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برش  آزمایش  تحت  لای دار  ماسه   خاک   در  ژئوسنتتیک  با  محصورشده  دانه ای  ستون های  رفتار 
مستقیم
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دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران

چکیده: استفاده از ستون های دانه ای از دیرباز و به جهت مقرون به صرفه بودن و سازگار بودن با محیط زیست، برای بالا بردن 
مقاومت برشی خاک، کنترل نشست، سرعت بخشیدن به تحکیم، کنترل روانگرایی و افزایش ظرفیت باربری پی ها رایج بوده 
است. در این تحقیق بهسازی خاک ماسه ای سست با درصد ریزدانه ی لای صفر تا 30 درصد که با ستون دانه ای بهسازی شد، 
بررسی شد. با انجام 48 آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس، عواملی نظیر نسبت سطح مقطع ستون دانه ای، محصور شدگی 
ستون، تنش نرمال، اثر گروه ستون دانه ای، و دانه بندی مصالح ستون مورد بررسی قرار گرفت. پس از بهسازی با ستون دانه ای 
)SC(، مشخص شد که در تنش نرمال 10 کیلوپاسکال تا 80 درصد و در تنش نرمال 30 کیلوپاسکال تا 35 درصد، به ترتیب 
مقاومت پسماند و پیک افزایش می یابد. افزایش نسبت سطح مقطع ستون به سطح مقطع کل نمونه )Arr( افزایش مقاومت برشی 
را به همراه داشت. با محصور کردن ستون دانه ای به وسیله ی الیاف ژوتکستایل )ESC(، مقاومت نهایی مجموعه بین % 15 تا 
%40 نسبت به ستون دانه ای محصور نشده افزایش پیدا کرد. همچنین در یک Arr یکسان و در تنش نرمال 60 کیلوپاسکال، 
گروه ستون دانه ای محصور شده بین %23 تا %40 و ستون منفرد محصور شده بین %15 تا %25، مقاومت پسماند را نسبت به 
ستون محصورنشده افزایش می دهد. با افزایش بعد دانه های ستون منفرد محصورشده در تنش نرمال 60 کیلوپاسکال، مقاومت 
برشی نرمالیزه شده تا %36 نسبت به ستون منفرد محصور نشده افزایش می یابد. نتایج آزمایش ها حاکی از این است که با افزایش 

ریزدانه ی خاک، راندمان تاثیر حضور ستون دانه ای در افزایش مقاومت برشی کمتر می شود.
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مقدمه-11
برای  ریزدانه  خاک های  اصلاح  برای  سنگی  ستون های  از  استفاده 
نخستین بار در سال 1950 در کانادا صورت گرفت ]1[. ستون های سنگی یا 
شمع های سنگی به طور گسترده برای پایدارسازی رُس ها و لای های نرم و 
همچنین ماسه های لای دار سست با درصد ریزدانه ی بالا به کار می روند ]2[. 
خاک تسلیح شده با ستون دانه ای، به مانند یک ترکیب با سختی و مقاومت 
بالاتر نسبت به بستر تسلیح نشده عمل می کند ]3[. استفاده از ستون های 
دانه ای می تواند ظرفیت باربری را تا میزان 4 برابر و ضریب اطمینان پایداری 
شیروانی را تا 25% افزایش دهد]4[. علاوه بر بهبود ظرفیت باربری پی ها، 
با  را  از ساخت  نهایی پس  برای نشست  نیاز  زمان مورد  دانه ای  ستون های 
ستون های  می دهد.  کاهش  نرم،  رُس های  تحکیم  نرخ  به  بخشیدن  شتاب 
دانه ای ظرفیت باربری خود را از محصورشدگی جانبی توسط خاک پیرامون 

به دست می آورند ]5 و 6[.
با خاک های  همچنین ستون های سنگی کاربرد گسترده ای در مواجهه 
مستعد روانگرایی دارند. استفاده از ستون های سنگی به جهت کاهش پتانسیل 

بار در سال 1977 بررسی شد ]7[. به جهت بررسی  اولین  روانگرایی برای 
عملکرد این ستون ها مطالعات بسیاری به صورت مطالعه ی موردی، مطالعات 
انجام شده است  آزمایشگاهی و مدل سازی های عددی  صحرایی، مطالعات 
غیرپلاستیک  لای دار  خاک های  و  سست  ریز  ماسه ای  خاک های  در   .]8[
تسلیح شده با ستون دانه ای، ایجاد اضافه فشار آب حفره ای کاهش و نرخ 
زایل شدن فشار اضافی پس از نصب ستون دانه ای افزایش می یابد ]9 و 10[. 
علاوه بر این موارد، ستون سنگی موجب کاهش شتاب خاک، جابجایی جانبی 

و تنش کرنش برشی بررسی شد ]8[.
ساخت و استفاده از ستون های ماسه ای و سنگی مرسوم در خاک های 
اینکه خاک پیرامون محصورشدگی جانبی کمی  بسیار نرم و سست، بدلیل 
ایجاد می کند، تقریبا غیرممکن است، اما این مساله با قرار دادن پوشش از 
با  سیستم  این  می باشد.  قابل حل  ستون  پیرامون  ژئوسنتتیک  الیاف  جنس 
ژئوتکنیک  مهندسی  کارهای  در  خوبی  به  ژئوتکستایل  پوشش  از  استفاده 
کارایی داشته است ]11 و 12[. همچنین کارهای دیگری با استفاده از پوشش 
ژئوگرید که سختی و مقاومت بیشتری نسبت به ژئوتکستایل دارد و استفاده 
از آن در مکان هایی که ستون از مصالح درشت دانه تر ساخته می شود، انجام 

شده است ]13 و 14[. a.ardakani@eng.ikiu.ac.ir :نویسنده عهده دار مکاتبات*
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در تحقیقات گذشته رفتار ستون های دانه ای ساده و مسلح شده با پوشش 
ژئوسنتتیک، تحت بارگذاری قائم به خوبی بررسی شده است ]15[. مد غالب 
گسیختگی در ستون منفرد، کمانش است که این کمانش در عمقی برابر با 
در حالت گروه  مد گسیختگی  آن رخ می دهد.  قطر  برابر  دو  تا  قطر ستون 
باربری  از کمانش و تغییرشکل جانبی است. ظرفیت  ستون سنگی ترکیبی 
نهایی در خاک های نرم پس از نصب ستون های سنگی محصورنشده افزایش 
می یابد. باربری نهایی و سختی مجموعه با مسلح کردن ستون های سنگی 
افزایش می یابد. مقدار کمانش جانبی در حالت ستون سنگی محصورشده به 
دلیل محصورشدگی اضافی که مصالح ژئوسنتتیک به وجود می آورند، کاهش 
می یابد. افزایش طول و سختی پوشش مسلح کننده، ظرفیت باربری نهایی و 
سختی مجموعه افزایش می یابد. ستون سنگی محصورشده با ژئوتکستایل، 
ظرفیت باربری نهایی بزرگتری نسبت به گروه ستون محصورنشده دارد ]16[. 
دارد.  ستون  و  خاک  بین  تنش  توزیع  بر  بسیاری  اثر  محصورکننده  پوشش 
ستون محصور شده تنشی به میزان 1/7 برابر ستون محصورنشده از پیرامون 
خود جذب می کند و تنش قائم موجود در ستون محصورنشده مقدار کمتری 
ستون  به  نسبت  محصورنشده،  ستون  حالت  برای  نشست  کاهش  است. 
ژئوتکستایل،  افزایش سختی  با  و  است  کم تر  ژئوتکستایل  با  شده  محصور 
حالت محصورشده،  در  می شود. همچنین  مشاهده  بیشتری  نشست  کاهش 
سرعت تحکیم و زایل شدن اضافه فشار آب حفره ای 1/3 برابر حالت ستون 

محصورنشده است ]17[.
آزمایشگاهی  آزمایش های  راجاگوپال1  و  موروگسان   ،2008 سال  در 
بدون  و  پوشش  با  دانه ای  ستون های  رفتار  درک  برای  ای  صفحه  کرنش 
اثر بارگذاری برشی انجام دادند که نتیجه ی آن، بهبود مقاومت  پوشش در 
برشی آنها در اثر اضافه نمودن پوشش بود ]18[. شناید و همکاران2 )2014( 
یک سری آزمایش های در محل بر ستون های ماسه ای با پوشش ژئوسنتتیک 
انجام دادند و نتیجه گرفتند که در اثر پوشش های ژئوسنتتیک، فشار جانبی 
خاک در مجاورت پی کاهش قابل ملاحظه ای می یابد ]19[. چن و همکاران 
3)2015( یک مدل سه بعدی عددی برای درک رفتار خاکریز قرار گرفته بر 

این  آن،  نتیجه ی  که  دادند  انجام  ژئوسنتتیک  پوشش  با  ستون های سنگی 
بود که ستون های سنگی با پوشش، در خمش به جای برش گسیخته شدند. 
بود  کردن  نظر  قابل صرف  پوشش  و سختی  سنگی  ستون  قطر  اثرات  اما 
]20[. آلمیدا و همکاران4 )2015( با ساخت یک خاکریز آزمایشی به ارتفاع 
5/35 متر بر روی یک پی نرم بهسازی شده با ستون های دانه ای با پوشش 
ژئوسنتتیک مشاهده کردند که نرخ کرنش شعاعی پوشش های ژئوسنتتیک 
با تحکیم یافتن خاک، به تدریج کاهش می یابد. همچنین تغییر شکل جانبی 
خاک نرم در پنجه ی خاکریز در ستون های با پوشش 4 مرتبه کمتر از ستون 

1 Murugesan and Rajagopal
2 Schnaid et al.
3 Chen et al.
4 Almeida et al.

بدون پوشش بوده است ]21[. موهاپاتارا و همکاران5 در سال 2015، رفتار 
ستون های دانه ای مسلح با الیاف ژئوسنتتیک را تحت آزمایش برش مستقیم 
جای  به  ماسه ای  از خاک  ایشان،  تحقیق  در  کردند.  بررسی  مقیاس  بزرگ 
از  شد.  استفاده  نمونه  ساخت  سادگی  دلیل  به  یافته،  تحکیم  عادی  رس 
باربری  نتایج تحقیق ایشان این بود که وجود پوشش ژئوسنتتیک، ظرفیت 
به  مقاومت  گسیختگی،  از  پس  اما  می دهد،  افزایش  را  دانه ای  ستون های 
سطح ستون های دانه ای غیر مسلح افت پیدا می کند، مود گسیختگی ستون 
دانه ای مسلح از نوع خمشی بود، در حالی که ستون غیر مسلح به شکل برشی 
گسیخته شد، و همچنین اثر گروه ستون دانه ای بهتر از ستون منفرد با سطح 

مقطع مشابه بود ]15[.
از آنجایی که رفتار جانبی ستون های دانه ای محصور شده با ژئوتکستایل 
کمتر بررسی شده است، لذا در این تحقیق رفتار ستون های دانه ای محصور 
می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  جانبی  بارگذاری  تحت  شده  محصور  و  نشده 
از خاک ماسه ای به عنوان خاک  مشابه تحقیق موهاپاترا و همکاران ]15[ 
بستر استفاده شده است. لیکن در این تحقیق تاثیر عواملی همچون میزان 
ریزدانه ی خاک بستر، تنش نرمال، اثر گروه ستون دانه ای، و دانه بندی مصالح 

ستون بر مقاومت جانبی مجموعه ی خاک و ستون دانه ای بررسی می شود.

مصالح1و1روش1ها-21
مصالح2بستر-22-22

در این تحقیق از ماسه  و لای فیروزکوه به عنوان مصالح بستر استفاده 
شد. خاک بستر در درصدهای ریزدانه ی متفاوت صفر تا 30 درصد آماده شد. 
سپس وزن مورد نیاز از خاک خشک در پنج لایه با انرژی یکسان تا رسیدن 
به تراکم نسبی 30% کوبیده شد. مشخصات مکانیکی خاک بستر در جدول 

1 آورده شده است. 
همچنین نمودار دانه بندی بستر و ستون دانه ای و مشخصات دانه بندی و 
طبقه بندی خاک بستر بر اساس استاندارد متحد در شکل 1 و جدول 2 آورده 

شده است.

5 ohapatra et al.
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جدول1:11مشخصات1مکانیکی1خاک1بستر1در1درصد1ریزدانه1های1مختلف

Table 1. Table 1. Property of bed soil with different fine contents

میزان2ریزدانه2
)%(

γd max
)gr/cm3(

γd min
)gr/cm3(GseminemaxDreγd

02/722/432/670/570/87%300/782/50
202/832/442/670/460/85%300/732/54
202/952/462/670/370/83%300/692/58
302/022/442/670/320/83%300/682/59

جدول1:21مشخصات1دانه1بندی1و1طبقه1بندی1خاک1بستر

Table 2. Grain size specification and soil classification of bed soil

%30%20%20%0میزان2ریزدانه

D100/250/040/030/02
D300/280/260/250/24
D600/220/220/200/20
Cu2/474/776/838/70
Cc0/982/773/664/90

SPSP-SMSMSMطبقه2بندی2خاک

شکل1:11نمودار1دانه1بندی1خاک1بستر1با1درصد1ریزدانه1های1متفاوت1و1
مصالح1ستون

 Fig.1. Grain size distribution of bed soil with different
fine contents and granular materials

مصالح2ستون2دانه2ای-22-22
دانه بندی استفاده شده به عنوان مصالح ستون دانه ای در جدول 3 آمده 
است. به منظور یافتن تاثیر بعد دانه های مصالح ستون در ظرفیت برشی، دو 
محدوده از اندزه ی دانه ها مورد بررسی قرار گرفت. مصالح D1 عبوری از الک 
"1/2 و مانده روی الک 10#، و مصالح D2 عبوری از الک "3/4 و مانده 

روی الک 8# می باشند.

جدول1:31مشخصات1دانه1بندی1و1طبقه1بندی1مصالح1ستون1دانه1ای

 Table 3. Grain size specification and soil classification
of granular materials

D1D2مشخصات

2)gr/cm3(22/72/8وزن2مخصوص2خشک

GPGPطبقه2بندی2متحد

)mm(222اندازه2موثر2دانه2هاD102/23/9

)mm(22اندازه2میانگین2دانه2هاD50720/20

مصالح2پوشش2محصورکننده-22-32
مشخصات پوشش محصورکننده ی ستون که از الیاف ژئوتکستایل بافته 

نشده می باشد، در جدول 4 آمده است. 

روش2انجام2و2برنامه2ریزی2آزمایش2ها-22-42
بستر ماسه ای با میزان ریزدانه ی صفر تا 30 درصد به نحوی آماده شد که 
تراکم نسبی همه ی نمونه ها یکسان و برابر با %30 باشد. جهت آماده سازی 
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ستون ها از لوله های یو پی وی سی با قطر داخلی برابر با قطر ستون استفاده 
شد. در این لوله ها، مصالح در پنج لایه و با تعداد 50 ضربه با انرژی یکسان 
کوبیده شد که مشابه با ساخت نمونه ها در مرجع شماره ی ]15[ می باشد. در 
حالت محصور شده، پیش از قرار دادن مصالح، ژئوتکستایل به ارتفاع نمونه و 
طولی برابر با محیط داخلی لوله به علاوه ی 2 سانتی متر به وسیله ی چسب به 
شکل لوله ساخته شد و درون لوله یو پی وی سی قرار گرفت. پس از متراکم 
کردن مصالح ستون، لوله به آرامی خارج شد. پس از مهیا کردن کامل نمونه، 
که تماما در حالت خشک انجام شد، نمونه اشباع گردید. شکل 2 نمونه های 
ساخته شده در دستگاه برش مستقیم در دو حالت محصورشده و محصورنشده 

را نشان می دهد.

جدول1:41مشخصات1مقاومتی1پوشش1محصورکننده1ی1ستون1دانه1ای

 Table 4. Strength property of encasement material of
granular column

ژئوتکستایل2بافته2نشدهمشخصات

mm 3/3ضخامت

kN/m 35مقاومت2کششی2در2جهت2ماشین222

kN/m 39مقاومت2کششی2در2جهت2مقابل222ماشین22

60%ازدیاد2طول

 3m/s-10×55نفوذپذیری
شکل1:21)الف(1نمونه1ستون1منفرد1محصور1شده1)ب(1نمونه1ستون1

منفرد1محصور1نشده
 Fig. 2. )a( Encased single column model )b( Uncased

single column model

)الف(

)ب(

ستون SC1 با قطر 5/5 سانتی متر و ستون SC2 با قطر 11 سانتی متر، 
در دو آرایش منفرد و مربعی برای بررسی اثر سطح مقطع و اثر گروه استفاده 
آن  مقطع  نسبت سطح  که   ،SC1 ستون   4 از  گروه  اثر  بررسی  برای  شد. 

مشابه با ستون SC2 می باشد، استفاده شد. مشخصات پوشش محصورکننده 
از جنس ژئوتکستایل در جدول 4 ارائه شده است. برای بررسی اثر دانه بندی 

مصالح ستون، از دو  دانه بندی D1 و D2 استفاده شد.
مجموعه ی آزمایش های انجام شده 4 نوع خاک بستر، 4 تنش نرمال، 2 
قطر و 2 آرایش ستون، دو دانه بندی ستون و در 2 حالت ستون محصورشده 
و محصورنشده به شرح جدول 5 می باشد. مجموع آزمایش های انجام شده در 

این تحقیق 48 آزمایش می باشد.

جدول1:51برنامه1آزمایش1های1برش1مستقیم

Table 5. Table 5. Experimental program of direct shear tests

نوع2ستون2دانه2ایمیزان2ریزدانه2)%(
نسبت2سطح2مقطع2ستون2)%(

)kPa(2محصور2شدگی2تنش2نرمال
ستون

دانه2بندی2مصالح2
ستون ستون2منفردگروه2ستون

0No SC02020محصور2نشدهD1

20SC11-22/6430
20SC22-20/55260محصور2شدهD2

304SC1320/552-220
22ستون2دانه2ای2منفرد2به2قطر25/52سانتی2متر

22ستون2دانه2ای2منفرد2به2قطر2222سانتی2متر2
23گروه2ستون2دانه2ای2به2قطر25/52سانتی2متر
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تمامی آزمایش ها در حالت تحکیم یافته زهکشی شده انجام شد. جهت 
اطمینان از تحکیم کامل، نشست مجموعه تحت بار نرمال با زمان ثبت شد. 
ادامه  باشد  ثابت  تا زمانی که نشست در یک زمان طولانی  بار  اعمال  این 
یافت. همچنین جهت اطمینان از زهکشی کامل، سرعت برش را آرام و با 
سرعت 1 میلی متر بر دقیقه مطابق با استاندارد ASTM D3080 انجام شد.

نتایج1و1بحث-31
خاک2بستر2تسلیح2نشده-32-22

در این بخش اثر درصد ریزدانه بر مقاومت خاک بررسی می شود. شکل  3 
تغییرات تنش برشی خاک بستر تسلیح نشده در برابر جابجایی افقی در تنش 
نرمال های 10، 30 و 60 کیلوپاسکال را نشان می دهد. در شکل 3 می توان 
مشاهده کرد که با افزایش درصد ریزدانه ی خاک، رفتار نرم تر شده و به علت 
کاهش سختی خاک، در جابجایی بیشتری به حداکثر تنش برشی می رسد. با 
افزایش میزان ریزدانه، مقاومت باقیمانده افزایش و مقاومت حداکثر کاهش 
می یابد و این اثر در تنش های نرمال بالاتر، بیش تر است. البته در تنش نرمال 
10 کیلوپاسکال مقاومت باقیمانده نیز با افزایش درصد ریزدانه کاهش می یابد. 
علت آن هم این است که این تنش نرمال به اندازه ای بزرگ نیست که تراکم 
خاک ها پیش از برش را دچار تغییر زیاد کند. مقاومت حداکثر با افزایش میزان 
ریزدانه، 3 کیلوپاسکال کاهش در تنش نرمال 60 کیلوپاسکال، 2 کیلوپاسکال 
کاهش در تنش نرمال 30 کیلوپاسکال، و حدود 10 کیلوپاسکال کاهش در 

تنش نرمال 10 کیلوپاسکال را تجربه می کند. 

)ب()الف(

)پ(

601kPaپ(1تنش1نرمال(1301kPa1تنش1نرمال)ب(1101kPa1تنش1نرمال)شکل1:31نمودار1تنش1برشی-جابجایی1خاک1بستر1تسلیح1نشده1)الف

Fig. 3. Shear stress-horizontal shear displacement of unreinforced bed soil
a( 10 kPa normal stress, )b( 30 kPa normal stress, )c( 60 kPa normal stress(

خاک2بستر2تسلیح22شده2با2ستون2دانه2ای2محصورنشده-32-22
روی  بر  شده  انجام  مستقیم  برش  آزمایش های  نتایج  بخش  این  در 
نمونه های مسلح شده با ستون دانه ای غیر محصور آورده شده است. در شکل 
خاک های  در  کیلوپاسکال،   10 نرمال  تنش  در  دانه ای  ستون  اثر حضور   4
به  دانه ای  ستون  حضور  می دهد.  نشان  را  ریزدانه  مختلف  مقادیر  با  بستر 
منجر  بستر،  به خاک  نسبت  بزرگ تر ستون  دانه بندی  و  بالاتر  تراکم  دلیل 
به افزایش مقاومت برشی و سختی مجموعه شده است. ستون دانه ای که 
مقاومت و سختی بیشتری دارد، تحت بارگذاری نرمال و پس از آن بارگذاری 
جانبی، نیروی بیشتری را به خود جذب می کند. افزایش مقاومت و سختی در 
خاک های مختلف یکسان نیست و در خاک های با درصد ریزدانه ی بالاتر، 
مقدار افزایش کمتری مشاهده شد. برای مثال مقاومت باقیمانده در اثر حضور 
ستون دانه ای در تنش نرمال 10 کیلوپاسکال، در خاک های بدون ریزدانه و با 
ریزدانه ی 30 درصد، به ترتیب حدود %55 و %20 افزایش می یابد. همچنین 
با افزایش نسبت سطح مقطع ستون دانه ای، به علت اینکه حجم بیشتری از 
خاک سست بستر، با خاک متراکم و درشت دانه تری تعویض شده، لذا افزایش 
مقاومت بیشتری مشاهده شده است ]15[. در این حالت مقاومت باقی مانده 
در تنش نرمال 10 کیلوپاسکال از %45 به %55 در خاک های بدون ریزدانه 
و از حدود %10 به حدود %20 در خاک های با ریزدانه ی 30 درصد افزایش 

می یابد.
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شکل  5 اثر حضور ستون دانه ای در مقاومت برشی خاک در تنش نرمال 
30 کیلوپاسکال را نشان می دهد. با توجه به شکل  5، رفتار برشی مجموعه، 
به حداکثر مقاومت خود  تغییرشکل کم تری  رفتاری سخت تر می باشد و در 
می رسد. مشابه با حالت قبل در تنش نرمال 10 کیلوپاسکال، افزایش مقاومت 
در درصدهای ریزدانه ی بالاتر، مقدار کمتری است. با توجه به شکل 5، با 
تا 32  از حدود 30  و  کمتر می شود  مقاومت  میزان  ریزدانه،  درصد  افزایش 
با  خاک  زیرا  می یابد،  کاهش  کیلوپاسکال   14 تا   12 حدود  به  کیلوپاسکال 
درصد ریزدانه ی بالاتر، مقاومت و مدول الاستیسیته ی پایین تری نسبت به 
ورود خاک  موارد،  این  در  دارد. همچنین  پایین تر  ریزدانه ی  درصد  با  خاک 
پیرامون به داخل ستون، بیشتر می باشد که عملکرد ستون را از حالت ایده آل 
افزایش مقاومت در تنش نرمال 30 کیلوپاسکال  البته میزان  خارج می کند. 
تا %35 است، که به مراتب کمتر از حالت تنش نرمال 10 کیلوپاسکال است 
که تا %85 مقاومت افزایش می یابد. علت این موضوع حفظ بافت مستحکم 
در  اما  باشد،  می تواند  پایین  نرمال  تنش های  در  دانه ای  ستون  متراکم  و 
تنش های نرمال بالاتر، ستون دانه ای بافت متراکم خود را تا حدی از دست 

می دهد.
افزایش مقاومت حداکثر نرمالیزه شده، در حالت وجود  بیانگر  شکل 6، 
ستون دانه ای، نسبت به حالت بدون ستون می باشد. در این شکل، خط چین 
و خط پر به ترتیب نشان دهنده ی ستون SC1 با قطر 5/5 سانتی متر و ستون 
SC2 به قطر 11 سانتی متر است. مطابق شکل 6، در حالت کلی، با افزایش 

)ب()الف(

)پ()ت(
شکل1:41نمودار1تنش1برشی-جابجایی1بستر1تسلیح1شده1با1ستون1دانه1ای1محصور1نشده1در1تنش1نرمال1101kPa)الف(1بدون1ریزدانه1)ب(1

ریزدانه1ی1%110)پ(1ریزدانه1ی1%120)ت(1ریزدانه1ی30%1
 Fig. 4. Shear stress-horizontal shear displacement of bed soil improved by GC at 10 kPa normal stress )a(Without fine

  content, )b(10% fine content, )c(20% fine content, )d(30% fine content

نرمالیزه شده کاهش می یابد.  الی 30 درصد، مقاومت  از 10  میزان ریزدانه 
علت آن هم می تواند ناشی از کاهش مقاومت و سختی خاک بستر، با افزایش 
ریزدانه ی خاک بستر باشد و این کاهش سختی خاک بستر باعث می شود که 
ظرفیت نیرویی کمتری در ستون دانه ای بتواند بسیج شود. از طرفی تنها یک 
استثنا در تغییر رفتار در حالت مقایسه حالت بدون ریزدانه با ریزدانه 10 درصد، 
در تنش 10 کیلوپاسکال وجود دارد. در این حالت خاک بستر بدون ریزدانه، 
حتی در تنش نرمال پایین و تسلیح نشده، هم مقاومت و سختی نسبتاً بالایی 
دارد و جایگزینی آن با ستون دانه ای تاثیر کمتری در افزایش مقاومت دارد.

شکل 7 بیان گر اثر نسبت سطح مقطع ستون دانه ای 1Arr  بر مقاومت 
حداکثر، در حالت های تنش نرمال10 و 30 کیلوپاسکال می باشد. همان گونه 
که در شکل های 7 مشاهده می شود، با افزایش نسبت سطح مقطع ستون، 
ریزدانه های  درصد  در  افزایش  این  که  می یابد،  افزایش  حداکثر  مقاومت 
پایین تر بیش تر است. علت آن هم مقاومت و سختی بیشتر خاک پیرامون در 
درصد ریزدانه های کمتر خاک است. در این شرایط، بدلیل سختی بیشتر خاک 
پیرامون نسبت به خاک با درصد ریزدانه ی بالاتر، مقداری از نیروی نرمال 
از حالتی  مقدار،  این  به خود می گیرد که  پیرامون  را خاک  نیروی جانبی  و 
لذا مجموعه مقاومت  که خاک درصد ریزدانه ی بالاتری دارد، بیشتر است. 

بیشتری از خود نشان می دهد. 

1 Area Replacement Ratio
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)ب()الف(

)ت( )پ(

شکل1:51نمودار1تنش1برشی-جابجایی1بستر1تسلیح1شده1با1ستون1دانه1ای1محصور1نشده1در1تنش1نرمال1301kPa)الف(1بدون1ریزدانه1
)ب(1ریزدانه1ی1%110)پ(1ریزدانه1ی1%120)ت(1ریزدانه1ی30%1

 Fig. 5. Fig. 5. Shear stress-horizontal shear displacement of bed soil improved by GC at 30 kPa normal stress
 )a(Without fine content, )b(10% fine content, )c(20% fine content, )d(30% fine content

1301kPa1ب(1تنش1نرمال(1101kPa11تنش1نرمال)شکل1:61تغییرات1مقاومت1برشی1نرمالیزه-درصد1ریزدانه1ی1خاک1بستر1)الف

 Fig. 6. Normalized shear strength vs. fine content of bed soil
a( 10 kPa normal stress, )b( 30 kPa normal stress(

301kPa1ب(1تنش1نرمال(1101kPa11تنش1نرمال)شکل1:71تغییرات1مقاومت1برشی1حداکثر-نسبت1سطح1مقطع1ستون1دانه1ای1)الف
Fig. 7. Maximum shear strength vs. area replacement ratio

a( 10 kPa normal stress, )b( 30 kPa normal stress(
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خاک2بستر2تسلیح2شده2با2ستون2دانه2ای2محصورشده-32-32
به  طور کلی میزان افزایش مقاومت در اثر حضور ستون دانه ای در تنش 
نرمال 30 کیلوپاسکال، کم تر از تنش نرمال 10 کیلوپاسکال می باشد. علت 
آن هم می تواند این باشد که در تنش نرمال بالاتر، پیش از باگذاری جانبی، 
متراکم  خاک های  در  می دهد.  ازدست  را  خود  متراکم  بافت  دانه ای  ستون 
به دلیل محصورشدگی که خاک بستر برای ستون ایجاد می کند، این بافت، 
محصور  این  سست  خاک های  در  اما  می کند،  حفظ  را  خود  اولیه ی  تراکم 
علاوه  ستون،  پیرامون  ژئوتکستایل  پوشش  از  استفاده  ندارد.  وجود  شدگی 
بر اینکه به علت مقاومت کششی بالا، این محصور شدگی جانبی را فراهم 
می کند، بلکه با ایجاد یک لایه ی حائل میان ستون و خاک پیرامون، از ورود 
خاک ریزدانه ی پیرامون به داخل ستون جلوگیری می کند. ورود خاک ریزدانه 
تا حد زیادی  باعث می شود مقاومت جانبی ستون که  به داخل ستون، هم 
بدلیل ماهیت اصطکاکی آن است، دچار ضعف شده و هم اینکه از عملکرد 
زهکشی ستون، که در بحث تحکیم خاک رس و در بحث کنترل روانگرایی 
مورد استفاده قرار می گیرد، کاسته می شود. شکل 8 اثر محصور کردن ستون 
ریزدانه ی  درصد  با  در خاک های  نشده  دانه ای محصور  با ستون  را  دانه ای 

مختلف در تنش نرمال 30 کیلوپاسکال مقایسه می کند.

)الف(

)ب(

)پ(

)ت(

شکل1:81نمودار1تنش1برشی-جابجایی1خاک1بستر1تسلیح1شده1با1
ستون1دانه1ای1محصور1شده1در1تنش1نرمال1301kPa1)الف(1بدون1
ریزدانه1)ب(1ریزدانه1ی1%110)پ(1ریزدانه1ی1%120)ت(1ریزدانه1ی130%1

 Fig. 8. Shear stress-horizontal shear displacement of
bed soil improved by EGC at 30 kPa normal stress )a(
 Without fine content, )b(10% fine content, )c(20% fine

 content, )d(30% fine content

توسط  ستون  کردن  محصور  با  می شود،  مشاهده  که  همان گونه 
ژئوسنتتیک، در تمامی حالات رفتار مجموعه را بهبود بخشیده است. حضور 
در  برشی  تنش  و  افزایش سختی مجموعه شده  باعث  ژئوسنتتیک  پوشش 

جابجایی کم تری به حداکثر اولیه ی خود می رسد. 
شکل  مطابق  محصورشده  و  محصورنشده  حالت  در  گسیختگی  شکل 
جابجایی های  در  دانه ای  ستون  بافت  حفظ  دهنده ی  نشان  که  می باشد   9
درصد  با  خاک های  در  نهایی  مقاومت  در  افزایش  همچنین  است.  بزرگ تر 
ریزدانه ی بالاتر، به علت سختی پایین تر این خاک ها، مقدار کمتری است. 
از  ناشی  بستر بسیج می شود و همه ی مقاومت،  نیروی کمتری توسط  زیرا 
ستون دانه ای می باشد. شکل 10 بیان گر میزان مقاومت نهایی در خاک های 

مختلف است.

شکل1:91گسیختگی1برشی1ستون1های1دانه1ای1در1دو1حالت1
محصورشده1و1محصورنشده1]15[

 Fig. 9. Different type of shear failure of uncased and
encased gravel columns [15]

همان گونه که در شکل 10 مشاهده می شود، با محصور کردن ستون، 
مقاومت نهایی افزایش می یابد که این افزایش در درصد ریزدانه های پایین تر، 
محسوس تر می باشد. زیرا مطابق تحقیقات گذشته، در درصد ریزدانه ی بالاتر، 

اصطکاک میان بستر ماسه ای و ژئوتکستایل کاهش می یابد ]22[.
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شکل1:101مقاومت1باقیمانده1در1دو1حالت1محصور1شده1و1محصور1
نشده1در1خاک1های1مختلف

 Fig. 10. Residual shear strength of two cases of GC
  and EGC in different soil

نرمالیزه شده در حالت ستون محصور  افزایش مقاومت   در شکل 11، 
شده نسبت محصور نشده، نمایش داده شده است. با توجه به شکل 11، با 
افزایش درصد ریزدانه، افزایش مقاومت نهایی از %40 به %24 کاهش می یابد. 
بستر  اصطکاک خاک  کاهش  با  از  ناشی  می تواند  ناشی  موضوع  این  علت 
افزایش  با  ژئوتکستایل،  و پوشش  پیرامون  میان خاک  و کاهش اصطکاک 
البته در تمامی حالات افزایش مقاومت در اثر محصورشدگی  ریزدانه باشد. 

محسوس می باشد.

شکل1:111تغییرات1مقاومت1باقیمانده1نرمالیزه-درصد1ریزدانه1ی1
خاک1در1ستون1ها1به1علت1محصورشدگی1ستون

 Fig. 11. Normalized shear stress vs. fine content in
 columns due to encasement

اثر2افزایش2تنش2نرمال2در2مقاومت2مجموعه-32-42
محصور  و  محصورشده  حالت  دو  در  ستون  وجود  تاثیر   12 شکل  در 
ریزدانه  بدون  نرمال  30 و 60 کیلوپاسکال، در دو حالت  نشده تحت تنش 
مقاومت  ستون،  کردن  محصور  با  است .  شده  بررسی   30% ریزدانه ی  با  و 
بدون  بستر  برای   25% محصورنشده  حالت  به  نسبت  مجموعه  باقیمانده 
ریزدانه و %15 برای بستر با 30 درصد ریزدانه افزایش می یابد. علت تاثیر 
کمتر ستون محصور شده، در حالت وجود 30 درصد ریزدانه، کاهش سختی 
 .]22[ تواند  باشد  می  ژئوتکستایل  و  پیرامون  خاک  اصطکاک  همچنین  و 

مقاومت  نرمال،  تنش  افزایش  با  می شود  مشاهده  که  همان گونه  همچنین 
نرمالیزه کاهش می یابد. علت آن هم این است در تنش های نرمال بالاتر، 
تنش  پیرامون،  به خاک  نسبت  بیشتر  بسیار  علت سختی  به  دانه ای  ستون 
نرمال بیشتری به خود جذب می کند و از این رو، ستون متراکم تحت فشار 
نرمال، بافت متراکم خود را از دست می دهد. در تنش های نرمال پایین تر نیز 
جلوی  ژئوتکستایل،  کننده ی  محصور  پوشش  وجود  اما  می افتد،  اتفاق  این 

تغییر بافت ستون گرفته می شود.

شکل1:121تغییرات1مقاومت1پسماند1نرمالیزه1شده1در1تنش1نرمال1
متفاوت1به1علت1محصورشدگی1ستون

 Fig. 12.Variation of normalized residual strength at
 different normal stress due to  column encasement

برای بررسی بیشتر اثر تنش نرمال، ستون دانه ای در خاک بستر بدون 
 13 شکل  در  گرفت.  قرار  آزمایش  مورد  نیز  بالاتر  نرمال  تنش  در  ریزدانه 
به  نسبت  دانه ای،  ستون  محصور شدگی  حالت  در  جانبی  مقاومت  افزایش 
درتنش  شده  نرمالیزه  صورت  به  نشده،  محصور  ستون  حالت  در  مقاومت 

نرمال های مختلف نشان داده شده است.

شکل1:131تغییرات1مقاومت1باقیمانده1نرمالیزه1شده-تنش1نرمال1به1
علت1محصورشدگی1ستون1در1خاک1ماسه1ی1بدون1ریزدانه

 Fig. 13.Variation of normalized residual strength vs.
normal stress due to  column encasement in clean sand
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مطابق شکل 13، با افزایش تنش نرمال ، تاثیر ستون دانه ای محصور 
دانه ای  ستون  حالت  در  است.  کمتر  خاک  جانبی  مقاومت  افزایش  در  شده 
محصور شده، مقاومت نهایی مجموعه نسبت به حالت ستون محصور نشده 

تا 22% افزایش می یابد. 

2اثر2گروه2ستون2دانه2ای-32-52
در این بخش، اثر گروه ستون دانه ای بررسی می شود. گروه ستون دانه ای 
متشکل از چهار ستون SC1 که نسبت سطح مقطع آن مشابه با ستون منفرد 
مقایسه ی گروه ستون  قرار گرفت. شکل 14  بررسی  SC2 می باشد، مورد 
دانه ای و ستون منفرد به ترتیب در خاک بستر با بدون ریزدانه و 30 درصد 

ریزدانه را نشان می دهد.

)الف(

)ب(

شکل1:141نمودار1تنش1برشی-جابجایی1بستر1تسلیح1شده1با1ستون1
منفرد1و1گروه1محصور1شده1در1تنش1نرمال1601کیلوپاسکال1)الف(1

بدون1ریزدانه111)ب(1ریزدانه1ی30%1

 Fig. 14. Shear stress-horizontal shear displacement of
 bed soil improved by single and group EGCs at 60
 kPa normal stress )a(Without fine content, )b(30% fine

  content

بهتری  عملکرد  دانه ای  ستون  گروه  مشابه،  مقع  سطح  نسبت  یک  در 
برای  این است که گروه ستون،  دارد. علت آن هم  به ستون منفرد  نسبت 
خاکی که گروه آن را احاطه کرده یک محصورشدگی ایجاد می کند و مقاومت 
می تواند  شده  محصور  ستون های  در  اثر  این   .]15[ می دهد  افزایش  را  آن 

بیش تر باشد. زیرا علاوه بر اینکه محصورشدگی باعث انسجام بیشتر می شود، 
به دلیل اینکه مساحت پیرامونی ستون ها در حالت گروه ستون بیشتر است، 
سطح تماس خاک-ژئوتکستایل بیشتری ایجاد می شود. این اثر در خاک های 
با درصد ریزدانه ی پایین، اثر محسوس تری است و با افزایش درصد ریزدانه 
کاهش می یابد. زیرا اصطکاک میان ژئوتکستایل و خاک پیرامون با افزایش 

ریزدانه ی خاک، مقدار کمتری خواهد بود. 

2اثر2دانه2بندی2مصالح2ستون2دانه2ای-32-62
مقاومت  بر  دانه ای  دانه بندی مصالح ستون  در  تغییر  اثر  این بخش  در 
بعد  افزایش  محصورنشده،  حالت  در  است.  شده  بررسی  مجموعه  جانبی 
در  اما  است.  نداشته  نهایی  مقاومت  در  معناداری  تاثیر  ستون،  دانه های 
حالت محصورشده، تفاوت چشم گیری در مقاومت نهایی، به ویژه در درصد 
ریزدانه ی پایین، مشاهده شده است. علت آن هم حفظ بافت متراکم ستون 
اینکه دانه بندی بزرگ تر، ماهیت اصطکاکی  در حالت محصور شده است و 
قوی تری نسبت به دانه بندی کوچک تر دارد. این امر باعث افزایش اصطکاک 
میان دانه های ستون دانه ای و همچنین اصطکاک میان دانه های ستون و 
ژئوتکستایل می شود. در شکل 15 مقاومت باقیمانده نرمالیزه شده ستون های 
را  مختلف  دانه بندی  دو  در  نشده  محصور  ستون  به  نسبت  شده  محصور 
نشان می دهد. مطابق شکل 15، افزایش بعد دانه های ستون، باعث افزایش 
مقاومت از %25 به %61 و از %15 به %23 به ترتیب برای بستر بدون ریزدانه 

و بستر دارای ریزدانه %30 درصد شده است.

شکل1:151تغییرات1مقاومت1باقیمانده1نرمالیزه1شده1ستون1های1
160 kPa1محصورشده1نسبت1به1محصورنشده1در1تنش1نرمال

 Fig. 15. Variation of normalized residual strength of
EGC to GC at 60 kPa normal stress

نتیجه1گیری-41
در این مطالعه 48 آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس بر روی خاک 
ستون سنگی  مختلف  شرایط  در  متفاوت،  ریزدانه ی لای  میزان  با  ماسه ای 
مسلح و غیر مسلح انجام شد. در زیر خلاصه ای از نتایج بدست آمده در این 

تحقیق آورده شده است:
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افزایش  در  دانه ای  ستون  حضور  تاثیر  نرمال،  تنش  افزایش  با   -
ناچیز  تقریبا  بالا،  نرمال  تنش های  در  و  می یابد  کاهش  برشی،  مقاومت 

می شود. 
مقاومت  ژئوتکستایل،  توسط  دانه ای  ستون  کردن  محصور  با   -
ستون  متراکم  بافت  از  پوشش  این  می یابد.  افزایش  مجموعه  باقیمانده ی 
دانه ای محافظت به عمل می آورد و همچنین از ورود خاک ریزدانه ی پیرامون 

به درون ستون جلوگیری می کند.
با افزایش درصد ریزدانه در خاک، ضمن کاهش مقاومت خاک،   -
بین  اصطکاک  کاهش  از  ناشی  تواند  می  که  می شود  نرم تر  خاک  رفتار 
و  حالت محصور شده  دو  در  وجود ستون  باشد.  ژئوتکستایل  و  بستر  خاک 
محصورنشده، سختی و مقاومت خاک را در همه ی خاک ها افزایش می دهد 

که این افزایش، در درصد ریزدانه های بالاتر، کم تر می باشد.
سطح  نسبت  با  منفرد  ستون  به  نسبت  دانه ای  ستون  گروه  اثر   -
مقطع مشابه نشان داد که گروه ستون، مقاومت باقیمانده ی مجموعه را نسبت 
به ستون منفرد افزایش می دهد. علت آن می تواند محصور شدگی ناشی از 
اثرات گروه باشد. این اثر در حالت محصورشده و در درصد ریزدانه ی پایین 

محسوس تر است.
اثر دانه بندی ستون دانه ای نشان داد که با افزایش بعد دانه های   -
ستون، مقاومت مجموعه افزایش می یابد. این افزایش مقاومت در خاک های 

دارای ریزدانه پایین و همچنین در حالت محصور شده، محسوس تر است.
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