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بررسی عوامل موثر بر ظرفیت حمل فلوتاسیون ستونی سولفیدهای مس در مقیاس آزمایشگاهی
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چکیده: ظرفیت حمل )Ca( یکی از پارامترهای لازم در طراحی و بزرگ مقیاس کردن ستون های فلوتاسیون است که بر اساس 
جرم جامد کنسانتره به ازای واحد زمان در واحدی از سطح مقطع ستون تعیین می شود. مدل های تخمین ظرفیت حمل حباب 
برای یک فرآیند فلوتاسیون، به طور معمول با استفاده از یک بیان تجربی مبتنی بر اندازه و دانسیته ی ذرات کانی قابل شناور 
با درنظر گرفتن چندین فرض در دامنه ی محدودی از داده ها حاصل می شود. در تعیین ظرفیت حمل بایستی تأثیر متغیرهای 
عملیاتی نظیر ابعاد ذرات، نرخ جامد پالپ، قطر حباب، نرخ جریان هوا، محتوای جامد پالپ، مقدار کفساز و ارتفاع کف در نظر 
گرفته شود. در این مطالعه، تأثیر این عوامل بر ظرفیت حمل حباب ها در فلوتاسیون ستونی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه مورد 
استفاده در این مطالعه از کنسانتره مدار رافر واحد فلوتاسیون مس سونگون تهیه شد. نتایج نشان داد که با افزایش نرخ جریان 
پالپ تا cm/s 1/4، با راه یابی بیشتر ذرات جامد به ستون سطح بیشتری از حباب ها پوشیده شده و Ca افزایش می یابد ولی در در 
نرخ های بالاتر ظرفیت حمل کاهش می یابد. در سرعت های پایین پالپ ورودی، افزایش میزان کف ساز منجر به ظرفیت حمل 
 45 ppm 2/54( در غلظت کف ساز g/min.cm2( 1/2، حداکثر ظرفیت حمل cm/s بالاتر شد، ولی در نرخ های پالپ بالاتر از
به دست آمد. با کاهش ارتفاع کف و افزایش درصد جامد )تا 30 درصد(، Ca افزایش یافت. همچنین نتایج بررسی آزمایش ها با 

ذرات با دانه بندی مختلف نشان داد که پالپ ورودی با ابعاد 63-44 میکرون از بالاترین ظرفیت حمل برخوردار است.
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مقدمه-11
از  ارزش  با  کانی های  جدایش  در  روش  رایج ترین  فلوتاسیون  فرآیند 
باطله در فرآوری مواد معدنی است و تقریباً براي تمام کاني هاي سولفیدي، 
صنعتی  کاربرد   .]1[ مي شود  برده  کار  به  زغال سنگ،  و  صنعتي  کاني هاي 
سلول های ستونی از اوایل سال 1980 شروع شد و در حال حاضر به صورت 
یک واحد متداول در مدارهای فرآوری کانی های فلزی و غیرفلزی در آمده 
است. این ستون ها به دلیل هزینه ی سرمایه ای و عملیاتی پایین تر و توانایی 
تولید کنسانتره با عیار و بازیابی بالاتر در مقایسه با سلول های مکانیکی، به 
طور وسیعی در صنعت فرآوری مورد استقبال قرار گرفتند ]2[. پس از کاربرد 
گسترده و موفقیت آمیز ستون های فلوتاسیون در صنایع زغال، کانه های آهن 
از کاغذ و  و مس در تصفیه فاضلاب های صنعتی، تصفیه آب، جوهرزدایی 
پلاستیک به کار گرفته شدند ]8-3[. مزایای استفاده از ستون های فلوتاسیون 

توسط محققان زیادی مورد بررسی قرار گرفته است ]8-16[.
به جرم جامد حمل شده به کنسانتره در واحد زمان و سطح مقطع ستون، 
ظرفیت حمل حباب اطلاق می شود که با نماد Ca نشان داده می شود و واحد 
آن g/min.cm2 است. میزان نرخ حمل ذرات جامد توسط حباب ها و انتقال 
آن ها به بخش کنسانتره ستون فلوتاسیون تابع شرایط عملیاتی فرآیند است. 

نرخ های جریان پالپ و هوای ورودی، ابعاد حباب ها، توزیع ابعادی پالپ، نرخ 
اضافه کردن مواد شیمیایی و ارتفاع کف عواملی هستند که تأثیر بارزی بر 

کارآیی و ظرفیت حمل سلول های فلوتاسیون دارند ]17 و 18[.
مدل های مختلفی برای تخمین ظرفیت حمل توسط محققان ارائه شده 
است ]19[. مطالعات اولیه در مورد ظرفیت حمل حباب ها در فرآیند فلوتاسیون 
توسط گومز و فینچ در سال 1987 صورت گرفت. آن ها ظرفیت حمل را به 

صورت تابعی از دانسیته و اندازه ذرات پالپ، بیان کردند ]20[:

iranajad@aut.ac.ir :نویسنده عهده دار مکاتبات*

Ca    dp  ρp )1(

در این رابطه dp و ρp به ترتیب قطر و دانسیته ذرات جامد در کنسانتره ی 
فلوتاسیون است.

ظرفیت حمل حباب منفرد از طریق متغیرهای هندسی به صورت سطح 
توسط  شده  اشغال  سطح  و  ذرات(  جمع آوری  برای  )مستعد  حباب  ظاهری 
ذرات تعیین می شود. بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع که ذرات تمام 
سطح ظاهری حباب را اشغال می کنند، میتوان Ca نظری را به صورت رابطه 

)2( تعریف کرد ]20[:

 Ca=(πdp ρp Jg)/db )2(

 )cm( به ترتیب قطر ρp و dp ؛)g/s.cm-2( ظرفیت حمل Ca که در آن
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و دانسیته )g/cm3( ذره؛ db قطر حباب )cm( و Jg سرعت ظاهری گاز است.
آماری و  از همبستگی های  استفاده  با  را  برخی محققان، ظرفیت حمل 
مدل های نیمه تجربی مبتنی بر روابط فیزیکی و عملی مورد مطالعه قرار دادند 
و رابطه خطی بین Ca و d80 محصول )µm( و دانسیته ی ذره-جامد شناور 
شده )g/cm3( پیشنهاد دادند ]21 و d80 .]22 برابر اندازه سرندی است که 

80 درصد مواد از آن عبور می کنند.

Ca=0.068d80 ρp )3(

در تحقیقات بعدی با برازش بهتر داده ها، معادله تخمین Ca در ستون های 
فلوتاسیون اصلاح شد، به گونه ای که ضریب رابطه )3( به 0/05 تغییر یافت 
]23[. بنابراین پیش بینی ظرفیت حمل برای یک فرآیند فلوتاسیون با استفاده 
از یک بیان ساده ریاضی مبتنی بر ابعاد و دانسیته ی ذرات کانی حاصل شد. 
این معادله با در نظر گرفتن چندین فرض و دامنه ی محدودی از داده ها به 
تمام مواد و شرایط عملیات محدود  برای  را  آمده است که دقت آن  دست 
می سازد. به طور معمول این رابطه در ذرات کوچکتر از 45 میکرون صدق 

می کند.
پاتواردهان و هوناکر )2000( مدل دیگری برای تخمین ظرفیت حمل 

پیشنهاد دادند که شکل نهایی این مدل به صورت زیر است ]24[:

Ca=kd50
a.σd.(np.d50

3.ρp)/(db
3 ).Jg )4(

np=(2db)/(db-√((db
2-d50

2 ) )) )5(
db=bc.Jg 

c )6(

a ،b ،c ،d ،k و bc مقادیر ثابت اند. متوسط ابعاد ذرات d50 بر حسب 
 ρp و دانسیته ویژه محصول cm/s بر حسب Jg سرعت ظاهری گاز ،μm

برحسب gr/cm3 است و Ca بر حسب ton/hm2 به دست می آید.
 ظرفیت حمل حداکثر )Camax( یک عامل مهم در پرعیارسازی با استفاده 
از ستون های فلوتاسیون است و در تعیین آن بایستی تأثیر متغیرهای عملیاتی 
در نظر گرفته شوند. از آنجایی که در مطالعات پیشین بیشتر به بحث تئوری 
و ارائه مدل یا تنها به بررسی تأثیر یک عامل پرداخته شده است، هدف این 
مقاله بررسی تأثیر پارامترهای حائز اهمیت فلوتاسیون ستونی نظیر محتوای 
جامد پالپ، نرخ جریان پالپ، غلظت کف ساز، نرخ جریان گاز، ارتفاع کف و 

ابعاد ذرات پالپ بر ظرفیت حمل حباب است. 

1آزمایش1ها-21
جهت انجام آزمایش های مربوطه در این تحقیق از کنسانتره سلول های 
فلوتاسیون رافر مجتمع مس سونگون نمونه برداری شد. بر اساس طرح معدن 
و برنامه تولید، کل کانه قابل استخراج برابر با 400 میلیون تن با عیار متوسط 
Cu برابر %0/62 است ]25[. شکل 1 مدار فلوتاسیون مجتمع مس سونگون 

و محل نمونه برداری را نشان می دهد.

d80 حدود 100  با  اولیه(  ریز سیکلون های  )سر  نرم کنی  مدار  محصول 
رافر  فلوتاسیون  سلول   12 به  سپس  و  منتقل  آماده ساز  مخزن  به  میکرون 
و  گزنتات(  ایزوپروپیل  )سدیم   Z11 کلکتورهای  آهک،  می یابد.  جریان 
آسیای  پالپ  به  دیتیوفسفات(  و  بنزوتیازول  مرکاپتو  از  )ترکیبی   R407
و  گلیکول(  )پروپیلن   AF65 کف سازهای  می شوند.  افزوده  گلوله ای 
اضافه می شود.  آماده سازی  به مخزن  بوتیل کربونیل(  ایزو  )متیل   MIBC
تشکیل  را  واحد  نهایی  باطله  رمق گیر  و  رافر  فلوتاسیون  سلول های  باطله 
انتقال  می دهند. کنسانتره های رافر و رمق گیر به خوشه های هیدروسیکلون 
می یابند و ته ریز هیدروسیکلون پس از افزودن آهک به آسیای گلوله ای ثانویه 
هدایت می شود. سریز هیدروسیکلون )با d80 حدود 50 میکرون( به دو ستون 
فلوتاسیون منتقل می شود. کنسانتره این مرحله برای شستشوی ثانویه به یک 
ستون وارد می شوند. بدین ترتیب کنسانتره ی نهایی با عیار حدود %30 مس 

و بازیابی %85 تولید می شود. 

شکل1.11مدار1فلوتاسیون1واحد1فرآوری1مس1سونگون
 Fig. 1. Flotation circuit of Sungun copper concentrator

plant

نتایج تحلیل دانه بندی نشان داد که به طور متوسط در حدود 80 درصد 
وزنی از نمونه معرف، سهم ذرات کوچکتر از 100 میکرون است. نتایج تحلیل 
)XRD( نمونه ی  ایکس  )XRF( و پراش اشعه  ایکس  فلوئورسانس اشعه 
مورد استفاده در آزمایش ها در جدول 1 و شکل 2 ارائه شده است. نتایج نشان 
داد کالکوپیریت )CuFeS2( مهمترین کانی سولفیدی با ارزش و سیلیس و 

پیریت اصلی ترین کانی های باطله ی تشکیل دهنده ی نمونه می باشد.

شکل1.21تحلیل1XRD1نمونه1مورد1مطالعه
Fig. 2. XRD spectrum of mentioned sample
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پلاکسی گلاس  جنس  از  آزمایشگاهی  فلوتاسیون  ستون  در  آزمایش ها 
شد.  انجام  مربع  سانتیمتر   28/26 مقطع  و سطح   90  cm ارتفاع  با  شفاف 
جهت تأمین بار اولیه از یک مخزن 20 لیتری مجهز به یک همزن استفاده 
شد، تا ضمن آماده سازی از ته نشیني مواد جلوگیري نماید. پالپ آماده شده از 
طریق یک پمپ پریستالتیک به درون سلول پمپاژ شد. در این ستون برای 
اندازه گیری ماندگی گاز و ارتفاع کف از سه فشارسنج استفاده شد، به طوري 
که دو حسگر در ناحیه پالپ )ناحیه جمع آوري( و یک حسگر در ناحیه کف 
)ناحیه شستشو( قرار داشت. برای کنترل ارتفاع کف ستون، دور موتور پمپ 
مقدار  به  نسبت  مشترك  سطح  موقعیت  اساس  بر  دستی  صورت  به  باطله 
مطلوب، تغییر یافت. برای اندازه گیری و تنظیم نرخ جریان هوا و آب شستشو 

از فلومتر استفاده شد.
به طور  آزمایش  پالپ ورودی در طول  آماده ساز  پالپ در مخزن   pH
 pH تنظیم  برای   NaOH و  سولفوریک  اسید  از  شد.  اندازه گیری  پیوسته 
استفاده شد. پس از تنظیم pH و آماده سازی پالپ با مواد شیمیایی )8 دقیقه(، 
 MIBC به عنوان کلکتور و از R407 و Z11 پالپ به ستون ارسال شد. از
به عنوان کف ساز استفاده گردید. شمای کلی روند انجام آزمایش در شکل 

3 نشان داده شده است.

شکل1.31روند1آزمایش1فلوتاسیون1ستونی
 Fig. 3. Column flotation set-up used for the

experimental study

دقیقه   3 پایدار،  شرایط  برقراری  و  آماده سازی  زمان  دقیقه   8 از  پس 
و  خشک  فیلتر،  نمونه ها  این  سپس  شد.  نمونه برداری  کنسانتره  جریان  از 
بر  متغیر  هر  تأثیر  به  دستیابی  منظور  به  که  شد  یادآور  باید  شدند.  توزین 
این  در  نرخ حمل  گرفت.  انجام  مشابه  عملیاتی  شرایط  در  آزمایش ها   ،Ca

آزمایش ها با استفاده از رابطه )7( تعیین شد:

 Ca=(Concentrate solid rate g/min)/(Cross
sectional area   cm2 ) )7(

جدول1.11نتایج1تحلیل1XRF1نمونه1مورد1مطالعه

 Table 1. Results of XRF spectrum of mentioned
sample

ترکیبعیار

4/83 (%(  CuO

1/2(%(  MgO

10/8(%(  Fe2O3

0/4(%(  TiO2

3/4(%(  K2O

32/4(%(  SiO2

17/4(%(  Al2O3

15/8(%(  SO3

0/36(%(  P2O5

0/44(%(  CaO

10/8(%(  L.O.I

مهمترین عوامل موثر بر ظرفیت حمل حباب شامل غلظت کفساز، نرخ 
جریان هوا، درصد جامد پالپ، نرخ جریان پالپ، ارتفاع کف و ابعاد ذرات مورد 

بررسی قرار گرفتند.
شرایط اولیه فلوتاسیون ستونی به کار گرفته شده برای تمام آزمایش ها 
در جدول 2 نشان داده شده است. در همه آزمایش ها یک یا دو عامل تغییر 

داده شد و عوامل دیگر به طور ثابت نگه داشته شدند.
 به منظور بررسی تأثیر توزیع ابعادی پالپ بر Ca، نمونه هایی در هفت 
دامنه ی ابعادی )150+ و 105-150، 88-105، 63-88، 44-63، 20-44، 

20- میکرون( با وزن یکسان آماده سازی شدند. 
بر ظرفیت حمل  نرخ جریان گاز  تأثیر غلظت کف ساز و  آزمایش  برای 
حبابها، تغییرات اندازه حباب در یک سیستم دو فازی به طور مستقیم مورد 
 Canon) کانن  دیجیتال  دوربین  یک  از  منظور  بدین  گرفت.  قرار  بررسی 
 MP-E65 mm ماکروکانن  لنز  یک  به  مجهز   (Digital EOS 550D

استفاده شد که این سیستم در مرکز منطقه جمع آوری به همراه یک منبع 
 Image J نوری نصب شد. اندازه گیری قطر حباب ها با استفاده از نرم افزار
انجام گرفت. ابتدا تصویر رنگی )RGB( اصلی گرفته شده از حباب ها به 
مقیاس خاکستری 8 بیتی تبدیل شد. سپس به منظور شناسایی دقیق لبه ها، 
عملیات فیلترینگ )فلیتر متوسط( و حذف نویز بر روی تصویر انجام گرفت. 
در نهایت با اعمال آستانه و توابع مورفولوژیکی اقدام به تعیین ابعاد حباب ها 

شد )شکل 4(.
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جدول1.21شرایط1عملیاتی1اولیه1در1آزمایش1های1فلوتاسیون

Table 2. Operating conditions in flotation tests

مقدارمتغیر
pH11/7

)ppm( 1:1 ،Z11، R407 ،40غلظت کلکتور

(ppm) MIBC ،30غلظت کف ساز

)cm( 20عمق کف

20درصد جامد پالپ )%)

)cm/s( 1/6نرخ جریان هوا

)cm/s( 1/4نرخ جریان پالپ

)cm/s( 0/5نرخ جریان آب شستشو

d80 )μm)100

)gr/cm3( 3/1دانسیته ویژه پالپ

شکل1.41نمونه1ای1از1تصویر1واقعی1)الف(1و1باینری1)ب(1حباب1ها1به1
منظور1اندازه1گیری1ابعاد1حباب1

 Fig. 4. An example of (a) the actual image and (b)
binary image to measure bubble size distribution

از قطر حباب ساتر )d32( برای بیان متوسط ابعاد حباب استفاده شد. این 
قطر به وسیله رابطه )8( محاسبه میشود:

d32=(∑i=1
n di

3 (/(∑i=1
n di

2 ) )8(
نتایج1و1بحث-31
تأثیر درصد جامد پالپ و نرخ جریان گاز- 1- 3

مختلف  نرخهای  در  حبابها،  حمل  ظرفیت  بر  پالپ  جامد  درصد  تأثیر 
جریان گاز )0/55، 1/1، 1/6 و cm/s 2/2( در شکل 5 نشان داده شده است. 
نرخ جریان هوا به ازای واحد سطح مقطع ستون )یعنی سرعت ظاهری گاز( 

گزارش میشود:

Jg=Qg/A )9(
واحد معمول برای این سرعت، cm/s است.

از شکل 5 مشاهده می شود که Ca با افزایش درصد جامد پالپ تا رسیدن 

به یک مقدار ثابت افزایش می یابد ولی در نهایت با کاهش همراه می شود. با 
افزایش درصد جامد پالپ، مقدار ذرات متصل شده به حباب های هوا افزایش 
می یابد، در نتیجه Ca در ابتدا روند صعودی دارد. با افزایش درصد جامد پالپ 
از 25 درصد به Ca ،30% به دلیل اشباع حباب ها با ذرات پالپ، دارای یک 
افزایش ناچیز است. افزایش محتوای جامد و بالا رفتن ویسکوزیته ی پالپ، 
کاهش   Ca مقدار  نهایت  در  و  شده  بالارونده  حباب های  کاهش  به  منجر 
می یابد. به علاوه در درصد جامدهای بالای 30، ناکافی بودن غلظت کلکتور 
کاهش ظرفیت  به  منجر  می تواند  پالپ،  ذرات  کامل  پوشش سطحی  برای 

حمل شود. 

شکل1.51تأثیر1محتوای1جامد1بر1Ca1در1چهار1سرعت1ظاهری1گاز1
مختلف

 Fig. 5. The influence of the feed solid concentration on
the carrying capacityat four different air rates

نرخ جریان گاز، از عوامل مهم در تعیین ظرفیت حمل حداکثر و همچنین 
عملکرد فلوتاسیون ستونی است. این عامل در سیستم های دو فازی )هوا-

آب( و سه فازی )گاز-آب-کانی( مستقیماً بر اندازه ی قطر حباب و ماندگی 
گاز تأثیر می گذارد ]28-26[.

نتایج آزمایش ها نشان داد که با افزایش نرخ جریان گاز، Ca ابتدا افزایش 
 1/6 cm/s و سپس به شدت کاهش می یابد. برای مثال، در نرخ جریان گاز
و درصد جامد 20 درصد، Ca برابر g/min.cm2 1/45 به دست آمد که با 
 0/283 g/min.cm  به  Ca  ،2/2 cm/s به گاز  افزایش سرعت ظاهری 
تنزل یافت. برای توجیه این رویداد به بررسی تأثیر نرخ جریان هوا بر ماندگی 

گاز و ابعاد حباب پرداخته شد. 
ماندگی گاز یکی از مهمترین عوامل برای تعیین نوع رژیم جریان ستون 
و ویژگی های هیدرودینامیکی حباب است که ارتباط اندازه حباب و سرعت 
گاز را به صورت ترکیبی بیان می کند. تغییرات میزان ماندگی گاز با افزایش 
سرعت ظاهری هوا در ستون مورد مطالعه در شکل 6 نشان داده شده است. 
نتایج نشان داد که ماندگی گاز، با افزایش نرخ هوا تا cm/s 1/6 تقریباً به 
صورت خطی افزایش می یابد ولی در نرخ های هوای بالاتر به دلیل تشکیل 
حباب های بزرگتر و تسریع سرعت صعود آن ها، ماندگی گاز کاهش یافته و 

جریان حبابی به مغشوش تبدیل می شود.
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شکل1.61تأثیر1سرعت1ظاهری1هوا1بر1روی1ماندگی1گاز

 Fig. 6. The Influence of superficial air velocity on gas
hold-up

ارتباط بین قطر حباب و نرخ جریان گاز نقش مهمی در عملکرد فرآیند 
فلوتاسیون دارد. نتایج تحلیل تصاویر گرفته شده نشان داد که با افزایش نرخ 
جریان گاز، ابعاد حباب به تدریج و با نرخ آهسته ای افزایش می یابند ولی در 
سرعت های بالا )حدود cm/s 2( با شیب تندی افزایش می یابند )شکل 7(.

شکل1.71رابطه1میان1قطر1حباب1ساتر1و1نرخ1جریان1گاز1)هوا-آب(

 Fig. 7. Relationship between Sauter bubble diameter
and air flowrate (air/water phase(

همان گونه که از نتایج اندازه گیری ماندگی گاز و ابعاد حباب مشاهده شد، 
در نرخ جریان گاز cm/s 2/2، شرایط جریان مغشوش به همراه حباب های 
بزرگتر ایجاد می شود که این وضعیت تأثیر منفی بر Ca دارد. نتایج نشان داد 
بالاترین نرخ جامد کنسانتره در نرخ جریان هوای cm/s 1/6 و محتوای جامد 

30 - 25 درصد به دست می آید.

تأثیر نرخ جریان پالپ و مقدار کفساز- 2- 3
نتایج تأثیر نرخ های مختلف جریان پالپ ستون فلوتاسیون )cm/s 1/6و 
1/4، 1/2 ، 1، 0/8( بر ظرفیت حمل حباب ها در چهار غلظت کفساز )5، 30، 
45 و  ppm 70( در شکل 8 نشان داده شده است. نتایج نشان داد که با 
افزایش سرعت پالپ تا Ca ،1/4 cm/s افزایش و پس از آن کاهش می یابد. 
روند تأثیر تغییرات نرخ جریان پالپ بر ظرفیت حمل ذرات مشابه درصد جامد 
پالپ است. با افزایش سرعت پالپ ورودی ذرات جامد بیشتری وارد ستون 
می شوند و با پوشش بیشتر سطح حباب، Ca افزایش می یابد. کاهش ظرفیت 
حمل در نرخ پالپ برابر با cm/s 1/6 را می توان با کاهش سرعت حباب های 

بالارونده توجیه نمود. همچنین به دلیل جداشدن ذرات از حباب های با بار 
مازاد و سقوط آن ها به منطقه جمع آوری نرخ جامد کنسانتره کاهش می یابد 

]29 و 30[.
باعث  کف ساز،  غلظت  افزایش  که  کرد  مشاهده  می توان   8 شکل  از 
اندازه حباب در حضور کف ساز  امر کاهش  این  دلیل  Ca می شود.  افزایش 
است )شکل 9(. افزایش سطح ویژه حباب فرصت بیشتری را در اختیار ذرات 
قرار می دهد تا محلی را برای خود در سطح حباب بیابند و بدین ترتیب نرخ 
جامد کنسانتره بالاتری حاصل می شود. شکل 9 تأثیر میزان کف ساز بر اندازه 
حباب در سیستم دو فازی را نشان می دهد. با افزایش میزان MIBC، قطر 
و  می یابد  کاهش  تندی  شیب  با  حباب ها  ائتلاف  کاهش  دلیل  به  حباب ها 

سپس در مقدار معینی ثابت می مانند.

1Ca1شکل1.81تأثیر1غلظت1کف1ساز1و1سرعت1ظاهری1پالپ1بر

 Fig. 8. Effect of frother dosage and feed rate on
carrying capacity

شکل1.91رابطه1بین1مقدار1MIBC1و1قطر1ساتر1حباب1ها1)فاز1هوا-
آب(

 Fig. 9. Relationship between MIBC dosage and Sauter
diameter of the bubbles (air/water phase)1

برای یک سرعت پالپ ثابت، مقدار کف ساز بالاتر به ظرفیت حمل بالاتر 
 ppm منتهی می شود؛ با این حال نمی توان این مسأله را به غلظت کف ساز
70 تعمیم داد به طوری که در نرخ های پالپ بالاتر از cm/s 1/2، حداکثر 
ظرفیت حمل )g/min.cm2 2/54( در غلظت کف ساز ppm 45 به دست 
از  پایین تر  پالپ  نرخ های  در  برابر  ظرفیت های حمل  توجه  قابل  نکته  آمد. 

cm/s 1 با مقدار کف ساز ppm 70 و 45 است.
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نرخ  و  بالا  پالپ  دانسیته  )مانند  می دهد  رخ  حباب  مازاد  بار  که  زمانی 
جریان بالا(، یک کاهش در اندازه حباب که از غلظت بالای کف ساز )مانند 
ppm 70( ناشی می شود، یک تأثیر منفی بر بازیابی جامد در پی دارد. در 
غیاب پدیده بار مازاد، یک کاهش در ابعاد حباب باعث بهبود بازیابی ذرات 

جامد می شود.

 تأثیر عمق کف- 3- 3
تأثیر ارتفاع کف ستون فلوتاسیون بر Ca در شکل 10 نشان داده شده 
است. میزان Ca با افزایش ارتفاع کف کاهش می یابد. این کاهش در ارتفاع 
تأثیر آب  افزایش  با  این مسئله را میتوان  بارزتر بود.   ،35 cm با  برابر  کف 
شستشو در اثر زیاد شدن ارتفاع کف و همچنین افزایش زمان ماند ذرات در 
فاز کف توجیه نمود. از شکل 10 مشاهده میشود که عیار مس کنسانتره با 
افزایش ارتفاع کف افزایش می یابد، زیرا با افزایش زمان ماند ذرات در فاز 

کف، دنباله روی و گیرافتادگی ذرات کاهش می یابد.

شکل1.101تأثیر1عمق1کف1بر1Ca1و1عیار1مس1کنسانتره

 Fig. 10. Effect of froth height on carrying capacity and
copper grade

تأثیر اندازه ذرات - 4- 3
ابعاد ذرات پالپ ورودی یکی از مهم ترین عوامل در فرآیند فلوتاسیون 
 30-100 )معمولًا  بهینه  ابعادی  محدوده ی  یک  در  طوری که  به  است، 
تأثیر  مطالعه  برای   .]31[ می شود  حاصل  فرآیند  کارآیی  بالاترین  میکرون( 
ابعاد پالپ بر ظرفیت حمل حباب ها، هفت محدوده ابعادی به طور مجزا مورد 
مطالعه قرار گرفتند. نتایج آزمایشها نشان داد که به طور کلی ظرفیت حمل 
ذرات ریز بیشتر از ذرات درشت است، به طوری که بالاترین میزان ظرفیت 
 )4/4 g/min.cm2( حمل در زمان استفاده از ذرات با ابعاد 63-44 میکرون
حاصل شد )شکل 11(. با توجه به اینکه ذرات با ابعاد μm 44-20 میکرون 
و   44-63 ذرات  در   Ca میزان  می کنند،  اشغال  را  حباب  سطح  راحتی  به 
نشده  اشغال  حباب  سطح  کل  اگر  حتی  زیرا  بود،  بالا تر  میکرون   63-88
باشد، ممکن است مقدار کمتری از ذرات درشت در مقایسه با ذرات ریز جرم 

بزرگتری داشته باشند. 
از شکل 11 مشاهده می شود که ظرفیت حمل در عملیات فلوتاسیون با 

ذرات بزرگتر از μm 105 به شدت کاهش می یابد. این ذرات به دلیل جرم 
ناپایداری  و  انهدام  نتیجه  در  و  حباب ها  نازك  فیلم  گسیختگی  سبب  بالا، 
حباب می شوند و ذرات درشت جدا شده از فاز کف در نتیجه زه کشی به فاز 

پالپ باز می گردند. 
 μm( نکته قابل توجه کاهش ظرفیت حمل در پالپ با ذرات بسیار ریز
20-( است. در حالی که ذرات ریز پایداری حباب ها را افزایش می دهند، ذرات 
بسیار ریز )μm 20-( سبب ناپایداری کف شده و بر روی میزان جامد انتقال 
یافته به کنسانتره تأثیر منفی دارد. همچنین بخشی از کاهش ظرفیت حمل 

می تواند به جرم کم این ذرات مربوط باشد.

1Ca1شکل1.111رابطه1بین1ابعاد1ذرات1و

 Fig. 11. Relationship between particle size and
carrying capacity

1نتیجه1گیری-41
ظرفیت حمل یکی از شاخص های مهم در طراحی و بزرگ مقیاس کردن 
پارامترهای  تأثیر  ارزیابی  هدف  با  مطالعه  این  است.  فلوتاسیون  ستون های 
عملیاتی بر ظرفیت حمل حباب ها )Ca( در فلوتاسیون ستونی کانی های مس 

انجام شد. نتایج حاصل از این مطالعه به شرح زیر است:
نرخ پالپ ورودی، نرخ کف ساز، درصد جامد پالپ، نرخ جریان هوا، . 1

ابعاد ذرات و ارتفاع کف ظرفیت حمل را مستقیماً تحت تأثیر قرار 
می دهند.

نتایج آزمایش های فلوتاسیون در ابعاد مختلف پالپ نشان داد که . 2
بالاترین میزان ظرفیت حمل در فلوتاسیون با ذرات با اندازه 63-

44 میکرون حاصل شد. 
در سرعت های پایین پالپ ورودی، افزایش میزان کف ساز منجر به . 3

 ،1/2 cm/s ظرفیت حمل بالاتر شد، ولی در نرخ های پالپ بالاتر از
کف ساز  غلظت  در   )2/54  g/min.cm2( حمل  ظرفیت  حداکثر 
ppm 45 به دست آمد که این مقدار برای کف ساز ppm 70 برابر   

g/min.cm2 1/87 بود.

با افزایش نرخ جریان پالپ تا cm/s 1/4، با راه یابی ذرات جامد . 4
بیشتر به ستون سطح بیشتری از حباب ها پوشیده شده و بنابراین 
از   بالاتر  پالپ  نرخ  در  حمل  ظرفیت  کاهش  یافت.  افزایش   Ca
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cm/s 1/4 را می توان از طریق کاهش سرعت بالاروی حباب های 
با بار مازاد و جدا شدن ذرات از حباب ها و سقوط آن ها به منطقه 

جمع آوری توجیه نمود.
مقدار Ca با کاهش ارتفاع کف ستون، افزایش یافت. این مسأله را . 5

می توان با کاهش تأثیر آب شستشو در اثر کم شدن ارتفاع کف و 
همچنین کاهش زمان ماند ذرات در فاز کف توجیه نمود.

مقدار Ca با افزایش درصد جامد پالپ )30 درصد( افزایش و پس . 6
از آن کاهش یافت.

تشکر1و1قدردانی1
مس  مجتمع  ویژه  به  ایران،  مس  صنایع  ملي  شرکت  از  نویسندگان 
انجام تحقیق حاضر همکاري بي شائبه داشته اند، تشکر و  سونگون که در 

قدرداني مي نمایند.
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