
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 53 شماره 10، سال 1400، صفحات 4379 تا 4396
DOI: 10.22060/ceej.2020.18324.6836

ارزیابی مقاومت فشاری و نفوذپذیری پوشش های محافظ ورق های CFRP تحت شرایط حاد 
محیطی

محمود نادری*، رزا رهبری

دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران

خلاصه: در این مقاله نتایج بررسی تاثیر استفاده از پوشش های محافظ اعمال شده بر ورق های CFRP تقویت کننده ی 
بتن تحت شرایط حاد محیطی از جمله سیکل های تر و خشک  شدگی، یخ و ذوب یخ و تغییرات دما ارائه شده است. معمولا 
شرایط محیطی حاد موجب کاهش عملکرد ورق های CFRP، به دلیل افزایش نفوذپذیری و کاهش دوام آن می گردد. 
به منظور محافظت از ورق های CFRP چهار نوع ملات الیافی پایه سیمانی، ملات الیافی حاوی ماده هوازا، ملات ماسه 
سیمان حاوی چسب اپوکسی، ملات آب بند پایه اپوکسی بر روی سطح آن ها اجرا گردید نمونه های به کار گرفته شده در 
این بررسی ها، شامل نمونه های مکعبی 150 میلی متری بتن تقویت شده با ورق های CFRP در دو حالت با و بدون پوشش 
محافظ و نیز نمونه های مکعبی و منشوری ساخته شده از ملات )پوشش های محافظ( می باشند. آزمایش های انجام شده 
شامل آزمایش نفوذپذیری با به کارگیری روش "محفظه استوانه ای"، آزمایش جذب آب موئینه ملات و تعیین مقاومت 
فشاری ملات، قبل و بعد از قرار گرفتن نمونه ها تحت شرایط حاد می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که انتخاب 
مناسب پوشش محافظ تاثیر قابل ملاحظه ای بر دوام نمونه های تقویت شده با CFRP و کاهش نفوذپذیری آن ها تحت 
هر یک از شرایط حاد محیطی داشته است. به طوری که استفاده از این پوشش ها در نمونه های بتنی تقویت شده با ورق 
CFRP، تحت شرایط تر و خشک شدگی، یخ و ذوب یخ و تغییرات دما، موجب کاهش نفوذپذیری به میزان %28، %34 

و 36% شده است.
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1-مقدمه
به  نوین در ساخت سازه ها  از مصالح  استفاده  اخیر  در سال های 
منظور سبک سازی، افزایش کارایی و سرعت اجرا، رشد چشمگیری 
بتن  کامپوزیت  مقاطع  از  استفاده  مصالح  این  بین  در  است.  داشته 
مرتبه  بلند  ساختمان های  و  اسکله ها  پل ها،  سازه های  در  پلیمری 
مزایای قابل توجهی دارد ]1[. از اواسط دهه 1980 تاکنون در سراسر 
به  و  بیرونی  پوشش های  صورت  به  الیاف1  به  مسلح  پلیمرهای  دنیا 
منظور افزایش مقاومت و بهسازی سازه های بتنی موجود مورد استفاده 

1  FRP

قرار می گیرند ]2[. علی رغم ویژگی های مطلوب این مصالح، باید به 
آن ها در محیط های خاص  و عملکرد  دوام  نمود که  توجه  نکته  این 
که مجموعه ای از عوامل مخرب محیطی در آن وجود دارند، احساس 

می شود ]3[.
از جمله مکانیزم هایی که دوام لایه های مرکب یاد شده را تحت 
الیاف،  فیزیکی  یا  تغییرات شیمیایی  به  قرار می دهند، می توان  تاثیر 
 .]4[ نمود  اشاره  رفتن چسبندگی  از دست  و  الیاف  مقاومت  کاهش 
ارزیابی  بتنی  سازه  یک  دوام  آن  وسیله  به  که  شاخصی  مهم ترین 
عاملی  عنوان  به  آب  اینکه  ضمن  است.  آن  نفوذپذیری  می شود، 
برای نفوذ عوامل مخرب به بتن عمل می کند و از عمر بهره دهی آن 
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می کاهد. نفوذپذیری به صورت حرکت سیال )مایع یا گاز( در محیط 
متخلخل بتن تحت فشار اعمالی تعریف می شود. طبق تعریف انجمن 
بتن آمریکا، نفوذپذیری توانایی بتن برای عبور مواد مایع و گاز از درون 
خود می باشد ]5[. نفوذ آب در بتن عامل مهمی در دوام بتن تحت 
شرایط سیکل های ذوب و یخ متوالی، تر و خشک شدگی و تغییرات 
بیشتری  تخریب  کند،  نفوذ  بتن  در  بیشتری  آب  چه  هر  است.  دما 
بر  بسیاری در زمینه عوامل مؤثر  را در پی خواهد داشت. تحقیقات 
به  عوامل می توان  این  از جمله  است.  گرفته  انجام  بتن  نفوذپذیری 
سنگدانه ها  اندازه   ،]7[ سنگدانه ها  مقدار   ،]6[ سیمان  به  آب  نسبت 
]8[، مشخصات ریزساختاری ]9[ و تاثیر افزودنی ها ]10[ اشاره نمود. 
مشاهده می شود که تغییر در نسبت های اختلاط به شدت بر میزان 
نفوذپذیری نمونه بتنی تأثیر گذار است. در ادامه تعدادی از تحقیقات 
محیطی خاص  شرایط  تحت   FRP مصالح  دوام  روی  بر  انجام شده 

آورده شده است.
بلاربی1 و همکاران به بررسی شرایط محیطی مختلف بر روی رفتار 
طولانی مدت ستون های بتنی مسلح تقویت شده با ورق های کربن/

اپوکسی2 و شیشه/اپوکسی3 پرداختند. در بین سیکل های طراحی شده 
در این تحقیق آب شور تاثیر زیادی بر کاهش بار نهایی و شکل پذیری 
نمونه های تقویت شده با ورق شیشه/اپوکسی داشت ]11[. در تحقیق 
و  کربن/اپوکسی  ورق  با  شده  دورپیچ  نمونه های  روی  بر  شده  انجام 
شیشه/اپوکسی بیشترین کاهش مقاومت مربوط به نمونه های دورپیچ 
شده با ورق شیشه/اپوکسی در محیط با دمای بالا به همراه سیکل تر 
و خشک آب شور بوده است ]12[. در مطالعاتی که به بررسی اثر آب 
شور بر دوام مصالح FRP اختصاص داشت، مشخص شد که تماس 
با  تقویت شده  مقاومت ستون های  با آب شور موجب کاهش شدید 
آب شور  با  مواجه  در  است. همچنین  ورق های شیشه/اپوکسی شده 
اولین اثر تخریبی از ناحیه رطوبت بوده، این در حالیست که با گذشت 
زمان تشکیل کریستال های نمک درون میکرو ترک ها موجب تخریب 

این ورق ها شده است ]13[. 
آرامید  و  شیشه  کربن،  الیاف  قبیل  از  کامپوزیت ها  انواع  خواص 
با دمای 23+ و 70+ درجه سانتی گراد  روز در آب  به مدت 20  که 
مستغرق بودند توسط گوپالان4 و همکاران، مورد مطالعه قرار گرفت. 

1  Belarbi
2  CFRP
3  GFRP
4  Gopalan

نتایج به دست آمده نشان داد که آب در بین سطح مشترک الیاف و 
رزین و در فضاهای خالی نفوذ می نماید ]14[. دوام مواد کامپوزیتی 
تحت شرایط محیطی مختلف توسط بانک5 و همکاران بررسی گردید. 
در مطالعه ذکر شده اثرات حرارت، رطوبت و ترکیبات شیمیایی نیز در 
نظر گرفته شد که موجب کاهش چشم گیر عملکرد مواد کامپوزیتی 
گردید ]15[. در مطالعه آزمایشگاهی با قرار دادن نمونه های FRP در 
آب شور مشاهده شد که این محیط اثر تخریبی زیادی بر روی خواص 
محیط  این  تخریبی  اثر  همچنین  است.  داشته  مصالح  این  مکانیکی 
مطالعه ی  همچنین   .]16[ است  شده  مشاهده  بیشتر  دما  افزایش  با 
الیاف کربن و  پایین نشان داد که  FRP در دمای  عملکرد لایه های 
شیشه در دمای پایین نسبت به الیاف های دیگر، مصالح مناسب تری 
می باشند ]17[. نتایج به دست آمده حاکی از کاهش دوام و عملکرد 

ورق های CFRP در مواجه با شرایط محیطی مخرب است. 
با  شده  تقویت  سازه های  از  بسیاری  امروزه  اینکه  به  توجه  با 
آبگیر  و سطوح  پل های موجود در سواحل  پایه  FRP همچون  ورق 
بنابراین  اسکله های بتنی در معرض شرایط محیطی حاد قرار دارند، 
دوام و عملکرد آن ها در این شرایط محیطی دستخوش تغییرات زیادی 
قرار می گیرد. اکثر تحیقات انجام گرفته در بررسی عملکرد ورق های 
FRP به ارزیابی مقاومت چسبندگی این ورق ها تحت شرایط محیطی 

حاد محدود می شود و مطالعه بر نفوذپذیری آن ها به عنوان مهم ترین 
شاخص ارزیابی دوام سازه کمتر انجام شده است. در این مطالعه به 
بررسی نفوذپذیری ورق های CFRP تقویت کننده بتن تحت شرایط 
بلند  به کاهش عملکرد  توجه  با  و  است  پرداخته شده  حاد محیطی 
محافظ  پوشش های  از  حاد  محیطی  شرایط  تحت  ورق ها  این  مدت 
پوشش های  عملکرد  بررسی  حاضر،  مقاله  از  هدف  گردید.  استفاده 
محافظ اعمال شده بر روی ورق های CFRP به عنوان راهکاری کم 
می باشد.  ورق ها  این  مفید  عمر  و  کارایی  دوام،  افزایش  برای  هزینه 
روش تحقیق مبتنی بر روش های آزمایشگاهی می باشد. روند کلی کار 
 CFRP به این صورت است که نمونه های بتنی تقویت شده با ورق
در دو حالت با و بدون پوشش محافظ در معرض شرایط حاد محیطی 
و خشک شدگی  تر  و  دما  تغییرات  یخ،  ذوب  و  یخ  از جمله سیکل 
مشخصه ای  مهم ترین  نفوذپذیری  که  آنجایی  از  می شوند.  داده  قرار 
است که رفتار بلند مدت سازه بتنی را مشخص می کند ]18[، بنابراین 

5  Bank
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قرار می گیرد. همچنین جذب  ارزیابی  نمونه ها مورد  این  نفوذپذیری 
آب موئینه و مقاومت فشاری هر یک از پوشش های محافظ نیز تحت 

سیکل های ذکر شده اندازه گیری و بررسی می شود.

2-تجهیزات آزمایشگاهی
2-1-اندازه گیری نفوذپذیری با استفاده از روش "محفظه استوانه ای"

زمان  صرف  به  نیاز  مرسوم  روش های  با  نفوذپذیری  اندازه گیری 
زیاد و تجهیزات گوناگون و با حجم بالا دارد. همچنین به دلیل زمان  بر 
بودن انجام این آزمایش ها، هزینه انجام آن ها نیز زیاد است. از طرفی 
اکثر آزمایش های موجود تنها در شرایط آزمایشگاهی قابل اعمال بوده 

و قابلیت انجام به صورت درجا را ندارند.
در این پژوهش بررسی نفوذپذیری با استفاده از دستگاه "محفظه 
استوانه ای" که روشی نوین برای اندازه گیری نفوذپذیری است، انجام 
شده است. این روش که توسط نادری ابداع شده است ]19[، روشی 
سایر  و  بتن  نفوذپذیری  میزان  تعیین  در  گسترده  کاربری  با  دقیق 
مصالح ساختمان چه در محیط آزمایشگاه و چه در محل پروژه است. 
این دستگاه به نام دستگاه "Cylindrical Chamber" یا "محفظه 
روی  بر  آزمایش  قابلیت  و  است  شده  شناخته  دنیا  در  استوانه ای" 
از  بعد  و  قبل  آزمایش  انجام  امکان  با  ژئوممبران ها  و  بتنی  اتصالات 
نصب آن ها را دارد. دستگاه آزمایش "محفظه استوانه ای" در شکل 1 

نشان داده شده است. 
نحوه انجام آزمایش بدین شرح است که در ابتدا سطح مورد نظر 

کاملا خشک و تمیز گردیده و در ادامه صفحه فلزی دستگاه که در 
مرکز آن دارای سوراخ دایره ای شکل می باشد با چسب به سطح بتن 
چسبانده می شود )شکل 1-الف(. جهت جلوگیری از بروز خطا، چسب 
اضافی از محل اعمال تنش آبی )سوراخ دایره ای( جمع می گردد. پس 
از اطمینان از به مقاومت رسیدن چسب، قطعه دیگر دستگاه به صفحه 
سپس  1-ب(.  )شکل  به بتن، متصل می شود  فلزی چسبانده شده 
محفظه دستگاه پر از آب و هواگیری شده و با پیچاندن اهرم دستی، 
فشار ثابت آب مورد نظر تامین می گردد که توسط فشارسنج عقربه ای 
قابل مشاهده است. مقدار نفوذ آب، با رویت میکرومتر عقربه ای، در 

زمان های مختلف ثبت می گردد.
این آزمایش قابلیت انجام روی سطوح افقی )دال ها و عرشه پل( و 
عمودی )ستون ها( را دارد. از دیگر مزایای این روش می توان به موارد 

زیر اشاره کرد ]20[:
- دستگاه آزمایش بسیار ساده است.

- میزان نفوذپذیری را به صورت کمی ارائه می کند.
- دستگاه در عین سادگی دارای دقت بالایی است.

- سرعت انجام آزمایش بالا، هزینه انجام آن ناچیز و قابلیت تکرار 
آن زیاد است.

- قابلیت حمل آن به سخت ترین مکان ها میسر است.
- استفاده از این روش نیاز به مهارت و برنامه ریزی خاصی برای 

تکنسین آزمایش ندارد.
- محدودیت ابعادی برای نمونه مورد آزمایش وجود ندارد.

  
 ب( اجزای مختلف دستگاه الف( صفحه فلزی اعمال شده به سطح مورد نظر

 
 "ایحفظه استوانهم"دستگاه . 1شکل 

Figure 1. “Cylindrical Chamber” apparatus. (a) Disk applied to surface 
of specimen. (b) different component of apparatus 

 

  

شکل 1. دستگاه "محفظه استوانه ای"
Fig. 1. “Cylindrical Chamber” apparatus. (a) Disk applied to surface of specimen. (b) Different component of apparatus



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 53، شماره 10، سال 1400، صفحه 4379 تا 4396

4382

- قابلیت استفاده برای سایر مصالح مانند سنگ، ملات، سفال، آجر 
فشاری و ... را دارد.

- قابلیت ارزیابی نفوذپذیری سازه در محل را دارد.
در آزمایش "محفظه استوانه ای" حجم آب نفوذ کرده به نمونه و نرخ 
نفوذ آب در زمان قرائت میکرومتر توسط روابط )1( و )2( محاسبه می شود.

𝑉𝑉 = ℎ × 𝐴𝐴 (1 )

𝑄𝑄 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 (2 )

 
𝐶𝐶 = 𝑀𝑀𝑗𝑗−𝑀𝑀0

1600 (3 )  
 

𝐶𝐶 = 𝑆𝑆√𝑡𝑡 (4 )  
 

    )1(𝑉𝑉 = ℎ × 𝐴𝐴 (1 )

𝑄𝑄 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 (2 )

 
𝐶𝐶 = 𝑀𝑀𝑗𝑗−𝑀𝑀0

1600 (3 )  
 

𝐶𝐶 = 𝑆𝑆√𝑡𝑡 (4 )  
 

         )2(

که در آن V حجم آب نفوذی بر حسب میلی متر مکعب، h قرائت 
میکرومتر بر حسب میلی متر، A مقطع اعمال فشار بر حسب میلی متر 
مربع، Q نرخ نفوذ آب بر حسب t ،(mm3/s) زمان بر حسب ثانیه 

است. 

EN480-5 2-2-اندازه گیری جذب آب موئینه بر اساس استاندارد
 160×40×40 نمونه های  که  است  صورت  بدین  آزمایش  این 
 50 دمای  در  اون  داخل  در  عمل آوری  سن  از  پس  میلی متری 
در  عمودی  صورت  به  نمونه ها  سپس  می شوند.  وزن  و  شده  خشک 

   
شش با و بدون پو CFRPهای بتنی تقویت شده با ب( نمونه های مکعبی ملاتالف( نمونه

 محافظ
 های منشوری ملاتج( نمونه

 

 های مورد آزمایشنمونه. 2شکل 

Figure 2. specimens prepared test (a) Cube specimens of mortar (b) concrete specimens Reinforced 
with CFRP with and without protective coating (c) prismatic specimens of mortar 

 

  

شکل 2. نمونه های مورد آزمایش
Fig. 2. Specimens prepared test (a) Cube specimens of mortar (b) concrete specimens Reinforced with CFRP with and 

without protective coating (c) prismatic specimens of mortar

   
محفظه "ب( ازمایش تعیین نفوذپذیری به روش  مایش مقاومت فشاریالف( آز

 "ایاستوانه
 ج( آزمایش جذب آب مویینه

 
 های انجام شدهآزمایش. 3شکل 

Figgure 3. Tests performed (a) compressive strength test (b) “Cylindrical chamber” test (c) Capillary 
water absorption test 

 
 

  

شکل 3. آزمایش های انجام شده
Fig. 3. Tests performed (a) compressive strength test (b) “Cylindrical chamber” test (c) Capillary water absorption test
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داخل ظرف آب به نحوی قرار می گیرند که 3 میلی متر از کف آن ها 
نفوذ داشته  امکان  نمونه ها  پایین  از  قرار گرفته و آب  در داخل آب 
باشد. با تعیین وزن نمونه در زمان های مشخص پس از 0/5، 1، 2، 
4، 8، 12 ساعت و روز اول تا هشتم جذب آب موئینه نمونه ها تعیین 

می گردد.
مورد  ملات های  از  یک  هر  موئینه  آب  جذب  بررسی  منظور  به 
 7 به مدت  و عمل آوری  منشوری  نمونه های  از ساخت  بررسی، پس 
روز، تحت سیکل های تر و خشک شدگی، یخ و ذوب یخ و تغییر دما 
قرار داده شدند. بر اساس استاندارد EN480-5 ]21[ جذب موئینه 

در هر زمان از رابطه )3( به دست می آید. 

𝑉𝑉 = ℎ × 𝐴𝐴 (1 )

𝑄𝑄 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 (2 )

 
𝐶𝐶 = 𝑀𝑀𝑗𝑗−𝑀𝑀0

1600 (3 )  
 

𝐶𝐶 = 𝑆𝑆√𝑡𝑡 (4 )  
 

 
      )3(

 ،)gr( جرم نمونه بعد از زمان لازم برای جذب Mj )3( در رابطه
M0 جرم نمونه بعد از عمل آوری هفت روز )C ،)gr جذب موئینه در 

هر زمان )gr/mm2( می باشد. از طرفی جذب آب موئینه به عنوان 
تابعی از زمان مطابق با رابطه )4( می باشد ]23 و 22[.

𝑉𝑉 = ℎ × 𝐴𝐴 (1 )

𝑄𝑄 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 (2 )

 
𝐶𝐶 = 𝑀𝑀𝑗𝑗−𝑀𝑀0

1600 (3 )  
 

𝐶𝐶 = 𝑆𝑆√𝑡𝑡 (4 )  
 

       )4(

 C و )min( زمان t ،ضریب جذب موئینه آب S ،)4( در رابطه
ضریب جذب موئینه )gr/mm2( می باشد. 

2-3- اندازه گیری مقاومت فشاری لایه محافظ
تعیین مقاومت فشاری هر یک از ملات های اعمال شده بر ورق 
CFRP بر اساس استاندارد ASTM C109 ]24[ انجام شد. بدین 

ترتیب که برای هر یک از پوشش های در نظر گرفته شده نمونه مکعبی 
50 میلی متری ساخته شد و پس از عمل آوری آن ها به مدت  28 روز 
مقاومت فشاری اندازه گیری شد. در شکل 2 روند آماده سازی نمونه ها 

و در شکل 3 آزمایش های شرح داده شده، نشان داده شده است.

2-4-مصالح به کار گرفته شده
ورق  با  شده  مقاوم  بتنی  نمونه های  نفوذپذیری  تحقیق،  این  در 
قرار  ارزیابی  مورد  محافظ  پوشش  بدون  و  با  حالت  دو  در   CFRP

گرفته است. در ساخت نمونه های بتنی سیمان مورد استفاده، سیمان 
  (ton/m3)مخصوص وزن  با  قزوین  آبیک  کارخانه   2 تیپ  پرتلند 
است.  ارائه شده   1 در جدول  نمونه ها  اختلاط  می باشد. طرح   3/15
درشت دانه شکسته مطابق با استاندارد ASTM-C33 ]25[ استفاده 
گردید. منحنی دانه بندی سنگدانه ها در شکل 4 نشان داده شده است. 
شن و ماسه مصرفی محصول معدن قدس 1 واقع در شهریار بوده و 
خشک  و  شسته  شده  مصرف  سنگدانه های  نمونه ها  ساخت  از  قبل 
گردیدند. مشخصات سنگدانه مصرفی در جدول 2 آورده شده است. 
برای اندازه گیری نفوذپذیری با روش "محفظه استوانه ای" نمونه های 
بتنی ساخته شده، مکعبی با ابعاد 150 میلی متر می باشند. ورق های 

 های بتنی در یک متر مکعب. طرح اختلاط نمونه1جدول 
)3Table 1. Mix properties of the concrete (1 m 

 
سیمان 

(3kg/m) ( 3آبkg/m) ماسه (3kg/m) ( 3شنkg/m) 

044 154 044 1044 
 
  

جدول 1. طرح اختلاط نمونه های بتنی در یک متر مکعب
Table 1. Mix properties of the concrete (1 m3)

 . مشخصات سنگدانه مصرفی در بتن0جدول 
Table 2. Properties of aggregates in concrete 

 
 ریزدانه دانه درشت

 چگالی
(3kg/m) 

وزن 
مخصوص 

)3(kg/m 

درصد 
 جذب آب

 چگالی
(3kg/m) 

درصد 
 جذب آب

55/0 1564 5/4 55/0 6/4 
 
  

جدول 2. مشخصات سنگدانه مصرفی در بتن
Table 2. Properties of aggregates in concrete

 های دارای الیاف کربن. مشخصات ورق3جدول 
Table 3. Properties of CFRP sheets 

 
 (MPa) مدول الاستیسیته الیاف 03444
 (MPaمقاومت نهایی ) 0644

 کرنش نهایی 415/4
 
  

جدول 3. مشخصات ورق های دارای الیاف کربن
Table 3. Properties of CFRP sheets

 . مشخصات چسب به کار گرفته شده0جدول 
Table 4. Properties of adhesive 

 
℃زمان گیرش در دمای  10   01 )ساعت(
 (MPa)مقاومت کششی  55

 (MPa)مدول الاستیسیته کششی  0144
 ضریب پواسون 35/4

 
  

جدول 4. مشخصات چسب به کار گرفته شده
Table 4. Properties of adhesive
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FRP به کار گرفته شده از نوع الیاف کربن (CFRP) می باشد که 

ورق  چسباندن  برای  است.  شده  آورده   3 جدول  در  آن  مشخصات 
CFRP به سطح نمونه های بتنی از چسب دو جزئی که یک جزء آن 

رزین و جزء دیگر سخت کننده می باشد استفاده شده است. مشخصات 
این چسب در جدول 4 نشان داده شده است.

مورد  مختلفی  مصالح  مناسب،  محافظ  پوشش  به  رسیدن  برای 
آزمایش قرار گرفتند تا از ترکیب آن ها ملاتی با ویژگی های مطلوب 
ایجاد شود. با انجام آزمایشات متعدد بر روی ملات های تشکیل شده، 

نهایتا 4 نوع ملات با نسبت های اختلاط جدول 6 انتخاب شد.

پوشش محافظ نوع اول، ملات الیافی پایه سیمانی بود که تحت 
شرایط تغییر دما از آن استفاده شده است. تحقیقات نشان می دهد که 
افزودن الیاف پلی پروپیلن خطر قلوه کن شدن بتن تحت حرارت بالا 
را تا حدي زیادي کاهش می دهد. مقبول ترین تئوري در زمینه توجیه 
این پدیده، ذوب شدن الیاف در اثر حرارت و در نتیجه ایجاد فضا براي 
فشار ایجاد شده از بخار است ]26[. برای شرایط تغییر دما از نوعی 
الیاف پلی پروپیلن استفاده  پایه سیمانی دارای 0/3% حجمی  ملات 
گردید. مشخصات الیاف مورد استفاده در این ملات در جدول 5 آورده 

شده است.

 پروپیلن. مشخصات الیاف پلی5جدول 
Table 5. Properties of polypropylene fibers 

 
 (GPaمقاومت کششی ) (GPaمدول الاستیسیته ) (mµقطر ) gr/cm)3(وزن مخصوص 
61/4 03 5 5/4 

 
  

جدول 5. مشخصات الیاف پلی پروپیلن
Table 5. Properties of polypropylene fibers

 های استفاده شده به عنوان پوشش محافظ. طرح اختلاط ملات5جدول
Table 6. Mix properties of mortar for coating layer 

 
 نام پوشش ترکیبات نسبت اختلاط

ماده چسباننده پایه  5
ملات الیافی پایه  سیمانی

درصد  3/4) سیمانی
 الیاف 41/4حجمی( 

 آب 1

ماده چسباننده پایه  5/0
بند ملات آب اپوکسی

 رزین 1 پایه اپوکسی
ملات ماسه  سیمان 1

سیمان حاوی 
 چسب

 151ماسه استاندارد  3
 چسب پایه اپوکسی 5/4
 آب 5/4

پایه ماده چسباننده  5
 سیمانی

ملات الیافی 
 حاوی ماده هوازا

درصد  3/4)
 الیاف 41/4حجمی( 

 آب 1
 ماده هوازا 410/4

 
  

جدول6. طرح اختلاط ملات های استفاده شده به عنوان پوشش محافظ
Table 6. Mix properties of mortar for coating layer
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پایه  پوششی  ملات  در  مصرفی  پروپیلن  پلی  الیاف   5 شکل  در 
سیمانی و ورق CFRP تقویت کننده بتن نشان داده شده است.

برای شرایط تر و خشک شدگی از دو نوع ملات، یکی نوعی ملات 
همراه چسب  به  سیمان  ماسه  ملات  دیگری  و  اپوکسی  پایه  آب بند 

اپوکسی استفاده شد.
دوام پوشش بتن در برابر سیکل  های یخبندان و ذوب یخ از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار است. یکی از عواملی که در افزایش مقاومت 
است.  هوازا  مواد  دارد  بسزایی  تاثیر  یخ  ذوب  و  یخ  سیکل  برابر  در 
انبساط آب  برای  کافی  تصادفی فضای  ایجاد حباب های  با  مواد  این 
یخبندان  از  ناشی  شده  ایجاد  فشار  از  و  می کنند  ایجاد  بتن  درون 
الیاف  تاثیر  بسیاری  محقیقن  همچنین   .]27[ می کاهند  بتن  درون 
بر مقاومت بتن در برابر پوسته پوسته شدن ناشی از چرخه های یخ و 
ذوب یخ را مورد ارزیابی قرار داده اند ]29 و 28[. از این رو در شرایط 
یخ و ذوب یخ از ملات پایه سیمانی دارای الیاف حاوی ماده هوازا به 

عنوان پوشش محافظ استفاده شد. جزئیات طرح اختلاط ملات های 
پوششی در جدول 6 آورده شده است. در این تحقیق ضخامت تمامی 
ملات های پوششی اعمال شده بر ورق های CFRP 10 میلی متر در 

نظر گرفته شده است. 
در شکل 6 تصویر شماتیک بتن تقویت شده با ورق CFRP در دو 

حالت با و بدون پوشش محافظ نشان داده شده است.
مطابق با نتایج جدول 7، در شرایط نرمال آزمایشگاهی مقاومت 
فشاری 28 روزه ملات الیافی، ملات ماسه سیمان با چسب و ملات 
الیافی با ماده هوازا به ترتیب برابر با 45، 45/7 و 43/4 مگاپاسکال 
پایه  آب بند  ملات  می باشند.  نزدیک  هم  به  بسیار  که  آمد  دست  به 
اپوکسی با مقاومت فشاری 28 روزه 37 مگاپاسکال کمترین مقاومت 
فشاری را در شرایط نرمال آزمایشگاهی در مقایسه با سه نوع پوشش 
دیگر دارد. با توجه به شکل 10 و جدول 7، در سیکل 150ام مقاومت 
الیافی حاوی  و ملات  دما %6  تغییر  الیافی در شرایط  فشاری ملات 

  
 

 هابندی سنگدانهمنحنی دانه. 4شکل 
Figure 4. grading of aggregate curve 
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شکل 4. منحنی دانه بندی سنگدانه ها
Fig. 4. Grading of aggregate curve

  
 مورد آزمایش CFRPب( ورق  پروپیلنالف( الیاف پلی

 
 مصالح مصرفی مورد آمایش. 5شکل 

Figure 5. Materials for tested (a) Polypropylene fibers (b) CFRP 
sheets 

 

  

شکل 5. مصالح مصرفی مورد آمایش
Fig. 5. Materials for tested (a) Polypropylene fibers (b) CFRP sheets
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هوازا در شرایط یخ و ذوب یخ 5% کاهش یافته است. با توجه به اثرات 
دما  تغییر  شرایط  به  نسبت  یخ  ذوب  و  یخ  تخریبی شدیدتر شرایط 
ماده هوازا  افزودن مقدار مناسب  با  نتیجه رسید که  این  به  می توان 
می توان مقاومت ملات الیافی را تحت شرایط یخ و ذوب یخ به طور 
قابل ملاحظه ای بهبود بخشید. مطابق با نتایج به دست آمده، مقاومت 
فشاری ملات ماسه سیمان حاوی چسب در 150 سیکل تر و خشک 
می یابد.  کاهش   %15 آزمایشگاهی  نرمال  شرایط  به  نسبت  شدگی 
این سیکل مربوط به  همچنین بیشترین کاهش مقاومت فشاری در 

پوشش آب بند پایه اپوکسی با 20% کاهش می باشد. 
همانطور که در جدول 7 ملاحظه می شود مقاومت فشاری پوشش 
الیافی تحت شرایط تغییر دمایی در سیکل پایانی 300 ، 14/4% افت 

کرده است. این در حالیست که پوشش الیافی حاوی ماده هوازا تحت 
به میزان 8% کاهش داشته است.  این سیکل   شرایط یخ و ذوب در 
مقاومت فشاری پوشش آب بند پایه اپوکسی تحت شرایط تر و خشک 
نرمال  شرایط  به  نسبت  کاهش   %  53/5 با   300 سیکل  در  شدگی 
آزمایشگاهی به مقدار 17/3 مگاپاسکال رسید. پوشش ماسه سیمان 
حاوی چسب در شرایط مشابه تر و خشک شدگی در این سیکل 32/7 
مگاپاسکال رسیده است. به عبارت دیگر شرایط تر و خشک شدگی 
موجب کاهش مقاومت فشاری این ملات به اندازه 15/7% و 28/4 % 
شده است. با مقایسه مقاومت دو ملات آب بند پایه اپوکسی و ملات 
ماسه سیمان حاوی چسب در سیکل های مختلف تر و خشک شدگی 
می توان به این نتیجه رسید که ملات ماسه سیمان حاوی چسب با 

 

 

 )الف( بدون پوشش محافظ )ب( با پوشش محافظ
 

  CFRPتصویر شماتیک نمونه بتنی تقویت شده با ورق . 6شکل 
Figure 6. Schematic image of concrete reinforced with CFRP (a) without protective coating (b) with 

protective coating 
 

  

CFRP شکل 6. تصویر شماتیک نمونه بتنی تقویت شده با ورق
Fig. 6. Schematic image of concrete reinforced with CFRP (a) without protective coating (b) with protective coating

 های مختلف شرایط محیطیهای محافظ تحت سیکلروزه پوشش00. تغییرات مقاومت فشاری 5جدول 
Table 7. compressive strength changes of protective coatings under different cycles of environmental 

conditions 
 

 4سیکل  154سیکل  344سیکل  نام پوشش مقاومت فشاری )مگاپاسکال(
ملات الیافی  05 1/00(0/5)1 5/30(0/10)1

 پایه سیمانی
بند ملات آب 0/35 0/06(0/16)1 3/15(5/53)1

 اپوکسیپایه 

1(0/00)5/30 1(5/15)5/30 5/05 
ملات ماسه 

سیمان حاوی 
 چسب

1(0/0)0/36 1(5/5)01 0/03 
ملات الیافی 
حاوی ماده 

 هوازا
 باشد.می 4مقادیر داخل پرانتز، درصد کاهش مقاومت فشاری نسبت به سیکل 1

 

جدول 7. تغییرات مقاومت فشاری 28روزه پوشش های محافظ تحت سیکل های مختلف شرایط محیطی
Table 7. Compressive strength changes of protective coatings under different cycles of environmental conditions
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 خشک شدگی ج( تر و ب( یخ و ذوب یخ الف( تغییرات دما

 
 اعمال شرایط حاد محیطی. 7شکل 

Figure 7. Applying acute environmental conditions (a) temperature changes (b) freeze-thaw (c) wet-dry 
 

 

  

شکل 7. اعمال شرایط حاد محیطی
Fig. 7. Applying acute environmental conditions (a) temperature changes (b) freeze-thaw (c) wet-dry

  
ب( پوشش ماسه سیمان حاوی چسب تحت سیکل تر و خشک  پایه اپوکسی تحت سیکل تر و خشک شدگی. بندآبالف(پوشش 

 شدگی.

  
 د( پوشش الیافی حاوی ماده هوازا تحت سیکل یخ و ذوب یخ. ج( پوشش الیافی تحت سیکل تغییرات دما.

 
 یطی مختلفهای محافظ تحت شرایط محجذب آب موئینه پوشش. 8شکل 

Figure 8. Capillary absorption of coatings under different environmental conditions (a) Epoxy based 
waterproof coating under wet-dry cycle (b) Cement-sand coating with adhesive under wet-dry cycle (c) 

Fiber coating under temperature changes (d) Fiber coating with air entr. under freeze-thaw cycle. 
 
 

 

  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 2 4 6 8 10 12 14

(
gr

/m
^2

)
ca

pi
lla

ry
ab

so
rp

tio
n 

(h^0.5)time 

0 cycles
150 cycles
300 cycles

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 2 4 6 8 10 12 14

(
gr

/m
^2

)
ca

pi
lla

ry
 a

bs
or

pt
io

n 

(h^0.5)time 

0 cycles

150 cycles

300 cycles

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 2 4 6 8 10 12 14

(
gr

/m
^2

)
ca

pi
lla

ry
 a

bs
or

pt
io

n 

(h^0.5)time 

0 cycles
150 cycles
300 cycles

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 2 4 6 8 10 12 14

(
gr

/m
^2

)
ca

pi
lla

ry
 a

bs
or

pt
io

n 

(h^0.5)time 

0 cycles

150 cycles

300 cycles

شکل 8. جذب آب موئینه پوشش های محافظ تحت شرایط محیطی مختلف
Fig. 8. Capillary absorption of coatings under different environmental conditions (a) Epoxy based waterproof coating 
under wet-dry cycle (b) Cement-sand coating with adhesive under wet-dry cycle (c) Fiber coating under temperature 

changes (d) Fiber coating with air entr. Under freeze-thaw cycle.
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اعمالی  تمامی سیکل های  در  فشاری  مقاومت  کمتر  کاهش  به  توجه 
نسبت به ملات آب بند پایه اپوکسی ملات پوششی مناسب تری می باشد.

3-3-آزمایش "محفظه استوانه ای"
الف( نفوذپذیری نمونه تحت شرایط تغییر دما

در شکل های 11 و 12 نمودارهای حجم نفوذ–زمان و کل حجم 
با  از زمان آزمایش برای نمونه های تقویت  آب نفوذی طی 5 ساعت 

الیاف CFRP در دو حالت با و بدون پوشش محافظ، تحت شرایط 
تغییر دما نشان داده شده است. مقدار نفوذپذیری نمونه ها با استفاده 
از آزمایش "محفظه استوانه ای" در پایان سیکل های 0، 30، 90، 150 
نیز اشاره شد، در  اندازه گیری شده است. همان طور که قبلا  و 300 
با ضخامت 10 میلی متر استفاده  الیافی  از پوشش  شرایط تغییر دما 
"محفظه  دستگاه  در  شده  گرفته  نظر  در  فشار  مقدار  است.  شده 
استوانه ای" 5 مگاپاسکال در نظر گرفته شد. نتایج ارائه شده در هر 

 
 

 0 درصد افزایش جذب آب موئینه نسبت به سیکل. 9شکل 
Figure 9. Percentage of increase in capillary 

absorption compared to cycle 0 
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شکل 9. درصد افزایش جذب آب موئینه نسبت به سیکل 0
Fig. 9. Percentage of increase in capillary absorption 

compared to cycle 0

 
 

 های مختلف شرایط محیطیهای محافظ تحت سیکلروزه پوشش 28مقاومت فشاری . 10شکل 
Figure 10. compressive strength of coatings under different cycles of environmental conditions 

 

  

0

20

40

60

80

100

0 cycles 150 cycles 300 cycles

co
m

pr
es

siv
e 

st
re

ng
th

 (M
Pa

)

Epoxy based waterproof mortar
Cement-sand mortar with adhesive
Fiber mortar with air entr.
Fiber mortar

شکل 10. مقاومت فشاری 28 روزه پوشش های محافظ تحت سیکل های 
مختلف شرایط محیطی

Fig. 10. Compressive strength of coatings under different 
cycles of environmental conditions

  
 ب( بدون پوشش محافظ. .الیافیالف( با پوشش 

 
 زمان تحت شرایط تعییر دما-حجم نفوذ. 11شکل 

Figure 11. Penetration volume-time under temperature change conditions (a) With fiber coating (b) 
without coating 
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شکل 11. حجم نفوذ-زمان تحت شرایط تعییر دما
Fig. 11. Penetration volume-time under temperature change conditions (a) With fiber coating (b) without coating
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 ساعت تحت سیکل تغییر دما 5حجم کل آب نفوذی در مدت . 12شکل 
Figure 12. The total penetration volume for 5 hours under temperature change cycles. 
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شکل 12. حجم کل آب نفوذی در مدت 5 ساعت تحت سیکل تغییر دما
Fig. 12. The total penetration volume for 5 hours under temperature change cycles.

  
 .ماسه سیمان حاوی چسبب( پوشش  پایه اپوکسی. بندآبالف( پوشش 

 
 ج( بدون پوشش محافظ.

 
 زمان تحت شرایط تر و خشک شدگی-حجم نفوذ. 13شکل 

Figure 13. Penetration volume-time under wet-dry cycles (a) Epoxy based waterproof coating (b) Cement-
sand coating with adhesive (c) without coating 
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شکل 13. حجم نفوذ-زمان تحت شرایط تر و خشک شدگی
Fig. 13. Penetration volume-time under wet-dry cycles (a) Epoxy based waterproof coating (b) Cement-sand coating 

with adhesive (c) without coating
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سیکل، میانگین نتایج 3 نمونه می باشد.
با توجه به اینکه شیب نمودار حجم نفوذ )شکل 11( بیانگر نرخ 
در  می باشند،  محافظ  پوشش  دارای  که  نمونه هایی  در  است،  نفوذ 
ابتدای آزمایش آب با سرعت بیشتری نفوذ می کند. با گذشت بیشتر 
زمان از شروع آزمایش، به دلیل پر شدن منافذ موجود در پوشش های 
محافظ از آب، سرعت نفوذ کم شده و مقدار حجم نفوذ به مقدار تقریبا 
ثابتی می رسد. در این نمونه ها کاهش شدید شیب نمودار حجم نفوذ 
که بیانگر نرخ نفوذ آب است در اکثر نمونه ها از زمان 100 دقیقه از 
شروع آزمایش مشاهده شد. در نمونه هایی که بدون پوشش محافظ 

می باشند، مقدار کاهش سرعت نفوذ آب نسبتا کمتر است.
برابر  در   CFRP الیاف  نفوذپذیری  آمده  دست  به  نتایج  مطابق 
سیکل تغییر دما تا پایان سیکل 90 به مقدار کمی افزایش یافته است 
افزایش بیشتری داشته  این در حالیست که در سیکل 150 و 300 
است. این به معنی این است که سیکل تغییر دما در طولانی مدت باعث 
کاهش دوام و عملکرد ورق CFRP می گردد. بنابراین پوشش محافظ 
باید در سیکل های پایانی به خوبی از ورق CFRP در برابر چرخه های 
تغییر دما محافظت کند. همان طور که در شکل 12 مشاهده می شود، 
مقدار حجم آب نفوذی در سیکل 150 و 300 برای نمونه دارای پوشش 
محافظ کمتر از حالت بدون پوشش محافظ به دست آمده و استفاده 
نفوذپذیری در  تغییر دما موجب کاهش  الیافی در شرایط  از پوشش 

سیکل های پایانی )سیکل 150 و 300( شده است.

ب( نفوذپذیری نمونه تحت شرایط تر و خشک شدگی
و  خلل  میزان  چون  هم  عواملی  به  رطوبت  جذب  دقیق  سرعت 
فرج، نوع الیاف، نوع رزین، جهت و ساختار الیاف، درجه حرارت، سطح 
تنش وارده و حضور ریزترک ها بستگی دارد. چنانچه الیاف به صورت 
طولانی مدت در معرض ورود آب قرار گیرد آسیب می بیند، زیرا حضور 
موجب  و  می دهد  کاهش  را  آن  سطحی  انرژی  الیاف  سطح  در  آب 
رشد ترک خوردگی می گردد. به منظور محافظت از ورق CFRP در 
شرایط تر و خشک شدگی از دو نوع پوشش آب بند پایه اپوکسی و 
ماسه سیمان حاوی چسب استفاده شده است. در شکل های 13 و 14 
حجم نفوذ-زمان و کل حجم آب نفوذی طی 5 ساعت از زمان آزمایش 
برای نمونه های تقویت شده با CFRP در دو حالت با و بدون پوشش 
محافظ تحت شرایط تر و خشک شدگی نشان داده شده است. نتایج 

ارائه شده در هر سیکل، میانگین نتایج 3 نمونه می باشد.
همان طور که در شکل 13-ج مشاهده می شود، حجم آب نفوذی 
تحت  محافظ  پوشش  بدون   CFRP الیاف  با  شده  تقویت  نمونه  در 
شرایط تر و خشک شدگی به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. 
افزایش نفوذپذیری پس از اعمال سیکل های اولیه نمود بیشتری پیدا 
از پوشش های محافظ  استفاده  است که  آن  از  نتایج حاکی  می کند. 
آب بند پایه اپوکسی و ملات ماسه سیمان حاوی چسب موجب کاهش 
 ،14 شکل  نمودار  با  مطابق  می شوند.  نمونه  در  نفوذی  آب  حجم 
استفاده از پوشش محافظ ماسه سیمان حاوی چسب موجب کاهش 

شکل 14. حجم کل آب نفوذی در مدت 5 ساعت تحت سیکل تر و خشک
Fig. 14. The total penetration volume for 5 hours under wet-dry cycles.

 
 

 ساعت تحت سیکل تر و خشک 5حجم کل آب نفوذی در مدت . 14شکل 
Figure 14. The total penetration volume for 5 hours under wet-dry cycles. 
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این نوع  با  نفوذپذیری شده است. حجم آب نفوذی در نمونه  بیشتر 
پوشش به خصوص در سیکل های پایانی تر و خشک شدگی نسبت به 
نمونه بدون پوشش محافظ کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. این 
بدین معنی است که در حالی که سیکل تر و خشک شدگی موجب 
ماسه  محافظ  پوشش  می شود،   CFRP لایه  دوام  و  عملکرد  کاهش 
سیمان حاوی چسب ضمن حفاظت مناسب از لایه CFRP، کارکرد 

اولیه خود را نیز در برابر این نوع شرایط محیطی حفظ نموده است.

ج(نفوذپذیری نمونه تحت شرایط یخ و ذوب یخ
در شکل های 15 و 16 نمودارهای حجم نفوذ–زمان و کل حجم 
آب نفوذی طی 5 ساعت از زمان آزمایش برای نمونه های تقویت شده 
با الیاف CFRP با و بدون پوشش محافظ، تحت شرایط یخ و ذوب 
یخ نشان داده شده است. نتایج ارائه شده در هر سیکل، میانگین نتایج 

3 نمونه می باشد.
مطابق نتایج به دست آمده، سیکل یخ و ذوب یخ موجب افزایش 
قابل توجه نفوذپذیری در نمونه تقویت شده با CFRP بدون پوشش 
ماده  حاوی  الیافی  پوشش  که  حالیست  در  این  است،  شده  محافظ 
هوازا در شرایط یخ و ذوب یخ تاثیر قابل توجهی بر کاهش حجم آب 

نفوذی داشته است.
آزمایش )شکل  زمان  پایان  نفوذی در  به کل حجم آب  توجه  با 
موجب  محافظ  پوشش  در  هوازا  ماده  از  استفاده  می توان گفت   )16

کاهش قابل ملاحظه ی نفوذپذیری نمونه تحت سیکل یخ و ذوب یخ به 
خصوص در سیکل های پایانی شده است. ماده هوازا با ایجاد حباب های 
تصادفی فضای کافی برای انبساط آب درون بتن ایجاد می کند و از 
فشار ایجاد شده ناشی از یخ و ذوب یخ درون بتن می کاهد. از این رو 
این پوشش دوام و عملکرد مطلوبی در شرایط یخ و ذوب یخ از خود 

نشان می دهد. 
به منظور بررسی دقیق تر عملکرد و کارایی هر یک از پوشش های 
کاهش  یا  افزایش  درصد   ،CFRP لایه  روی  بر  رفته  کار  به  محافظ 
به  نسبت  دارای پوشش محافظ  نمونه های  در  نفوذی  حجم کل آب 

نمونه بدون پوشش محافظ در شکل 17 آورده شده است. 
همانطور که در شکل 17 مشاهده می شود، حجم آب نفوذی در 
پایان 5 ساعت از زمان آزمایش در نمونه با پوشش محافظ آب بند پایه 
نمونه  به  نسبت   )0 )سیکل  آزمایشگاهی  نرمال  شرایط  در  اپوکسی 
بدون پوشش محافظ 6% بیشتر و در سیکل های 30، 90، 150 و 300 
به ترتیب 28%، 1%، 12% و 22% کمتر به دست آمده است. این در 
حالیست که حجم آب نفوذی در نمونه با پوشش ماسه سیمان حاوی 
چسب تحت شرایط محیطی مشابه در سیکل 0 به میزان 13% نسبت 
به نمونه بدون پوشش محافظ بیشتر و در سیکل های 30، 90،150 و 
300 به ترتیب 22%، 23%، 25% و 28% کاهش یافته است. می توان 
چنین نتیجه گرفت که نفوذپذیری ورق CFRP در شرایط محیطی 
نرمال از نفوذپذیری ملات آب بند پایه اپوکسی و ماسه سیمان حاوی 

  
 ب( بدون پوشش محافظ الف( با پوشش الیافی حاوی ماده هوازا

 
 زمان تحت شرایط یخ و ذوب یخ-حجم نفوذ. 15شکل 

Figure 15. Penetration volume-time under freeze-thaw cycles (a) fiber coating with air entr. (b) without 
coating 
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شکل 15. حجم نفوذ-زمان تحت شرایط یخ و ذوب یخ
Fig. 15. Penetration volume-time under freeze-thaw cycles (a) fiber coating with air entr. (b) Without coating
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چسب کمتر است، اما زمانی  که تحت شرایط محیطی حاد )سیکل تر و 
 CFRP خشک شدگی( قرار می گیرد، به تدریج عملکرد مطلوب ورق
محافظ  پوشش  نوعی  از  استفاده  شرایطی  چنین  در  می رود،  بین  از 

همچون ماسه سیمان حاوی چسب می تواند بسیار موثر واقع شود.
مطابق با نتایح به دست آمده میزان حجم آب نفوذی در نمونه با 
الیافی حاوی ماده هوازا تحت شرایط یخ و ذوب یخ  پوشش محافظ 
در سیکل 0 به میزان 67% از نمونه بدون پوشش محافظ بیشتر و در 
سیکل های 30، 90، 150 و 300 به میزان 4%، 16%، 27% و %34 
کمتر است. از این موضوع دو نتیجه مهم به دست می آید. اول آنکه 

شرایط یخ و ذوب یخ به شدت موجب افزایش نفوذپذیری و در نتیجه 
کاهش دوام و عملکرد ورق CFRP شده است. دوم آنکه افزودن مقدار 
مناسب از ماده هوازا در سیکل های یخ و ذوب یخ موجب کاهش قابل 
یخ  ذوب  و  یخ  شرایط  در  بنابراین  می شود.  نمونه  نفوذپذیری  توجه 
 CFRP استفاده از ماده هوازا در ملات الیافی علاوه بر حفاظت از ورق

عملکرد و دوام آن را نیز افزایش می دهد.
آب  حجم  است،  شده  داده  نشان   17 شکل  در  که  طور  همان 
نفوذی در نمونه با پوشش الیافی تحت شرایط تغییر دما در سیکل های 
سیکل های  در  و  بیشتر   %4 و   %21  ،%32 ترتیب  به   90 و   30  ،0
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Figure 17. Changes in total penetrated volume of water in 5 hours compared with those belonging to 

specimens without protective coating 
 

 

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

0 30 90 150 300

ch
an

ge
 to

ta
l p

en
et

ra
tio

n 
vo

lu
m

e 
)%(

cycles

Epoxy based waterproof mortar
Cement-sand mortar with adhesive
Fiber mortar with air entr.
Fiber mortar

شکل 17. تغییرات حجم کل آب نفوذی در مدت 5 ساعت نسبت به نمونه بدون پوشش محافظ
Fig. 17. Changes in total penetrated volume of water in 5 hours compared with those belonging to specimens without 
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Figure 16. The total penetration volume for 5 hours under freeze-thaw cycles 
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پایانی 150 و 300 به میزان 15% و 36% کمتر از نمونه بدون پوشش 
محافظ به دست آمده است. طبق نتایج به دست آمده تغییرات دما 
در سیکل های ابتدایی تاثیر چندان زیادی بر کاهش دوام و عملکرد 
افزایش  موجب  پایانی  در سیکل های  بیشتر  و  نداشته   CFRP ورق 
اگر  نوع پوشش محافظ  این  نفوذپذیری و کاهش دوام آن می گردد. 
چه در سیکل های 0 تا 90 تاثیر مطلوبی بر کاهش نفوذپذیری نمونه 
نداشته است، اما در سیکل پایانی که سیکل تاثیرگذارتری بر کاهش 

دوام ورق CFRP به شمار می رود موثر واقع شده است. 

5-نتیجه گیري
CFRP تقویت  این مقاله به بررسی دوام و نفوذپذیری ورق  در 
کننده ی بتن و پوشش های محافظ اعمال شده بر این ورق ها در شرایط 
محیطی حاد پرداخته شد. آزمایشات انجام شده در این تحقیق شامل 
آزمایش "محفظه استوانه ای" به منظور تعیین نفوذپذیری نمونه های 
پوشش  بدون  و  با  حالت  دو  در   CFRP ورق  با  شده  تقویت  بتنی 
محافظ، آزمایش تعیین جذب آب موئینه و آزمایش مقاومت فشاری 
آزمایش ها،  این  انجام  از  پیش  می باشد.  محافظ(  )پوشش های  ملات 
و  تر  دما،  تغییر  مختلف  سیکل های  تحت  شده  ساخته  نمونه های 
خشک شدگی و یخ و ذوب یخ قرار داده شدند. با توجه به مطالب ارائه 

شده، می توان نتایج اصلی را به شرح ذیل بیان نمود:
نفوذ آب تحت  CFRP حجم  با ورق  تقویت شده  نمونه  1- در 
شرایط تغییر دما کمتر از حالت تر و خشک و یخ و ذوب یخ بوده است. 

بنابراین تغییرات دما کمترین اثر را بر ورق CFRP دارد.
نفوذ آب تحت  CFRP حجم  با ورق  تقویت شده  نمونه  2- در 
شرایط یخ و ذوب یخ بیشتر از حالت تر و خشک و تغییر دما بوده 
است. این مطلب بیانگر این است که عامل یخ و و ذوب یخ بیشترین 

اثر را بر عملکرد ورق CFRP دارد.
3-استفاده از پوشش محافظ ماسه سیمان حاوی چسب بر روی 
ورق CFRP پس از 300 سیکل تر و خشک شدگی به میزان قابل 

توجهی از نفوذپذیری نمونه می کاهد.
نفوذپذیری و جذب آب موئینه پوشش ماسه سیمان  4-اگر چه 
حاوی چسب در شرایط نرمال آزمایشگاهی نسبت به پوشش آب بند 
پایه اپوکسی بیشتر است، اما پس از اعمال 300 سیکل تر و خشک 
کمتر  اپوکسی  پایه  آب بند  پوشش  به  نسبت  آن  نفوذپذیری  شدگی 

آب بند  پوشش  فشاری  مقاومت  همچنین  است.  آمده  دست  به 
قابل  طور  به  و خشک شدگی  تر  سیکل  از 300  پس  اپوکسی  پایه 
ملاحظه ای )%53( کاهش یافته است. از این  رو پوشش ماسه سیمان 
حاوی چسب در شرایط تر و خشک شدگی مناسب تر از ملات آب بند 

پایه اپوکسی می باشد.
5-نتایج حاکی از آن است که، حجم آب نفوذی در نمونه با پوشش 
الیافی تحت شرایط تغییر دما در سیکل های پایانی کمتر از نمونه بدون 
پوشش محافظ به دست آمده است. این نوع پوشش محافظ اگر چه در 
سیکل های 0 تا 90 تاثیر مطلوبی بر کاهش نفوذپذیری نمونه نداشته 
بر  تاثیرگذارتری  )که سیکل  دما  تغییرات  پایانی  اما در سیکل  است 

کاهش دوام ورق CFRP به شمار می رود( موثر واقع شده است.
6-افزودن ماده هوازا به پوشش الیافی موجب افزایش جذب آب 
آزمایشگاهی  نرمال  شرایط  تحت  فشاری  مقاومت  کاهش  و  موئینه 
موجب  یخ  ذوب  و  یخ  شرایط  در  هوازا  وجود  که  حالی  در  می شود. 
بهبود عملکرد و دوام ملات گردیده است. تغییرات جذب آب موئینه، 
نفوذپذیری و مقاومت فشاری این نوع ملات پس از 300 سیکل یخ 
به دیگر  این شرایط نسبت  اثر تخریبی شدیدتر  با وجود  و ذوب یخ 

شرایط محیطی از دیگر پوشش های محافظ کمتر بود.
پوشش  عملکرد  می توان  شده  انجام  بررسی های  اساس  بر   -7
الیافی را در شرایط تغییر دما، پوشش الیافی حاوی ماده هوازا را در 
شرایط یخ و ذوب یخ و ملات ماسه سیمان حاوی چسب را در شرایط 

تر و خشک شدگی مطلوب تر از عملکرد سایر پوشش ها دانست.

5-فهرست علائم
علائم انگلیسی

Amm2 ،مساحت
Cgr/mm2 ،جذب موئینه
hmm ،قرائت میکروکتر
Mjgr ،جرم نمونه پس از جذب
M0gr ، جرم نمونه پس از عمل آوری
Qml/min ،نرخ نفوذ
Sgr/mm2.min0.5 ، ضریب جذب موئینه
tmin ،زمان
Vml ،حجم نفوذ
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