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خلاصه: نیاز به ویسکوزیته بالا در بتن خودتراکم به منظور حفظ یکنواختی و عدم جداشدگی ذرات، زمینه را برای کاربرد ماده پودری 
در طرح اختلاط این نوع بتن هموار ساخته است. تولید ضایعات پودری نزدیک به 50 درصدی در مراحل مختلف سنگ  بری و نیاز به 
دفن این ضایعات نگرانی  هایی را از نظر زیست  محیطی در پی دارد. از سوی دیگر، امروزه پژوهش  گرانی با دغدغه  های زیست  محیطی 
و همچنین اقتصادی استفاده از مواد جایگزینِ سیمان در طرح اختلاط بتن و در نتیجه کاهش تولید گاز کربن  دی  اکسید ناشی از تولید 
سیمان را لازم می دانند. دفن گل قرمز خام که به عنوان ضایعات کارخانه آلومینیوم سازی شناخته می  شود، با اثرات مخرب زیست  محیطی 
برای خاک، آب و هوای اطراف سدهای باطله همراه است. در این طرح پژوهشی تاثیر استفاده از گل قرمز به عنوان جایگزین بخشی 
از سیمان در طرح اختلاط بتن خودتراکم مورد پرسش قرار می  گیرد. همچنین از ضایعات کارخانه  های سنگ  بری )پودر سنگ  های 
مرمریت و گرانیت( به عنوان ماده پرکننده در بتن خودتراکم استفاده شده است. کارایی، مشخصات مکانیکی و دوام بتن خودتراکم با 
استفاده از آزمایش  های مناسب سنجیده   شد. هر چند گل قرمز خام خاصیت پوزلانی ندارد، ریزدانه بودن ذرات آن سبب متراکم شدن 
ماتریس بتن در درصدهای جایگزینی کم )تا 5 درصد( شده است. از سوی دیگر نشان داده می  شود که استفاده از پودر سنگ  های 

مرمیت و گرانیت به جای پودر سنگ آهک در بتن خودتراکم از نظر کارایی، مقاومتی و دوام مشکلی را در پی نخواهد داشت
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مقدمه-  
انرژی  با صرف  از طریق روش  هایی  بتن  به عنوان ماده اصلی  سیمان 
فراوان تولید می  شود. صنعت سیمان با توجه به تولید حجم عظیمی از گازهای 
گلخانه  ای سهم به سزایی در گرمایش زمین و آلودگی محیط  زیست دارد. 
این صنعت با تولید 5 تا 7 درصد از کل دی  اکسید  کربن )CO2(، دومین انتشار 
دهنده بزرگ دی اکسید کربن صنعتی در جهان است ]1[. امروزه، استفاده از 
مواد جایگزین سیمان روشی مناسب در جهت کاهش تولید  CO2 مورد توجه 
است. در همین راستا، در جوامع مدرن، بهره  گیری از پسماندهای صنعتی به 
عنوان ماده جایگزین سیمان در صنعت ساختمان رایج شده است ]3 و 2[. 

از پسماندها  استفاده مجدد  ایده  ی  پایدار،  توسعه  ی    برای تحقق مفهوم 
در تولید بتن رواج یافته است. چاندرو و همکاران ]4[ ادعا کردند که افزودن 
مقادیر معینی از پسماندهای پودری در بتن باعث افزایش کارایی، مشخصات 
مکانیکی و دوام آن می  شود. اخیرا تأثیر انواع پسماند  های صنعتی با خاصیت 
پوزلانی، مانند خاکستر کوره آهن و خاکستر بادی بر خواص انواع بتن به 

طور جامع مورد پژوهش قرار گرفته است. همچنین در سال  های اخیر پودر 
یا  افزودنی  مواد  عنوان  به  گسترده  ای  به   طور  مرمریت  و  گرانیت  سنگ 
استفاده  شده  اند.  گرفته  کار  به  خود  تراکم  بتن  تولید  برای  ریزدانه  جایگزین 
بتن  تولید  در  صنعتی  پسماندهای  و  فرعی  فرآورده  های  این  گونه  از  مجدد 
می  تواند از نظر زیست  محیطی حائز اهمیت تلقی گردد، زیرا کاهش مصرف 
سیمان و در نتیجه کاهش تولید CO2 را در پی دارد.  قابلیت عبور، قابلیت پر 
کردن و مقاومت در برابر جداشدگی، سه ویژگی اصلی بتن خودتراکم است. 
به منظور دستیابی به بتن خودتراکمی با قابلیت عبور مناسب مواردی از جمله 
بتن  در  افزایش حجم خمیر  و  بتن  در  اندازه درشت  دانه  ها  و  نسبت  کاهش 
از جداشدگی  برای جلوگیری  از طرفی  است.  پیشنهاد شده  توسط محققان 
طریق  از  بتن  ویسکوزیته  افزایش  با  می  توان  سیمان،  خمیر  و  سنگدانه  ها 
افزودن مواد پودری به این مهم دست یافت. در راهنمای اروپایی تولید بتن 
کوره های  سرباره  و  بادی  خاکستر  آهک،  سنگ  پودر  از  استفاده  خودتراکم 
آهن گدازی را به عنوان مواد پودری مناسب جهت استفاده در بتن خودتراکم 
پیشنهاد شده است ]5[. با توجه به نیاز جامعه امروز برای استفاده مجدد از 
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فرآورده  های فرعی و پسماندهای صنعتی و عدم انباشت آن  ها، می  توان از این 
منابع به عنوان مواد پودری در بتن خودتراکم استفاده نمود. 

 pH( با مشخصه ریزدانه   بودن و قلیاییت بسیار بالا گِل قرمز، ماده  ای 
حدود 10 تا 12( به عنوان محصول فرعی صنعت آلومینیوم شناخته می  شود 
]6[. بر اساس گزارش  های اخیر، تولید جهانی گل قرمز به 117 میلیون تن 
در سال می  رسد. ترکیب شیمیایی مواد و کانی  های موجود در گل   قرمز بسته 
به معدن بوکسیت و همچنین فرآیند تولید آلومینیوم می  تواند متفاوت باشد. 
استفاده  جاجرم  آلومینای  کارخانه  در  تولیدی  گل   قرمز  از  پژوهش  این  در 
کلسیت   ،)Fe2O3( هماتیت  کانی  های  ماده،  این  خام  نمونه  در  است.  شده 
)CaCO3( و آناتاز )TiO2( شناسایی شدند. همچنین درصد اکسیدهای موجود 
 ،CaO :به ترتیب فراوانی عبارتند از XRF در گل   قرمز بر اساس نتایج آنالیز
MgO ،Na2O ،TiO2 ،Al2O3 ،Fe2O3 ،SiO2، و K2O. این ماده دارای وزن 

مخصوصی در حدود 5400 کیلوگرم بر متر مکعب می  باشد و سطح مخصوص 
ذرات آن برابر با 26/75 متر مربع بر گرم است ]6[. 

پسماند حاصل از فرآیند استخراج آلومینا )اکسید آلومینیوم( از بوکسیت 
که با نام گل   قرمز شناخته می  شود، دوغابی تقریبا سمی با خواص رادیواکتیو 
است ]7[. خنثی  سازی توسط آب ساده  ترین روش خنثی  سازی گل   قرمز در 
جهان است، اما به دلیل کمبود منابع آبی در ایران این عمل بسیار پرهزینه 
خواهد بود. از همین  رو، فرآورده تقریبا سمی گل   قرمز در زمین  های اطراف 
دفن گل    بالای  هزینه  های  بر  دفن می  شوند. علاوه  آلومینیوم  کارخانه  های 
قرمز به این صورت، آلودگی خاک و آب  های زیرزمینی از طریق نفوذ باران و 

همچنین نابارور شدن خاک منطقه از مشکلات بعدی ناشی از رهاسازی گل 
  قرمز در محیط  زیست است. همچنین این مواد پس از خشک   شدن توسط باد 
حمل شده و به علت ریزدانه بودن باعث آسیب  های زیست  محیطی ناشی از 
ریزگردها در محیط می  شوند. به طور مثال کانی هماتیت موجود در گل   قرمز 
نتیجه حاصل  خیزی  در  و  توسط خاک می  شود  دریافت فسفر  سبب کاهش 
خاک را با مشکل مواجه می  کند ]8[. با توجه به رویکردهای توسعه  ی پایدار و 
به منظور دفع و اجتناب از آلودگی محیط  زیست، استفاده از محصولات فرعی 
انواع مصالح ساختمانی مانند آجر، سرامیک و بتن  نظیر گل   قرمز در تولید 
مورد توجه قرار گرفته است. مشخصات فیزیکی و شیمیایی گل   قرمز آن را 
به یک ماده  ی موثر به عنوان جایگزین سیمان در بتن و استفاده در صنعت 
ساختمان تبدیل کرده است. برای نمونه pH بالای گل   قرمز باعث افزایش 
سازگاری رابطه بین بتن و میلگردهای فولادی در سازه بتنی می  شود ]9[. 
خلاصه  ای از پژوهش  های انجام   شده بر روی کاربرد گل   قرمز به عنوان ماده 
جایگزین بخشی از سیمان و تاثیر آن بر مشخصات بتن در جدول 1 آمده 

  است.
در  پرکننده  عنوان  به  سنگ  آهک  پودر  مانند  پودری  مواد  از  استفاده 
نتیجه  در  و  سنگدانه  ها  دانه  بندی  توزیع  بهبود  سبب  به  بتن  اختلاط  طرح 
قابلیت عبور مناسب  با  افزایش ویسکوزیته بتن، سبب تولید بتن خودتراکم 
تاثیر  محققان  یافته  های  بر   اساس  به   تازگی،  می  گردد.  جداشدگی  عدم  و 
مثبت استفاده از افزودنی  های معدنی بر کارایی و مشخصات مکانیکی بتن 
روشن شده است. با توجه به نیاز بتن خودتراکم به مواد پودری با خاصیت 

 

 [6] نتایج آنالیز شیمیایی سیمان و گل قرمز. 1شکل 
Figure 1. Chemical composition of cement and red mud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

SiO2
Al2O3
Fe2O3

CaO
MgO
SO3

Na2O +K2O
LOI

Cr2O3
TiO2
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سیمان 22.45 4.85 3.95 64.86 0.8 0.85 0.76 0.55 0 0

گل قرمز سیمان

شکل 1. نتایج آنالیز شیمیایی سیمان و گل قرمز ]6[

Fig. 1. Chemical composition of cement and red mud
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جدول 1. خلاصه ای از پژوهش های انجام شده با موضوع جایگزینی سیمان با گل قرمز

Table 1. A summary of the researches on replacing cement with red mudقرمز گل با مانیس ینیگزیجا موضوع با شده انجام یهاهشوپژ از یاخلاصه. 1 جدول 
Table 1. A summary of the researches on replacing cement with red mud 

 نتیجه
به نسبت آب 
 سیمان

درصد جایگزینی 
 رجعم نوع بتن سیمان

از نقطه نظر مقاومت فشاری و برتری اقتصادی طرح 
 .است نهیبه قرمز گل ینیگزیدرصد جا 11اختلاط با 

، و 00، 04، 00، 4، 0 44/0، و 4/0، 63/0
04 

 [00] بتن معمولی

درصد گل قرمز حرارت دیده در دمای  1استفاده از 
درجه سانتی گراد به عنوان جایگزین سیمان به  066

 طرح بهینه انجامید.

 [00] ملات بتنی 04، و 00، 4 4/0و  6/0

درصد جانشینی گل قرمز اثر کمی بر نفوذپذیری  06تا 
ملات دارد و تاثیر نسبت آب به سیمان به مراتب 

 بیشتر است.

 [00] ملات بتنی 00، و 00، 0 45/0و  44/0

درصد با گل  06نتایج امکان جایگزینی سیمان را تا 
 .کندیم دییتا دهیقرمز حرارت د

 [06] بتن معمولی 00، و 04، 00، 4، 0 44/0

بهترین درصد جایگزینی به منظور افزایش مقاومت 
های آب به سیمان در همه نسبت روزه 02فشاری 

 درصد است. 4برابر  مختلف،

66/0 ،63/0 ،65/0 ،
 [04] بتن معمولی 04تا  0 4/0و 

درصد جذب آب نمونه بتنی با افزایش درصد گل قرمز، 
درصد جایگزینی سیمان با  16یابد. و بیش از کاهش می

 دهد.یرا کاهش م ینمونه بتن یگل قرمز مقاومت فشار

 [04] بتن معمولی 04تا  0 65/0

درصد  12تواند تا در حضور سیلیکا فیوم گل قرمز می
بدون ایجاد کاهش در مقاومت  جایگزین سیمان شود

 فشاری نمونه.

 [03] بتن معمولی 60، و 04، 05، 00، 3 44/0

درصد جایگزینی سیمان با گل قرمز بالاترین نتایج  12
 .دهدیم دسته ب را یخمش و یکشش ،یمقاومت فشار

 [04] معمولیبتن  04تا  0 44/0و  40/0
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سنگ  پودر  از  استفاده  پتانسیل   ]18[ همکاران  و  کورینالدسی  ریزدانه  گی، 
مرمریت را به عنوان ماده پرکننده در بتن و ملات بتنی مورد پرسش قرار 
دادند ]19[. نتیجه بررسی محققان آثار مثبت استفاده از پودر سنگ مرمریت 
را به دلیل ریزدانه بودن و توزیع مناسب ذرات آن  ها در تولید بتن و ملات بتنی 
بر آن، در سال 2018، خدابخشیان و همکاران  آشکار ساخت ]20[. علاوه 
طی پژوهشی تاثیر جایگزینی پودر سنگ مرمریت به همراه میکروسیلیس را 
به جای سیمان در طرح اختلاط بتن مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد 
که با جایگزینی تا 10 درصد وزنی سیمان با پودر سنگ مرمریت مشخصات 
مکانیکی بتن بهبود می  یابد ]20[. در سال 2016، سینگ و همکاران ]21[ 
خاصیت  علت  به  بتن  تولید  در  گرانیت  سنگ  پودر  از  استفاده  دادند  نشان 
با  را بهبود می  بخشد. همچنین در مورد بتن  پرکنندگی آن مشخصات بتن 
مقاومت بالا، با 25 درصد جایگزینی پودر سنگ گرانیت به   جای شن در بتن 
تاثیرات مثبتی مشاهده شد ]22[. در پژوهشی دیگر، محققان به بررسی اثر 
جایگزینی ماسه و سیمان با پودر سنگ گرانیت پرداختند. نتایج این تحقیقات 
 28 خواص  گرانیت  سنگ  پودر  با  ماسه  جایگزینی  چند  هر  که  داد  نشان 
با پودر سنگ  اثر جایگزینی سیمان  روزه بتن را بهبود می  بخشد، در مقابل 
گرانیت تاثیر منفی بر خواص مکانیکی بتن خواهد داشت ]23[. در این مورد 
دستیابی  برای  را  سیمان  محدود  جایگزینی  درصد  های  از  استفاده  محققان 
به مشخصات مطلوب بتن توصیه نمودند ]24[. همچنین با در نظر گرفتن 

عملکرد مکانیکی، اقتصادی و زیست  محیطی، ترکیبی از میکروسیلیس و پودر 
سنگ گرانیت طرح اختلاط بهینه را به   دست می  دهد ]3[. در این پژوهش، 
از گل   قرمز و پودر سنگ گرانیت و مرمریت به ترتیب به جای سیمان و ماده 
پرکننده در بتن خودتراکم استفاده شده است. انتظار می  رود ریزدانه بودن گل 
قرمز به دوام بهتر بتن و متراکم  تر شدن ماتریس ماده کمک می  کند. از سویی 
تولید  فرعی ضایعاتی  فرآورده  به عنوان  نیز  و مرمریت  گرانیت  پودر سنگ 
سنگ می  تواند نقش ماده پرکننده را در بتن خودتراکم بر عهده داشته باشد.

 
برنامه  ی آزمایشگاهی- 2

 EFNARC و ASTM برای تولید بتن خودتراکم بر اساس استانداردهای
از پسماند گل   قرمز )RM( کارخانه  ی آلومینای جاجرم به عنوان ماده جایگزین 
سیمان در درصدهای 2/5، 5، 7/5 و 10 درصد استفاده شد. همچنین از پودر 
به  نیز   )GP و   ،MP  ،LP ترتیب  )به  گرانیت  و  مرمریت  آهک،  سنگ    های 
به  پودر سنگ  آهک   A بهره  گیری شد. در طرح سری  پرکننده  ماده  عنوان 
عنوان ماده پرکننده به همراه درصدهای مختلف گل   قرمز به عنوان جایگزین 
و  پودر سنگ گرانیت  ترتیب  به   C و   B استفاده می  شود. در سری  سیمان 
پودر سنگ مرمریت جایگزین پودر سنگ   آهک )ماده پرکننده( شده   است. 
در مجموع 12 طرح اختلاط بتن خودتراکم در این بررسی مورد آزمایش قرار 
گرفت که مقادیر اجزای این طرح ها در جدول 2 دیده می  شود. قابل توجه 

جدول 2. مشخصات طرح های اختلاط

Table 2. The specifications of SCC mixes

 

 اختلاط یهاطرح مشخصات. 0 جدول
Table 2. The specifications of SCC mixes 

فوق روان 
 کننده

درشت 
 دانه

زدانهیر  
گل 
 قرمز

پودر سنگ 
تیمرمر  

پودر سنگ 
تیگران  

پودر 
سنگ 
 آهک

مانیس  طرحنام  آب 
 اختلاط

4 404 544 0 0 0 000 400 4/056   کنترلی 

4 404 544 00 0 0 000 650 4/056  A1 0 

4 404 544 00 0 0 000 650 4/056  A2 0 

4 404 544 60 0 0 000 640 4/056  A3 6 

4 404 544 40 0 0 000 630 4/056  A4 4 

4 404 544 00 0 000 0 650 4/056  B1 4 

4 404 544 00 0 000 0 650 4/056  B2 3 

4 404 544 60 0 000 0 640 4/056  B3 4 

4 404 544 40 0 000 0 630 4/056  B4 5 

4 404 544 00 000 0 0 650 4/056  C1 5 

4 404 544 00 000 0 0 650 4/056  C2 00 

4 404 544 60 000 0 0 640 4/056  C3 00 

4 404 544 40 000 0 0 630 4/056  C4 00 
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kg/3 آمده   است. توزیع دانه  بندی مواد  m است که اعداد جدول بر اساس
پودری که به عنوان ماده پرکننده مورد استفاده قرار گرفت در شکل 2 آمده   
است. همچنین در این پژوهش از سیمان تیپ )П( کارخانه سیمان زاوه با 
kg/3 300 استفاده شد. پودر سنگ مرمریت و گرانیت  m وزن مخصوص
در  سنگ  بری  عملیات  از  حاصل  پسماند  از  پژوهش  این  در  استفاده  مورد 

منطقه  ی تپه  سلام واقع در جنوب شهر مشهد تهیه شده است. توزیع دانه  بندی 
سیمان و گل   قرمز در شکل 3 قابل مشاهده است. همچنین، توزیع دانه  بندی 
درشت  دانه و ریز  دانه به کار برده     شده در این پژوهش در شکل   4 آمده   است. 
در این بررسی، کارایی، مشخصات مکانیکی و دوام بتن خودتراکم تولید 
اندازه  گیری  برای  گرفت.  صورت  گوناگون  آزمایش  های  از  استفاده  با  شده 

 

 

 

 تیمرمرم و تیگران آهک، پودر سنگ یبنددانه عیتوز. 2شکل 
Figure 2. Size distribution of limestone powder, waste granite and waste marble powder 
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شکل 2. توزیع دانه بندی پودر سنگ آهک، گرانیت و مرمرمیت

Fig. 2. Size distribution of limestone powder, waste granite and waste marble powder

 

 مانیس و قرمز گل یبنددانه عیتوز. 3شکل 
Figure 3. Size distribution of cement and red mud 
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شکل 3. توزیع دانه بندی گل قرمز و سیمان

Fig. 3. Size distribution of cement and red mud
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 V قیف   ،T500 اسلامپ،  جریان  آزمایش  چهار  از  خودتراکم  بتن  کارایی 
شکل و جعبه  ی L استفاده شد. در ادامه، مشخصات مکانیکی بتن به کمک 
آزمایش  های مقاومت فشاری و کششی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین 
دوام بتن با استفاده از آزمایش  های جذب   آب، موج فراصوت و مقاومت در 

برابر حمله سولفوریک   اسید اندازه  گیری شد. 

بررسی نتایج- 3
کارایی بتن- 1- 3

در این پژوهش آزمایش  های جریان اسلامپ و T500 به منظور ارزیابی 
فاکتور جریان  پذیری و پیوستگی بتن تازه انجام شد. آزمون جریان اسلامپ بر 
اساس استاندارد ASTM-C1611 برای هر 12 طرح اختلاط بتن خودتراکم 
با کمک  نیز  ویسکوزیته طرح  ها  و  صورت گرفت. همچنین سرعت جریان 
جریان  آزمون  از  دست   آمده  به  نتایج  اساس  بر  شد.  بررسی   T500 آزمون 
اسلامپ مشاهده می  شود که مقادیر قطر دایره اسلامپ برای همه  ی طرح  ها 

 T500 بین 58 تا 70 سانتی  متر گزارش شده   است )شکل 5-الف(. نتایج آزمون
نیز در شکل 5-ب مشخص شده   است. با افزایش درصد جایگزینی گل   قرمز 
در همه  ی طرح  ها مقادیر جریان اسلامپ و T500 به ترتیب کاهش و افزایش 

نتایج گزارش شده توسط تنگ و همکاران ]25[  با  نتایج  این  داشته است. 
همسو است. یافته  های یکسانی در مورد ملات بتنی حاوی مواد مشابه گل 
  قرمز دارای زئولیت نیز توسط محققین گزارش شده   است ]26[. در واقع، این 
کاهش کارایی بتن به علت ریزی بیشتر و سطح مخصوص بزرگ تر ذرات گل 
  قرمز در مقایسه با سیمان است. هنگامی که سطح مخصوص ذرات جایگزین 
سیمان بزرگ  تر باشد، میزان تقاضای آب توسط مخلوط بتنی افزایش می  یابد. 
با ثابت نگه   داشتن نسبت آب به سیمان، میزان آب آزاد بین خمیر سیمان 
و سنگدانه  ها کاهش یافته و سبب عدم کارایی و جریان  پذیری مناسب بتن 

خودتراکم می  گردد ]12[. 
بیشینه جریان اسلامپ به دست   آمده مربوط به طرح C1 با 2/5 درصد 
پودر سنگ مرمریت است که 69/5 سانتی  متر  پرکننده  ی  ماده  گل   قرمز و 
گزارش شده   است. همچنین نتیجه آزمون T500 برای این طرح دارای کمترین 
عنوان  به  گرانیت  سنگ  پودر  از  استفاده  است.  ثانیه   3 حدود  در  و  مقدار 
ماده پرکننده به همراه 10 درصد جایگزینی سیمان با گل   قرمز ضعیف  ترین 
 ،A1 عملکرد را در بین طرح  های اختلاط نشان می  دهد. از مقایسه طرح  های
B1 و C1 می  توان دریافت که استفاده از پودر سنگ مرمریت به عنوان فیلر 
در مقابل پودر سنگ آهک و گرانیت از نظر کارایی بتن نتایج بهتری را نشان 

 

 زدانهیر و دانهدرشت یبنددانه عیتوز. 4شکل 
Figure 4. Size distribution of fine and coarse aggregates 
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Fig. 4. Size distribution of fine and coarse aggregates
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می  دهد. گزوگلو و همکاران ]27[ نیز نشان دادند که استفاده از پودر سنگ 
فوق   روان  به  نیاز  ذرات  شان  اندازه  بودن  کوچک  علت  به  گرانیت  و  آهک 
  کننده را در بتن به منظور حفظ مقادیر ثابت اسلامپ بالا می  برد. مشخصات 
فیزیکی مواد پودری مانند اندازه، شکل، بافت و نحوه توزیع  شان بر کارایی 
و جریان  پذیری بتن تاثیر می  گذارد. پودرهای سنگ آهک و گرانیت به علت 
نامنظمی شکلی و ریزدانه   بودن سبب افزایش تماس بین سنگدانه  ها و خمیر 

سیمان شده و در نتیجه ویسکوزیته را افزایش می  دهند ]24[. 
آزمایش جعبه  ی L برای ارزیابی رئولوژی بتن و ظرفیت حفظ پیوستگی 
جریان صورت می  گیرد. معمولا، نتیجه این آزمایش با نسبت h1/h2 که همان 
نسبت ارتفاع بتن در انتهای جعبه به ابتدای آن است مشخص می  گردد. هر 
چه این نسبت به عدد یک نزدیک  تر باشد، رفتار بتن از نظر رئولوژیک و حفظ 
پیوستگی مطلوب  تر تلقی می  شود ]5[. نتایج به دست   آمده از آزمایش بر روی 
طرح  های مختلف در شکل 6 قابل مشاهده است. این نتایج نشان   می  دهد 
 h1/h2 نسبت  در همه  ی طرح  ها سبب کاهش  قرمز  افزایش درصد گل  که 
می  شود. لیو و پوون ]28[ نیز در سال 2016 به نتایج یکسانی در رابطه   با بتن 
خودتراکم دست یافتند. آن  ها متوجه شدند که با افزایش درصد جایگزینی گل 
  قرمز به   جای خاکستر بادی نتایج آزمون جعبه L کاهش می  یابد. دلیل این 

پدیده جذب آب بیشتر توسط ذرات گل   قرمز جایگزین   شده نسبت به خاکستر 
به  بادی عنوان شد ]28[. در طرح  های حاوی 2/5 درصد گل   قرمز نسبت 
 ،A1 به ترتیب 1، 5 و 2 درصد برای طرح  های L طرح کنترلی، نسبت جعبه
B1 و C1 کاهش پیدا کرده   است. همچنین طرح B4 با نسبت h1/h2 برابر با 
0/85 و طرح کنترلی با نسبت 0/96 به ترتیب ضعیف  ترین و بهترین عملکرد 
باید توجه داشت که مقادیر گزارش  البته  تمامی طرح  ها داشتند.  بین  را در 
  شده برای نسبت جعبه L در تمامی طرح  ها در محدوده استاندارد اروپایی بتن 

خودتراکم قرار دارد ]5[. 
بتن  اختلاط  ویسکوزیته  ی طرح  های  و  بررسی جریان  پذیری  منظور  به 
خودتراکم با حداکثر اندازه دانه  بندی 20 میلی  متر از آزمایش قیف V شکل 
ارائه   شده توسط اوزاوا و همکاران موجود است استفاده  که در دستورالعمل 
خودتراکم،  بتن  تولید  برای  اروپایی  راهنمای  ]29[. همچنین طبق  می  شود 
حداکثر زمان مورد قبول برای تخلیه کامل قیف V شکل برابر با 12 ثانیه 
گزارش شده   است. بر اساس نتایج گزارش   شده در شکل 7، زمان تخلیه برای 
همه نمونه  ها بیش از 12 ثانیه است که بیانگر ویسکوزیته خمیری زیاد بتن 
است. با توجه به روند غالب در نتایج، افزایش درصد گل   قرمز سبب طولانی  تر 
نتایج مشابهی  نیز  لیو و پوون  بررسی  شدن زمان تخلیه قیف می  گردد. در 
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 تازه بتن یبرا )ب( هیثان برحسب  500T و زمان )الف( متریلیم برحسب اسلامپ انیجر ریمقاد. 5شکل 
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دیده می  شود ]28[. دلیل اصلی چنین نتایجی ریزدانه   بودن ذرات گل   قرمز 
به  به سیمان  افزایش سطح مخصوص مخلوط است. چنانچه نسبت آب  و 
منظور حفظ برخی مشخصات مکانیکی و دوام بتن ثابت نگه داشته شود، به 
علت بالا رفتن تقاضای آب، ویسکوزیته مخلوط افزایش پیدا کرده و سبب 
 ،A1 ایجاد اختلال در کارایی آن می  شود ]28[. از طرفی در مقایسه با طرح
مدت   زمان خالی   شدن قیف V شکل برای طرح B1 در حدود 17/5 درصد 
افزایش یافته است. در حالی   که این مدت   زمان برای طرح C1 با کاهش 
عملکرد  بیان  گر  نتیجه  این  واقع  در  شده   است.  روبه  رو  درصدی   10 حدود 
ماده  عنوان  به  گرانیت  سنگ  پودر  به  نسبت  مرمریت  سنگ  پودر  مناسب 
پرکننده در بتن خودتراکم است. با توجه به نتایج به دست   آمده توسط سایر 
کاهش  سبب  مرمریت  سنگ  پودر  ذرات  دانه  بندی  مناسب  توزیع  محققین 

زبر  مقابل وجود ذرات  در  V شکل می  گردد ]27[.  قیف  تخلیه  مدت   زمان 
و گوشه  دار در ترکیب پودر سنگ گرانیت باعث افزایش این زمان و کاهش 

کارایی بتن می  گردد ]30 و 1[. 

مشخصات مکانیکی بتن- 2- 3
آزمایش  دو  توسط  خودتراکم  بتن  مکانیکی  مشخصات  اندزه گیری 
مقاومت فشاری و مقاومت کششی در این بررسی انجام شده   است. آزمایش 
مقاومت فشاری بر روی نمونه  های مکعبی با ابعاد 100 میلی  متر طبق روش 
مقاومت  اندازه  گیری  گرفته   است.  صورت   4-12390  BS EN استاندارد 
فشاری نمونه  ها در سه سن 28، 56 و 90 روزه انجام گرفت و نتایج در شکل 
8 آمده   است. با توجه به مقادیر مقاومت فشاری در همه سنین، رفتار مشابهی 

 

 L جعبه در h2h/1نسبت . 6شکل 
box test-ratio of L 2/h1Figure 6. h 
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Fig. 6. h1/h2 ratio of L-box test

 

 (هی)ثان شکل v فیق هیتخل زمان. 7شکل 
Figure 7. V-funnel time (sec) for different SCC mixes 
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در همه  ی نمونه  ها با افزایش درصد جایگزینی سیمان با گل   قرمز مشاهده 
مقاومت  افزایش  باعث  درصد(   2/5( جایگزینی  این  جزیی  درصد  می  شود. 
نمونه  ها شده است. در واقع خاصیت پرکنندگی ذرات گل   قرمز به خصوص در 
سنین پایین باعث متراکم  تر شدن ماتریس نمونه بتنی شده   است. در مقایسه 
با نتایج تحقیق سایرین نیز می  توان 2/5 درصد جایگزینی سیمان با گل   قرمز 
با  را به عنوان درصد بهینه جایگزینی در نظر گرفت ]32 و 31[. در رابطه 
رشد مقاومت نمونه  ها در سنین بالاتر )56 و 90 روزه( نیز می  توان به شکل 9 
مراجعه نمود. در این شکل، درصد افزایش مقاومت نمونه  ها در سنین 56 و 90 
روزه نسبت به 28 روزه گزارش شده   است. با توجه به نتایج، با افزایش درصد 
گل   قرمز، بر مقاومت نمونه  ها در سنین بالاتر افزوده می  شود. این نتیجه با 

نتایج ارائه   شده توسط تنگ و همکاران بر روی بتن خودتراکم همخوانی دارد 
و دلیل آن به قابلیت عمل آوری داخلی گل   قرمز برمی  گردد ]25[. 

 ،)8 نمونه  های یک سری )شکل  در همه  متفاوت  فیلرهای  مقایسه  در 
پودر سنگ  به  را نسبت  پودر سنگ گرانیت و مرمریت  اثر مطلوب  تر  نتایج 
آهک بر مقاومت فشاری نمونه  های بتنی خودتراکم نشان می  دهد. به   طور 
با حداقل درصد گل   قرمز در سن 90 روز، برای نمونه  مثال در نمونه  های 
B1 و C1 به ترتیب عدد مقاومت فشاری 51 و 48 مگاپاسکال گزارش شده 
در حالی   که برای نمونه A1 این عدد برابر با 47 مگاپاسکال است. همچنین 
نمونه  های پودر سنگ گرانیت و مرمیت با بیشینه مقدار گل   قرمز )10 درصد( 
نتایج بهتری را در سن 90 نسبت به نمونه حاوی 10 درصد گل   قرمز  نیز 

 

 

 روزه بر حسب مگاپاسکال 09و  57، 28 نیدر سن هانمونه یفشار مقاومت. 8شکل 
Figure 8. Compressive strength (MPa) at different ages 
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Fig. 8. Compressive strength (MPa) at different ages

 

 روزه 28 نمونه به نسبت هانمونه یفشار مقاومت رشددرصد . 0شکل 
Figure 9. Enhancement of compressive strength at 56 and 90 days compared to that of 28 days 
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و پودر سنگ آهک به عنوان ماده پرکننده از خود نشان دادند. در رابطه با 
عملکرد بهتر پودر سنگ گرانیت در سنین بالا می  توان به مقادیر زیاد اکسید 
سیلیس )SiO2(، آلومینیوم )Al2O3( و آهن )Fe2O3( موجود در آن اشاره کرد 

که باعث ایجاد محصولات هیدراسیون ثانویه می شود ]33[. 
روز   56 و   28 سن  دو  در  خودتراکم  بتن  نمونه  های  کششی  مقاومت 
جایگزینی  کم  درصد  در  آمده   است.   10 در شکل  نتایج  و  شد  اندازه  گیری 
عنوان  به  آهک  پودر سنگ  از  استفاده  و  درصد(   2/5( قرمز  با گل    سیمان 
در  ترتیب  به  کنترلی  نمونه  به  نسبت  بتن  کششی  مقاومت  پرکننده،  ماده 
28 و 56 روز با افزایش 4 و 8 درصدی مواجه شده   است. با عوض   کردن 
به  نسبت  کششی  مقاومت  گرانیت(  و  مرمریت  سنگ  )پودر  پرکننده  ماده 
نمونه کنترلی تقریبا تغییر نمی  کند. در درصدهای بالاتر جایگزینی گل قرمز 
در همه  ی نمونه  ها مقاومت کششی با کاهش محسوسی روبه  روست. در نمونه 
A4 بیش  ترین کاهش مقاومت کششی در سنین 28 و 56 روزه دیده می  شود. 
با جایگزینی 2/5 درصد گل   قرمز به   جای سیمان بهترین  در این پژوهش 
نتایج از نظر مقاومت کششی نمونه  ها حاصل شد. همچنین افزایش این درصد 
نمی  کند.  ایجاد  نمونه  ها  مقاومت کششی  در  تغییری  درصد   5 تا  جایگزینی 
همان  طور که در بخش قبلی ذکر شد در درصدهای کم جایگزینی گل   قرمز، 
نمونه  ها  مقاومت کششی  ویژگی  بر  مثبتی  تاثیر  می  تواند  آن  پرکنندگی  اثر 

داشته باشد ]34[. 
عوامل زیادی از جمله نوع سنگدانه و نحوه توزیع آن  ها در بتن، نسبت 
آب به سیمان، تعداد فضاهای خالی و اندازه  شان و همچنین پیوستگی بین 
مقاومت  جمله  از  بتن  مکانیکی  مشخصات  بر  سنگدانه  ها  و  سیمان  خمیر 

یکپارچگی  به  کششی  مقاومت  کلی،  طور  به  می  گذارند.  تاثیر  آن  کششی 
ماتریس مواد و چسبندگی بین خمیر سیمان و سنگدانه وابسته است. مقاومت 
پایین خمیر سیمان و اتصال ضعیف سنگدانه  ها به خمیر سیمان در بتن سخت 
مقاومت  می  آیند،  پدید  مواد سیمانی  به  آب  بالای  نسبت  دلیل  به  که    شده 
کششی بتن را کاهش می  دهند. به علاوه، تعداد فضاهای خالی و اندازه  شان، 
هوای بین ذرات یا وجود ریزترک  ها با نسبت آب به سیمان ارتباط دارند و 
بر مقاومت کششی بتن تاثیر می  گذارند. معمولا، نسبت بالای آب به سیمان 
به تولید بتنی متخلخل می  انجامد. از سوی   دیگر، تاثیر منفی کریستال  های 
کلسیم هیدروکسید بر سطح سنگدانه  ها از ایجاد پیوستگی بین خمیر سیمان 
بتن  نمونه  های  و سنگدانه  ها جلوگیری می  کند ]35[. رشد مقاومت کششی 
رانا  است.  مشاهده  قابل   10 در شکل  روز(   56( بالاتر  سنین  در  خودتراکم 
می  دانند  پدیده  این  عامل  را  گل   قرمز  درونی  عمل  آوری  اثر  همکاران  و 
پرکنندگی  اثر  که  رسیدند  نتیجه  این  به  همکاران  و  پیش  تر لاخانی   .]36[
از  از سنگ  ها در صورت جایگزینی درصدی  تولید شده  فرآورده  های فرعی 

ریزدانه می  تواند مقاومت کششی بتن را بهبود بخشد ]37[. 

دوام بتن- 3- 3
چنانچه انتخاب مواد، نسبت آب به سیمان و نسبت آب به مواد پودری 
به گونه  ای مناسب انجام شود، می  توان انتظار دوام بهتری از بتن خودتراکم 
نسبت به بتن معمولی داشت ]5[. هر چند آزمایش  های برای اندازه  گیری دوام 
موج  آب،  آزمایش  های جذب  بررسی  به  تنها  پژوهش  این  در  بسیارند،  بتن 

فراصوت و دوام در برابر حمله سولفوریک  اسید پرداخته می  شود. 

 

 

 مگاپاسکال حسب بر هانمونه یکشش مقاومت. 19شکل 
Figure 10. Splitting tensile strength (MPa) at different ages 
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Fig. 10. Splitting tensile strength (MPa) at different ages
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روی  بر  آب  جذب  آزمایش   13-ASTM C642 استاندارد  اساس  بر 
انجام گرفت.  نمونه  و گوشه  های  لبه  ها  در  ترک  بدون  روزه  نمونه  های 28 
نتایج در شکل   11 گزارش شده   است. بررسی این شکل نشان می  دهد استفاده 
از پودر سنگ گرانیت به   جای پودر سنگ آهک به عنوان ماده پرکننده تاثیری 
بر جذب آب نمونه  ها ندارد. در حالی   که پودر سنگ مرمریت باعث افزایش 
جذب آب نمونه  ها می  شود. از سوی دیگر افزایش درصد جایگزینی گل   قرمز 
نیز باعث افزایش جذب آب نمونه  ها می  شود. این روند افزایشی در همه  ی 
با 10   C4 با ماده  های پرکننده متفاوت دیده می  شود. نمونه سری نمونه  ها 
میزان  بیش  ترین  پرکننده  عنوان  به  مرمیت  پودر سنگ  و  گل   قرمز  درصد 
جذب آب را با 4/6% نشان می  دهد. خاصیت جذب آب بالای در سطح ذرات 
مستقیم  رابطه  می  تواند  آن  در سطح  فرج  و  خلل  وجود  دلیل  به    گل   قرمز 
درصد جذب آب با درصد جایگزینی گل   قرمز را توضیح دهد ]28[. به   طور 
کلی ریزدانه  تر بودن گل   قرمز نسبت به ذرات سیمان حجم خمیر سیمانی را 
افزایش داده و در نتیجه سبب ایجاد فاصله بیشتر بین سنگدانه  ها می  شود که 
این خود به تخلخل بیشتر و افزایش درصد جذب آب می  انجامد. در نهایت، 
بتن  در  به   جای سیمان  درصد گل   قرمز   2/5 از  می  توان  نتایج  به  توجه  با 
خودتراکم استفاده نمود در صورتی که هیچ تاثیر منفی بر درصد جذب آب 

نداشته باشد. 
خورندگی محیط حاوی اسید سولفوریک )H2SO4( برای بتن با سیمان 
اجزای  است.  مشکل  ساز  بسیار  آن  قلیایی  ماهیت  دلیل  به  معمولی  پرتلند 
خمیر سیمان هیدراته   شده در اثر تماس با اسید سولفوریک شکسته شده و 
نمک  های محلول کلسیم در بتن تولید می  شوند. نمک حاصل از این واکنش 

)سولفات کلسیم یا گچ( با اجزای آلومیناتی هیدراته   نشده )C3A( یا کلسیم 
واکنش  وارد  بتن  خمیر سخت   شده  در  موجود  هیدراته  آلومینوسولفات  های 
شده و اترینگایت را تولید می  کنند ]38[. واکنش  های تولید گچ و اترینگایت 
در بتن با افزایش حجم همراه است و سبب ایجاد تنش داخلی در ماتریس 

بتن می  شود. 
بر اساس استاندارد ASTM-C267-12، به منظور ارزیابی نمونه بتنی در 
برابر حمله مواد شیمیایی می  توان از تغییرات وزن، مقاومت فشاری و سیمای 
نمونه  ها به عنوان معیار ارزیابی بهره برد. در این پژوهش، تغییرات مقاومت 
در محیط حاوی  نگهداری  روز  از 28  بتنی پس  نمونه  های مکعبی  فشاری 
فشاری  مقاومت  آزمونه  نتایج  شد.  گرفته  اندازه  اسید  سولفوریک  درصد   5
نمونه  های خورده   شده در شکل 12 مشاهده می  شود. در بین تمام نمونه  ها، 
را به خود  بالاترین دوام  با 9 درصد کاهش مقاومت فشاری  نمونه کنترلی 
اختصاص داده است. در حالی که نمونه حاوی 10 درصد گل   قرمز جایگزین 
سیمان و پودر سنگ گرانیت به عنوان ماده پرکننده کمترین مقاومت فشاری 
را پس از 28 روز نگهداری در محیط سولفاتی از خود نشان می  دهد. به طور 
کلی، خواص مواد جایگزین سیمان و پرکننده نظیر دانه  بندی، شکل و بافت 
محیط  های  برابر  در  بتن  دوام  بر  آن  ها  شیمیایی  ترکیب  همچنین  و  ذرات 

خورنده نظیر سولفوریک اسید تاثیرگذارند. 
سایر  با  فیلر  عنوان  به  آهک  سنگ  پودر  حاوی  نمونه  های  مقایسه  در 
برابر سولفوریک  در  نمونه  ها دو مزیت سبب کاهش کمتر مقاومت فشاری 
اسید می  شود. اول وجود ذرات با دانه  بندی ریزتر که سبب کاهش تخلخل و 
همچنین نفوذپذیری بتن خودتراکم می  گردد و در نتیجه ماتریس متراکم  تری 

 

 
 هانمونه آب جذب درصد. 11شکل 

Figure 11. Water absorption (%) of SCC samples 
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Fig. 11. Splitting tensile strength (MPa) at different ages



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 54، شماره 2، سال 1401، صفحه 379 تا 394

390

را به وجود می  آورد ]39[. و دوم ایجاد واکنش شیمیایی بین ذرات پودر سنگ 
  آهک و اسید سولفوریک که تا حدی محیط اسیدی بتن را خنثی می  سازد. 
مزیت دوم به دلیل وجود کلسیم کربنات در ترکیب پودر سنگ   آهک است 
می  گردد  خورنده  محیط  های  در  خودتراکم  بتن  مقاومت  افزایش  سبب  که 
تا حدودی  پودر سنگ   مرمر می  تواند  ریز  به طور مشابه وجود ذرات   .]40[
ماتریس بتن را متراکم سازد و دوام بتن در برابر حمله سولفوریک اسید را 
کنترل نماید. در شکل 13 مشخص است با افزایش درصد به کار بردن گل 
بتن  اختلاط  بتن کاهش می  یابد. در همه طرح  های    قرمز، مقاومت فشاری 

جایگزینی  افزایش درصد  با  فشاری  مقاومت  مشابه کاهش  روند  خودتراکم 
گل   قرمز به جای سیمان دیده می  شود. به طور متوسط در همه طرح  ها با 
مواد پرکننده متفاوت، به ازای هر 2/5 درصد افزایش جایگزینی گل قرمز، 
مقاومت فشاری نمونه خورده شده با 3 تا 4 درصد کاهش روبه  رو می  شود. 
این پدیده مربوط به ذات متخلخل و سطح مخصوص بزرگ ذرات گل   قرمز 
است که سبب ایجاد فضای خالی در ماتریس بتن برای نفوذ یون  های سولفور 

و اسیدها می  گردد ]41[.   
محققان به کمک آزمایش سرعت امواج فراصوت )UPV( می  کوشند تا 

 

 دیاس کیسولفور درصد 5 محلول در و آب در ور غوطه یهانمونه (MPa)بر حسب  روزه 28 یفشار مقاومت سهیمقا. 12شکل 
Figure 12. Compressive strength (MPa) of samples after 28-days acid sulfuric exposure 
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Figure 13. Percentage of compressive strength reduction after 28-days acid sulfuric exposure 
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مشخصات مکانیکی مواد با پایه سیمانی را از طریق ارزیابی همگنی ماتریس 
ناهنجاری  های  سایر  و  ترک  ها  حفره  ها،  نمودن  مشخص  همچنین  و  ماده 
نمونه اندازه  گیری کنند. مطالعات نشان می  دهد که سرعت موج فراصوت در 
نمونه بتنی به نوع و میزان مواد سیمانی و سنگدانه  ها، میزان فوق   روان   کننده 
و نسبت آب به مواد سیمانی، رطوبت اولیه و سن نمونه وابسته است ]42[. 
بر اساس آنچه در استاندارد ASTM-C597-16 آمده است و در شکل 14 
مشخص است، در این آزمایش، موج طولی توسط مبدل الکترو-آکوستیک 
-متصل به یک سر نمونه استوانه  ای- تولید شده و در نمونه جریان می  یابد. 

پس از عبور امواج از نمونه بتنی، این امواج به انرژی الکتریکی تبدیل شده 
داشتن  با  می  شود.  ثبت  نمونه  دیگر  سر  در  دریافت   کننده  مبدل  توسط  و 
زمان انتقال )T( و همچنین طول نمونه )L( استوانه  ای می  توان سرعت موج 

فراصوت )V( در نمونه بتنی را محاسبه نمود ]43[. 
متناظر  به همراه مقاومت فشاری  آزمایش سرعت موج فراصوت  نتایج 
نمونه  ها در شکل 15 آمده است. هر چه میزان جایگزینی گل   قرمز با سیمان 
با توجه به پژوهش  افزایش می  یابد، سرعت موج فراصوت کاهش می  یابد. 
خودتراکم  بتن  اختلاط  طرح  در  زئولیت  وجود  تورکمن،  توسط  شده  انجام   

 
 

 یبتن نمونه فراصوت موج سرعت شیآزما. 14شکل 
Figure 14. Ultrasonic pulse velocity (UPV) test equipment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 14. آزمایش سرعت موج فراصوت نمونه بتنی

Fig. 14. Ultrasonic pulse velocity (UPV) test equipment

 

 هانمونه همه یبرا یفشار مقاومت و فراصوت موج سرعت. 15شکل 
Figure 15. UPV and compressive strength of different SCC samples 
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سبب کاهش سرعت موج فراصوت می  شود ]44[. این یافته با در نظر گرفتن 
مقادیر فراوان زئولیت موجود در گل   قرمز می تواند روند کاهشی محسوس 
سرعت موج فراصوت را تبیین نماید ]28[. در واقع، زئولیت با کاهش گرمای 
هیدراتاسیون بتن سبب کاهش سرعت موج فراصوت در نمونه بتنی حاوی 
گل   قرمز می  شود. با جایگزینی پودر سنگ مرمریت و گرانیت به جای ماده 
پرکننده تغییر قابل ملاحظه  ای در سرعت موج فراصوت مشاهده نمی  شود. 
در هر صورت اختلاف بین بیشترین و کمترین مقدار سرعت موج فراصوت 
حدود 12 درصد است و نمونه C1 با 2/5 درصد جایگزینی گل قرمز و پودر 
با  را  فراصوت  موج  سرعت  بیشینه  پرکننده  ماده  عنوان  به  سنگ   مرمریت 
مقدار 4700 متر بر ثانیه نشان می  دهد. در مقابل نمونه B4 با 10 درصد گل  
قرمز جایگزین سیمان و پودر سنگ   گرانیت کمترین سرعت موج فراصوت 

را گزارش می  کند.

نتیجه44گیری-44
در پژوهش حاضر به منظور یافتن درصد بهینه جایگزینی سیمان با گل 
جایگزینی  امکان  بررسی  و همچنین  بتن خودتراکم  اختلاط  در طرح   قرمز 
گرانیت  و  پودر سنگ   مرمریت  با  )پودر سنگ   آهک(  معمول  پرکننده  ماده 
مقاومت  کارایی،  آزمایش  های  سنگ بری(  کارخانجات  ضایعات  از  )حاصل 
مانند  پودری  ضایعات  از  استفاده  شد.  انجام  بتن  دوام  و  و کششی  فشاری 
پودر سنگ و همچنین گل  قرمز، نیاز به فوق   روان   کننده را در ترکیب بتن 
خودتراکم افزایش می  دهد. از سویی جایگزینی 2/5 درصد سیمان با گل قرمز 
مشخصات مکانیکی بتن را افزایش می  دهد و تا 5 درصد جایگزینی مقاومت 
فشاری و کششی برابر با طرح اختلاط کنترلی را به دست می  دهد. دوام بتن 
تغییر محسوس  پرکننده دستخوش  ماده  با جایگزینی محدود سیمان و  نیز 

نمی  شود. خلاصه  ای از نتایج این پژوهش در ادامه می  آید:
1- در آزمایش  های اسلامپ و T500 با افزایش درصد جایگزینی گل  قرمز 
و ثابت نگه   داشتن نسبت آب   به سیمان )0/46( و میزان فوق   روان   کننده )7 
کیلوگرم در هر متر مکعب(، به ترتیب کاهش و افزایش مشاهده می  شود. در 
حالی   که گردشکل بودن ذرات مرمریت سبب افزایش کارایی بتن می  شوند، 
ذرات تیزگوشه و ناهموار پودر سنگ گرانیت کارایی را کاهش می  دهند. نتایج 

آزمایش  های جعبه L و قیف V شکل نیز روند مشابهی را گزارش می  کنند.
عنوان  به  خام  گل  قرمز  از  استفاده  مکانیکی،  مشخصات  نظر  از   -2
جایگزین سیمان بایستی محدود گردد، زیرا با افزایش این درصد جایگزینی 
)بیش از 5 درصد( مقاومت فشاری و کششی بتن خودتراکم نسبت به طرح 

کنترلی با کاهشی محسوس همراه است. در ضمن باید به خاطر داشت که 
افزایش  سبب  بالا  سنین  در  می تواند  قرمز  گل  درونی  عمل آوری  خاصیت 

مقاومت نمونه شود. 
3- جایگزین نمودن پودر سنگ آهک با پودر سنگ گرانیت و مرمریت 
در خواص دوام بتن تغییر زیادی را ایجاد نمی  کند. از نقطه   نظر زیست  محیطی 
بتن  در  پودری  مواد  عنوان  به  را  آن ها  این ضایعات  دفن  به جای  می  توان 
به جای سیمان درصد جذب  از 10 درصد گل  قرمز  استفاده  نمود.  استفاده 
آب را تا حدود 0/3 درصد افزایش می  دهد و همچنین مقاومت فشاری بتن 
در محیط خورنده را تا 10 درصد بیش از نمونه کنترلی کاهش می  دهد. روند 
روند  مشابه  تقربیا  خودتراکم  بتن  نمونه  در  فراصوت  موج  سرعت  تغییرات 
تغییرات مقاومت فشاری است. اختلاف بین کمترین و بیش  ترین سرعت موج 
فراصوت در نمونه  های حاوی پودر سنگ مرمیت و گرانیت مشاهده می  شود 
که حدود 12 درصد است. در نمونه  های حاوی پودر سنگ آهک این اختلاف 

به 4 درصد می  رسد.
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