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بررسی تاثیر استفاده از سنگدانه های بتن ضایعاتی اصلاح شده بر روی خصوصیات حجمی و 
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خلاصه: سنگدانه های بتن ضایعاتی در مقایسه با سنگدانه های طبیعی بدلیل ملات سیمان چسبیده ضعیف و بسیار متخلخل از 
خصوصیات مکانیکی و فیزیکی ضعیف تری برخوردار است. ازاین رو استفاده از آن در مخلوط های آسفالتی، مقاومت آنها را در برابر انواع 
خرابی  ها کاهش می دهد. بنابراین در این پژوهش به منظور کاهش نفوذ پذیری و افزایش مقاومت ملات سیمان چسبیده، سنگدانه های 
بتن ضایعاتی به دو روش شیمیایی )پوشش سطوح آنها با استفاده از پلیمر استایرن بوتادین لاستیک( و فیزیکی )جداسازی ملات سیمان 
با استفاده از حرارت دادن( اصلاح شد و در مخلوط های آسفالتی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمایش خزش دینامیکی نشان می دهد 
که استفاده از سنگدانه های بتن ضایعاتی بدلیل کاهش سختی مخلوط های آسفالتی موجب افزایش تغییرشکل ماندگار در آنها می شود. 
اما مخلوط های آسفالتی حاوی سنگدانه های بتن ضایعاتی اصلاح شده دارای تغییرشکل ماندگار کمتری است زیرا پلیمر استایرن بوتادین 
لاستیک با نفوذ در فضای خالی و مسلح کردن ملات سیمان و همچنین حذف ملات سیمان توسط حرارت موجب افزایش مقاومت 
آنها می شود. همچنین مخلوط  آسفالتی حاوی  سنگدانه های بتن ضایعاتی در مقایسه با مخلوط  کنترل دارای عمر خستگی کمتری است 
و اصلاح سنگدانه ها به روش شیمیایی در مقایسه با روش فیزیکی در افزایش عمرخستگی مخلوط های حاوی آنها موثرتر بوده است. 
علاوه براین، نتایج نشان می دهد که وجود رطوبت مقاومت مخلوط های آسفالتی کنترل و اصلاح شده را در برابر خرابی رطوبتی کاهش 

می دهد و این میزان کاهش در مخلوط های حاوی سنگدانه  های بتن ضایعاتی به دلیل جذب بالای آنها بیشتر است. 
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مقدمه-  
قیر  و  سنگدانه  آسفالتی،  مخلوط   ساخت  برای  استفاده  مورد  مصالح 
تشکیل می دهد.  را  آن  وزنی  درصد  تا 95   90 تقریبا  که سنگدانه   می باشد 
به  راه  یک  روسازی  برای  که  می دهند  نشان  پیشین  پژوهش های  نتایج 
عرض 10 متر، ضخامت 15 سانتی متر و طول 1 کیلومتر تقریباً به 3750 تن 
نیاز است ]1[.  مخلوط آسفالت داغ و به طبع آن3500 تن سنگدانه طبیعی 
ازاین رو توسعه و گسترش شبکه راه ها و نیاز به روسازی آنها در آینده موجب 
افزایش تقاضا برای سنگدانه های طبیعی و در نتیجه نابودی منابع طبیعی و 
نگرانی های زیست محیطی شده است. بنابراین استفاده از مواد زاید بعنوان 
بخشی از سنگدانه در مخلوط های آسفالتی می تواند علاوه بر کاهش تقاضا 
افزایش  اثرات منفی زیست محیطی به  جهت تولید سنگدانه های طبیعی و 

ظرفیت محل های دفن زباله منجر شود. 

و  یافته  توسعه  و  توسعه  درحال  کشورهای  در  ساز  و  ساخت  افزایش 
همچنین وقوع بلایای طبیعی )مانند زلزله، سیل و ...( موجب تولید و افزایش 
روزافزون ضایعات ساختمانی در دنیا شده است که سهم سنگدانه های بتن 
ضایعاتی در آنها بیشترین مقدار است ]2[. ازاین رو استفاده از سنگدانه های بتن 
ضایعاتی در صنعت روسازی موجب از بین بردن آلودگی های زیست محیطی 
کاهش  )با  طبیعی  منابع  حفظ  و  زباله(  دفن  محل های  ظرفیت  افزایش  )با 
ضایعاتی  بتن  سنگدانه های   .]3[ می شود  طبیعی(  سنگدانه های  استخراج 
بالای  تخلخل  بدلیل  که  است  شده  تشکیل  سیمان  ملات  و  سنگدانه  از 
سختی  و  حجمی  مخصوص  وزن  زبر،  سطحی  بافت  دارای  سیمان  ملات 
پایین و جذب آب بالایی می باشند ]4[. ازاین رو استفاده از سنگدانه های بتن 
ضایعاتی بطور مستقیم در مخلوط های آسفالتی بعنوان لایه  رویه با توجه به 
خصوصیات حجمی و مکانیکی که دارند مطلوب نمی باشد. بنابراین، قبل از 
استفاده سنگدانه های بتن ضایعاتی در مخلوط های آسفالتی بایستی به یکی 
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از دو روش: 1. روش تقویت شیمیایی و 2. روش تقویت فیزیکی کیفیت آنها 
بهبود یابد. روش تقویت فیزیکی به از بین  بردن ملات سیمان چسبیده به 
سنگدانه ها و روش تقویت شیمیایی به پوشش سنگدانه های بتن ضایعاتی با 
استفاده از مواد مختلف جهت بهبود کیفیت ملات سیمان چسبده می پردازند 

.]7-5[
تاکنون در زمینه استفاده از سنگدانه های بتن ضایعاتی در مخلوط های 
اشاره  آنها  از  برخی  به  ادامه  در  که  است  گرفته  مطالعاتی صورت  آسفالتی 
می شود. عربانی و همکاران ]8, 9[ در مطالعات متعدد با استفاده از آزمایش های 
خزش دینامیکی، کشش غیر مستقیم، مدول سختی و خستگی نشان دادند که 
استفاده از سنگدانه های بتن ضایعاتی بعنوان درشت دانه عملکرد مخلوط های 
آسفالتی را کاهش می دهد. نتایج نشان داد که استفاده از سنگدانه های بتن 
ضایعاتی بعنوان درشت دانه موجب کاهش سختی و عمرخستگی و همچنین 
آسفالتی  مخلوط های  در  رطوبتی  حساسیت  و  شیارشدگی  پتانسیل  افزایش 
بتن  سنگدانه های  از  استفاده  که  بود  آن  بیانگر  نتایج  علاوه براین  می شود. 
ضایعاتی بعنوان ریزدانه و فیلر در مقدار بهینه می تواند موجب بهبود عملکرد 
بتن  سنگدانه های  از  که  شد  پیشنهاد  ازاین رو  شود.  آسفالتی  مخلوط های 
بعنوان درشت دانه در مخلوط های  اسلگ  به همراه  ریزدانه  بعنوان  ضایعاتی 
مشخصات  بر  علاوه  دیگر  پژوهش  در  همچنین  شود.  استفاده  آسفالتی 
مکانیکی، خصوصیات حجمی مخلوط های آسفالتی حاوی سنگدانه های بتن 
ضایعاتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از سنگدانه های 
بتن ضایعاتی بعنوان درشت دانه تمامی خصوصیات حجمی )بجز درصد فضای 
با  مقایسه  در  را  شیارشدگی  برابر  در  مقاومت  و  برجهندگی  مدول  خالی(، 

مخلوط کنترل کاهش می دهد ]10[.
را  ضایعاتی  بتن  سنگدانه های  از  استفاده   ]12  ,11[ پاساندین2  و  پرز1 
قرار  بررسی  مورد  مختلف  افزودنی های  همراه  به  آسفالتی  مخلوط های  در 
بتن  از مقادیر 5، 10، 20 و 30 درصد سنگدانه های  دادند. در یک مطالعه 
ضایعاتی که با 5 درصد قیر امولسیون پوشش داده شده بود بعنوان بخشی 
از سنگدانه استفاده کردند. نتایج نشان داد که استفاده از سنگدانه های بتن 
ضایعاتی پوشش داده شده با قیر امولسیونی موجب افزایش مقدار قیر موثر 
و بهبود عملکرد مخلوط های آسفالتی حاوی آنها در مقایسه با مخلوط های 
از  دیگر  مطالعه  در  بتن ضایعاتی اصلاح نشده می شود.  حاوی سنگدانه های 
حاوی  آسفالتی  مخلوط های  در  قیر  کننده  اصلاح  بعنوان  لاستیک  خرده 
سنگدانه های بتن ضایعاتی استفاده شد و مقاومت آنها در برابر خرابی رطوبتی 

1  Perez  
2  Pasandin

که  داد  نشان  فوق  پژوهش   نتایج  گردید.  ارزیابی  ترک خوردگی خستگی  و 
و کاهش حساسیت  افزایش عمرخستگی  از خرده لاستیک موجب  استفاده 
رطوبتی در مخلوط های آسفالتی حاوی سنگدانه های بتن ضایعاتی می شود. 

ما3 و همکاران ]13[ استفاده از سنگدانه های بتن ضایعاتی اصلاح شده 
بررسی  مورد  داغ  آسفالتی  مخلوط های  در  را  پز  و  پخت  روغن  ضایعات  با 
قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که که مخلوط های آسفالتی حاوی 
حاوی  مخلوط های  با  مقایسه  در  شده  اصلاح   ضایعاتی  بتن  سنگدانه های 
ریزدانه  و  درشت دانه  بعنوان  اصلاح  نشده  ضایعاتی  بتن  سنگدانه های 
استفاده  است. همچنین  کمتری  بهینه  قیر  درصد   0/5 0/9و  دارای  بترتیب 
موجب  آسفالتی  مخلوط های  در  اصلاح شده  ضایعاتی  بتن  سنگدانه های  از 
بر  نامطوبی  اثرات  اما  می شود  حرارتی  ترک های  برابر  در  مقاومت  افزایش 
همچنین  دارد.  دینامیکی  مدول  و  رطوبتی  حساسیت  شیارشدگی،  پتانسیل 
در پژوهش دیگر با استفاده از دو روش حرارت دادن و خیساندن در محلول 
آن  از  و  شد  داده  بهبود  ضایعاتی  بتن  سنگدانه های  خصوصیات  اسیدی، 
این  در  گردید.  استفاده  آسفالتی  مخلوط های  در  جایگزین  سنگدانه  بعنوان 
بتن  آسفالتی حاوی سنگدانه های  پژوهش خصوصیات حجمی مخلوط های 
ضایعاتی اصلاح شده مورد مطالعه قرا گرفت و نتایج نشان داد که مخلوط  
با مخلوط  حاوی  حاوی سنگدانه های بتن ضایعاتی اصلاح شده در مقایسه 
سنگدانه های بتن ضایعاتی اصلاح نشده دارای مقدار قیر بهینه کمتر، درصد 
فضای خالی مصالح سنگی و درصد فضای خالی پرشده با قیر بیشتری است 

 .]14[
آذرهوش و همکاران رفتار خستگی و شیارشدگی مخلوط های آسفالتی 
حاوی سنگدانه بتن ضایعاتی پوشش داده شده با ضایعات بطری پلاستیکی 
آنها نشان  نتایج پژوهش  را در دو مطالعه جداگانه مورد بررسی قرار دادند. 
داد که مخلوط آسفالتی حاوی سنگدانه بتن ضایعاتی در مقایسه با مخلوط  
و  است  مرطوب  و  خشک  شرایط  در  کمتری  خستگی  عمر  دارای  کنترل 
عملکرد  بهبود  موجب  پلاستیکی  بطری های  ضایعات  پوشش  از  استفاده 
مخلوط های  مقاومت  رطوبت  که  داد  نشان  نتایج  علاوه براین،  می شود.  آن 
این  و  می دهد  کاهش  خستگی  برابر  در  را  اصلاح شده  و  کنترل  آسفالتی 
دلیل  به  ضایعاتی  بتن  سنگدانه های  حاوی  مخلوط های  در  کاهش  میزان 
و  آزمایش مدول سختی  نتایج  بیشتر است. همچنین  آنها  بالای  جذب آب 
بدلیل  بتن ضایعاتی  استفاده سنگدانه های  دادند که  نشان  دینامیکی  خزش 
کاهش سختی مخلوط های آسفالتی موجب افزایش تغییرشکل ماندگار در آنها 

3  Ma
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بتن ضایعاتی اصلاح شده  آسفالتی حاوی سنگدانه های  اما مخلوط   می شود. 
بطری های  ضایعات  پوشش  زیرا   است  کمتری  ماندگار  تغییرشکل  دارای 
پلاستیکی با نفوذ در فضای خالی سنگدانه های بتن ضایعاتی و مسلح کردن 
ملات سیمان موجب افزایش مقاومت آنها می شود. همچنین با افزایش دما 
مقاومت تمامی مخلوط های آسفالتی در برابر شیارشدگی کاهش می یابد که 

در مخلوط های اصلاح شده این نرخ کاهش بیشتر است ]15, 16[. 

اهداف پژوهش-  
مکانیکی  و  فیزیکی  خصوصیات  بهبود  منظور  به  حاضر  پژوهش  در 
سنگدانه های بتن ضایعاتی بعنوان درشت دانه از دو روش تقویت شیمیایی 
فیزیکی  تقویت  و  لاستیک1(  بوتادین  استایرن  پلیمر  با  آن  سطح  )پوشش 
دینامیکی  و  مکانیکی  خصوصیات  ادامه  در  شد.  استفاده  دادن(  )حرارت 
مخلوط های آسفالتی حاوی سنگدانه های بتن ضایعاتی پایه و اصلاح شده با 
استفاده از آزمایش های مارشال، خزش دینامیکی، خستگی و مقاومت کششی 
غیرمستقیم مورد بررسی قرار گرفت. ازاین رو، مهمترین اهداف پژوهش حاضر 

عبارتند از:
• تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگدانه های طبیعی و بتن 	

ضایعاتی با استفاده از آزمایش های مختلف، 
• اصلاح سنگدانه های بتن ضایعاتی به دو روش فیزیکی و شیمیایی 	

و تعیین خصوصیات آنها، 
• و 	 پایه  درشت دانه  ضایعاتی  بتن  سنگدانه های  تاثیر  تعیین 

اصلاح شده بر پارمترهای طرح اختلاط مخلوط های آسفالتی حاوی آنها،
• حاوی 	 آسفالتی  مخلوط های  شیارشدگی  پتانسیل  ارزیابی 

سنگدانه های بتن ضایعاتی اصلاح شده و نشده،
• و 	 کنترل  آسفالتی  نمونه های  روی  بر  خستگی  آزمایش  انجام 

اصلاح شده جهت اندازه گیری عمر خستگی، و
• بر 	 اصلاح شده  و  پایه  ضایعاتی  بتن  سنگدانه های  اثر  بررسی 

حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی حاوی آنها.
• 	

مصالح و آزمایش ها- 
مصالح- 1- 3

نمونه های  ساخت  جهت  طبیعی  سنگدانه  نوع  یک  از  پژوهش  این  در 
بعنوان  که  ضایعاتی  بتن  سنگدانه های  همچنین  شد.  استفاده  آسفالتی 

1 Styrene butadiene Rubber (SBR)

تخریب  ضایعات  از  شد  استفاده  آسفالتی  مخلوط های  در  درشت دانه 
ساختمان ها تهیه گردید که بدلیل ابعاد بزرگ شان قابلیت استفاده مستقیم در 
مخلوط های آسفالتی را نداشتند. ازاین رو، پس از انتقال به آزمایشگاه توسط 
سنگ شکن های مختلف خرد شدند به طوریکه حداکثر سایز سنگدانه ها 19 
میلی متر بود. در ادامه سنگدانه  های بتن ضایعاتی خرد شده کاملًا شسته شدند 
ضایعاتی  بتن  سنگدانه های  شود.  برطرف  آنها  از سطوح  ضایعات  تمامی  تا 
شسته شده در آون با دمای تقریبی 5±100 درجه سانتی گراد به مدت 24 
ساعت قرار داده  شد تا کاملًا خشک شوند. سپس آزمایش های مختلف جهت 
تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بر روی آنها در دمای اتاق )25 درجه 
سانتی گراد( انجام شد. همچنین، دانه بندی مورد استفاده در این پژوهش برای 

ساخت نمونه های آسفالتی در شکل 1 نشان داده شده است.
از  که  است  مصنوعی  لاستیک    یک  لاستیک  بوتادین  استایرن  پلیمر 
استایرن و بوتادین تشکیل شده   و دارای مقاومت مناسبی در مقابل ساییدگی و 
پیرشدگی می  باشد. پلیمر  استایرن بوتادین لاستیک بعنوان یک پلیمر متداول 
با کارایی  های زیاد و بالا تعریف می  شود و در دنیا پرمصرف  ترین لاستیک به 
حساب می  آید که بعلت دارا بودن مواد اولیه ارزان و فراوان از قیمت مناسبی 
برخوردار و بالاترین حجم تولید را در صنعت لاستیک به خود اختصاص داده  
است. علاوه براین، قیر به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع قیر خالص 
70-60 است که محصول شرکت نفت پاسارگاد بوده و مشخصات فیزیکی 

آن در جدول 1 ارائه شده است.

طرح اختلاط- 2- 3
براساس نتایج پژوهش های پیشین مقدار بهینه استفاده از سنگدانه های 
درصد   40 تا   30 آسفالتی  مخلوط های  در  درشت دانه  بعنوان  ضایعاتی  بتن 
تعیین شده است ]14[. ازاین رو، در این پژوهش مقادیر 25 و 50 درصد از 
سنگدانه های بتن ضایعاتی برای ساخت نمونه های آسفالتی مورد استفاده قرار 
اصلی عملکرد  دلیل  پیشین  نتایج مطالعات  به  توجه  با  گرفت. علاوه براین، 
ضعیف سنگدانه های بتن ضایعاتی بعنوان سنگدانه در مخلوط های آسفالتی 
لایه ملات چسبیده بسیار متخلخل در آنها می باشد ]17, 18[. بر این اساس 
در این پژوهش جهت کاهش تخلخل و در نتیجه کاهش جذب آب و قیر، 
سنگدانه های بتن ضایعاتی )که دلایل محدودیت استفاده از آن می باشد( به دو 
روش فیزیکی و شیمیایی اصلاح شد. در روش شیمیایی سطح سنگدانه های 
بتن ضایعاتی توسط پلیمر  استایرن بوتادین لاستیک پوشش داده شد. بدین 
بوتادین لاستیک  استایرن  پلیمر  با  ضایعاتی  بتن  سنگدانه های  ابتدا  منظور 
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آن  از  پس  و  مخلوط  ضایعاتی  بتن  سنگدانه های  وزنی  درصد   5 مقدار  به 
در آون با دمای 270 تا 280 درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت قرار داده 
شد. در ادامه مخلوط از آون خارج گردید و جهت جلوگیری از توده  شدن، 
سنگدانه ها به آرامی و به مدت 10 دقیقه هم زده شد.  همچنین در روش 
فیزیکی سنگدانه های بتن ضایعاتی به مدت 1 ساعت در آون با دمای 300 

درجه سانتی گراد قرار داده شد. 

صرف  نیازمند  ضایعاتی  بتن  سنگدانه های  فیزیکی  و  شیمیایی  اصلاح 
برای اصلاح  شیمیایی  آسفالت می باشد.  تولید  در مرحله  اضافی  هزینه های 
تقریباً  آن  تهیه  هزینه  که  شد  استفاده  لاستیک  بوتادین  استایرن  پلیمر   از 
قبل  در  که  همانطور  همچنین،  می باشد.  کیلوگرم  در  ریال   500000 برابر 
استایرن  پلیمر   با  ضایعاتی  بتن  سنگدانه های  پوشش  برای  شد  اشاره  بدان 
بوتادین لاستیک باید آنها را به مدت 2 ساعت در دمای 270 تا 280 درجه 

 
 های آسفالتی های مورد استفاده در این پژوهش برای ساخت نمونهبندی سنگدانهدانه .1شکل 

Fig. 1. Granulation of aggregates used in this research to make asphalt samples 
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Fig. 1. Granulation of aggregates used in this research to make asphalt samples

جدول  . مشخصات قیر مورد استفاده در این پژوهش

Table 1. Specifications of bitumen used in this research
 مشخصات قیر مورد استفاده در این پژوهش   .1جدول 

Table 1. Specifications of bitumen used in this research 
 

 قیر پایه استاندارد  هاآزمایش

 ASTM D5-73 68 (mm 1 /0درجه نفوذ ) 
 >ASTM D113-79 100 ( cm) شكل پذیري
 ASTM D36-76 54 ( º c) نقطه نرمي

 ASTM D92-78 263 ( º c) درجه اشتعال
 º c 135  (Pa s ) ASTM D2171-07 246 /0ویسكوزیته در  
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سانتی گراد در داخل آون با مصرف متوسط انرژی 1/6 کیلووات در ساعت 
قرار داد. براساس نرخ انرژی در کشور ایران، هزینه انرژی تقریباً 600 ریال 
در هر کیلووات ساعت می باشد. همچنین برای اصلاح فیزیکی، سنگدانه های 
بتن ضایعاتی در داخل آون با مصرف متوسط انرژی 1/6 کیلووات در ساعت 
قرار داده شدند که هزینه انرژی آن تقریباً 600 ریال در هر کیلووات ساعت 

می باشد.
حاوی  و  کنترل  مخلوط های  بهینه  قیر  تعیین  جهت  پژوهش  این  در 
سنگدانه های بتن ضایعاتی از طرح اختلاط مارشال استفاده شد ]19[. مقدار 
قیر بهینه در انواع مخلوط ها، میانگین درصد قیر متناظر با حداکثر وزن واحد 
مقادیر  که  است  ذکر  قابل  می باشد.  درصد  خالی4  فضای  درصد  و  حجم 
پایداری مارشال، روانی، درصد فضای خالی مصالح سنگی و درصد قضای 
با  بهینه  قیر  مقدار  در  آسفالتی  مخلوط های  انواع  برای  قیر  با  پرشده  خالی 
مقادیر مجاز کنترل گردید. پس از تعیین مقدار قیر بهینه نمونه های آسفالتی 
برای انجام آزمایش های مختلف با مقدار قیر فوق ساخته شدند. بدین منظور 
با هم مخلوط  به نسبت درصدهای مشخص  مصالح سنگی دانه بندی شده 
شده تا 1200 گرم از مصالح سنگی بدست آید. این نمونه های 1200 گرمی، 
به مدت 24 ساعت در دمای 160 تا 170  درجه سانتی گراد قرار می گیرند 
تا آب موجود در میان دانه های مصالح  سنگی تبخیر شود. سپس قیر، که تا 
دمای 130 تا 140 درجه سانتی گراد حرارت داده شده است در مقدار بهینه 
با مصالح سنگی مخلوط شده و در قالب های مارشال که دارای قطر 101/6 
میلی متر و ارتفاع 76/2 میلی متر است، ریخته می شود. در نهایت، عمل تراکم 
بوسیله 75 ضربه )به علت ترافیک سنگین( چکش مارشال، که 4/5 کیلوگرم 
سمت  دو  هر  به  کند،  می  سقوط  متری  سانتی   45 ارتفاع  از  و  دارد  وزن 
این پژوهش برای کاهش میزان خطا و  انجام می گیرد. همچنین در  نمونه 
تکرارپذیری نتایج، حداقل 3 نمونه برای هر ترکیب از مخلوط های آسفالتی 

ساخته شد. 

آزمایش خزش دینامیکی- 3- 3
شیارشدگی  مقاومت  تعیین  جهت  گوناگونی  آزمایش های  تاکنون 
مخلوط های آسفالتی معرفی شده است که برخی از مشهورترین آنها عبارتند 
از آزمایش خزش استاتیکی، آزمایش خزش دینامیکی و آزمایش ویل تراک 
استاندارد  با  مطابق  دینامیکی  خزش  آزمایش  از  پژوهش  این  در   .]20[
پتانسیل  تعیین  برای  مناسب  روش های  از  یکی  که   EN 12697-25a

آزمایش  این  در  گردید.  استفاده  می باشد،  آسفالتی  مخلوط های  شیارشدگی 

کرنش  تغییرات  و  شده  داده  قرار  مکرر  باربرداری  و  بارگذاری  تحت  نمونه 
تجمعی، در  هر سیکل محاسبه می شود. در منحنی بدست آمده از آزمایش 
خزش دینامیکی )نمودار کرنش تجمعی در برابر تعداد سیکل های بارگذاری(، 
و  تجمعی  نرخ کرنش  اول،  ناحیه  در  است.  قابل شناسایی  ناحیه مجزا  سه 
حجم نمونه کاهش و چگالی نمونه آسفالتی افزایش می یابد. در ناحیه دوم 
نمونه  گسیختگی  تا  کرنش  نرخ  سوم  ناحیه  در  و  است  ثابت  کرنش  نرخ 
این سه مرحله  دادند که  نشان   ]22[ و همکاران  ژو   .]21[ افزایش می یابد 
آزمایشگاهی عملًا در محل نیز اتفاق می افتد و همچنین نوع خرابی اتفاق 
افتاده در هر مرحله را نیز مشخص کردند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که در 
مرحله دوم ترک های میکروسکوپی و در مرحله سوم ترک های ماکروسکوپی 

اتفاق می افتد. 
بارگذاری  از شماره سیکل  است  عبارت  این روش، عدد جریان که  در 
مخلوط های  شیارشدگی  پتانسیل  با  می شود،  شروع  منحنی  سوم  ناحیه  که 
آسفالتی همبستگی دارد. این پارامتر سیکلی از بارگذاری را نشان می دهد که 
نمونه آسفالتی مقاومت برشی خود را از دست داده و شروع به تخریب شدن 
می کند. بنابراین، عدد روانی یک شاخص مناسب جهت شناسایی مقاومت در 
برابر شیارشدگی مخلوط های آسفالتی است. جهت تعیین عدد روانی، منحنی 

خزش به وسیله مدل فرانکن ]23[ برازش شد: 

(1) (1) ( )( ) 1b dN
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 ی کینامید خزش شیآزما. 3.3
  از   عبارتند   آنها  نی مشهورتر  از  یبرخ  که  است   شده  یمعرف   یآسفالت  یهامخلوط  یارشدگیش  مقاومت   ن ییتع  جهت  یگوناگون  یهاشیآزما  تاکنون

استاندارد    مطابق  یکینامید  خزش  شیآزما  از  پژوهش  نیا  در.  [20]  تراکلیو  شیآزما  و  یکینامید  خزش  شیآزما  ،یکیاستات  خزش  شیآزما با 
EN 12697-25a   ش ی آزما  ن یا  در.  دیگرد  استفاده  باشد،یم  یآسفالت  یهامخلوط  یارشدگیش  ل یپتانس  نیی تع  یبرا  مناسب  یهاروش  از  یکی  که  

 از   آمده   بدست  یمنحن  در.  شودیم  محاسبه   کلیس  هر   در  ،یتجمع  کرنش  راتییتغ   و  شده   داده   قرار  مکرر  یباربردار   و  یبارگذار  تحت  نمونه 
  نرخ   اول،  هیناح  در .  است  ییشناسا  قابل  مجزا  هیناح  سه(،  یبارگذار  یها کلیس  تعداد  برابر  در  یتجمع  کرنش)نمودار    یکینامید  خزش  شیآزما

 تا   کرنش  نرخ   سوم  ه یناح  در  و  است  ثابت  کرنش  نرخ   دوم  ه یناح  در.  ابدییم   شیافزا  یآسفالت  نمونه   یچگال  و  کاهش  نمونه   حجم  و  یتجمع  کرنش
ا  [22]  همکاران   و  ژو.  [21]  ابدییم  شیافزا  نمونه   یختگیگس که  دادند  آزما  ن ینشان  مرحله  ن  یشگاهیسه  محل  در  م  ز یعملاً  و    افتدیاتفاق 

و در   یکروسکوپیم  یهانشان داد که در مرحله دوم ترک  پژوهش آنها  جیمشخص کردند. نتا  ز یاتفاق افتاده در هر مرحله را ن  ینوع خراب  نیهمچن
 .  افتدیاتفاق م یماکروسکوپ  یهامرحله سوم ترک

 یهامخلوط  یارشدگیش  لیبا پتانس  شود،یشروع م  ی سوم منحن  ه یکه ناح  یبارگذار  کلیکه عبارت است از شماره س  انیروش، عدد جر  نیا  در
ا  یهمبستگ   یآسفالت بارگذار  یکلیپارامتر س  نیدارد.  م  یاز  نشان  آسفالت  دهدیرا  نمونه  برش   یکه  به    یمقاومت  و شروع  داده  از دست  را  خود 
بنابراکندیشدن م  بیتخر برابر ش  ییشاخص مناسب جهت شناسا  کی  یعدد روان  ن،ی.  است. جهت   یآسفالت  یهامخلوط  یارشدگیمقاومت در 

 شد:  برازش [23]فرانکن  مدل  له یخزش به وس یمنحن  ،یعدد روان ن ییتع

(1) ( )( ) 1b dN
p N aN c e = + − 

از رابطه    یریگمعادله هستند. با دوبار مشتق  یهاثابت  d، و  a  ،b  ،cاست و    یکل بارگذاریاز س  یبعنوان تابع  یتجمع  کرنش  𝜀𝜀𝑃𝑃(𝑁𝑁)که در آن  
 . گرددیمحاسبه م  یابر صفر قرار دادن مشتق دوم، مقدار عدد روانر( و ب1)

در    متریلیم  6/101و قطر    متریلیم  65±1  ارتفاع  با  یا استوانه   شده   اصلاح   و  کنترل  یهانمونه   یرو  بر  یکینامید  خزش  شیآزما  پژوهش  نیا  در
 ه یثان  9/0و    یبارگذار  ه یثان  1/0  ،ینوس یسمه ین  شکل  با  یمحور  یبارگذار  تحت  یااستوانه   یهانمونه .  شد  انجام  و  گرادیسانت  درجه   50  یدما

  ی کیتنش استات  کیکه شامل    قه،ی دق  10به مدت    یبارگذار شیپ  ندیفرا  کی  ن،یبراعلاوه قرار گرفتند.    لوپاسکالیک  300در سطح تنش    ،یباربردار 
 .  شد نیی ها تعنمونه  یختگیگس شیآزما انیشرط پا ن،ی. همچنشداعمال  شی، قبل از شروع آزمابود یکینامیدرصد تنش د 10 یبه بزرگ

 م یرمستقیغ کشش روش  به یخستگ ش یآزما 4.3
وارد   یانمونه استوانه   کیبر    یبصورت تکرار  یبارگذار  CEN  [24]و براساس دستورعمل    میمستق  ریغ  کشش  روش  به   یخستگ   شیآزما  در
. [24]  است   یااستوانه   نمونه   طول  در  و  یبارگذار  جهت  بر  عمود  که   شده   نمونه   در  کنواختی  یکشش  تنش  جادیا  موجب  فوق  یبارگذار.  شودیم

آزما  یآسفالت  یهانمونه .  دهدیم  نشان  را  میرمستقیغ  کشش  روش  به   یخستگ  شیآزما  در  یبارگذار  تحت  نمونه   از  یینما(  2)  شکل  شیمورد 
   .باشندیم متریلیم 40±1و ارتفاع  متریلیم  6/101قطر  یدارا 

  

که در آن 
است و c ،b ،a، و d ثابت های معادله هستند. با دوبار مشتق گیری از رابطه 

)1( و برابر صفر قرار دادن مشتق دوم، مقدار عدد روانی محاسبه می گردد. 
نمونه های کنترل و  بر روی  آزمایش خزش دینامیکی  این پژوهش  در 
اصلاح شده استوانه ای با ارتفاع 1±65 میلی متر و قطر 101/6 میلی متر در 
دمای 50 درجه  سانتی گراد و انجام شد. نمونه های استوانه ای تحت بارگذاری 
باربرداری،  ثانیه  ثانیه بارگذاری و 0/9  محوری با شکل نیمه سینوسی، 0/1 
فرایند  یک  علاوه  براین،  گرفتند.  قرار  کیلوپاسکال   300 تنش  سطح  در 
پیش  بارگذاری به مدت 10 دقیقه، که شامل یک تنش استاتیکی به بزرگی 
10 درصد تنش دینامیکی بود، قبل از شروع آزمایش اعمال شد. همچنین، 

شرط پایان آزمایش گسیختگی نمونه ها تعیین شد. 
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آزمایش خستگی به روش کشش غیرمستقیم- 4- 3
در آزمایش خستگی به روش کشش غیر مستقیم و براساس دستورعمل 
CEN ]24[ بارگذاری بصورت تکراری بر یک نمونه استوانه ای وارد می شود. 

بارگذاری فوق موجب ایجاد تنش کششی یکنواخت در نمونه شده که عمود 
بر جهت بارگذاری و در طول نمونه  استوانه ای است ]24[. شکل )2( نمایی 
از نمونه تحت بارگذاری در آزمایش خستگی به روش کشش غیرمستقیم را 
نشان می دهد. نمونه های آسفالتی مورد آزمایش دارای قطر 101/6 میلی متر 

و ارتفاع 1±40 میلی متر می باشند. 
از  استفاده  با  و  تنش  کنترل  درحالت  پژوهش  این  در  فوق  آزمایش 
و  بارگذاری  ثانیه   0/1( هرتز   2 فرکانس  و  سینوسی  شبه  بارگذاری  شکل 
و  تنش 200، 300، 400  انجام  شد. همچنین سطوح  استراحت(  ثانیه   0/4
استفاده  مور  پژوهش  این  در  دمای 15 درجه سانتیگراد  و  کیلو پاسکال   500

قرار گرفت.
سیکل های  تعداد  برابر  عمرخستگی    CEN دستورعمل  براساس 
بارگذاری است تا زمانیکه شکست یا جابجایی قائم 12/7 میلی متر )0/5 اینچ( 
نمونه های  عمرخستگی  تعیین  از  پس  بیافتد.  اتفاق  آسفالتی  نمونه های  در 
آسفالتی با ترسیم نمودار تمام لگاریتمی عمرخستگی در برابر سطوح مختلف 
تنش و برازش رابطه بین آنها بر معادله 2 ضرایب K1 و K2 محاسبه شدند.

 : تنش اعمال شده )  kPa(، و k1 و 

7 
 

 
 غیرمستقیمکشش  خستگی به روش نمونه تحت بارگذاری در آزمایش  .2شکل 

Fig. 2. The sample under loading in fatigue test by indirect tension method 

  4/0  و  یبارگذار  هیثان  1/0)  هرتز   2  فرکانس  و  ینوسی س   شبه   یبارگذار  شکل   از  استفاده   با  و  تنش   کنترل  درحالت  پژوهش  نی ا  در  فوق   شیآزما
  استفاده  مور  پژوهش  نیا  در  گرادیسانتدرجه   15  یدما  و  پاسکاللویک  500  و  400،  300،  200  تنش  سطوح   ن یهمچن.  شد  انجام(  استراحت  ه یثان

 .گرفت قرار
( در  نچیا 5/0) متریلیم 7/12قائم  ییجابجا ایشکست  کهیاست تا زمان یبارگذار  یهاکلیبرابر تعداد س یعمرخستگ   CENدستورعمل  براساس

در برابر سطوح مختلف   یعمرخستگ یتمینمودار تمام لگار م یبا ترس یآسفالت یهانمونه  یعمرخستگ  نیی . پس از تعافتدیاتفاق ب  یآسفالت یهانمونه 
 محاسبه شدند. 2K و 1K بیضرا 2آنها بر معادله   نی تنش و برازش رابطه ب
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 . یآسفالت یهامخلوط اتیمربوط به خصوص شیآزما بیضرا 2k و 1kو  ،( kPa): تنش اعمال شده  𝜎𝜎𝑡𝑡  ،ی: عمرخستگ fNدر آن  که 

 م یرمستقیغ  یمقاومت کشش ش یآزما 5.3
 AASHTOبر اساس استتاندارد  یکیمکان از روش یرطوبت یدر برابر خراب یآسفالت یهاعملکرد مخلوط ریتاث یپژوهش به منظور بررس نیدر ا

T283  مختلتف، از   یآستفالت  یهتاتر تفتاوت در عملکترد مخلوطروشتن  یروش موجود استفاده شده است. به منظور بررس  نیرتریبه عنوان فراگ
بته روش   یرطتوبت  تیحساست  شیانجتام آزمتا  یذوب استفاده شده است. برا-خی  کلیس  5و    3،  1در    میرمستقیغ  یمقاومت کشش  نسبتشیآزما

 6/101بتا قطتر    یهاخشتک ستاخته شتود. نمونته   طیمرطوب و سه نمونه در شرا  طیسه نمونه در شرا  دیهر مخلوط با  یبرا  1لاتمن اصلاح شده 
 .باشد درصد 7±5/0 نیآنها ب یمتراکم شوند که درصد هوا یبه نحو دیو با رندیگیقرار م شیآزما  متریلیم 65±1و ارتفاع   متریلیم

 
1 Modified lottman 

که در آن Nf : عمرخستگی، 
k2 ضرایب آزمایش مربوط به خصوصیات مخلوط های آسفالتی.
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آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم- 5- 3
آسفالتی  مخلوط های  عملکرد  تاثیر  بررسی  منظور  به  پژوهش  این  در 
AASH- استاندارد اساس  بر  مکانیکی  روش   از  رطوبتی  خرابی  برابر   در 

به  است.  شده  استفاده  موجود  روش  فراگیرترین  عنوان  به   TO T283

از  تفاوت در عملکرد مخلوط های آسفالتی مختلف،  بررسی روشن تر  منظور 
یخ-ذوب  سیکل   5 و   3  ،1 در  غیرمستقیم  کششی  مقاومت  آزمایش نسبت 
انجام آزمایش حساسیت رطوبتی به روش لاتمن  استفاده شده است. برای 
اصلاح شده1 برای هر مخلوط باید سه نمونه در شرایط مرطوب و سه نمونه 
در شرایط خشک ساخته شود. نمونه های با قطر 101/6 میلی متر  و ارتفاع 
که  شوند  متراکم  نحوی  به  باید  و  می گیرند  قرار  آزمایش  میلی متر   65±1

1  Modified lottman

 
 غیرمستقیمکشش  خستگی به روش نمونه تحت بارگذاری در آزمایش  .2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل  . نمونه تحت بارگذاری در آزمایش خستگی به روش کشش غیرمستقیم

Fig. 2. The sample under loading in fatigue test by indirect tension method
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درصد هوای آنها بین 0/5±7 درصد باشد.
نمونه  های مرطوب ابتدا به وسیله شرایط خلأ نسبی )فشار مطلق 13-67 
کیلوپاسکال( به مدت پنج دقیقه اشباع می شوند. سپس به مدت 5 تا 10 دقیقه 
در حالت مستغرق و بدون شرایط خلأ نگهداری می شوند. در ادامه نمونه  ها را 
بیرون آورده و جرم آنها اندازه گیری می  شود و درصد اشباع نمونه ها به دست 
می آید. اگر درصد اشباع کمتر از 70 درصد باشد باید نمونه ها را دوباره تحت 
شرایط خلأ قرار داد. اگر درصد اشباع نمونه ها بیش از 80 درصد باشد، نمونه 
آسیب دیده محسوب می شود و باید یک نمونه جدید به جای آن ساخته شود و 
برای نمونه جدید زمان های شرایط خلأ کمتری در نظر گرفت تا درصد اشباع 
کیسه های  داخل  در  اشباع شده  نمونه های  باشد.   درصد  تا 80  بین 70  آن 
پلاستیکی قرار داده شده و در آن 10 میلی لیتر آب ریخته می شود. نمونه ها 
در داخل فریزر در دمای 18- درجه سانتی گراد به مدت 16 ساعت نگهداری 
می شوند. سپس، نمونه ها را در حمام آب گرم با دمای 60 درجه سانتی گراد 
این دما  برده و پلاستیک ها را برداشته و اجازه داده می شود 24 ساعت در 
بماند. در انتها، نمونه ها به دمای اتاق )25 درجه سانتی گراد( آورده می شوند 

که آنها را نمونه های مرطوب می نامند ]25[.
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 5/08 بارگذاری  نرخ  با  غیرمستقیم  کشش  مقاومت  آزمایش  بارگذاری 
نمونه گسیخته  که  لحظه ای  تا  انجام می شود  دقیقه  بر  اینچ(   2( سانتی متر 
شود. مقدار بار در لحظه گسیختگی ثبت می شود. با استفاده از رابطه )7( مقدار 

مقاومت کشش غیرمستقیم نمونه  ها بدست می آید ]25[.

که در آن ITS : مقاومت کششی غیر مستقیم )F ،)kPa: حداکثر مقدار 
 :d و ،)m( ضخامت میانگین نمونه های آسفالتی :t ،)kN( بار قائم وارد شده

.)m( قطر نمونه های آسفالتی
و  نمونه(  )سه  خشک  نمونه های  غیرمستقیم  کشش  مقاومت  میانگین 
مرطوب )سه نمونه( جداگانه حساب می شود. حساسیت رطوبتی یا پتانسیل 
با نسبت میانگین مقاومت کشش  عریان شدگی نمونه های مخلوط آسفالتی 
غیر مستقیم نمونه های مرطوب به خشک )برحسب درصد( به دست می آید 

.]25[
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که در آن TSR: نسبت مقاومت کششی غیر مستقیم، ITSwet: مقدار 
میانگین مقاومت کششی غیرمستقیم نمونه های آسفالتی در شرایط مرطوب 
نمونه های  غیرمستقیم  کششی  مقاومت  میانگین  مقدار   :ITSdry  ،)kPa(

.)kPa( آسفالتی در شرایط خشک

نتایج و بحث-  
خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگدانه ها- 1- 4

خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چهار نوع سنگدانه مورد استفاده در این 
پژوهش در جدول )2( نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود 
سنگدانه  بتن ضایعاتی بعنوان درشت دانه در مقایسه با سنگدانه  طبیعی دارای 
وزن مخصوص حجمی کمتر و جذب آب بیشتری است. زیرا وجود لایه ملات 

جدول  . خصوصیات فیزیکی چهار نوع سنگدانه

Table 2. Physical characteristics of four types of aggregates
 خصوصیات فیزیکی چهار نوع سنگدانه  .2جدول 
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 سنگدانه طبیعي  استاندارد  هاآزمایش
 دانهسنگدانه بتن ضایعاتي بعنوان درشت 

اصلاح شده توسط   اصلاح نشده  مقادیر مجاز 
SBR 

شده توسط  اصلاح 
 حرارت دادن 

 - ASTM C127 653/2 239/2 411/2 449/2 وزن مخصوص حجمي )درشت دانه( 
 < ASTM C127 23/1 71/5 87/2 14/3 2 حداکثر جذب آب )%(

 < ASTM C131 19 37 28 25 30 آنجلس )%(سایش لس 
 <  ASTM D4791 6 14 13 10 15 ذرات سوزني و پولكي )%( 

 <  4NaSO  )%( ASTM C88 3 13 7 8 12حلالیت در 
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سیمان چسبیده بسیار متخلخل در سنگدانه های بتن ضایعاتی موجب افزایش 
که  می دهد  نشان  نتایج  همچنین  می شود.  آن  چگالی  کاهش  و  آب  جذب 
پوشش سطح سنگدانه های بتن ضایعاتی با پلیمر استایرن بوتادین لاستیک 
وزن مخصوص حجمی را افزایش و جذب آب را کاهش می دهد. زیرا استایرن 
آن  وزن  ضایعاتی  بتن  سنگدانه   خالی  فضای  در  نفوذ  با  لاستیک  بوتادین 
روی  بر  عایق  بعنوان  همچنین  و  می دهد  افزایش  واحد  حجم  ازای  به  را 
سطوح سنگدانه  بتن ضایعاتی عمل کرده و نفوذ پذیری آن را کاهش می دهد. 
علاوه براین اصلاح فیزیکی سنگدانه های بتن ضایعاتی توسط حرارت دادن 
طبیعی  سنگدانه های  سطح  از  متخلخل  سیمان  ملات  شدن  جدا  موجب 
شده و درنتیجه باعث افزایش چگالی و کاهش نفوذ پذیری در سنگدانه های 

اصلاح شده می شود.
که  می دهد  نشان  لس آنجلس  سایش   آزمایش  نتایج  ازطرف دیگر، 
سنگدانه  بتن ضایعاتی بعنوان درشت دانه بدلیل وجود ملات سیمان ضعیف بر 
روی سطوح خود دارای سختی کمتری در مقایسه با سنگدانه  طبیعی می باشد. 
استایرن  توسط  سیمان  ملات  تثبیت  و  )تسلیح  شیمیایی  اصلاح  همچنین 
بتن  سنگدانه های  سیمان(  ملات  )جداسازی  فیزیکی  و  لاستیک(  بوتادین 
ضایعاتی موجب افزایش سختی سنگدانه های بتن ضایعاتی بعنوان درشت دانه 
می شود. علاوه براین، نتایج آزمایش دوام نشان می دهد که سنگدانه ی بتن 
ضایعاتی بعنوان درشت دانه در مقایسه با سنگدانه طبیعی در برابر عوامل جوی 
بطور  آنها  و شیمیایی  فیزیکی  و اصلاح  است  برخوردار  مقاومت کمتری  از 

محسوسی مقدار دوام را افزایش می دهد. 

طرح اختلاط- 2- 4
از  استفاده  می دهد  نشان   )3( جدول  در  شده  ارائه  نتایج  که  همانطور 
سنگدانه های درشت دانه بتن ضایعاتی بعنوان سنگدانه جایگزین در مخلوط های 
آسفالتی موجب افزایش مقدار قیر بهینه می شود. زیرا سنگدانه ی بتن ضایعاتی 
بدلیل وجود ملات سیمان متخلخل بر روی سطح خود، میزان جذب قیر را 
افزایش می دهد. اما استفاده از پوشش پلیمر استایرن بوتادین لاستیک بدلیل 
بطور  بعنوان عایق عمل می کند،  و  پر  را  اینکه فضای خالی ملات سیمات 
قابل توجهی مقدار قیر بهینه را در مخلوط های آسفالتی حاوی سنگدانه های 
بتن ضایعاتی اصلاح شده کاهش می دهد. علاوه براین، اصلاح سنگدانه های 
بتن ضایعاتی به روش فیزیکی هم موجب کاهش مصرف قیر در مخلوط های 
آسفالتی حاوی آنها می شود زیرا در پروسه حرارت دادن ملات سیمان متخلخل 
دیگر،  ازطرف  جدا می شود.  بتن ضایعاتی  سنگدانه های  از سطوح  ناپایدار  و 
بجز  نمونه ها  تمامی  برای  مارشال  استقامت  مقادیر  که  نشان می دهد  نتایج 
اصلاح نشده  ضایعاتی  بتن  درشت دانه  سنگدانه های  درصد   50 حاوی  نمونه  
بیشتر از مقدار حداقل مجاز است. همچنین استفاده از سنگدانه های درشت دانه 
تاثیر منفی بر مقدار روانی مارشال دارد بطوریکه  بتن ضایعاتی اصلاح نشده 
مخلوط کنترل کمترین و مخلوط حاوی 50 درصد سنگدانه های درشت دانه بتن 
ضایعاتی اصلاح نشده بیشترین مقدار را دارند. همچنین نتایج نشان می دهد که 
اصلاح سنگدانه های درشت دانه بتن ضایعاتی به دو روش فیزیکی و شیمیایی 
با افزایش استقامت مارشال و کاهش روانی در مخلوط های آسفالتی حاوی آنها 

موجب افزایش کیفیت روسازی می شوند. 

جدول . نتایج آزمایش های طرح اختلاط مارشال

Table 3. Results of Marshall mixing design experiments
 های طرح اختلاط مارشال نتایج آزمایش  .3جدول 

Table 3. Results of Marshall mixing design experiments 
 

مخلوط   خصوصیات 
 کنترل

 درصد سنگدانه بتن ضایعاتي   50حاوي  درصد سنگدانه بتن ضایعاتي   25حاوي 
مقادیر  
اصلاح   مجاز

 نشده
اصلاح شده  

توسط  
SBR 

شده اصلاح 
توسط حرارت  

 دادن 
اصلاح  
 نشده

اصلاح شده  
توسط  
SBR 

شده اصلاح 
توسط حرارت  

 دادن 
 ---  8/5 6/5 4/6 4/5 3/5 7/5 5 مقدار قیر بهینه )%( 

 ---  365/2 329/2 351/2 344/2 251/2 289/2 275/2 (3g/cmوزن واحد حجم )
 1430 1087 1395 1302 715 1034 976  >800 ( kg.fمقاومت مارشال ) 

 24/2 18/3 45/2 59/2 77/3 06/3 21/3 2-5/3 (mmرواني مارشال )
 5-3 4 4 4 4 4 4 4 فضاي خالي )%( 

فضاي خالي مصالح سنگي  
 )%( 65/15 47/14 24/15 39/15 66/13 55/14 83/14  >14 

فضاي خالي پر شده با قیر 
 )%( 44/74 36/72 75/73 74 72/70 51/72 03/73 65-75 
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مقدار  با  سنگی  مصالح  خالی  فضای  درصد  که  می دهند  نشان  نتایج 
15,65 در مخلوط کنترل از مقدار حداقل مورد نیاز )14 درصد( بیشتر است 
آسفالتی  مخلوط های  در  اصلاح نشده  بتن ضایعاتی  سنگدانه های  استفاده  و 
موجب کاهش آن می شود به گونه ای که در مخلوط های حاوی 50 درصد 
بتن ضایعاتی از مقدار مجاز تخطی می کند. اما استفاده از دو روش اصلاح 
شرایط را بهبود می بخشد و روش فیزیکی در مقایسه با روش شیمیایی موثرتر 
است. همچنین استفاده از سنگدانه های بتن ضایعاتی بدلیل تخلخل و جذب 
آب بالا موجب کاهش درصد فضای خالی پرشده با قیر مخلوط های آسفالتی 
حاوی آنها می شود. اما اصلاح سنگدانه های بتن به روش شیمیایی و فیزیکی 
می شوند  سیمان  ملات  جداسازی  و  نفوذپذیری  کاهش  موجب  بترتیب  که 

موجب افزایش درصد فضای خالی پرشده با قیر می گردند. 

آزمایش خزش دینامیکی- 3- 4
درجه   50 دمای  در  اصلاح شده  و  کنترل  نمونه های  خزش  منحنی 
سانتی گراد در شکل 3 نشان داده شده است. از آنجا که گرادیان منحنی خزش 
در ناحیه دوم تقریباً ثابت است اگر خطی در این ناحیه بر منحنی برازش شود، 
مشاهده می شود که بیشترین و کمترین شیب بترتیب متعلق به نمونه  حاوی 
50 درصد سنگدانه های درشت دانه بتن ضایعاتی اصلاح نشده و نمونه کنترل 
نمونه های حاوی سنگدانه های  که  نتیجه گرفت  بنابراین می توان  می باشد. 

می شوند.  تخریب  بیشتری  سرعت  با  اصلاح نشده  ضایعاتی  بتن  درشت دانه 
علاوه براین نتایج نشان می دهد که استفاده از سنگدانه های درشت دانه بتن 
ضایعاتی اصلاح شده به دو روش فیزیکی و شیمیایی بدلیل اینکه در مقایسه 
با سنگدانه  بتن ضایعاتی اصلاح نشده از کیفیت بالاتری برخوردار است موجب 
در  آنها  حاوی  آسفالتی  مخلوط های  مقاومت  افزایش  و  فوق  شیب  کاهش 
برابر شیارشدگی می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که اصلاح شیمیایی 
سنگدانه های بتن ضایعاتی در مقایسه با اصلاح فیزیکی در کاهش پتانسیل 
شیارشگی نمونه های حاوی آنها مفیدتر واقع شده اند. البته قابل ذکر است که 
اصلاح  سنگدانه های بتن ضایعاتی به دو روش فیزیکی و شیمیایی علی رغم 
با  اینکه پتانسیل شیارشدگی مخلوط های آسفالتی حاوی آنها را در مقایسه 
بتن ضایعاتی اصلاح نشده کاهش می دهد  مخلوط های حاوی سنگدانه های 

اما همچنان از مخلوط کنترل بیشتر می باشند. 
شیارشدگی  پتانسیل  تعیین  جهت  مناسب  شاخصی  که  روانی  عدد 
نتایج  و  محاسبه  فرانکن  روش  از  استفاده  با  می باشد  آسفالتی  مخلوط های 
اضافه کردن  است. همانطور که مشاهده می شود  ارائه شده   4 آن در شکل 
سنگدانه های درشت دانه بتن ضایعاتی اصلاح نشده تا مقدار 50 درصد موجب 
کاهش عدد روانی و مقاومت شیارشدگی در مخلوط های آسفالتی شده است. 
جداسازی  و  لاستیک  بوتادین  استایرن  پلیمر  پوشش  از  استفاده  همچنین 
ملات سیمان توسط حرارات توانسته است مقادیر عدد روانی را افزایش دهد.

 
 های مختلف های بارگذاری برای نمونه کرنش دائمی در مقابل تعداد چرخه . 3 شکل

Fig. 3. Permanent strain versus the number of loading cycles for different samples 
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 آزمایش خستگی به روش کشش غیرمستقیم
کشش  روش  به  آسفاتی  نمونه های  خستگی  عمر  پژوهش  این  در 
غیرمستقیم تعیین شد و نتایج آنها در شکل  5 نشان داده شده است. در شکل   
5 خطوط رگرسیون از میان نمونه  ها در هر سطح تنش رسم شد. نتایج حاصله 
یک رابطه خطی مناسب بین لگاریتم تنش قائم و لگاریتم عمر خستگی را 
نشان می  دهد. همچنین معادله خستگی، مقادیر k1و k2 و ضرایب همبستگی 

مربوط به هر یک از مخلوط  ها در جدول 4 آورده شده است. 
نتایج نشان می دهد که استفاده از سنگدانه های بتن ضایعاتی اصلاح نشده 
بعنوان بخشی از درشت دانه در مقادیر 25 و 50 درصد موجب کاهش عمر 
کاهش  نرخ  آن  مقدار  افزایش  با  و  می شود  آسفالتی  مخلوط های  خستگی 
بیشتر است. زیرا سنگدانه های بتن ضایعاتی علی رغم اینکه دارای چسبندگی 
نماید  بهبود عمر خستگی کمک  به  قیر هستند که می تواند  با  مناسب تری 
ظرفیت  خود  سطوح  در  ضعیف  و  متخلخل  بسیار  سیمان  ملات  بدلیل  اما 

 
 های آسفالتی پایه و اصلاح شدهمخلوط عدد روانی برای  .4 شکل

Fig. 4. Flow number for the base and modified asphalt mixtures 
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Fig. 3. Permanent strain versus the number of loading cycles for different samples

باربرای نمونه های آسفالتی را بشدت کاهش می دهد. همچنین نتایج نشان 
می دهد که استفاده از پوشش پلیمر استایرن بوتادین لاستیک بر روی سطوح 
سنگدانه های بتن ضایعاتی با نفوذ در فضای خالی و مسلح کردن آنها موجب 
نمونه های  نتیجه  در  می شود.  آنها  مکانیکی  و  فیزیکی  خصوصیات  بهبود 
آسفالتی حاوی سنگدانه های بتن ضایعاتی اصلاح شده به روش شیمیایی در 
دارای  اصلاح نشده  ضایعاتی  بتن  سنگدانه های  حاوی  نمونه های  با  مقایسه 
عمر خستگی بیشتر و نزدیک به مخلوط های کنترل است. همچنین اصلاح 
فیزیکی سنگدانه های بتن ضایعاتی با جداسازی ملات سیمان سست از سطح 
سنگدانه های بتن توسط حرارت دادن مشابه اصلاح شیمیایی موجب بهبود 
عملکرد خستگی نمونه های آسفالتی حاوی آنها شده است اما در مقایسه با 
به روش  اصلاح  در  زیرا  است.  بوده  کمتر  آن  تاثیرگذاری  اصلاح شیمیایی 
بوتادین  استایرن  پلیمر  توسط  سیمان  ملات  تثبیت  بر  علاوه  شیمیایی 

لاستیک، کیفیت چسبندی در سطح تماس قیر و سندانه بهبود می یابد. 
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 های آسفالتی پایه و اصلاح شده عمرخستگی در برابر سطوح تنش برای مخلوط  .5 شکل

Fig. 5. Fatigue life versus stress levels for the base and modified asphalt mixtures 
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Fig. 5. Fatigue life versus stress levels for the base and modified asphalt mixtures

جدول  . رابطه خستگی ارائه شده برای انواع مخلوط های آسفالتی

Table 4. Fatigue relationship for various types of asphalt mixtures

 

 های آسفالتی مخلوط رابطه خستگی ارائه شده برای انواع : 4جدول 
Table 4. Fatigue relationship for various types of asphalt mixtures 

 

 1K 2K معادله خستگي  نوع مخلوط 

6  کنترل 0.7428 10fN  −=  8 × 106 -0.742 

درصد سنگدانه    25حاوي 
 بتن ضایعاتي

6  اصلاح نشده 0.8969 10fN  −=  9 × 106 -0.896 

SBR  7اصلاح شده توسط  0.8791 10fN  −=  1 × 107 -0.879 

7  شده توسط حرارت دادناصلاح  0.6531 10fN  −=  1 × 107 -0.653 

درصد سنگدانه    50حاوي 
 بتن ضایعاتي

7  اصلاح نشده 1.1081 10fN  −=  1 × 107 -1.108 

SBR  7اصلاح شده توسط  1.0172 10fN  −=  2 × 107 -1.017 

7  شده توسط حرارت دادناصلاح  1.2374 10fN  −=  4 × 107 -1.237 
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آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم- 4- 4
شاخص نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم مخلوط های آسفالتی یکسان 
در شرایط مرطوب به خشک متداول ترین شاخص در تعیین حساسیت رطوبتی 
یک مخلوط آسفالتی قبل از اجرای آن است که می تواند به پیش بینی عملکرد 
آزمایش  نتایج   6 شکل  نماید.  کمک  طراحی  مرحله  در  آسفالتی  مخلوط 
شاخص حساسیت رطوبتی برای نمونه های مورد استفاده در این پژوهش را 
نشان می دهد. شاخص نسبت مقاومت کشش غیرمستقیم نمونه های مرطوب 
به خشک )به صورت درصد( همواره از 100 کمتر است زیرا این انتظار وجود 
دارد که مقاومت مخلوط آسفالتی در نتیجه فرآیند اشباع شدن و قرار گرفتن در 
سیکل یخ-ذوب کاهش یابد. کاهش در مقاومت کششی غیرمستقیم نمونه ها 
در شرایط مرطوب را می توان به از دست دادن چسبندگی مخلوط یا پیوستگی 
قیر ناشی از حضور نمونه ها در رطوبت نسبت داد. در واقع حضور آب باعث 
گیبس  آزاد  انرژی  مقدار  و  شود  نظمی بیشتر  بی  دچار  سیستم  که  می شود 
کاهش یابد که باعث می شود جداشدگی قیر از سطح سنگدانه یا عریان شدگی 

به صورت یک واکنش خود به خودی رخ دهد. 
شریط  در  اصلاح شده(  و  )کنترل  آسفالتی  نمونه های  تمامی  بنابراین 
کاهش  بر  رطوبت  تاثیر  می باشند.  کمتری  مقاومت کششی  دارای  مرطوب 
بدلیل  ضایعاتی  بتن  سنگدانه های  حاوی  نمونه های  در  کششی  مقاومت 

آسفالتی  نمونه های  در  اما  است.  چشمگیر  آنها  بالای  بسیار  نفوذ پذیری 
حاوی سنگدانه های بتن ضایعاتی اصلاح شده تاثیر منفی رطوبت در کاهش 
بتن ضایعاتی توسط  مقاومت کششی کمتر است زیرا پوشش سنگدانه های 
پلیمر استایرن بوتادین لاستیک و جداسازی ملات سیمان متخلل از سطوح 
آنها موجب کاهش نفوذ پذیری و افزایش چسبندگی سنگدانه های بتن با قیر 

می شود.

نتیجه گیری- 5
در این پژوهش امکان استفاده از سنگدانه های درشت دانه بتن ضایعاتی 
بخشی  بعنوان  شیمیایی  و  فیزیکی  روش  دو  به  اصلاح شده  و  اصلاح نشده 
آزمایش های  از  ازاین رو،  شد.  ارزیابی  آسفالتی  مخلوط های  در  سنگدانه  از 
خستگی به روش کشش غیر مستقیم، خزش دینامیکی و مقاومت کششی 
غیرمستقیم بترتیب جهت تعیین عمرخستگی، پتانسیل شیارشدگی و حساسیت 
رطوبتی استفاده گردید.  براساس آزمایش های انجام شده بر روی مصالح و 

مخلوط های آسفالتی مختلف نتایج زیر قابل ارائه می باشد:
• که 	 داد  نشان  سنگدانه ها  روی  بر  مختلف  آزمایش  های  نتایج 

طبیعی  سنگدانه های  مقایسه  در  نشده  اصلاح  ضایعاتی  بتن  سنگدانه های 
خود  سطوح  روی  بر  ضعیف  و  متخلخل  بسیار  سیمان  ملات  وجود  بدلیل 

 
 های آسفالتی پایه و اصلاح شدهبرای مخلوط  میرمستقیغ  یمقاومت کشش نسبت   .6شکل   

Fig. 6. Indirect tensile strength ratio for the basic and modified asphalt mixtures 
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شکل 6. نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم برای مخلوط های آسفالتی پایه و اصلاح شده 1. 

Fig. 6. Indirect tensile strength ratio for the basic and modified asphalt mixtures
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دارای خصوصیات مکانیکی و فیزیکی نامطلوبی می باشد. اما اصلاح آنها به 
دو روش فیزیکی و شیمیایی علاوه براینکه قابلیت جذب آن را کاهش می دهد 

خصوصیات مکانیکی آنها را بهبود می بخشد. 
• نمونه حاوی سنگدانه های بتن ضایعاتی اصلاح نشده در مقایسه 	

با مخلوط کنترل دارای مقاومت مارشال کمتر و روانی مارشال بیشتری است 
و استفاده از سنگانه های بتن ضایعاتی اصلاح شده موجب بهبود خصوصیات 

فوق می شود.  
• استفاده از سنگانه های بتن ضایعاتی اصلاح نشده در مخلوط های 	

مقدار  افزایش  بالای ملات سیمان چسبیده موجب  بدلیل تخلخل  آسفالتی 
قیر بهینه و کاهش مقدار قیر موثر می شود. همچنین در مخلوط های حاوی 
سنگانه های بتن ضایعاتی اصلاح شده به روش شیمیایی بدلیل اینکه پلیمر 
استایرن بوتادین لاستیک بعنوان عایق عمل می کند و نفوذ پذیری را کاهش 

می دهد، مقدار قیر بهینه کاهش می یابد.  
• موجب 	 مقادیر  تمامی  در  ضایعاتی  بتن  سنگدانه های  از  استفاده 

و  می شود  آسفالتی  مخلوط های  خستگی  عمر  و  باربری  ظرفیت  کاهش 
اصلاح آنها به دو روش فیزیکی و شیمیایی عملکردشان را بهبود می بخشد. 
همچنین نتایج نشان داد که مخلوط آسفالتی حاوی 50 درصد سنگدانه های 

بتن ضایعاتی دارای کمترین عمر خستگی می باشد. 
• بتن 	 سنگدانه های  از  استفاده  که  داد  نشان  روانی  عدد  مقادیر 

ضایعاتی اصلاح نشده و شده در تمامی مقادیر موجب کاهش این شاخص و 
افزایش پتانسیل شیارشدگی در مخلوط های آسفالتی می شود. زیرا مشخصات 
سنگدانه ها یکی پارامترهای بسیار تاثیرگذار بر عملکرد مخلوط های آسفالتی 

در دماهای بالا و کنترل خرابی شیارشدگی می باشد. 
• مرطوب 	 شرایط  در  آسفالتی  نمونه های  تمام  کششی  مقاومت 

بدلیل تاثیر منفی آن بر مقدار چسبندگی قیر-سنگدانه کاهش می یابد اما در 
مخلوط های حاوی سنگدانه های بتن ضایعاتی اصلاح نشده بدلیل نفوذ پذیری 

زیاد آنها این مقدار کاهش چشمگیر است.  
• سنگدانه  	 بهینه  مقدار  که  داد  نشان  مختلف  آزمایش های  نتایج 

بتن ضایعاتی بعنوان درشت دانه در مخلوط های آسفالتی 25 درصد می باشد.  

قدرداني:
این تحقیق در قالب طرح پژوهشی به شماره قرداد 1400/367/12060 
انجام  از اعتبارات پژوهشی دانشگاه بجنورد  با استفاده  تاریخ 1400/08/03 

شده است. 
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