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خلاصه:برخلاف مزایای قابل   توجه بازیافت سرد روسازی های آسفالتی، به  دلیل ضعف های عملکردی، استفاده از آن چندان متداول 
نیست. در این پژوهش، اثر الیاف پلی  پروپیلن و همچنین اثر هم زمان الیاف پلی  پروپیلن و سیمان در بهبود خصوصیات عملکردی 
مخلوط های بازیافتی سرد امولسیونی تحقیق شده  است. بدین منظور، مخلوط های بازیافتی سرد با استفاده از الیاف پلی  پروپیلن در دو 
طول و سه مقدار مختلف تسلیح شده و آزمایش های مقاومت کششی غیرمستقیم، شاخص تحمل ترک و خمش تیرچه ی نیم دایره ای 
برای یافتن طول و مقدار بهینه ی الیاف و نیز بررسی عملکرد مخلوط های الیافی انجام شد. همچنین اثر هم زمان الیاف )در درصد و 
طول بهینه( و سیمان بررسی شد. نتایج نشانگر آن است که اگرچه استفاده از الیاف پلی  پروپیلن، مقاومت تر را در بدترین حالت  تا 54 
درصد کاهش می دهد، در بهترین حالت  مقاومت خشک را تا 39 درصد افزایش می دهد. نتایج همچنین نشانگر امکان افزایش قابل 
 ملاحظه ی شاخص های شکست در آزمایش های IDEAL-CT و SCB با استفاده از الیاف پلی  پروپیلن است. مقادیر شاخص های 
تحمل ترک و شاخص انعطاف پذیری برای مخلوط های دارای الیاف بهینه به ترتیب 3/5 و 2/8 برابر بزرگ تر از مقادیر مخلوط کنترل 
پایه بود. همچنین مشاهده شد که استفاده ی هم زمان از الیاف و سیمان توانایی حفظ و ارتقای اثرات مثبت سیمان و جبران کاهش 
شاخص های شکست ناشی از افزودن سیمان را دارد و در عین حال حساسیت رطوبتی متاثر از الیاف را برطرف می کند. نتایج نشانگر 
این است که استفاده ی هم زمان از الیاف و سیمان می تواند به رویکردی اقتصادی جهت کاهش مقدار امولسیون بهینه و در عین حال 

ارتقای خصوصیات عملکردی مخلوط بازیافتی سرد منجر شود.

تاریخچهداوری:
دریافت: 1400/06/11

بازنگری: 1400/09/28
پذیرش: 1401/10/27

ارائه آنلاین: 1401/11/18

کلماتکلیدي:
بازیافت سرد

الیاف
قیر امولسیون
پلی پروپیلن

سیمان

583

sabouri@sharif.edu :نویسنده عهده دار مکاتبات *

 )Creative Commons License( مردمی  آفرینندگی  لیسانس  تحت  مقاله  این  است.  شده  داده  امیرکبیر  دانشگاه  انتشارات  به  ناشر  حقوق  و  نویسندگان  به  مؤلفین   حقوق 
در دسترس شما قرار گرفته است. برای جزئیات این لیسانس، از آدرس https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode دیدن فرمائید.

مقدمه-  
یک  جاده ای  حمل و نقل  جابه جایی،  به  انسان ها  نیاز  به  توجه  با  امروزه 
لازمه محسوب می شود. با توسعه ی صنایع مدرن، مصرف شدید منابع انرژی 
به  خصوص نفت، منجر به بحران انرژی و مشکلات محیط زیستی می شود. 
به همین جهت یافتن تکنولوژی های مبتکرانه ی ساخت و استفاده از مصالح 
جایگزین برای حفظ و ایجاد یک سیستم روسازی کارآمد، ایمن و اقتصادی 
یکی از وظایف اصلی نهادهای دولتی، جوامع علمی و نیز مجریان امر است. 
بازیافت مصالح آسفالتی برای بهسازی، نوسازی و ترمیم روسازی ها بیش از 
70 سال است که مورد استفاده قرار می گیرد و قابلیت صرفه جویی در استفاده 
عملکرد  بهبود  و  آلاینده ها  انتشار  کاهش  فسیلی،  و سوخت های  مصالح  از 
به  کلی  به صورت  آسفالتی  روسازی های  بازیافت   .]1[ داراست  را  روسازی 
دو روش داغ و سرد قابل انجام است. بازیافت سرد روسازی به سه روش: 

1( بازیافت سرد درجا )1CIR(، 2( بازیافت سرد کارخانه ای )2CCPR(، و 
تمام   بازیافت سرد  تفاوت  انجام می شود.   )3FDR( تمام  عمق  بازیافت   )3
تمام  عمق  سرد  بازیافت  در  که  است  این  در  درجا  سرد  بازیافت  با  عمق 
علاوه بر لایه ی رویه آسفالتی، بخشی از اساس دانه ای نیز هم زمان بازیافت 
می شود. بازیافت سرد در مقایسه با بازیافت داغ به دلیل عدم نیاز به داغ کردن 
مصالح آسفالتی بازیافتی )4RAP(، صرفه جویی عمده ای در مصرف انرژی 
و هزینه های مربوط به آن فراهم می کند و مزایای محیط  زیستی، اقتصادی 
مخلوط های  از  استفاده  وجود،  این  با   .]2-5[ دارد  قابل  توجهی  ایمنی  و 
با   )5HMA( داغ  آسفالتی  مخلوط های  به  نسبت  سرد  بازیافتی  آسفالتی 
زمان  بالاتر،  نسبی  هوای  درصد  است.  همراه  عملکردی  برخی ضعف های 

1   Cold In-Place Recycling
2   Cold Central Plant Recycling
3   Full Depth Reclamation
4   Reclaimed Asphalt Pavement
5   Hot Mix Asphalt
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عمل آوری به نسبت بالا، مقاومت اولیه ی کمتر و حساسیت رطوبتی بیشتر از 
مخلوط های HMA مهم ترین این موارد می باشند ]6-8[.

عملکرد  بهبود  برای  سیمان  نظیر  شیمیایی  افزودنی های  از  استفاده 
بازیافتی سرد بسیار متداول است. پژوهش های متعددی نشان  مخلوط های 
می دهند که افزودنی های شیمیایی مقاومت اولیه و مقاومت در برابر رطوبت 
را به طرز قابل توجهی افزایش می دهد ]12-9 و 3[. افزودن سیمان برای 
کسب سریع تر مقاومت اولیه ی مخلوط های آسفالتی سرد یکی از راهکارهای 
از  و  می کند،  تسریع  را  امولسیون  شکست  سو  یک  از  زیرا  است؛  متداول 
ثانویه  اتصال  عامل  یک  به  عنوان  هیدراسیون  فرایند  از  پس  دیگر  سوی 
عمل می کند ]10[. استفاده از افزودنی های شیمیایی در عین حال تردی این 
مخلوط ها را نیز افزایش می دهد ]10[ که خود می تواند خصوصیات شکست 
و عملکرد دراز مدت آن ها را به  شدت تحت تاثیر قرار دهد. عملکرد خستگی 
مخلوط های حاوی سیمان در سطوح ترافیک سنگین کاهش شدیدی نسبت 
از  استفاده  همچنین   .]13[ است  داده  نشان  سیمان  بدون  مخلوط های  به 
از  امر  این  که  می دهد  افزایش  را  گلخانه ای  گازهای  انتشار  میزان  سیمان 
سیمان های  از  استفاده   .]10[ می کاهد  سرد  بازیافت  زیست محیطی  فواید 
دریافته اند که  است. محققین  بررسی شده  در مخلوط های سرد  نیز  زودگیر 
با استفاده از این سیمان ها می توان مقاومت اولیه ی این مخلوط ها را به طرز 
چشمگیری افزایش داد ]14[. همچنین، سیمان های زودگیر مثل سیمان های 
دارای سولفوآلومینات کلسیم و آلومینات کلسیم می توانند در مقایسه با سیمان 

پرتلند معمولی، مقدار انتشار کربن را کاهش دهند ]14[.
در برخی از موارد، انواع مختلفی از الیاف برای بهبود خصوصیات مکانیکی 
مخلوط های آسفالتی به آن ها افزوده می شوند. تحقیقات در زمینه ی استفاده 
از الیاف در مخلوط های آسفالتی به دهه 1950 میلادی باز می گردد ]15[. با 
استفاده از الیاف که مقاومت کششی به  مراتب بیشتری نسبت به مخلوط های 
آسفالتی دارند، شانس بیشتری برای ارتقای مقاومت کششی و پیوستگی این 
و  کششی  مقاومت  افزایش  الیاف  اصلی  نقش   .]15[ دارد  وجود  مخلوط ها 
شکل پذیری مخلوط از طریق بهبود قفل و بست سنگدانه ها است که می تواند 
مقدار انرژی کرنشی قابل جذب طی فرآیندهای خستگی و شکست را افزایش 
دهد ]16[. انتظار می رود که افزودن الیاف به مخلوط ظرفیت جذب انرژی و 
یا طاقت1 آن را افزایش داده و فرآیند گسترش ترک ها را به تعویق بیاندازد 
]17[. الیاف با تحمل تنش های کششی، به  عنوان متوقف  کننده ی  ترک عمل 

کرده و می تواند مانع از گسترش ترک ها شود ]15[. 

1   Toughness

کاهش  آسفالتی  مخلوط های  در  الیاف  از  استفاده  برای  عمده  دلیل  دو 
ته نشینی قیر2 و بهبود عملکرد و خصوصیات مکانیکی مخلوط های آسفالتی 
می باشد. عملکرد مخلوط های تسلیح  شده با الیاف شدیداً وابسته به نوع الیاف 
و همچنین مقدار، قطر، طول و بافت سطحی آن ها می باشد ]18[. اگر طول 
الیاف خیلی بلند باشد، مشکلات "توده  شدن"3 الیاف ممکن است پیش آید 
که در آن الیاف به شکل یک توده جمع می شود و پراکندگی یکنواختی در 
کوتاه  الیاف خیلی  در صورتی که طول  دیگر،  از طرف  داشت.  نخواهد  قیر 
باشد ممکن است اثر تسلیح نداشته و صرفاً نقش پر کننده ای4  گران  قیمت 
باعث  می تواند  الیاف  زیاد  مقادیر  از  استفاده   .]16[ کند  ایفا  مخلوط  در  را 
افزایش درصد هوای مخلوط  نتیجه  در  و  تراکم مخلوط  در  بروز مشکلات 
شود ]19[. طول الیاف نیز بر ویسکوزیته تاثیر می گذارد. افزایش ویسکوزیته 
برای الیاف کوتاه تر کمتر از الیاف بلندتر است، اما الیاف بلندتر ممکن است 
باعث ایجاد مشکلاتی در مورد اختلاط شود ]20[. جدول 1 خلاصه ی نتایج 
برخی از پژوهش ها در استفاده از الیاف پلی  پروپیلن در مخلوط های سرد و 
الیاف  از  نتایج نشانگر آن است که استفاده  را نشان می دهد.  بازیافتی سرد 
پلی  پروپیلن در مخلوط های بازیافتی سرد با قیر امولسیون و کف قیر5 توانایی 
بهبود مقاومت و پایداری مخلوط در حالت خشک را دارد و تغییر محسوسی در 
مقاومت تر ایجاد نمی کند ]23-21[. استفاده ی هم زمان از الیاف و سیمان در 
مخلوط های فاقد قیر امولسیون یا کف قیر  نسبت به مخلوط های دارای سیمان 
]24[. همچنین  است  منجر شده  برجهندگی  نظر مدول  از  بهتری  نتایج  به 
استفاده ی هم زمان از الیاف و سیمان در مخلوط های اصلاح  شده با کف قیر 

نتایج بهتری نسبت به استفاده از سیمان رقم می زند ]11[.
همواره  داغ  مخلوط های  با  مقایسه  در  سرد  بازیافتی  مخلوط های 
عدم  و  نگرانی  با  آن ها  از  استفاده  و  شده  پنداشته  ضعیف تر  و  نامرغوب تر 
ضعف های  بتوان  اگر  است.  بوده  مواجه  میدانی  عملکرد  منظر  از  قطعیت 
عملکردی این مخلوط ها را از میان برد یا کاهش داد، می توان اقبال بیشتری 
برای استفاده از فرایندی به  صرفه، دوستدار محیط  زیست و ایمن به وجود 
آورد. مطالعات پیشین در مورد بررسی اثر الیاف در مخلوط های سرد و بازیافتی 
سرد عمدتا متوجه خصوصیاتی نظیر مقاومت، سختی و مقاومت در برابر شیار 
بررسی شده  این مخلوط ها کمتر  بوده و خصوصیات شکست  آن ها  شدگی 
 است. استفاده ی هم زمان از سیمان و الیاف نیز به ندرت انجام گرفته و به نظر 

2   Draindown
3   Balling
4   Filler
5    Foamed Asphalt



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 55، شماره 3، سال 1402، صفحه 583 تا 602

585

می رسد که پیش تر مطالعه ای در مورد بررسی اثر هم زمان سیمان و الیاف در 
مخلوط های بازیافتی سرد با قیر امولسیون انجام نشده است. اگرچه عملکرد 
خستگی و شکست مخلوط های سرد دارای سیمان مورد نگرانی است، چنین 
خصوصیاتی به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است و ارائه ی راهکارهایی در 
جهت رفع تردی ناشی از سیمان کمتر مورد توجه بوده است. طبیعتا رویکردی 
که با ارتقای هم زمان خصوصیات مقاومت، حساسیت رطوبتی و مقاومت در 
برابر ترک در راستای کاهش مقدار امولسیون گام بردارد نیز دنبال نشده است.  
در  مقاومت  مقاومت،  خصوصیات  ارزیابی  بر  علاوه  حاضر  پژوهش 
الیاف  مقادیر و طول های  از  بازه ی وسیعی  در  ترک  و تحمل  برابر رطوبت 
سیمان  از  هم زمان  استفاده ی  الیاف،  بهینه ی  طول  تحقیق  و  پلی  پروپیلن 
بازیافتی  مخلوط های  منظور  بدین  می کند.  تحقیق  را  پلی  پروپیلن  الیاف  و 
مقدار  سه  و  طول  دو  در  پلی  پروپیلن  الیاف  از  استفاده  با  امولسیونی  سرد 
مختلف تسلیح شده و طول و مقدار بهینه ی الیاف تحقیق می گردد. سپس 
خصوصیات شکست مخلوط بهینه مورد بررسی قرار گرفته و با مخلوط بدون 
الیاف مقایسه می شود. نهایتا افزودن هم زمان طول و مقدار بهینه ی الیاف پلی 
 پروپیلن و 2 درصد سیمان تحقیق شده و عملکرد مخلوط در آزمایش های 

مختلف بررسی می شود.

مواد و روش ها-  
مواد و مصالح- 1- 2

مخلوط های بازیافتی در این پژوهش سرد از سنگدانه های RAP )بدون 
AASH- استاندارد دانه بندی  حدود  بر  منطبق  تازه(  سنگدانه ی   افزودن 

TO MP-31-17 تشکیل شده است. شکل 1 دانه بندی مصالح و حدود 

کننده ی مخلوط،  تثبیت   ماده ی  را مشخص می کند.  استاندارد  پایین  و  بالا 
از قیر  با مقدار قیر 63 درصد   CSS-1h امولسیون کاتیونی دیرشکن  قیر 
 3 تیپ  پژوهش  این  در  استفاده  مورد  سیمان  است.   PG 64-22 پایه ی 
می باشد. لاتکس استفاده  شده در این پژوهش، از پایه ی SBR می باشد. در 
مخلوط های دارای سیمان، قیر امولسیون با افزودن 4 درصد لاتکس و 0/5 
درصد گوگرد در دمای 70 درجه سانتی گراد و طی 30 دقیقه اختلاط اصلاح 
استفاده در پژوهش حاضر  پلی  پروپیلن مورد  الیاف  شده  است. خصوصیات 

منطبق با جدول 2 می باشد.

تعریف نمونه های کنترل و نام گذاری نمونه ها- 2- 2
مخلوط های کنترل که برای مقایسه ی اثر الیاف در حالت های با یا بدون 

سیمان استفاده می شوند به شرح زیر تعریف و نام گذاری شدند:

جدول 1. خلاصه ی نتایج استفاده از الیاف پلی  پروپیلن در مخلوط های سرد و بازیافتی سرد

Table 1. Summary of researches on the use of Polypropylene fibers in cold and cold recycled asphalt mixtures

 های سرد و بازیافتی سرددر مخلوط پروپیلنپلی ی نتایج استفاده از الیاف خلاصه. 1جدول 
Table 1. Summary of researches on the use of Polypropylene fibers in cold and cold recycled asphalt mixtures 

 

 پژوهش
 اصلاح
 کننده

 نتایج مقدار الیاف (mmطول الیاف )

[11] درصد  2/1و  02/1، 0/1 01و  01، 01 امولسیون 
 وزنی مخلوط

 جهندگی کاهش پایداری و مدول بر -
محوری  نتایج مشابه با مخلوط کنترل در کرنش دائمی در آزمایش سه -

 استاتیکی و دینامیکی

[12]  درصد 3/1و  02/1، 172/1 نامشخص قیرکف 
 RAPوزنی 

 افزایش مدول دینامیک خشک و عدم تغییر مدول دینامیک تر -
 خشک و تر برای بیشتر مقادیر 1ITSافزایش  -
 های مخلوطبرای همه 2ITSRحدود مشابه  -
 درصد 02/1بهترین عملکرد برای الیاف در  -

[11]  شدگی و مقاومت در برابر شیار ITSافزایش پایداری،  - وزنی مخلوط درصد 02/1 01 امولسیون 

[12] درصد 02/1 نامشخص سیمان  افزایش مدول برجهندگی با افزودن سیمان و عملکرد بهتر همزمان  - 
 سیمان و الیاف

قیر و کف [11]
 شدگی افزایش سختی، مقاومت و مقاومت در برابر شیار - درصد 3/1و  02/1، 172/1 01و  02 سیمان

 زمان از الیاف و سیمانی همعملکرد بهتر استفاده -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Indirect Tensile Strength 
2  Indirect Tensile Strength Ratio 
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• مخلوط کنترل پایه: مخلوط دارای 6 درصد امولسیون، 3 درصد 	
)6E( آب کلی و بدون افزودنی

• امولسیون 	 درصد   4/5 دارای  مخلوط  سیمانی:  کنترل  مخلوط 
)4.5ME2C( اصلاح  شده با لاتکس، 4 درصد آب کلی و 2 درصد سیمان

برای نام گذاری نمونه های دارای الیاف از یک ترکیب دو قسمتی به شکل 
با علامت »+« جدا می شوند.  رابطه ی )1( استفاده شد که در آن بخش ها 
بخش اول نوع مخلوط کنترل و بخش دوم مقدار و طول الیاف افزوده  شده 

به آن را بیان می کند.

(1) (1) X PP   

 

(2) 75

7562
f

Index

GltCT
D m

    

 

(3) fG
FI A

m
   

 

 

در رابطه ی فوق:
: به  صورت یکی از دو صورت 6E یا 4.5ME2C نوشته شده  X

که پیشتر توضیح داده شد.
: به  ترتیب درصد وزنی الیاف نسبت به RAP و طول این  β α و 

الیاف برحسب میلی متر را نشان می دهند. 
: نشان  دهنده الیاف پلی  پروپیلن می باشد. PP

آزمایش ها- 3- 2
اختلاط  به  صورت  به  ترتیب  سرد  بازیافتی  نمونه های  اختلاط  فرایند 
خشک مصالح و الیاف به مدت 30 ثانیه، افزودن آب و ادامه اختلاط به مدت 
انجام  ثانیه ی دیگر  به مدت 60  اختلاط آن  امولسیون و  افزودن  ثانیه،   60
شد. در نمونه های حاوی سیمان، فرایند اختلاط همچنین شامل اضافه  کردن 
آخرین مرحله می شد.  به عنوان  ثانیه  به مدت 30  اختلاط  انجام  و  سیمان 
اختلاطی،  فرایند  چنین  انتخاب  که  داد  نشان  اختلاط  روش  چند  بررسی 
به  توجه  با  می دهد.  نتیجه  مخلوط  در  را  الیاف  ظاهری  پراکندگی  بهترین 
اینکه روشی مدرن و کمی برای ارزیابی اختلاط الیاف در مخلوط آسفالتی در 
ادبیات فنی یافت نشد، مواردی مانند بازرسی چشمی نمونه ها حین ساخت 
در  انتظار  غیرقابل  تغییرات  احتمالی،  الیاف  توده ی  رویت شکل گیری  برای 
وزن مخصوص و درصد هوای نمونه ها در حضور الیاف به عنوان معیاری از 

عدم توزیع یکنواخت الیاف در این پژوهش به کار گرفته شد.
درصد بهینه ی امولسیون و آب مصرفی به  ترتیب برابر با 6 و 3 درصد 
انتخاب شد. این درصدهای بهینه، در پژوهش دیگری با استفاده از مصالح 
از  استفاده  با  و  پژوهش حاضر  با  و روش های ساخت و عمل آوری یکسان 
روش طرح اختلاط پیشنهاد  شده توسط موسسه ی بازیافت و احیای آسفالت 

 
 هاشده جهت ساخت نمونه بندی استفادهمنحنی دانه. 1 شکل

Figure 1. Gradation of RAP aggregate used in this study 
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شکل 1. منحنی دانه بندی استفاده  شده جهت ساخت نمونه ها

Fig. 1. Gradation of RAP aggregate used in this study
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)1ARRA( با ارزیابی نتایج عملکردی حاصل از آزمایش های IDT خشک 
و تر و شاخص ITSR به دست آمده است ]25[. جدول 3 نتایج آزمایش های 
مختلف در مقادیر بهینه ی قیر امولسیون و آب را در پژوهش مذکور نشان 

می دهد.
نمونه های کشش غیرمستقیم )2IDT( با استفاده از دستگاه مارشال و با 
75 ضربه متراکم و ساخته شدند. نمونه ها پس از تراکم به مدت 48 ساعت در 
دمای 60 درجه سانتی گراد عمل آوری شدند. نمونه های تر 24 ساعت دیگر 
در حمام آب 25 درجه سانتی گراد نگهداری و سپس آزمایش شدند. نمونه های 
دارای الیاف پلی  پروپیلن در دو طول 12 و 18 میلی متر و سه مقدار 0/1، 0/2 
 ASTM D6931 – ساخته و طبق استاندارد RAP و 0/3 درصد وزنی
17 آزمایش شدند. مقادیر الیاف در پژوهش حاضر به صورت وزنی و نسبت 

در   IDT نمونه ی  تکرار   2 تعداد  شد.  استفاده  و  محاسبه   RAP وزن  به 
و  طول ها  شد.  گزارش  تکرار   2 میانگین  مقادیر  و  آزمایش  شده  حالت  هر 
مقادیر، با توجه به مرور ادبیات فنی، گزینه های طول موجود در بازار و نتایج 
1   Asphalt Recycling and Reclaiming Association
2   Indirect Tensile Test

بررسی های اولیه در مورد پراکندگی الیاف در مخلوط انجام شد. مقادیر بیشتر 
از 0/3 درصد پراکندگی مناسبی در مخلوط نداشتند و با توجه به آن حداکثر 
از  رطوبتی  حساسیت  ارزیابی  برای  شد.  انتخاب  درصد   0/3 با  برابر  مقدار 
نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم )3ITSR( استفاده شد که حاصل تقسیم 

مقاومت کششی در حالت تر به حالت خشک است.
آزمایش  پژوهش  این  در  که  مختلفی  نمونه های  هوای  درصد  مقادیر 
شده اند پس از عمل آوری نمونه ها و پیش از انجام آزمایش IDT اندازه گیری 
شد. درصد هوای نمونه های کنترل پایه و کنترل سیمانی به ترتیب برابر با 
14 و 13/3 درصد بود. درصد هوای نمونه های دارای الیاف پلی  پروپیلن بهینه 
به  ترتیب 12/6 و 12/9 درصد  نیز  بدون سیمان و دارای 2 درصد سیمان 
محاسبه گردید. با توجه به این نتایج می توان گفت که، استفاده از الیاف و 
سیمان به صورت هم زمان و جداگانه، باعث کاهش درصد هوای مخلوط ها 

شده است.
 ASTM D8225-19 استاندارد  طبق   IDEAL-CT آزمایش 

3   Indirect Tensile Strength Ratio

جدول 2. خصوصیات الیاف پلی  پروپیلن استفاده  شده در این پژوهش، ارائه  شده توسط تولید  کننده

Table 2. Properties of Polypropylene fibers, provided by the manufacturer

 کننده شده توسط تولید ، ارائهشده در این پژوهش استفاده پروپیلنپلی خصوصیات الیاف . 1 جدول
 

 Table 2. Properties of Polypropylene fibers, provided by the manufacturer 
 

𝒈𝒈𝒈𝒈جرم مخصوص ) 𝒄𝒄𝒄𝒄𝟑𝟑⁄) 11/0 ( مقاومت کششی𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴) 200-250 
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جدول 3. نتایج عملکردی مخلوط در مقادیر بهینه ی قیر امولسیون و آب )طرح اختلاط( ]5 [

Table 3. Test results in optimum contents of emulsified asphalt and water (mix design) [25].

 کننده شده توسط تولید ، ارائهشده در این پژوهش استفاده پروپیلنپلی خصوصیات الیاف . 1 جدول
 

 Table 2. Properties of Polypropylene fibers, provided by the manufacturer 
 

𝒈𝒈𝒈𝒈جرم مخصوص ) 𝒄𝒄𝒄𝒄𝟑𝟑⁄) 11/0 ( مقاومت کششی𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴) 200-250 
 2/3-3 (𝑮𝑮𝑮𝑮𝑴𝑴مدول الاستیسیته ) 01و  00 (𝒄𝒄𝒄𝒄طول )
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انجام شد. این آزمایش بر روی نمونه های IDT خشک انجام شد و میانگین 
این آزمایش مقدار شاخص تاب آوری ترک  نتایج 2 تکرار گزارش شد. در 
باشد،  بیشتر  آن  مقدار  هرچه  و  می شود  تعیین   )2( رابطه ی  از   )1CTIndex(

مقاومت در برابر ترک  خوردگی بیشتر است.

(2)

(1) X PP   

 

(2) 75

7562
f

Index

GltCT
D m

    

 

(3) fG
FI A

m
   

 

 

IndexCT = شاخص تاب آوری ترک

) mm t  = ضخامت نمونه )
75l  = تغییر شکل نمونه در نقطه ی متناظر با 75 درصد نیروی حداکثر 

) mm (
) mm D = قطر نمونه )

) 2/Joules m fG = انرژی شکست )

75m = شیب خط برازش  شده به داده های نیرو-جابه جایی در حد 
فاصل جابه جایی 85 تا 65 درصد نیروی حداکثر

مقدار  و  دارای طول  مخلوط  در   )2SCB( نیم دایره ای  آزمایش خمش 
سیمان  دارای  حالت های  در  الیاف  بدون  مخلوط های  نیز  و  الیاف  بهینه ی 
تحقیق  مخلوط  شکست  عملکرد  بر  الیاف  اثر  تا  شد  انجام  سیمان  فاقد  و 
 ،SCB نمونه های  ساخت  برای  شود.  مقایسه  الیاف  فاقد  حالت های  با  و 
گردشی  متراکم  کننده ی  دستگاه  در  اختلاط  از  پس  آسفالتی  مخلوط های 
استاندارد  نیم دایره ای طبق  نمونه های  با 30 گردش متراکم شد.   )3SGC(
AASHTO TP 124-18 در ضخامت 50 میلی متر و طول شیار 15 

در  نیم دایره ای  نمونه ی    8 تعداد  آزمایش شدند.  و  داده شده  برش  میلی متر 
هر حالت آزمایش شده و مقادیر میانگین آن ها گزارش شد. در این آزمایش 
 FI .و انرژی شکست محاسبه گردید )FI4( مقادیر شاخص انعطاف پذیری

طبق رابطه ی )3( محاسبه می شود:

(3)

(1) X PP   

 

(2) 75

7562
f

Index

GltCT
D m

    

 

(3) fG
FI A

m
   

 
 

1   Cracking Tolerance Index
2   Semi-Circular Bend
3   Superpave Gyratory Compactor
4    Flexibility Index

fG انرژی شکست و مشابه تعریف قبلی برای آزمایش  در رابطه ی )3(، 
m قدر مطلق شیب در نقطه ی عطف منحنی نیرو- IDEAL-CT و 

عطف  نقطه ی  آوردن  دست  به  جهت  است.  حداکثر  بار  از  پس  جابه جایی 
برنامه ای در نرم افزار MATLAB نوشته و استفاده شد که طبق ضوابط 
استاندارد AASHTO TP 124-18 نقطه ی عطف مناسب را یافته و 

محاسبه ی سایر مقادیر مورد نیاز را انجام می دهد.

برنامه آزمایش و تعداد نمونه ها- 4- 2
شکل 2 برنامه ی آزمایش های پژوهش حاضر را نشان می دهد. در فاز 
اول، آزمایش های IDT خشک و تر به منظور بررسی اثر الیاف پلی  پروپیلن 
و یافتن طول و مقدار بهینه ی آن ها استفاده می شوند. پس از تعیین طول و 
مقدار بهینه، آزمایش ها در فاز دوم برای بررسی اثر هم زمان الیاف و سیمان 

انجام می شود.

مجموع تعداد نمونه های آزمایش  شده به همراه تکرار نمونه ها در هر 
آزمایش در جدول 4 قابل  مشاهده است. 

 نتایج3- 
نتایج مخلوط های دارای الیاف- 1- 3
3 -1 -1 - IDT نتایج

شکل 3 نتایج IDT خشک نمونه های دارای مقادیر و طول های مختلف 
پایه را نشان می دهد.  با مخلوط کنترل  الیاف پلی  پروپیلن و مقایسه ی آن 
همانطور که این شکل نشان می دهد، مقاومت خشک نمونه های دارای الیاف 
در حالت کلی نسبت به نمونه ی کنترل پایه )که با خط چین نشان داده شده 
است( بیشتر بود. در مقادیر مختلف الیاف، طول کوچک تر الیاف )12 میلی متر( 
عملکرد بهتری را نسبت به طول دیگر نشان داد. همچنین مشخص است 
که در محدوده ی مقادیر این آزمایش، ITS خشک با افزایش مقدار الیاف 
طول  و  مقدار  کمترین  در  مقاومت  بیشترین  به  نحوی  که  می یابد  کاهش 
کوچک تر الیاف )0/1 درصد و 12 میلی متر( به  دست آمد. نمونه های دارای 
الیاف در تمامی حالت ها غیر از یک مورد مقادیر بهتری نسبت به نمونه ی 
بدون الیاف نشان دادند که نشانگر امکان بهبود قابل توجه مقاومت خشک با 
استفاده از الیاف  می باشد. در بهترین حالت، این افزایش برابر با 39 درصد بود.

     شکل 4 و شکل 5 نتایج ITS تر و ITSR نمونه های دارای مقادیر 
و طول های مختلف الیاف پلی  پروپیلن و مقایسه ی آن با مخلوط کنترل پایه 
ITSR در تمامی حالت ها نسبت به  ITS تر و  را نشان می دهند. مقادیر 
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  های آزمایشبرنامه. 2 شکل

Figure 2. Test plan 
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شکل 2. برنامه ی آزمایش ها

Fig. 2. Test plan

جدول 4. مجموع تعداد نمونه ها در هر آزمایش

Table 4. Total number of samples in each test 

 ها در هر آزمایشمجموع تعداد نمونه. 1جدول 
Table 4. Total number of samples in each test  

 
 هاتعداد کل نمونه تعداد تکرار آزمایش

Dry IDT 0 01 

Wet IDT 0 01 
IDEAL-CT 0 01* 

SCB 1 00 
 است. های مجزا برای آن ساخته نشدهو نمونه محاسبه شده خشک IDT آزمایش در حین  CT-IDEALهای شاخص *
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آب دوستی  دلیل  به  می تواند  مورد  این  بودند.  پایین تر  الیاف  بدون  نمونه ی 
الیاف باشد که حساسیت رطوبتی مخلوط را تشدید می کند. این کاهش در 
بدترین حالت تا 54 درصد بود. همچنین از این حیث، مخلوط های دارای طول 
بیشتر الیاف عملکرد بهتری را نسبت به طول کمتر نشان دادند و در مقادیر 

کمتر الیاف نسبت به مقادیر بیشتر، وضعیت کمی بهتر بود. 

3 -1 -2 -IDEAL-CT نتایج
شکل 6 و شکل 7 به  ترتیب مقادیر CTIndex و انرژی شکست را برای 
نمونه های دارای طول ها و مقادیر مختلف الیاف و همچنین مخلوط کنترل 
الیاف  مقدار  افزایش  با  دو شاخص  کلی، هر  حالت  در  نشان می دهند.  پایه 
افزایش یافتند و بهترین نتایج هر دو شاخص در مقدار 0/3 درصد به دست 

 
 کنترل پایهو مقایسه با مخلوط  پروپیلنپلی های مختلف الیاف های دارای مقادیر و طولخشک نمونه IDTنتایج . 3 شکل

Figure 3. Dry IDT results for different contents and lengths of Polypropylene fibers compared to control 
mixture 
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Fig. 3. Dry IDT results for different contents and lengths of Polypropylene fibers compared to 
control mixture
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Figure 4. Wet IDT results for different contents and lengths of Polypropylene fibers compared to control 
mixture 
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control mixture
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 کنترل پایهبا مخلوط  سهیو مقا پروپیلنپلی  افیمختلف ال یهاو طول ریمقاد یدارا یهانمونه ITSRمقادیر . 5 شکل

Figure 5. ITSR results for different contents and lengths of Polypropylene fibers compared to control mixture 
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Fig. 5. ITSR results for different contents and lengths of Polypropylene fibers compared to control mixture

 
 کنترل پایهو مقایسه با مخلوط  پروپیلنپلی های مختلف الیاف های دارای مقادیر و طولنمونه IndexCTنتایج . 6 شکل

Figure 6. CTIndex results for different contents and lengths of Polypropylene fibers compared to control 
mixture 
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Fig. 6. CTIndex results for different contents and lengths of Polypropylene fibers compared to control mixture
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آمد. در مقدار 0/1 درصد، طول 12 میلی متر، عملکرد بهتری نسبت به طول 
بود. در  نتایج دو طول مشابه  18 میلی متر نشان داد. در مقدار 0/2 درصد، 
IDEAL- آزمایش  نتایج شاخص های  الیاف،  از  درصدی   0/3 استفاده ی 

CT نسبت به مقادیر دیگر الیاف و همچنین مخلوط کنترل پایه افزایش قابل 

 ملاحظه ای را نشان داد. در مقایسه ی دو طول، استفاده از طول 18 میلی متر 
الیاف به عملکرد بهتری منتج شد. بهترین نتایج کلی از منظر CTIndex و 
انرژی شکست نیز برای طول 18 میلی متر الیاف و مقدار 0/3 درصد استفاده 
در  انرژی شکست  و   CTIndex مقادیر  حالت،  این  در  شد.  الیاف حاصل  از 
آزمایش IDEAL-CT نسبت به حالت کنترل پایه به  ترتیب 353 درصد 

و 90 درصد افزایش یافتند.

بررسی نمودارهای نیرو-جابه جایی- 3- 1- 3
شکل 8 و شکل 9 نمودار های نیرو-جابه جایی مربوط به مقادیر مختلف 
استفاده از الیاف 12 و 18 میلی متری را نشان داده و با مخلوط کنترل پایه 
مقایسه می کند. در این شکل ها هر کدام از منحنی ها، میانگین مقادیر نیرو-

جابه جایی دو تکرار نمونه در هر حالت را نشان می دهد. از شکل 8 و شکل 
9 می توان دریافت که استفاده از 0/1 درصد الیاف مقدار نیروی حداکثر در 
بهبود  معنی  به  که  داده  افزایش  پایه  کنترل  مخلوط  به  نسبت  را  آزمایش 
درصد   0/3 افزودن  مقابل،  در  می باشد.  نمونه  غیرمستقیم  مقاومت کششی 

الیاف تاثیر خاصی بر مقدار نیروی حداکثر نداشته و در عوض مقدار حداکثر 
جابه جایی نمونه در نقطه ی شکست )کشیدگی افقی منحنی( را افزایش داده  
است، که به معنی ظرفیت جذب انرژی و خصوصیات شکست بهتر می باشد. 
همچنین در مقایسه ی دو طول می توان دریافت که بهترین نتیجه ی مقاومتی 
برای کمترین مقدار استفاده از الیاف 12 میلی متری به دست آمده و بهترین 
خصوصیات شکست در بیشترین مقدار استفاده ی الیاف 18 میلی متری حاصل 
 IDEAL-CT و IDT شده  است. این موارد پیشتر در نتایج آزمایش های

نیز مشاهده شده بود. 

تعیین طول و مقدار بهینه ی الیاف- 2- 3
نتایجی که در قسمت قبل بررسی شد نشانگر آن است که حصول بهترین 
خصوصیات مقاومتی و خصوصیات شکست از طریق تسلیح به  وسیله ی الیاف 
از نقطه نظر مقاومت، نمونه های دارای  به طور هم زمان امکان پذیر نیست. 
طول و مقدار کمتر الیاف پلی  پروپیلن عملکرد بهتری دارند؛ در حالی که از 
این  به  توجه  با  است.  صادق  حالت  این  عکس  شکست  خصوصیات  حیث 
مسئله، اگر هدف از تسلیح بهبود مقاومت مخلوط باشد، طول 12 میلی متر و 
مقدار 0/1 درصد، حالت بهینه بوده و اگر هدف اصلی دستیابی به خصوصیات 
شکست بهتر باشد، طول 18 میلی متر و مقدار 0/3 درصد، پیشنهاد می شود. 

استاندارد AASHTO MP 31-17 حداقل مقدار ITS خشک را 

 
 مخلوط کنترل پایه و مقایسه با پروپیلنپلی های مختلف الیاف های دارای مقادیر و طولنتایج انرژی شکست نمونه. 1شکل 

Figure 7. Fracture energy results for different contents and lengths of Polypropylene fibers compared to 
control mixture 
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شکل 7. نتایج انرژی شکست نمونه های دارای مقادیر و طول های مختلف الیاف پلی  پروپیلن و مقایسه با مخلوط کنترل پایه

Fig. 7. Fracture energy results for different contents and lengths of Polypropylene fibers compared to con-
trol mixture
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 تلفخم ریو مقادمتری میلی 12 پروپیلنپلی  افیال یدارا یهامخلوط ییجاهجاب-روینمودار ن. 2شکل 

Figure 8. Load-displacement curves for mixtures with 12 mm Polypropylene fibers in different contents 
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Fig. 8. Load-displacement curves for mixtures with 12 mm Polypropylene fibers in different contents

 
 تلفخم ریمقاد متری درمیلی 11 پروپیلنپلی  افیال یدارا یهامخلوط ییجاهجاب-روینمودار ن. 3شکل 

Figure 9. Load-displacement curves for mixtures with 18 mm Polypropylene fibers in different contents 
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Fig. 9. Load-displacement curves for mixtures with 18 mm Polypropylene fibers in different contents
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بخش های  نتایج  به  توجه  با  است.  کرده  تعیین  کیلوپاسکال   310 با  برابر 
مخلوط  )شامل  پژوهش  این  در  آزمایش  شده  مخلوط های  تمامی  پیشین، 
کنترل پایه و همچنین مخلوط های حاوی الیاف( حداقل مقدار IDT خشک 
را تامین می کنند. لذا مخلوط های بازیافتی آزمایش  شده در پژوهش حاضر در 
هر صورت کفایت لازم برای تامین حداقل مقدار IDT را دارا می باشند. از 
طرف دیگر استفاده از افزودنی های شیمیایی مانند سیمان، مقاومت مخلوط 
را تا حد زیادی ارتقا می دهد و نگرانی ها در مورد ضعف مقاومتی آن را مرتفع 
می کند. در چنین شرایطی بیشتر اثرات منفی سیمان بر روی رفتار شکست 
مخلوط سرد محل نگرانی و نیازمند اصلاح و ارتقا می باشد، نه خصوصیات 
ارتقای خصوصیات  این موارد، به نظر می رسد که  با توجه به  مقاومتی آن. 
شکست هدف ارجح تری برای تعیین مقدار و طول بهینه الیاف باشد. بدین 
 RAP ترتیب، در این پژوهش طول 18 میلی متر و مقدار 0/3 درصد وزنی

به عنوان مقادیر بهینه الیاف پلی پروپیلن اختیار شد.  

مخلوط های بازیافتی سرد دارای الیاف بهینه )با و بدون سیمان(- 3- 3
3 -3 -1 - IDT نتایج

شکل های 10 تا 12 نتایج ITS خشک، ITS تر و ITSR مخلوط های 
دارای طول و مقدار بهینه ی الیاف پلی  پروپیلن و مخلوط های کنترل را نشان 

می دهند. همانطور که اشاره شد، مخلوط های دارای سیمان نسبت به حالت 
فاقد سیمان با 1/5 درصد امولسیون کمتر ساخته شدند. مقایسه ی حالت های 
دارای سیمان و فاقد سیمان نشانگر افزایش قابل  ملاحظه ی مقاومت خشک 
مخلوط های بازیافتی سرد با استفاده از سیمان در حالت های بدون الیاف و 
همچنین دارای الیاف است. مقایسه ی حالت های دارای الیاف با مخلوط های 
کنترل پایه و کنترل سیمانی در شکل 10 نشانگر آن است که الیاف بهینه ی 
بازیافتی سرد  مقاومت خشک مخلوط  بر  قابل  ملاحظه ای  اثر  پلی  پروپیلن 
ندارد. با بررسی شکل 11 و شکل 12 می توان دریافت که که اگر چه استفاده 
و  می دهد  کاهش  را  مخلوط  تر  مقاومت  سیمان  بدون  حالت  در  الیاف  از 
الیاف و سیمان  از  استفاده ی هم زمان  را تشدید می کند،  حساسیت رطوبتی 
 ITSR توانایی جبران کاهش حساسیت رطوبتی را داراست. بیشترین مقدار

برای حالت استفاده ی هم زمان  از الیاف و سیمان به دست آمده است.

3 -3 -2 - IDEAL-CT نتایج
آزمایش  در  شکست  انرژی  و   CTIndex نتایج   14 شکل  و   13 شکل 
پلی  پروپیلن و  بهینه ی  الیاف  برای مخلوط های دارای  را   IDEAL-CT

همچنین حالت های کنترل نشان می دهند. مشاهده شد که استفاده از سیمان 
در حالت های دارای الیاف بهینه و نیز بدون الیاف مقدار CTIndex را کاهش 

 

 
 های فاقد الیافو مقایسه با حالت پروپیلنپلی  الیاف یبهینه طول و مقدارهای دارای خشک نمونه ITSنتایج . 11شکل 

Figure 10. Dry ITS results of samples with optimum Polypropylene fibers compared to samples without fibers 
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شکل 10. نتایج ITS خشک نمونه های دارای طول و مقدار بهینه ی الیاف پلی  پروپیلن و مقایسه با حالت های فاقد الیاف

Fig. 10. Dry ITS results of samples with optimum Polypropylene fibers compared to samples without fibers
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 های فاقد الیافو مقایسه با حالت پروپیلنپلی ی های دارای طول و مقدار بهینهتر نمونه ITSنتایج . 11 شکل

Figure 11. Wet ITS results of samples with optimum Polypropylene fibers compared to samples without 
fibers 
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شکل 11. نتایج ITS تر نمونه های دارای طول و مقدار بهینه ی پلی  پروپیلن و مقایسه با حالت های فاقد الیاف

Fig. 11. Wet ITS results of samples with optimum Polypropylene fibers compared to samples without fibers

 
 های فاقد الیافو مقایسه با حالت پروپیلنپلی ی های دارای طول و مقدار بهینهنمونه ITSRنتایج . 12 شکل

Figure 12. ITSR results of samples with optimum Polypropylene fibers compared to samples without fibers 
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Fig. 12. ITSR results of samples with optimum Polypropylene fibers compared to samples without fibers
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 کنترل هایو مقایسه با مخلوط پروپیلنپلی ی های دارای طول و مقدار بهینهنمونه IndexCTنتایج . 13شکل 

Figure 13. CTIndex of samples with optimum Polypropylene compared to control mixtures 
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شکل 13. نتایج CTIndex نمونه های دارای طول و مقدار بهینه ی پلی  پروپیلن و مقایسه با مخلوط های کنترل

Fig. 13. CTIndex of samples with optimum Polypropylene compared to control mixtures

 
 کنترل هایمخلوطو مقایسه با  پروپیلنپلی ی های دارای طول و مقدار بهینهنمونه IDEAL-CTنتایج انرژی شکست آزمایش . 14شکل 

Figure 14. IDEAL-CT fracture energy of samples with optimum Polypropylene compared to control mixtures 
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شکل 14. نتایج انرژی شکست آزمایش IDEAL-CT نمونه های دارای طول و مقدار بهینه ی پلی  پروپیلن و مقایسه با مخلوط های کنترل

Fig. 14. IDEAL-CT fracture energy of samples with optimum Polypropylene compared to control mixtures
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پلی  پروپیلن هم در  بهینه ی  الیاف  دارای  این حال مخلوط های  با  می دهد. 
حالت بدون سیمان و هم حالت حاوی سیمان عملکرد به  مراتب بهتری از 
 IDEAL-CT و انرژی شکست در آزمایش CTIndex منظر شاخص های
مثبت  اثرات  نشانگر  شاخص ها  این  قابل  ملاحظه ی  افزایش  دادند.  نشان 
الیاف و سیمان در مقایسه با حالتی است که فقط از  استفاده ی هم زمان از 
و  پلی  پروپیلن  الیاف  دارای  استفاده می شود. همچنین مخلوط های  سیمان 
سیمان با وجود کاهش 1/5 درصدی قیر امولسیون، عملکرد قابل  مقایسه ای 
نسبت به مخلوط کنترل پایه نشان دادند. در این حالت با وجود کاهش مقدار 
CTIndex، مقدار انرژی شکست بیشتر بود. با توجه به کمتر بودن امولسیون 

در مخلوط های حاوی سیمان، می توان نتیجه گرفت که استفاده ی هم زمان از 
الیاف پلی  پروپیلن و سیمان، امکان کاهش مقدار امولسیون مخلوط بازیافتی 
را  کنترل  با مخلوط  در عین حال حفظ خصوصیات شکست مشابه  و  سرد 

امکان پذیر می کند.

3 -3 -3 - SCB نتایج
شکل 15 و شکل 16 مقادیر شاخص های FI و انرژی شکست )میانگین 
5 تا 8 تکرار نمونه در هر حالت( در آزمایش SCB را برای مخلوط های دارای 
نشان می دهند.  پروپیلن و همچنین مخلوط های کنترل  پلی   بهینه ی  الیاف 

انرژی  در مقایسه ی حالت های بدون سیمان مشهود است که اگرچه مقدار 
بدون  مخلوط  به  نسبت  کمی  مقدار  تنها  الیاف  دارای  حالت  برای  شکست 
الیاف بیشتر است، تفاوت مقدار FI بسیار قابل توجه است. این مورد نشان 
می دهد که با افزودن الیاف پلی  پروپیلن خصوصیات شکست و جذب انرژی 
معنادارتری  تفاوت  سیمان  دارای  حالت های  در  می کند.  پیدا  بهبود  مخلوط 
میان نمونه های دارای الیاف پلی  پروپیلن و بدون الیاف مشهود است. نتایج 
و  پلی  پروپیلن  الیاف  دارای  مقایسه ی مخلوط های  آن است که در  نشانگر 
امولسیون،  قیر  با وجود کاهش 1/5 درصدی  پایه  سیمان و مخلوط کنترل 
مقدار FI بیشتری حاصل شده  است. این مورد می تواند به رویکردی جهت 
کاهش مقدار امولسیون با استفاده همزمان از الیاف و سیمان منجر شده و بر 

مزایای اقتصادی بازیافت سرد بی افزاید.

 SCB 3-3-3-1- مقایسه ی آماری نتایج
 SCB نتایج  روی  پلی  پروپیلن  الیاف  اثر  ارزیابی  برای  بخش  این  در 
و تعیین مجموعه هایی که از نظر آماری دارای میانگین  متفاوت از یکدیگر 
هستند، از تحلیل واریانس یک  طرفه1 در نرم افزار Minitab استفاده شده 
است. این آزمون آماری با فرض توزیع نرمال داده ها و یکنواختی پراکندگی ها 

1  One-way ANOVA
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Figure 15. FI of samples with optimum Polypropylene compared to control mixture 
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Fig. 15. FI of samples with optimum Polypropylene compared to control mixture
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انجام شده است. در مرحله اول، صحت این دو فرض به ترتیب با استفاده از 
آزمون اندرسون-دارلینگ1 و آزمون لوین2 در سطح اطمینان 95 درصد تایید 
شد. آزمون ANOVA با فرضیه ی صفر عدم وجود تفاوت قابل  توجه بین 
میانگین ها انجام شد که نتایج آن در  جدول 5 قابل مشاهده است. با توجه 
به اینکه مقادیر p-value در هر دو شاخص بررسی شده از مقدار= 0.05  
α کوچک تر هستند، فرضیه ی صفر رد می شود و بنابراین حداقل دو مجموعه 
و   FI شاخص  مبنای  بر  انجام  گرفته  مقایسه های  در  آماری  تفاوت  دارای 

انرژی شکست وجود دارد.
در ادامه از آزمون مقایسه های چندگانه ی تعقیبی توکی3 برای گروه بندی 

1   Anderson-Darling
2   Levene’s Test
3  Tukey’s multiple comparison post hoc test

روش  این  در  شد.  استفاده  عمده  تفاوت  دارای  گروه های  تعیین  و  نتایج 
مقایسه ی میانگین ها، حروف مشخصی برای هر حالت تخصیص داده می شود 
شناخته  آماری  تفاوت  دارای  ندارند  مشترکی  حرف  هیچ  که  حالت هایی  و 
می شوند.  جدول 6 نتایج این آزمون را بر اساس مقادیر FI نشان می دهد. 
سیمان،  فاقد  و  سیمان  دارای  حالت  دو  هر  در  که  است  آن  نشانگر  نتایج 
الیاف بهینه ی پلی  پروپیلن به  نحو قابل  مقادیر FI برای نمونه های دارای 
اثر  آماری،  نظر  از  بنابراین  است؛  الیاف  فاقد  نمونه های  از  بهتر   ملاحظه ای 

الیاف پلی  پروپیلن در بهبود شاخص FI قابل  ملاحظه است.
 جدول 7 نتایج آزمون ANOVA را بر اساس مقادیر انرژی شکست 
نشان می دهد که در هر دو حالت دارای سیمان و فاقد سیمان، مخلوط های 
دارای الیاف بهینه تفاوت عمده ای نسبت به مخلوط های بدون الیاف ایجاد 
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Figure 16. SCB fracture energy of samples with optimum Polypropylene compared to control mixtures 
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Fig. 16. SCB fracture energy of samples with optimum Polypropylene compared to control mixtures

(α=0.05)  در سطح اطمینان 95 درصد ANOVA جدول 5. نتایج ازمون آماری

Table 5. ANOVA results at 95% confidence level (α=0.05)
 (0.05α=) درصد 15در سطح اطمینان  ANOVAنتایج ازمون آماری . 2جدول 

Table 5. ANOVA results at 95% confidence level (α=0.05) 
 

 (FIپذیری )شاخص انعطاف انرژی شکست پارامتر

p-value 101/1 111/1 
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نکرده اند. با این حال، افزودن الیاف به مخلوط کنترل سیمانی توانسته کاهش 
عمده ی انرژی شکست این مخلوط در مقایسه با مخلوط کنترل پایه را جبران 
نموده و به مقادیر قابل  مقایسه ای با آن منجر شود. با توجه به نتایج جدول 6 
و 7، می توان گفت که افزودن الیاف در بهبود شاخص انعطاف پذیری نسبت 

به انرژی شکست موفق تر بوده است.

نتیجه4گیری-44
در این پژوهش تسلیح مخلوط های بازیافتی سرد با الیاف پلی  پروپیلن 
و همچنین استفاده ی هم زمان الیاف پلی  پروپیلن و سیمان با هدف ارتقای 
حالت  در   IDT آزمایش  منطور  بدین  شد.  بررسی  مخلوط ها  این  عملکرد 
خشک و تر و آزمایش IDEAL-CT برای تعیین طول و مقدار بهینه ی 
الیاف استفاده شدند و آزمایش SCB جهت مقایسه ی خصوصیات شکست 
در مخلوط های دارای الیاف بهینه و همچنین مخلوط های دارای الیاف بهینه 

و سیمان انجام شد. خلاصه ی نتایج به شرح زیر است:
• بر 	 مشخصی  تاثیر  پروپیلن  پلی  الیاف  از  استفاده  مقدار  و  طول 

خصوصیات عملکردی مخلوط های بازیافتی سرد دارد.
• در محدوده ی طول ها و مقادیر این پژوهش، در کمترین طول و 	

الیاف پلی  پروپیلن، بهترین نتایج مقاومتی در آزمایش IDT خشک  مقدار 
حاصل شد و در بیشترین طول و مقدار این الیاف، بهترین نتایج شکست در 

آزمایش IDEAL-CT به دست آمد.
• نتایج نشان می دهد که الیاف پلی پروپیلن در مخلوط های بازیافتی 	

سرد بدون سیمان، حساسیت رطوبتی را تشدید می کند.
• تاثیر افزودن الیاف پلی پروپیلن در بهبود عملکرد شکست مخلوط 	

در حالتی که از سیمان استفاده نمی شود قابل  توجه است. مخلوط  دارای الیاف 
 SCB آزمایش  انرژی شکست در  قابل توجهی در  افزایش  اینکه  با  بهینه 

نداشتند، شاخص انعطاف پذیری به شکل قابل توجه بهتری داشتند.

) α=0.05)  FIبرای مقایسه ی نتایج ANOVA جدول 6. نتایج ازمون آماری

Table 6. ANOVA results for comparison of FI results (α=0.05)

 FI (=0.05α)ی نتایج برای مقایسه ANOVAنتایج ازمون آماری . 2جدول 
Table 6. ANOVA results for comparison of FI results (α=0.05) 

 
 گروه میانگین نمونه

6E+0.3PP18 1/7 A 
4.5ME2C+0.3PP18 9/0 AB 

6E 0/0 BC 
4.5ME2C 9/1 C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α=0.05) برای مقایسه ی نتایج انرژی شکست ANOVA جدول 7. نتایج ازمون آماری

Table 7. ANOVA results for comparison of fracture energy results (α=0.05)

 (0.05α=) ی نتایج انرژی شکستبرای مقایسه ANOVA. نتایج ازمون آماری 5جدول 
Table 7. ANOVA results for comparison of fracture energy results (α=0.05) 

 
 گروه میانگین نمونه

6E+0.3PP18 9/101 A 

6E 0/291 A 

4.5ME2C+0.3PP18 1/200 AB 

4.5ME2C 1/300 B 
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• استفاده همزمان از الیاف بهینه ی پلی پروپیلن و سیمان حساسیت 	
رطوبتی ناشی از الیاف را جبران کرده و ITSR بیشتری نسبت به مخلوط 

دارای سیمان حاصل کرد.
• استفاده ی هم زمان از الیاف بهینه ی پلی پروپیلن و سیمان با حفظ 	

اثرات مثبت سیمان از منظر مقاومت و مقاومت در برابر رطوبت، خصوصیات 
شکست و جذب انرژی آن ها را به شکل قابل  توجهی ارتقا داد.

• تحلیل واریانس نشانگر آن است که استفاده از الیاف پلی  پروپیلن 	
در هر دو حالت سیمان و فاقد سیمان، به افزایش قابل  ملاحظه ای در شاخص 

FI در آزمایش SCB انجامیده است.

به نظر می رسد استفاده ی هم زمان از الیاف پلی پروپیلن و سیمان می تواند 
خصوصیات  حصول  و  امولسیون  درصد  کاهش  برای  کارآمد  رویکردی  به 
عملکردی مشابه با مخلوط کنترل منجر شود. در پژوهش حاضر، مخلوط های 
امولسیون کمتر  پروپیلن و 2 درصد سیمان و 1/5 درصد  پلی  الیاف  دارای 
نتایج  عملکردی  شاخص های  تمامی  در  تقریبا  کنترل،  مخلوط  به  نسبت 

بهتری نسبت به مخلوط فاقد افزودنی نشان دادند.
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