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خلاصه: خاک های واگرا عموما دارای پتانسیل بالای انقباض و تورم، نفوذپذیری کم و مقاومت اندک در برابر فرسایش بوده و لذا 
از نوع خاکهای مسئله دار شناخته می شوند. در این تحقیق تغییر در پتانسیل واگرایی به روش تثبیت شیمیایی با سیمان و جایگزینی 
بخشی از سیمان با زئولیت )به عنوان یک افزودنی دوستدار محیط  زیست( در تثبیت نوعی خاک رس مورد ارزیابی قرار گرفته است 
چرا که استفاده از سیمان مشکلات زیست محیطی متعددی دارد. نتایج این بررسی نشان داد با جایگزینی بخشی از سیمان با زئولیت، 
حداکثر وزن مخصوص خشک افزایش و رطوبت بهینه کاهش می  یابد که روند متفاوتی در مقایسه با تثبیت سیمانی است. همچنین 
رفتار نمونه در آزمایش تک محوری تحت تاثیر درصد جایگزینی سیمان با زئولیت است. نتایج آزمایش هیدرومتری مضاعف نیز نشان 
داد ترکیب 5 % سیمان و جایگزینی 30 % زئولیت پتانسیل واگرایی خاک را کاهش می  دهد. همچنین در آزمایش  های ته  نشینی مشاهده 
شد با افزایش نسبت جایگزینی زئولیت، میزان ته  نشینی افزایش می  یابد که با کاهش ضخامت لایه دوگانه رس قابل توجیه است و 
کاهش پتانسیل واگرایی را تایید می نماید. آنالیزهای ریزساختاری SEM  نیز بیانگر تشکیل ژل کلسیم سیلیکات هیدراته در مخلوط 

بوده که باعث بهبود مشخصات مکانیکی و مقاومتی و کاهش پتانسیل واگرایی خاک رس متورم  شونده شده است.
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مقدمه- 1
خاک هایی که در معرض آب کم نمک به سهولت و به سرعت جدا و 
پراکنده  شوند، به عنوان خاک واگرا معرفی می شوند. این خاک  ها معمولا همراه 
با کاتیون سدیم و دارای ضریب جذب سطحی بالا هستند. خاک های واگرا 
عموما دارای پتانسیل بالای انقباض و تورم، نفوذپذیری کم و مقاومت اندک 
در برابر فرسایش هستند. وجود برخی ترکیبات شیمیایی و املاح در خاک های 
ریزدانه رسی می تواند موجب پدیده واگرایی و خسارات و خرابی های مختلف 
شود؛ زیرا ذرات خاک  تحت شرایط خاص متفرق و به سرعت با جریان آب 
شسته می شوند.  در بسیاری از پروژه های عمرانی وجود خاک رس به عنوان 
یک مشکل دیده می شود؛ چرا که جذب رطوبت بالا، تورم و تغییرات حجم، 
واگرایی، عدم زهکشی مناسب، مشکلات یخ زدگی در سرما و غیره شرایط 
طراحی و بهره برداری را تحت تاثیر قرار می دهد. در این راستا، مهندسین با 
استفاده از تکنیک  های مختلف به دنبال بهبود خصوصیات رفتاری خاک بوده 
که در این میان تثبیت شیمیایی از روش  های رایج، اقتصادی و مورد استقبال 

در اغلب پروژه ها می باشد. از جمله مواد شیمیایی مورد استفاده سیمان و آهک 
کارایی،  در  بهبود چشم  گیری  باعث  مناسب  واکنش شیمیایی  با  هستند که 
این  افزودن  می  شوند.  رسی  خاک های  برشی  مقاومت  و  فنی  مشخصات 
مواد به خاک منجر به کاهش خصوصیات خمیری، کاهش تورم و انقباض، 
تغییر بافت سطحی و افزایش مقاومت برشی و همچنین دوام خاک می  گردد 
]1[. ترکیبات اصلی سیمان شامل کلسیم اکسید )CaO(، سیلیسیوم اکسید 
)SiO2(، آهن اکسید )Fe2O3( و آلومینیوم اکسید)Al2O3( هستند و با وجود 
کسب  و  شدن  سیمانی  پدیده  مناسب،  عمل  آوری  شرایط  در  ترکیبات  این 
و  سیمان  ترکیبات  بین  شیمیایی  واکنش  های  افتد]2[.  می  اتفاق  مقاومت 
هیدرات  سیلیکات  کلسیم  ژل  تولید  با  می  شود  نامیده  هیدراتاسیون  که  آب 
)C-S-H( ویژگی  های مورد نظر مخلوط را منجر می شود]3[. از طرف دیگر، 
با  زئولیت ماده  ای است عمدتا دارای آلومینیوم، سیلیسیم و اکسیژن بوده و 
حرارت، آب خود را از دست می  دهد و با آنالیز ساختاری می توان پیش بینی 
کرد که ترکیبات قلیایی خاک بتوانند واکنش و جایگزینی مناسبی با زئولیت 

و سیمان داشته باشند]4[.
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کوردنائیجی و همکارانش در تحقیقی اظهار داشتند که تعادل و موازنه 
ترکیبات SiO2 و Al2O3 با CaO در مخلوط سیمان-زئولیت، باعث افزایش 
مقاومت تک  محوری نمونه ها شده است]5[. جعفرپور و همکارانش اثر زئولیت 
بر ماسه سیمانی را مورد بررسی قرار دادند که نتایج انها نشان داد جایگزینی 
سیمان با زئولیت تا 50 % باعث بهبود رفتار نمونه در آزمایش سه محوری 
ماسه  و  شن  مخلوط  در  دادند  نشان  همکارانش  و  ملاعباسی  می  گردد]6[. 
مقاومت  بر  محسوسی  تأثیر  بالا  سیمان  مقدار  با  زئولیت  پایین،  دانسیته  با 
دارد]7[. همچنین در تحقیق دیگری، ملاعباسی و همکارانش نشان دادند با 
کاهش تخلخل خاک، افزایش قابل توجهی در استحکام و مقاومت مخلوط 
خاک و سیمان و زئولیت ایجاد خواهد شد؛ با این حال جایگزینی بیش از حد 

زئولیت با سیمان در مخلوط چنین روندی را کاهش می  دهد]8[.
به  سیمان  و  زئولیت  از  ترکیبی  کردن  اضافه  با  همکارانش  و  تورکوز 
بین  زئولیت  و  افزودن 3% سیمان  با  که  دریافتند  متورم شونده  خاک رس 
خاک  واگرایی  همچنین  و  تورمی  پتانسیل  خاک،  خشک  وزن   %10 تا   6
کاهش چشمگیری یافته و مقاومت فشاری تک محوری افزایش می یابد]9[. 
باعث  زیاد  تخلخل  دلیل  به  زئولیت  که  دادند  نشان  همکارانش  و  ایسواریا 
مي شود]10[.  سیمان  خمیر  گیرش  زمان  افزایش  و  مخلوط  چگالي  کاهش 
کریپتاویکوس و همکارانش در تحقیقی نشان دادند زئولیت در کنترل انبساط   
و تورم مخرب ناشي از واکنش سیلیکاتي قلیایي سنگدانه  ها موثر است]11[. 
تاثیر  تحت   عمدتا  که  است  شیمیایی  فیزیکی-  فرآیند  یک  خاک  واگرایی 
مواد معدنی و خصوصیات شیمیایی آب حفر ه  ای خاک قرار دارد]12[. ساواس 
تاثیر دو درصد آهک با درصد های مختلف جایگزینی زئولیت طبیعی را بر 
تحکیم، تورم و پتانسیل واگرایی خاک رسی مورد بررسی قرار داد. نتایج این 
تحقیق نشان داد که با اضافه کردن این افزودنی ها بهبود قابل توجهی در 
نتایج یک  پتانسیل تورم و واگرایی نمونه  های تثبیت شده حاصل شد]13[. 
واگرایی  فرآیند  اصلی  عامل  سدیم  کاتیون های  که  می دهد  نشان  بررسی 
تعادل  در  ذرات خاک رس  بر روی  منفی  بار  با  کاتیون های سدیم  هستند. 
و  احاطه شده اند  کاتیون های سدیم  این  توسط  ذرات خاک رس،  و  هستند 
بنابراین نیروهای دافعه بین  افزایش می دهند.  ضخامت لایه های دوگانه را 
باعث  موضوع  این  و  می کنند  تجاوز  جاذبه  نیروهای  از  رس  خاک  ذرات 
واکنش های  می دهد  نشان  دیگری  تحقیقات  می  گردد]14[.  خاک  واگرایی 
کاهش  و  خاک  مقاومت  افزایش  باعث  رس  ذرات  و  آهک  بین  پوزولانی 

واگرایی خاک می شود]15[. تحقیقات موهنتی و همکارانش نشان دادند که 
می توان خصوصیات واگرایی خاک را با افزودن 15 % خاکستر بادی و 2 % 
شناسی  کانی  ترکیبات  دادند  نشان  همکارانش  و  ژو  داد]16[.  بهبود  آهک 
شیمیایی  تثبیت  جهت  تبدیل  قابل  های  کاتین  بر  قلیایی  محیط  و  خاک 

خاکهای واگرا حائز اهمیت است]17[.
تثبیت  حوزه  در  بسیاری  تحقیقات  می دهد  نشان  فوق  مطالعات  نتایج 
شیمیایی خاک رس با هدف بهبود خصوصیات تورمی، واگرایی و مقاومتی 
انجام  شده است؛ با این حال، موضوع استفاده از پوزولان و جایگزینی مواد 
سیمان  تولید  است.  گرفته  قرار  تحقیق  مورد  کمتر  زیست  محیط  دوستدار 
لذا  و  دارد  متعددی  زیست محیطی  ای مشکلات  گلخانه  گازهای  دلیل  به 
امروز استفاده از سیمانهای پوزولانی یا جایگزین سازی در ساخت و سازهای 
کشورهای  در  بسیاری  محققان  تحقیق  مورد  پایدار  توسعه  جهت  عمرانی 
مختلف قرار گرفته است. جایگزینی زئولیت با بخشی از سیمان در افزایش 
مقاومت و کاهش پتانسل واگرایی در این مقاله مورد تحقیق قرار گرفته است. 
لذا در این پژوهش موضوع جایگزینی بخش از سیمان مصرفی با ژئولیت به 
با هدف  و  تثبیت شیمیایی خاک رس  پوزولان طبیعی جهت  نوعی  عنوان 

کاهش اثرات زیست محیطی مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته است. 

مواد و مصالح -  
خاک مورد تحقیق در این مطالعه در رده CL بر اساس سیستم طبقه  بندی 
نمونه  برداری شده است.  تهران  از معدنی در منطقه شهریار  بوده که  متحد 
این خاک دارای پلاستیسیته پایین  بوده که نمودار دانه  بندی آن در شکل 1 و 
مشخصات فیزیکی و مکانیکی آن در جدول 1 گزارش شده است. همچنین 
نمودار پراش پرتو X نمونه خاک نیز در شکل 2 آمده است. ترکیب شیمیایی 
خاک با استفاده از آنالیز طیف سنجی فلوئورسانس پرتو X )XRF( در جدول 
2 نشان داده شده است. سیمان مورد استفاده در این تحقیق، سیمان نوع 2 
آنالیز  از  استفاده  با  بوده که مشخصات شیمیایی آن  تهران  کارخانه سیمان 
XRF در جدول 2 آمده است. همچنین زئولیت مورد تحقیق از نوع زئولیت 

و  نمونه برداری  سمنان  شهر  در  معدنی  از   %  98 خلوص  با  کلینوپتیلولیت 
استخراج شده که مشخصات شیمیایی آن بر اساس آنالیز XRF در جدول 2 

گزارش شده است.
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 های دانه بندی و هیدرومتری: منحنی دانه بندی خاک پایه بر اساس آزمایش 1شکل

Fig. 1: Soil granulation curve based on granulation and hydrometric test 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1. منحنی دانه بندی خاک پایه بر اساس آزمایش  های دانه بندی و هیدرومتری

Fig. 1. Soil grain size distribution curve based on sieve analysis and hydrometric test

جدول 1. مشخصات فیزیکی و پلاستیسیته خاک مورد استفاده

Table 1. Physical characteristics and plasticity of clayمورد استفادهفیزیکی و پلاستیسیته خاک : مشخصات  1جدول 
Table 1: Physical characteristics and plasticity of clay 

 مشخصه مقدار  استاندارد 

ASTM D854 71 /2  جامد   یدانه ها چگالی𝐺𝐺𝑠𝑠 
ASTM D4318 1%/29 روانی  حد 
ASTM D4318 2%/21 خمیری  حد 
ASTM D4318 9%/7 خمیری  دامنه 
ASTM D698 3kN/m 1 /17 حداکثر  خشک   مخصوص وزن 
ASTM D698 34%/20  بهینه رطوبت 
ASTM D2487 CL یونیفاید بندیطبقه در  خاک  نوع 
ASTM D2487 %72  ریزدانه  - 200 الک  از  عبوری 
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 خاک رس  X: گراف پراش پرتو 2شکل 

Fig. 2: X-ray diffraction graph of clay 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2. گراف پراش پرتو X خاک رس

Fig. 2. X-ray diffraction graph of clay

جدول  . ترکیبات شیمیایی رس، سیمان و زئولیت

Table 2. Chemical compositions of clay, cement and zeoliteسنجی پرتو طیف درصد وزنی ترکیبات شیمیایی مصالح بر اساس : آنالیز 2جدول X  (XRF)   
Table 2: Analysis of percentage of chemical compounds of materials based on XRF 

 ترکیب شیمیایی رس  سیمان زئولیت 
6.89 24 12.11 LOI 
0.052 0.329 0.239 5O2P 
0.015 0.162 0.664 2TiO 
0.188 0.086 0.114 MnO 
0.56 2.437 3.8 MgO 
2.68 0.989 2.569 O2K 
1.89 0.783 1.805 O2Na 
1.53 45.654 12.371 CaO 
1.29 1.918 5.387 3O2Fe 
11.63 3.646 11.803 3O2Al 
72.98 19.031 49.062 2SiO 
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نحوه نمونه  سازی و برنامه آزمایش ها -  
در این تحقیق ابتدا با انجام آزمایشهای مقدماتی، رطوبت بهینه خاک به 
روش خشک تعیین شد. از آنجا که تثبیت شیمیایی با سیمان نیازمند رطوبت 
خاک-سیمان- و  خاک-سیمان  مخلوط  در  موردنیاز  رطوبت  مقدار  است، 

به   ،)W/C=0/5(  %  50 نسبت  با  سیمان  وزنی  درصد  با  متناسب  زئولیت، 
و  بهینه  افزایش رطوبت  باعث  افزودن سیمان  اضافه گردید.  بهینه  رطوبت 
گاها کاهش دانسیته حداکثر می شود. در آزمایش تراکم به دلیل وجود اثر 
گیرش کاذب، اولیه و نهایی سیمان در فرآیند تراکم خاک در طول مدت زمان 
آزمایش تراکم، این موضوع همواره ایجاد خطا می کند. ضمن اینکه بخشی از 
رطوبت درگیر واکنش شیمایی سیمان می شود )حدود 25 درصد وزن سیمان(. 
لذا در این تحقیق درصد رطوبت بهینه به میزان نصف وزن سیمان افزایش 
داده شد )نسبت آب به سیمان حدود 50 درصد(. تثبیت و اختلاط مصالح به 
روش خشک بوده که طرح نسبت های وزنی در آماده سازی مخلوط و نمونه 
سازی شامل درصد وزنی خاک رس، درصد سیمان و درصد زئولیت در جدول 
به  استناد  با  به توضیح است نسبت های جدول  3 گزارش شده است. لازم 

برخی تحقیقات قبلی برای سیمان و زئولیت انتخاب شده اند.
آزمایش های انجام  شده در این تحقیق شامل مقاومت تک محوری )برای 
ارزیابی مشخصات مکانیکی(، تراکم استاندارد )تعیین رطوبت بهینه و دانسیته 
حداکثر(، هیدرومتری مضاعف و ته نشینی )جهت ارزیابی واگرایی( بوده است 
ساختار   ،)SEM( الکترونی  میکروسکوپ  تفسیر عکس های  با  ادامه  در  که 

تشکیل ژل و پیوندهای شیمیایی نیز مورد تحقیق قرار گرفت.
و مصالح شامل خاک،  مواد  اختلاط،  از  قبل  و  نمونه سازی  ابتدای  در 
سیمان و زئولیت پس از خشک کردن از الک نمره 200 عبور داده شده تا 
تراکم  آزمایش  شوند.  تفکیک  آن  احتمالی  و  درشت  ناخالصی های  و  نخاله 
نوع  از   ASTM D698 استاندارد  استاندارد مطابق  پراکتور  آزمایش  مبنای 
استانداردB  و آزمایش تک محوری به روش استاندارد ASTM D 2166 با 

نرخ کرنش ثابت یک میلیمتر بر دقیقه انجام شده است.

برای ارزیابی واگرایی خاک، روش های فیزیکی و شیمیایی متفاوتی وجود 
مضاعف  هیدرومتری  و  کرامب  پین  هول،  آزمایش  آن  ها  رایج  ترین  که  دارد 
است. از آن  جا که روش پین هول و کرامب نوعی ارزیابی های کیفی هستند، 
برای بررسی تاثیر کمی افزودنی   بر واگرایی دارای محدودیت می  باشند. لذا 
 ASTM در این پژوهش از روش هیدرومتری مضاعف بر اساس استاندارد

D4221 استفاده گردید.

ارزیابی  تحقیق  این  اصلی  اهداف  از  یکی  که  است  توضیح  به  لازم 
در  پژوهش  مورد  خاک  واگرایی  شاخص  تغییر  بر  شیمیایی  افزودنی  تاثیر 
شرایط تثبیت شده و تثبیت نشده است. تفاوت بارز آزمایش هیدرومتری با 
از ماده پراکنش ساز )هگزا متافسفات  هیدرومتری مضاعف در عدم استفاده 

سدیم( و همزن مکانیکی است. 
همچنین برای درک بهتر نحوه جابجایی یون  های تبادلی با کاتیون  های 
موجود در مواد افزودنی، می  توان از آزمایش ته  نشینی بهره گرفت. به عبارتی 
تغییر در رفتار ته  نشینی خاک رس می تواند ناشی از تغییرات در آرایش ذرات 
خاک رس باشد]17[. لذا در این تحقیق از این روش نیز برای ارزیابی تاثیر 
این هدف  برای  استفاده گردید.  پتانسیل واگرایی  تغییر شاخص  بر  افزودنی 
مخلوط ناهمگن رس، رس- سیمان و رس- سیمان- زئولیت به نسبت 1 
به 10 )خاک به آب( درون ظرف مدرج روی یک لرزاننده1 افقی تا رسیدن 
به تعادل قرار گرفتند. پس از آن محلول  به استوانه   شیشه ای مدرج منتقل 
و برای آزمایش هیدرومتری استفاده شدند. با قرائت سطح مخلوط ناهمگن 
خاک در هر محلول در فواصل زمانی مختلف، درصد ته  نشینی مطابق رابطه 

زیر قابل محاسبه است:

(1)(1 )   1 2

2

h hSP
h
−

=                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Shaker

جدول 3. طرح اختلاط و نسبت وزنی مواد و مصالح )درصد وزنی(

Table 3. Mixing plan and weight ratios of materialsطرح اختلاط و نسبت وزنی مواد و مصالح )درصد وزنی(3جدول : 
Table3: Mixing plan and weight ratio of materials and materials 

 جایگزینی زئولیت با سیمان نسبت  سیمان مقدار خاک 
100 % 0 0 

5 /97 % 5 /2 % 0 ،15  % ،30  % ،60 % 
95 % 5 % 0 ،15  % ،30  % ،60 % 
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در این رابطه h1 ارتفاع اولیه مخلوط ناهمگن و h2 ارتفاع نهایی مخلوط 
ناهمگن می باشند. 

سیمانی،  ژل  تشکل  و  تثبیت  ریزساختاری  بررسی  منظور  به  همچنین 
عکس  برداری از برخی نمونه  ها شامل خاک تثبیت نشده، خاک تثبیت شده 
با سیمان و خاک تثبیت شده با سیمان و زئولیت پس از 28 روز عمل آوری 
در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از دستگاه SEM با بزرگ نمایی 3000 و 

5000 انجام شدند.

بحث و تفسیر نتایج- 4
 آزمایش تراکم استاندارد4- 1- 

نتایج این تحقیق در شکل 3 نشان می دهد به طورکلی افزودن سیمان 
به خاک باعث افزایش وزن مخصوص خشک و افزایش رطوبت بهینه خواهد 
شد. این رفتار با در نظر گرفتن فرآیند   سیمانی شدن و تجمیع مخلوط همراه 
با تأثیر وزن مخصوص بالاتر سیمان نسبت به خاک پایه قابل توجیه است. 
افزایش رطوبت بهینه نیز ناشی از نیاز سیمان به جذب آب بیش  تر به منظور 
واکنش های هیدراتاسیون و ساختار همگن مخلوط خاک و سیمان می  باشد. 

گرمای واکنش هیدراتاسیون در این فرآیند تأثیرگذار است.

همچنین در شکل 4 و 5 مشاهده می  شود که جایگزینی زئولیت با سیمان 
باعث کاهش تدریجی در مقادیر حداکثر وزن مخصوص خشک و رطوبت 
بهینه مخلوط رس- سیمان- زئولیت می  شود؛ به طوریکه این تاثیر با افزایش 
می  تواند  خشک  مخصوص  وزن  کاهش  است.  محسوس تر  زئولیت  درصد 
رطوبت  کاهش  باشد.  سیمان  با  مقایسه  در  زئولیت  پایین  چگالی  از  ناشی 
بهینه با افزایش جایگزینی زئولیت نیز با کاهش مقدار سیمان به عنوان عامل 
افزایش رطوبت بهینه ارتباط دارد. علاوه بر این، افزایش جایگزینی زئولیت 
منجر به افزایش توزیع اندازه ذرات در مخلوط شده که این امر می  تواند در 

کاهش رطوبت بهینه نیز موثر باشد.

آزمایش مقاومت تک محوری محصور نشده- 2- 4
نتایج آزمایش تک محوری روی نمونه  های تثبیت  شده و تثبیت  نشده در 
شکل 6 آورده شده است. این نتایج نشان می دهند ترکیب سیمان و زئولیت 
باعث افزایش مقاومت نمونه می شود و مناسب ترین نتیجه در 5 % سیمان با 
موجب   ،Ca)OH(2 ترکیب  وجود  می شود.  حاصل  زئولیت   % جایگزینی 30 
واکنش  یک   صورت  به  زئولیت  در  موجود  آلومینای  و  سیلیس  با  واکنش 
پوزولانی شده و به تولید ژل C-S-H و ژل C-A-H کمک می کند و در 

 
 های مختلف وزنی سیمان منحنی تراکم خاک تثبیت شده با درصد  :3شکل

Fig. 3: Compaction curve of stabilized soil with different weight percentages of cement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 3. منحنی تراکم خاک تثبیت شده با درصد های مختلف وزنی سیمان 

Fig. 3. Compaction curve of stabilized soil with different weight percentages of cement 
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 های جایگزینی مختلف زئولیت سیمان و نسبت % 2/ 5تراکم خاک تثبیت شده با : منحنی 4شکل

Fig. 4: Compaction curve of soil stabilized with 2.5% cement and different replacement ratios of zeolite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 4. منحنی تراکم خاک تثبیت شده با 5/  %  سیمان و نسبت  های جایگزینی مختلف زئولیت

Fig. 4. Compaction curve of soil stabilized with 2.5% cement and different replacement ratios of zeolite 

 
 های جایگزینی مختلف زئولیت سیمان و نسبت %  5: منحنی تراکم خاک تثبیت شده با 5شکل

Fig. 5: Compaction curve of soil stabilized with 5% cement and different replacement ratios of zeolite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 5. منحنی تراکم خاک تثبیت شده با 5 %  سیمان و نسبت  های جایگزینی مختلف زئولیت

Fig. 5. Compaction curve of soil stabilized with 5% cement and different replacement ratios of zeolite 
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نتیجه مقاومت نمونه افزایش می یابد. با افزایش جایگزینی زئولیت بیش از 30 
% مقاومت کاهش می  یابد؛ زیرا مقدار Ca)OH( 2 کافی برای واکنش پوزولانی 
در دسترس نیست؛ لذا بخشی از مواد پوزولانی بدون واکنش و بی  تأثیر باقی 

می  مانند که این مساله توسط برخی محققین نیز گزارش شده است ]18[.

با  شیمیایی  تثبیت  در  که  دهد  می  نشان  تحقیق  این  نتایج  همچنین 
با  اما  است؛  کوچک  کرنش شکست  و  شکننده  و  ترد  نمونه  رفتار  سیمان، 
جایگزین شدن زئولیت )30 %(، کرنش شکست افزایش یافته و رفتار نمونه 
تثبیت  های  نمونه  در  دیگر،  طرف  از  شود.  می  دور  ترد  شکست  حالت  از 

 
 ها در آزمایش بارگذاری تک محوری  کرنش نمونه -: نمودار رفتار تنش6شکل 

Fig. 6: Stress-strain behavior of samples in uniaxial loading test 
 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 6. نمودار رفتار تنش-کرنش نمونه ها در آزمایش بارگذاری تک محوری

Fig. 6. Stress-strain behavior of samples in uniaxial loading test 
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شده با سیمان و زئولیت تا 30 %، مکانیزم تغییرشکل های جانبی نمونه در 
با  حالیکه  در  شد؛  مشاهده  شدن(  )بشکه ای  شکست  و  گسیختگی  شرایط 
افزایش میزان زئولیت بیش از 30 % ظهور چندین ترک عمودی گسترده با 
کاهش انبساط جانبی مشاهده گردید. این تغییر در حالت خرابی، روند نزولی 
شکنندگی و کاهش کرنش شکست نمونه با افزایش درصد جایگزینی زئولیت 

را تأیید می نماید.

 آزمایش هیدرومتری مضاعف4- 3- 
ارزیابی پتانسیل واگرایي بر اساس نتایج آزمایش هیدرومتری مضاعف 
 5 در جدول  »بل«  معیار  بر طبق  و   4 در جدول    معیار »شرارد«  بر طبق 
مضاعف  هيدرومتري  آزمايش    نتايج  همچنين  و20[.  است]19  آمده 
روي خاک پايه و ترکيب خاک- سيمان- زئوليت در جدول 6 ارائه 

شده است. 

جدول 4. تعیین پتانسیل واگرایی در آزمایش هیدرومتری مضاعف بر اساس معیار شرارد]19[ 

Table 4. Dispersion potential in the double hydrometer test based on Sherrard criterion [19]19[ف بر اساس معیار شرارد: تعیین پتانسیل واگرایی در آزمایش هیدرومتری مضاع4جدول[ 
Table 4: Divergence potential in the double hydrometric test based on Sherrard's criterion [19] 

 واگرایی  پتانسیل واگرایی خاک
 % 15  ≥ واگرا  غیر

 %  35 - %  15 متوسط 
 ≥  %35 ا واگر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 5. تعیین پتانسیل واگرایی در آزمایش هیدرومتری مضاعف بر اساس معیار بل[0 [

Table 5. Dispersion potential in the double hydrometer test based on the Bell criterion [20]20[مضاعف بر اساس معیار بل: تعیین پتانسیل واگرایی در آزمایش هیدرومتری  5جدول[ 
Table 5: Divergence potential in the double hydrometric test based on the Bell criterion [20] 

 واگرایی  پتانسیل واگرایی خاک
 % 15 ≥ غیر واگرا 

 % 30 - %15 واگرایی ناچیز 
 %  50 - %  30 واگرایی ملایم 
 ≥  %50 واگرایی شدید 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 6. نتایج حاصل از آزمایش هیدرومتری مضاعف

Table 6. Results of the double hydrometer tests
 : نتایج حاصل از آزمایش هیدرومتری مضاعف 6جدول

Table 6: The results of the double hydrometric test 
 

 واگرایی)%(  پتانسیل واگرایی  نسبت جایگزینی زئولیت با سیمان  نسبت وزنی سیمان  نسبت وزنی خاک
 89 شدید 0 0 100

 35 متوسط  0 2/ 5 97/ 5
 14/ 6 غیر واگرا  30 2/ 5 97/ 5

 29 ناچیز 0 5 95
 8/ 4 غیر واگرا  30 5 95
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نتايج اين بررسی نشان می دهد با افزودن 2/5 درصد سيمان به 
خاک پايه، پتانسيل واگرايی خاک کاهش می  يابد. با وجود اينکه اين 
مخلوط نتواسته معيار »شرارد« را برای غيرواگرا شدن تامين نمايد، 
اما کاهش درصد واگرايی قابل  توجه است. شايان ذکر است بر اساس 
نتايج  واگرايی متوسط است. همچنين  دارای  اين خاک  معيار »بل« 
% زئوليت به جای سيمان  اين بررسی نشان می دهد جايگزينی 30 
در مخلوط سبب کاهش واگرايی خاک شده که بر اساس هر دو معيار 

»شرارد« و »بل« در زمره خاک  های غيرواگرا قرار می  گيرد. 
با افزایش سیمان از 2/5 % به 5 %، کاهش نسبی 6 درصدی   در واگرایی 
مشاهده می شود؛ اما با جایگزینی زئولیت تا 30 % سیمان، بیش  ترین کاهش 
 %  8/4 حالت  این  در  واگرایی  درصد  می افتد.  اتفاق  واگرایی  پتانسیل  در 
زمره  در  خاک  این  »بل«،  و  »شرارد«  معیار  با  مطابق  که  شد  اندازه  گیری 

خا  ک  های غیرواگرا قرار می  گیرد. 
بین  سیمان  ژل  تشکیل  موجب  شیمایی  واکنش  با  سیمان  افزودن 
دانه  های خاک شده و بافت پیوسته  ای بین ذرات به وجود می  آورد. این واکنش 
با ایجاد پیوستگی مناسب بین ذرات، منجر به کاهش خصوصیات خمیری و 
افزایش مقاومت برشی می شود؛ چرا که جایگزینی یون  های کلسیم حاصل 
از هیدراتاسیون سیمان و واکنش با سدیم موجود در خاک واگرا اتفاق افتاده 
است. از سوی دیگر، زئولیت از واکنش با بخشی از کانی  های رسی، آن  ها را 
از حالت ورقه  ای خارج ساخته و سبب کلوخه  ای شدن ذرات رس می  گردد؛ 

زیرا با وجود سیمان واکنش پوزولانی در نمونه رخ داده است. در این شرایط 
در خاک  های واگرا بخشی از یون  های کلسیم حاصل از واکنش  های پوزولانی 
با کاهش سطح  جایگزین یون  های سدیم موجود در خاک واگرا می  گردند. 
ویژه ایجاد شده در ذرات، جذب آب ذرات رس نیز کاهش یافته و کاهش 
خصوصیات خمیری و افزایش سختی نمونه را به همراه خواهد داشت که این 

امر منجر به کاهش پتانسیل واگرایی شده است.

آزمایش ته  نشینی- 4- 4
تحقیقات بسیاری نشان می دهد که تغییر در رفتار ته  نشینی خاک رس را 
می توان به تغییرات در آرایش ذرات آن نسبت داد[17[. لذا می توان با انجام 
آزمایش ته نشینی نیز پتانسیل واگرایی خاکها را ارزیابی کرد. شکل 7 بیانگر 
درصد ته  نشینی خاک مورد مطالعه در مقادیر متفاوت سیمان است که نشان 
همچنین  می  شود.  نشینی  ته  درصد  افزایش  باعث  سیمان  افزودن  می دهد 
زئولیت هستند که  با  از سیمان  بیانگر جایگزینی بخشی   9 و  شکل  های 8 
نشان می دهند این جایگزینی موجب افزایش بیشتر ته  نشینی می  گردد. این 
رفتار را می  توان به کاهش ضخامت لایه مضاعف رس نسبت داد که شرایط 
می شود  موجب  شیمیایی  تثبیت  می  کند.  فراهم  را  بیشتری  واکنش  پذیری 
تجمعی  حالت  به  پراکنده  حالت  از  و  شده  نزدیک    یکدیگر  به  رس  ذرات 
تغییر ماهیت ساختاری پیدا   کنند. همین موضوع کاهش پتانسیل واگرایی را 
به دنبال خواهد داشت. در حضور مقدار کمی یون سدیم، ذرات خاک آب  دار 

 
 رس  خاک نشینیته  آزمایش در سیمان وزنی درصد تاثیر: 7 شکل

Fig. 7: The effect of weight percentage of cement in 
clay sedimentation test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 7. تاثیر درصد وزنی سیمان در آزمایش ته  نشینی خاک رس

Fig. 7. Effect of weight percentage of cement on the result of clay sedimentation test
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  نشینیته  آزمایش در سیمان با زئولیت جایگزینی درصد تاثیر: 8 شکل

 یمان % س 2/ 5شده با   یتخاک رس تثب 

Fig. 8: The effect of replacing zeolite with cement in the 
sedimentation test of stabilized clay with 2.5% cement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 8. تاثیر درصد جایگزینی زئولیت با سیمان در آزمایش ته  نشینی خاک رس تثبیت شده با 5/  % سیمان

Fig. 8. Effect of replacing zeolite with cement on the result of sedimentation test on clay stabilized with 2.5% cement

 
  ینینشدر آزمون ته  یمانبا س  یتزئول  یگزینیدرصد جا یر: تاث 9 شکل

 یمان% س  5شده با   یتخاک رس تثب 
Fig. 9: The effect of replacing zeolite with cement in 

the sedimentation test of stabilized clay with 5% cement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 9. تاثیر درصد جایگزینی زئولیت با سیمان در آزمون ته نشینی خاک رس تثبیت شده با 5 % سیمان

Fig. 9. Effect of replacing zeolite with cement on the result of sedimentation test on clay stabilized with 5% cement
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 واگرایی  پتانسیل کاهش بر  نشینیته  درصد تاثیر  مقایسه: 10 شکل

Fig. 10: The effect of sedimentation percentage on the 
reduction of divergence potential 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 10. مقایسه تاثیر درصد ته  نشینی بر کاهش پتانسیل واگرایی

Fig. 10. Effect of sedimentation percentage on the reduction of dispersion potential

شده و در نتیجه پتانسیل واگرایی افزایش می یابد؛ در حالی که وجود سیمان 
و زئولیت با جایگزینی بخشی از یون  های سدیم در واکنش   پوزولانی باعث 
کاهش ضخامت لایه مضاعف شده و در نتیجه فاصله بین ذرات خاک رس 

را کاهش می دهند. 
از  ناشی  افزایش درصد ته  نشینی  با  نتایج شکل 10 نشان می دهند که 
سیمان  می یابد.  کاهش  خاک  واگرایی  پتانسیل  زئولیت،  و  سیمان  افزودن 
پیوستگی مناسبی بین ذرات رس ایجاد می کند و زئولیت موجب تجمیع بافتی 
افزایش سختی و کاهش  فرآیند ضمن  این  و کاهش سطح ویژه می گردد. 
و  یون سدیم  با  آلومینیوم  و  یون   کلسیم  با جایگزینی  خصوصیات خمیری، 
پتاسیم موجود در خاک، کاهش یا حذف پتانسیل واگرایی را موجب می شوند.

4 -5 -)SEM( آزمایش  های ریزساختاری
تثبیت  در  پوزولانی  واکنش های  بررسی  منظور  به  پژوهش،  این  در 
الکترنی  میکروسکوپ  عکس  تفسیر  از  حاصل،  نتایج  توجیه  و  شیمیایی 
)SEM( استفاده شده است. این تصاویر با بزرگنمایی 3000 برابر در شکل 
نمونه  برای  تفکیک  به   12 شکل  در  برابر   50000 بزرگنمایی  با  و   11
سیمان-   %  5 با   تثبیت  شده  و  سیمان   %  5 با  تثبیت  شده  نشده،  تثبیت 
جایگزینی 30 % زئولیت نشان داده شده است. همان  طور که این شکل ها 

نشان می دهند، ساختار خاک نمونه تثبیت نشده، پیوسته و منسجم مشاهده 
نمونه  در  و  منسجم  خاک  ذرات  سیمان،  با  تثبیت  شده  خاک  در  نمی شود. 
قبلی  حالات  به  نسبت  یکپارچه    ساختاری  زئولیت،  سیمان-  با  تثبیت  شده 
و  پوزولانی  شیمیایی  واکنش های  از  ناشی  موضوع  این  می  شود.  مشاهده 
تبادل یونی در واکنش سیمان - زئولیت و تولید ژل  های کلسیم سیلیکات 
هیدراته می باشد. این واکنش ها باعث کاهش ضخامت لایه دوگانه و تبدیل 
ساختار خاک به یک وضعیت یکپارچه و پیوسته می شوند. اضافه شدن زئولیت 
منجر به کاهش تخلخل و بهبود خواص سطحی میکرو ذرات شده است. این 
تغییر  با  زئولیت  افزودن  یعنی  دارد؛  تطابق  قبلی  تحقیقات  نتایج  با  موضوع 
ساختار ناشی از واکنش پوزولانی، حجم حفرات را کاهش می دهد که این 
امر با عمل  آوری مناسب پیشرفت دارد]21[. سیمان با ایجاد پیوستگی مناسب 
ناشی از ژل سیمانی بین ذرات رس و زئولیت و تجمیع بافتی به کاهش سطح 
افزایش سختی و کاهش خصوصیات خمیری خاک منجر می شود؛  و  ویژه 
پتاسیم  و  سدیم  یون  با  سیمان  آلومینیوم  و  کلسیم  یون    جایگزینی  با  زیرا 
خاک، کاهش یا حذف پتانسیل واگرایی را نتیجه داده است. لذا این عملکرد با 
کاهش تخلخل و نفوذپذیری نمونه  های تثبیت شده و همچنین تولید ترکیبات 
شیمیایی نظیر C-S-H که منجر به افزایش مقاومت فشاری تک محوری 

محصور نشده و کاهش پتانسیل واگرایی خاک شده، قابل توجیه است.
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  تثبت رس و(  B)نمونه  سیمان%   5شده با   یتتثب رس ،(Aنشده )نمونه   یترس تثب   ی،روز عمل آور 28برابر پس از  3000 نماییبا بزرگ  SEM تصاویر :11شکل 

 ( C)نمونه  زئولیت  یگزینی% جا 30با    سیمان%   5 با  شده
Fig. 11: SEM images with 3000 magnification after 28 days of curing, unstabilized clay (A), clay stabilized 

with 5% cement (B) and clay stabilized with 5% cement with 30% zeolite replacement (C) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 11 .تصاویر SEM با بزرگ  نمایی 3000 برابر پس از 28 روز عمل آوری، رس تثبیت نشده )نمونه A(، رس تثبیت شده با 5 % سیمان )نمونه B( و رس 
 .)C تثبت شده با 5 % سیمان با 30 % جایگزینی زئولیت )نمونه

Fig. 11. SEM images with 3000 magnification after 28 days of curing: unstabilized clay (A), clay stabilized with 5% 
cement (B) and clay stabilized with 5% cement and 30% zeolite replacement (C)

 
( و B )نمونه  یمان% س  5شده با  یت(، رس تثب A ه نشده ) نمون  یترس تثب ی،روز عمل آور  28برابر پس از    50000 نماییبا بزرگ  SEM تصاویر :12شکل 

 (C)نمونه   یتزئول  یگزینی% جا  30با   یمان % س  5رس تثبت شده با 
Fig. 12: SEM images with a magnification of 50,000 after 28 days of curing, unstabilized clay (A), clay 
stabilized with 5% cement (B) and clay stabilized with 5% cement with 30% replacement of zeolite (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 12. تصاویر SEM با بزرگ  نمایی 50000 برابر پس از 8  روز عمل آوری، رس تثبیت نشده ) نمونه A(، رس تثبیت شده با 5 % سیمان )نمونه B( و 
)C رس تثبت شده با 5 % سیمان با 0  % جایگزینی زئولیت )نمونه

Fig. 12. SEM images with a magnification of 50,000 after 28 days of curing: unstabilized clay (A), clay stabilized with 
5% cement (B) and clay stabilized with 5% cement and 30% replacement of zeolite (C)
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جمع  بندی و نتیجه  گیری- 5
هدف از این مطالعه، ارزیابی جایگزینی بخشی از سیمان با زئولیت در 
نوعی  واگرایی  پتانسیل  یا حذف  منظور کاهش  به  تثبیت شیمیایی  راستای 
از  مختلف  درصدهای  رس،  خاک  شیمیایی  تثبیت  در  می باشد.  رس  خاک 
آزمایشگاهی،  ارزیابی  با  و  جایگزین  زئولیت  مختلف  نسبت  های  با  سیمان 
تغییر در مقاومت و پتانسیل واگرایی مورد تحقیق قرار گرفت. خلاصه نتایج 

این تحقیق را می توان به صورت زیر خلاصه کرد.
با سیمان و ترکیب سیمان- تثبیت شیمیایی خاک رس   به طور کلی 

علت  که  می شود  بهینه  رطوبت  کاهش  و  چگالی  افزایش  باعث  زئولیت، 
جهت  آب  نیاز  همچنین  و  خاک  با  مقایسه  در  افزودنی  بالای  چگالی  آن 

واکنش های شیمیایی است.
تثبیت شیمیایی توسط سیمان یا ترکیب سیمان- زئولیت باعث افزایش 
مقاومت تک محوری، کاهش کرنش شکست و تغییر رفتار نمونه به حالت ترد 
خواهد شد. افزودن درصد کمی سیمان یا ترکیب سیمان- زئولیت به نمونه، 
مضاعف  هیدرومتری  آزمایش  در  خاک  واگرایی  پتانسیل  کاهش  به  منجر 

می  گردد.
با افزایش مقدار سیمان و زئولیت جهت تثبیت شیمیایی، درصد ته  نشینی 
کاهش  درصد   90 تا  را  واگرایی  پتانسیل  آن  دنبال  به  و  افزایش  مخلوط 

می یابد.
نتایج این تحقیق نشان داد که در تثبیت شیمیایی 5 % وزنی خاک با 
سیمان، جایگزین کردن زئولیت به میزان 30 %، می تواند خاک را غیرواگرا 
کاهش  درصد   90 تا  استاندارد  معیارهای  اساس  بر  واگرایی  نماید. شاخص 

یافت. 
تثبیت شیمیایی سیمان- زئولیت با تشکیل ژل C-S-H موجب کاهش 
حجم منافذ و حفرات شده و ذرات خاک حالت یکپارچه   به خود می گیرند که 
پتانسیل  یا حذف  و همچنین کاهش  بهبود مشخصات مکانیکی  آن  نتیجه 

واگرایی خواهد بود.
جایگزینی 30 % زئولیت موجب می شود ترکیب Ca)OH(2 یک واکنش 
پوزولانی با سیلیس و آلومینای موجود در زئولیت شکل -گیرد و این ترکیبات 
برای تولید ژل  های C-S-H و C-A-H مصرف می  شوند و در نتیجه آن 

بهبود خواص مکانیکی ایجاد می  شود.
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