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ABSTRACT: The surface texture depth is an important indicator for evaluating the skid resistance 
capabilities and providing suitable surface drainage conditions for asphalt pavement, which has a 
direct effect on the safety and comfort of road users. Texture evaluation is one of the main goals of the 
pavement management system. Three-dimensional evaluation is the most accurate method of measuring 
pavement texture characteristics. In this paper, a three-dimensional automatic device based on a hybrid 
imaging technique is presented. In this device, a system consisting of two-dimensional digital cameras 
is designed to provide the required image data. The proposed system has a tool for reducing surface 
friction. This system also makes it possible to evaluate the texture in rainy conditions. Based on the two-
dimensional images taken from the pavement surface, the three-dimensional models of the pavement 
texture are presented. A method for calculating the mean texture depth is presented. Measuring the 
depth of pavement texture in different directions is a capability of this method, which makes it possible 
to uniformly evaluate the depth of the texture in different directions and find the critical direction for 
texture drainage capacity. The proposed system has been used to measure the depth of texture in different 
sections of pavement and the results have been compared with the results of the standard sand patch 
method. This comparison shows a high correlation between the results of the proposed method and a 
standard pavement texture evaluation method.
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1- Introduction
Pavement texture is the main factor affecting road surface 

friction. The surface friction condition is one of the most 
important indicators of pavement safety and the probability 
of accidents. For this reason, the accurate evaluation of 
pavement texture characteristics is one of the main goals of 
pavement management systems [1,2].

In this paper, to achieve a method for automatic evaluation 
of pavement texture with high accuracy, a three-dimensional 
automatic system for pavement texture measurement is 
presented. A new method for calculating MTD in three 
dimensions is proposed. The possibility of automatic 
evaluation of surface characteristics in the presence of water 
and any other polluting liquid is one of the innovations of this 
research.

2- Data acquisition device
One of the main goals of this paper is to provide an 

automatic, accurate, fast, and low-cost system for recording 
pavement surface texture details. In this work, a data 
acquisition device is presented to provide images required for 
further analysis.

The most optimal imaging mode in terms of lighting, 

camera position, and imaging angle has been obtained by 
performing various data acquisitions and reconstruction of 
different 3D models. Figure 1 shows the components and 
output of the pavement texture imaging system.

3- Evaluation of pavement surface texture characteristics
In this research, SfM is used to convert 2D images into 3D 

models with high accuracy. This method is compatible with 
image data obtained from the presented acquisition system. 
Figure 2 shows the 2D images obtained by the presented 
device and the 3D model made by the SfM method.

In this section, the pavement mean texture depth has been 
calculated in a planar and directional manner. The calculation 
method of this index is presented in equation (1). 

The volume is calculated by measuring the three-
dimensional space lower than the highest point in the point 
cloud and its area is considered equal to the number of points 
in the desired area, and the desired index is calculated from 
their division.
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The directional measurement of texture characteristics 
is very important in evaluating its effect on 
characteristics such as friction and surface drainage. 
The texture depth is an important indicator in evaluating 
the surface drainage capability of the pavement.  

 

Fig. 2. The process of 3D modeling  

4. Results and Discussion 

The evaluation of the pavement texture in its different 
states shows its effects on various characteristics of the 
surface texture. In this research, a method for measuring 
the pavement texture depth index was presented in a 
three-dimensional plane. This index is the most 
important criterion for evaluating the impact of texture 
on surface friction and drainage. The calculation of this 
index can be done for the entire surface of the pavement 
or a part of it, each of which can be considered a 
separate and unique criterion.  
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can be considered a separate and unique criterion. 

This system can evaluate linear and planar directions as 
well. In the linear mode, the pavement texture depth index 
is a measure of the surface friction. The reason for this claim 
is that this index indicates how the aggregates are placed 
next to each other, which affects the hysteresis and adhesion 
components of friction. If the directional texture is evaluated 
as a plane, it provides a measure of drainage capability. The 
depth of the texture in each direction indicates the presence 
of water drainage channels between the aggregates in that 
particular direction; Therefore, by checking whether the 
desired direction is in line with the road surface transverse 
slope, it is possible to provide a criterion to evaluate the 
pavement surface drainage.

Table 1 presents the application of this method in 
evaluating directional pavement surface friction. 

Figure 3 shows the correlation of the measurement results 
of the presented method with the sand patch method. 

As seen in this figure, the results of the proposed method 
have a high correlation with the results of the sand method, 
which is a standard method. The correlation coefficient (R) 
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results of the presented method with the sand patch 
method.  

 

Fig. 2. Correlation between the device and sand patch test 
results  

 

As seen in this figure, the results of the proposed 
method have a high correlation with the results of the 
sand method, which is a standard method. The 
correlation coefficient (R) is equal to 0.96. This 
correlation shows the efficiency of the proposed 
method.  

5. Conclusions 

In this research, a new system was presented to measure 
the depth of pavement texture. The main achievement of 
this research is to provide a method based on 2D 
imaging to achieve accurate 3D texture details using 
simple and cheap equipment. An automated 3D data 
acquisition system was presented using a set of five 
simple digital cameras. Based on the accurate three-
dimensional models obtained, the pavement texture 
depth index was calculated in different modes.  

In addition to the ability to calculate texture depth using 
the conventional method that expresses the 
characteristics of pavement texture, linear directional 
evaluation is a measure of pavement surface friction and 
planar directional evaluation is a measure of pavement 
surface drainage condition that can be calculated by this 
method.  

The proposed system is also capable of simulating the 
process of reducing pavement friction due to rainfall. 
With the help of this feature, a suitable method for 
monitoring and evaluating pavement behavior in rainy 
conditions has been provided.  

A comparison of the mean texture depth values 
calculated using the presented system and measured by 
sand patch test showed a high correlation between their 
results. A correlation coefficient of 0.96 has been 
obtained. 
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is equal to 0.96. This correlation shows the efficiency of the 
proposed method. 

5- Conclusions
In this research, a new system was presented to measure 

the depth of pavement texture. The main achievement of 
this research is to provide a method based on 2D imaging to 
achieve accurate 3D texture details using simple and cheap 
equipment. An automated 3D data acquisition system was 
presented using a set of five simple digital cameras. Based 
on the accurate three-dimensional models obtained, the 
pavement texture depth index was calculated in different 
modes. 

In addition to the ability to calculate texture depth using 
the conventional method that expresses the characteristics of 
pavement texture, linear directional evaluation is a measure 
of pavement surface friction and planar directional evaluation 
is a measure of pavement surface drainage condition that can 
be calculated by this method. 

The proposed system is also capable of simulating the 
process of reducing pavement friction due to rainfall. With 
the help of this feature, a suitable method for monitoring and 
evaluating pavement behavior in rainy conditions has been 
provided. 

A comparison of the mean texture depth values   calculated 
using the presented system and measured by sand patch test 
showed a high correlation between their results. A correlation 
coefficient of 0.96 has been obtained.
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ارائه روش جدید ارزیابی سه بعدی بافت روسازی آسفالتی

، حمزه ذاکری بهروز مطاعی، فریدون مقدس نژاد*

دانشکده مهندسی عمران و محیط  زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران(، تهران، ایران.

خلاصه: عمق بافت سطحی شاخصی مهم جهت ارزیابی قابلیت های مقاومت لغزشی و زهکشی سطحی روسازی آسفالتی به شمار 
می آید که تأثیری مستقیم در تأمین ایمنی و راحتی کاربران راه ها دارد. ارزیابی بافت یکی از اهداف اصلی سیستم مدیریت روسازی 
است.  در این مقاله، یک دستگاه خودکار سه بعدی مبتنی بر تکنیک تصویربرداری ترکیبی برای اندازه گیری بافت روسازی ارائه شده 
است. در این دستگاه  یک سیستم متشکل از دوربین های دیجیتال دوبعدی جهت تهیه داده های تصویری موردنیاز طراحی شده 
است. سیستم ارائه شده دارای یک ابزار کاهش اصطکاک سطحی است که شرایط زهکشی سطحی را در انواع روسازی شبیه سازی 
می کند. این سیستم ارزیابی بافت را در شرایط بارندگی نیز امکان پذیر می کند. بر اساس تصاویر دوبعدی برداشت شده از سطح روسازی 
مدل های ابر نقطه سه بعدی بافت روسازی با استفاده از تکنیک ساختار از حرکت ارائه شده است. روشی جهت محاسبه شاخص میانگین 
عمق بافت روسازی بر اساس مدل های سه بعدی تولید شده ارائه شده است. اندازه گیری عمق بافت روسازی به صورت صفحه ای در 
جهات مختلف از قابلیت های این روش است که ارزیابی یکنواخت عمق بافت در جهات مختلف و دستیابی به عمق بافت بحرانی 
زهکشی را امکان پذیر می کند. سیستم ارائه شده جهت اندازه گیری عمق بافت در مقاطع مختلف روسازی مورداستفاده قرار گرفته است 
و مقادیر به دست آمده توسط آن با نتایج روش استاندارد ماسه مقایسه شده است که نشان دهنده همبستگی بالای نتایج این دو روش 
(. نتایج این تحقیق می تواند به ارائه یک روش جدید و کم هزینه برای ارزیابی اصطکاک و  ارزیابی بافت روسازی است)93% = 

ایمنی روسازی در سیستم های مدیریت شبکه روسازی منتج شود.
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مقدمه-  
بافت روسازی عامل اصلی مؤثر بر اصطکاک سطحی راه است. شرایط 
ایمنی  معرف  های  پارامتر  مهم ترین  از  یکی  روسازی  سطحی  اصطکاک 
روسازی و احتمال وقوع حادثه است. به همین دلیل ارزیابی دقیق ویژگی های 
بافت روسازی یکی از اهداف اصلی سیستم های مدیریت روسازی است ]2 و 
1[. بافت سه بعدی روسازی در دودسته میکرو و ماکرو قابل بررسی است. بافت 
ارتفاع mm 0/5 تا mm 50، در مؤلفه پس افت2  با  ماکرو1 )بافت درشت( 
سطحی  زهکشی  تسهیل  با  همچنین  درشت  بافت  است.  مؤثر  اصطکاک 
روسازی به بهبود مقاومت در برابر لغزش در شرایط بارندگی کمک می کند. 
بافت میکرو )ریزبافت( با ارتفاع µm 1 تا  mm 0/5 عامل اصلی تأثیرگذار 

1  Macrotexture
2  Hysteresis

بر اصطکاک در رانندگی با سرعت کم است. این جزء باعث افزایش سطح 
ارزیابی  روسازی،  بافت  اندازه گیری مشخصات  می شود.  جاده  و  تایر  تماس 
غیرمستقیم سایر مشخصات روسازی را ممکن می کند. آلودگی صوتی ناشی 
از مشکلات زیست محیطی  به عنوان یکی  از روسازی  نقلیه  از عبور وسایل 
و  ناپیوسته  بافت  است]3[.  قابل بررسی  روسازی  بافت  دقیق  ارزیابی  با 
یا  ترک خوردگی  مانند  عیوب  وجود  نشان دهنده  است  ممکن  غیریکنواخت 
صاف  سطوح  وجود  همچنین  باشد.  روسازی  در  سنگ دانه ها3  جداشدگی 
مقطعی بر روی بافت روسازی ممکن است نشان دهنده وقوع قیر زدگی باشد 
که با ارزیابی دقیق بافت کاملًا قابل تشخیص است ]5 و 4[. بافت روسازی 
یک عامل اصلی در زهکشی آب های سطحی نیز هست که تأثیر زیادی بر 

پتانسیل وقوع پراش آب4 دارد ]6[.

3  Segregation
4  Hydroplaning

https://dx.doi.org/10.22060/ceej.2024.21475.7734
https://www.orcid.org/0000-0003-3830-4555
https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode
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شاخص های مختلفی برای ارزیابی وضعیت بافت روسازی معرفی شده اند. 
شاخص میانگین عمق بافت(MTD1)  معروف ترین شاخص برای توصیف 
بافت درشت است که عمدتاً از طریق روش استاندارد ماسه محاسبه می شود 
]7[. روش های مرسوم ارزیابی بافت که برای سال های متمادی مورداستفاده 
در  محدودیت ها  این  دارند.  اندازه گیری  در  محدودیت هایی  گرفته اند،  قرار 
ارائه  از آخرین فناوری های  با معرفی روش های جدیدی که  سال های اخیر 
شده استفاده می کنند، پوشش داده شده است. یکی از این روش ها پردازش 
تصویر است. از جنبه های مختلف این روش در ارزیابی مشخصات روسازی 
استفاده شده است. اندازه گیری دقیق جزئیات بافت روسازی مانند مساحت، 
تعداد، فواصل، توزیع، یکنواختی و ده ها اطلاعات دیگر با کمترین هزینه از 
این روش ها نسبت به روش های سنتی هستند. در سالیان اخیر  مزیت های 
ارائه روش های خلاقانه و  ارزیابی و  افزایش کارایی و دقت  هدف محققان 
روش های  است.  بوده  روسازی  مختلف  مشخصات  ارزیابی  برای  کم هزینه 
مطالعات  هستند.  استوار  سه بعدی  مدل سازی  اساس  بر  غالباً  ارزیابی  نوین 
سه بعدی  داده های  اساس  بر  روسازی  ویژگی های  ارزیابی  زمینه  در  زیادی 
روسازی انجام شده است ]9 و 8[. اسکنر بافت لیزری(LTS2)  ابزار دیگری 
با  تجهیزات  این  به کارگیری  نتایج  است.  سه بعدی سطح  اندازه گیری  برای 
تکنیک های آنالیز طیف در استخراج سطح و توزیع بافت در تحقیق ارائه شده 
و  حسگرها  است]10[.  شده  گزارش  قابل قبول  همکاران،  و  دونگ  توسط 
دوربین های لیزری ابزارهای اصلی تصویربرداری سه بعدی هستند که دقت 

آنها در اندازه گیری جزئیات بافت روسازی ثابت شده است ]12 و 11[.
سه بعدی  روش های  و  دوبعدی  شاخص های  دوبعدی  روش های 
شاخص های سه بعدی را ارائه می دهند. ازآنجایی که هدف اصلی اندازه گیری 
است،  ممکن  دقت  بالاترین  با  روسازی  از  معینی  سطح  ارزیابی  بافت، 
از  یکی  هستند.  روسازی  ارزیابی  برای  بهتری  معیار  سه بعدی  شاخص های 
به  دسترسی  سه بعدی،  ارزیابی  روش های  از  استفاده  در  جدی  چالش های 
ابزارهای اندازه گیری متناسب با اهداف تحقیقاتی موردنظر است. در برخی از 
مطالعات، ابزارهای اندازه گیری بافت باید با ابزارهای دیگر ترکیب شوند تا به 
هدف خود دست یابند و کل داده های موردنیاز را فراهم کنند. دردسترس بودن 
ارائه  روش  باتوجه به  است.  مهم  بسیار  نیز  مورداستفاده  روش  کم  هزینه  و 
شده در ]13[ می توان داده های سه بعدی مناسب را از بافت سطحی روسازی 

استخراج کرد.
تکنیک ساختار از حرکت (SfM)  یکی از روش های مدل سازی سه بعدی 

1  Mean Texture Depth
2  Laser texture scanner

هر سطح، جسم یا ناحیه موردنظر است. در این روش مدل سازی سه بعدی 
مختلف  موقعیت های  یا  زوایا  از  شده  برداشت  دوبعدی  تصاویر  اساس  بر 
الگوریتم ها برای تشخیص  از  با استفاده از مجموعه ای   SfM .استوار است
ویژگی های معین در تصاویر و اتصال آنها با مقایسه تصاویر مختلف، مدل های 
سه بعدی را می سازد. پس از شناسایی ویژگی های مختلف در تصاویر، اندازه، 
شکل و موقعیت ویژگی های شناسایی شده توسط تکنیک های فتوگرامتری 
تعیین می شود. در نهایت، مدل های چندوجهی با محاسبه جهت های نسبی 

تصاویر و مختصات سه بعدی نقاط بازسازی می شوند ]14-16[.
اصول مدل سازی سه بعدی را می توان در قالب دو جزء اساسی توضیح 
داد: جستجوی نقاط موردنظر و بازسازی تدریجی. استخراج ویژگی، تطبیق 
ویژگی و اصلاح هندسی سه مرحله از مرحله جستجوی نقاط موردنظر است. 
فاز دوم  بین تصاویر اصلاح شده هندسی است.  روابط  این مرحله  خروجی 
SfM از محاسبه موقعیت تصاویر و ساخت مدل ابر نقطه سه بعدی تشکیل 

شده است. مراحل این فاز انتخاب جفت تصاویر3، ثبت تصاویر، مثلث بندی4 
و تنظیم دسته ای5 است.

دوربین های  از  مجموعه ای  با  نما  چندین  از  روسازی  سطح  اصل،  در 
بین  از همپوشانی  بالایی  دیجیتال تصویربرداری می شود. لازم است سطح 
  (SIFT6)تصاویر در نظر گرفته شود. الگوریتم تبدیل ویژگی ثابت مقیاس
 .]17[ می شود  استفاده  تصاویر  در  مشترک  ویژگی های  شناسایی  برای 
داده  مطابقت  تصاویر  همه  در  و  شده  استخراج  شناسایی شده  ویژگی های 
برآورد  تصویر  جزئیات  مختصات  و  دوربین  اولیه  موقعیت های  تا  می شوند 
شود. این مختصات به طور مکرر با استفاده از کمینه سازی حداقل مربعات 
  (RANSAC7) غیرخطی پالایش می شوند. الگوریتم اجماع نمونه تصادفی
برای تطبیق ویژگی استفاده می شود ]18[. پارامترهای دوربین، موقعیت های 
نسبی دوربین و هندسه صحنه با تنظیم دسته ای تخمین زده می شوند. نتیجه 
ابر نقطه ای پراکنده در  بافت به شکل  این فرایند، مکان یابی مشخصه های 

یک سیستم مختصات سه بعدی است.
شاخص میانگین عمق بافت روسازی یکی از پرکاربردترین شاخص های 
سه بعدی است که عمدتاً برای توصیف زبری بافت استفاده می شود ]7[. این 
شاخص به طور سنتی با تقسیم حجم مقدار معینی ماسه یا هر ماده دیگری 
با دانه بندی یکنواخت بر مساحت توزیع آن در یک مساحت دایره ای بر روی 

3  Image pair selection
4  Triangulation
5  Bundle adjustment
6  Scale Invariant Feature Transform
7  Random Sample Consensus
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 MTD سطح روسازی تعیین می شود. آزمایش ماسه روش اصلی محاسبه
است ]19[.

بادقت  بافت روسازی  ارزیابی خودکار  به روشی جهت  باهدف دستیابی 
بافت  اندازه گیری  برای  سه بعدی  خودکار  سیستم  یک  مقاله  این  در  بالا، 
روسازی ارائه شده است. در ابتدا، دستگاهی متشکل از یک سیستم جمع آوری 
تصویر با ترکیبی از دوربین های دوبعدی ارائه شده است. یک سیستم نوآورانه 
کاهش اصطکاک سطحی طراحی شده است که امکان ارزیابی بافت را در 
ابر  ارائه می دهد. سپس مدل های  حضور سطوح مختلف آب روی روسازی 
  (SfM) حرکت  از  ساختار  روش  اساس  بر  روسازی  بافت  سه بعدی  نقطه 
مورفولوژیکی  ویژگی های  اساس  بر  روسازی  بافت  می آیند. عمق  به دست 
سه بعدی بافت استخراج می شوند. در نهایت با استفاده از توانایی ایجاد شرایط 
بارندگی، روشی برای ارزیابی بافت روسازی ارائه می شود. نوآوری این تحقیق 
در ارائه یک سیستم جدید و کم هزینه برای محاسبه شاخص های سه بعدی 
از  استفاده  با  پیشنهادی  است. سیستم  بارانی  و  شرایط خشک  در  روسازی 
با نور یکنواخت مشکل تغییرات  سیستم نورپردازی خاص و ایجاد محیطی 
اندازه گیری دوبعدی که منجر به ایجاد حفره در  روشنایی و ایجاد سایه در 
مدل سه بعدی می شود را حل می کند. روش جدیدی برای محاسبه MTD در 
سه بعد پیشنهاد شده است. امکان ارزیابی خودکار مشخصات سطح در شرایط 
وجود آب و هر مایع آلوده کننده دیگر از دیگر نوآوری های این تحقیق است.

اجزای سیستم داده برداری-  
یکی از اهداف اصلی این مقاله ارائه یک سیستم خودکار، دقیق، سریع 
و کم هزینه برای ثبت جزئیات بافت سطح روسازی است. در این کار، یک 
دستگاه برداشت داده برای ارائه تصاویر موردنیاز برای تجزیه وتحلیل بیشتر 

ارائه شده است. در این بخش اجزای دستگاه ساخته شده ارائه می شود.
چارچوب این دستگاه از دو قسمت داخلی و خارجی تشکیل شده است. 
قسمت خارجی این امکان را فراهم می کند تا فرایند تصویربرداری تحت تأثیر 
شرایط محیطی قرار نگیرد. این چارچوب همچنین امکان اتصال کل سیستم 
قسمت  می کند.  فراهم  میدانی  برداشت های  انجام  برای  را  نقلیه  به وسیله 
امکانات  با کمک  که  است  داده  برداشت  به سیستم  مربوط  دستگاه  داخلی 
را فراهم کرده است.  تأثیر عوامل خارجی  از  تأمین روشنایی فضایی عاری 
در فرایند تصویربرداری، زاویه نور ممکن است عمود بر سطح نباشد. در این 
شرایط سنگ دانه های بالاتر روی سطح روسازی سایه می اندازند. این مشکل 
ایجاد حفره هایی در مدل های سه بعدی می شود. سیستم روشنایی  به  منجر 
برای ایجاد نور یکنواخت در محیط تصویربرداری و جلوگیری از ایجاد سایه 
بر روی سطح نصب شده است. شکل 1 دستگاه جمع آوری داده های تصویری 

سه بعدی بافت روسازی را نشان می دهد.

سیستم کاهنده اصطکاک سطحی- 1- 2
ارائه  روسازی  اصطکاک  کاهش  فرایند  شبیه سازی  برای  سیستم  این 

 
 یبافت روساز بعدیسه یریتصو هایداده برداشتدستگاه : 1شکل 

Fig.1: Pavement texture 3D image acquisition device 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1. دستگاه برداشت داده های تصویری سه بعدی بافت روسازی

Fig. 1. Pavement texture 3D image acquisition device
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شده است. این کار با پاشش مایع روی سطح روسازی با شدت های مختلف 
انجام می شود که می تواند سطوح مختلف کاهش اصطکاک سطح روسازی را 
شبیه سازی کند. مایع می تواند از هر نوع باشد )آب، روغن یا هر نوع آلاینده 

دیگری(. 

سیستم داده برداری تصویری- 2- 2
این قسمت شامل 5 دوربین با قابلیت تصویربرداری دوبعدی است که در 
فواصل یکسان در فضایی به وسعت cm ² 2500 نصب شده اند. همپوشانی 
60% روبه جلو و 30% به صورت جانبی در جای گذاری دوربین ها در نظر گرفته 
طولی  و  عرضی  شیب  اندازه گیری  قابلیت  بخش  این  همچنین  است.  شده 
روسازی را به عنوان عاملی مؤثر در زهکشی و اصطکاک سطحی دارد. خروجی 
این بخش پنج تصویر دوبعدی است که توسط دوربین های تعبیه شده برداشت 
شده اند. شکل 2 اجزا سیستم جمع آوری داده های تصویری بافت روسازی و 
خروجی آن را نشان می دهد. به منظور جلوگیری از تأثیر دمای محیط در نتایج 
ارزیابی، داده برداری انجام شده در این تحقیق در محدوده دمایی 18 تا 23 
درجه انجام شده است. همچنین در این پژوهش از روشی استفاده شده که 
بازسازی می کند. در صورت وجود  ابرنقاط  مدل های سه بعدی را  به صورت 
نقاط کمتری تشکیل شده  از  ایجاد شده  نامطلوب در تصاویر، مدل  شرایط 
تحلیل های  در  و  نشده  بازسازی  بالایی  بادقت  بافت  جزئیات  نتیجه  در  و 
بعدی مورداستفاده قرار نمی گیرند؛ بنابراین با انجام داده برداری های مختلف 
روشنایی،  نظر  از  تصویربرداری  حالت  بهینه ترین  سه بعدی،  مدل  ساخت  و 

لحاظ  داده برداری  و در سیستم  به دست آمده  زاویه تصویربرداری  و  موقعیت 
شده است تا مدل سازی با کمترین خطا انجام شود.

ارزیابی مشخصات بافت سطحی روسازی-  
مدل سازی سه بعدی بافت- 1- 3

در این تحقیق از SfM برای تبدیل تصاویر دوبعدی به مدل های سه بعدی 
بادقت بالا استفاده می شود. این روش با داده های تصویری به دست آمده از 
سیستم جمع آوری داده ارائه شده در این مقاله سازگار است. شکل 3 تصاویر 
دوبعدی به دست آمده توسط دستگاه ارائه شده و مدل سه بعدی ساخته شده با 

روش SfM را نشان می دهد.

استخراج شاخص سه بعدی- 2- 3
شاخص های  اندازه گیری  امکان  نقطه  ابر  بر  مبتنی  سه بعدی  داده های 
بادقت بالا فراهم کرده اند. در این بخش شاخص  بافت روسازی را  ارزیابی 

عمق بافت روسازی به صورت صفحه ای و جهتی محاسبه شده است.

عمق بافت روسازی- 1- 2- 3
روش محاسبه این شاخص در رابطه )1(  ارائه شده و در شکل 4 به طور 
شماتیک نشان داده شده است. در این روش مطابق با ماهیت شاخص عمق 
بافت روسازی که از تقسیم حجم بر سطح ماده پخش شده بر سطح روسازی 
محاسبه می شود. حجم روسازی فضای سه بعدی پایین تر از بلندترین نقطه 
در ابر نقطه و مساحت آن برابر با تعداد نقطه های موجود در ناحیه موردنظر 

 
 یبافت روساز یریتصو هایداده برداشت ستمیسو خروجی  اجزا : 2شکل 

Fig.2 : Components of pavement texture image acquisition device 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2. اجزا  و خروجی سیستم برداشت داده های تصویری بافت روسازی

Fig. 2. Components of pavement texture image acquisition device
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 بعدیسهمدل  به یابیدست: روند 3شکل 

Fig.3: The process of 3D model reconstruction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 3. روند دستیابی به مدل سه بعدی

Fig. 3. The process of 3D model reconstruction

 
 : محاسبه شاخص میانگین عمق بافت روسازی4شکل 

Fig.4: Calculation of pavement mean texture depth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 4. محاسبه شاخص میانگین عمق بافت روسازی

Fig. 4. Calculation of pavement mean texture depth
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در نظر گرفته می شود و از تقسیم آنها شاخص موردنظر محاسبه می شود.
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که در آن  p هر نقطه، z ارتفاع، D عمق، ، Vol حجم  و A مساحت 
ناحیه موردنظر در روی سطح روسازی است.

عمق بافت جهتی- 2- 2- 3
اندازه گیری جهتی مشخصه های بافت اهمیت زیادی در ارائه مناسب ترین 
مانند  مشخصه هایی  در  آن  تأثیر  و  بافت  وضعیت  ارزیابی  برای  معیارها  
ارزیابی  در  مهمی  شاخص  بافت  عمق  دارد.  زهکشی سطحی  و  اصطکاک 
در  این شاخص  ارزیابی  می آید.  به شمار  روسازی  قابلیت زهکشی سطحی 
زهکشی  وضعیت  از  معیاری  می تواند  روسازی  در سطح  مختلف  راستاهای 

روسازی ارائه بدهد. 
سطحی  بافت  مشخصات  جهتی  استخراج  توانایی  شده  ارائه  سیستم 
را  صفحه ای  و  خطی  به صورت  می تواند  مشخصات  این  دارد.  را  روسازی 

در  را  و صفحه ای  به صورت خطی  روسازی  بافت  استخراج    5 دارد. شکل 
چهار جهت 0، 30، 45 و 90 درجه نشان می دهد. با محاسبه شاخص ها در 
جهت های مختلف  می توان راستای بحرانی اصطکاک را در سطح روسازی 

استخراج کرد.

نتایج4و4بحث-44
در  بافت  تأثیرات  بیانگر  آن  مختلف  حالات  در  روسازی  بافت  ارزیابی 
جهت  روشی  تحقیق  این  در  است.  سطحی  بافت  مختلف  مشخصه های 
اندازه گیری شاخص عمق بافت روسازی به صورت صفحه ای سه بعدی ارائه 
شد. این شاخص مهم ترین معیار ارزیابی تأثیر بافت در اصطکاک و زهکشی 
از  موردنظر  سطح  کل  برای  می تواند  شاخص  این  محاسبه  است.  سطحی 
روسازی یا بخشی از آن صورت گیرد که هرکدام می توانند معیاری جداگانه 
و منحصربه فرد محسوب شوند. این سیستم توانایی ارزیابی جهتی خطی و 
صفحه ای را نیز دارد. در حالت خطی شاخص عمق بافت روسازی معیاری از 
قابلیت اصطکاک سطحی روسازی است. دلیل این ادعا ازاین جهت است که 
این شاخص بیانگر چگونگی قرارگرفتن سنگ دانه ها در کنار یکدیگر است که 
بر مؤلفه های پس افت1 و چسبندگی2 اصطکاک تأثیرگذار است. درصورتی که 
قابلیت  از  معیاری  گیرد  قرار  ارزیابی  مورد  به صورت صفحه ای  بافت جهتی 
1   Hysteresis
2  Adhesive

 
 

 جهتی روسازیو صفحه ای خطی : استخراج بافت 5شکل 

Fig.5: Extraction of linear and planar directional pavement texture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 5. استخراج بافت خطی و صفحه ای جهتی روسازی

Fig. 5. Extraction of linear and planar directional pavement texture
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زهکشی را ارائه می دهد. عمق بافت جهتی بیشتر در هر جهت بیانگر وجود 
کانال های تخلیه آب در بین سنگ دانه ها در آن جهت خاص است؛ بنابراین 
می توان با بررسی اینکه آیا جهت موردنظر در راستای شیب عرضی و خروج 
ارزیابی زهکشی  یا خیر، معیاری جهت  از سطح جاده قرار گرفته است  آب 
شده  ارائه  شاخص های  مختلف  انواع   1 جدول  داد.  ارائه  روسازی  سطحی 
جدول  این  در  می دهد.  نشان  را   آن ها  با  مرتبط  ارزیابی  مورد  مشخصه  و 
ارزیابی  به طور خلاصه چگونگی  این بخش،  در  موارد موردبحث  باتوجه به 
ارائه  شده  پیشنهاد  شاخص های  توسط  روسازی  بافت  سطحی  مشخصات 
اصطکاک سطحی  ارزیابی  در  شده  ارائه  روش  کاربرد   6 است. شکل  شده 
روسازی نشان می دهد. همان طور که در این شکل مشاهده می شود راستای 
راستاهای  در  روسازی  جهتی  بافت  عمق  اندازه گیری  با  اصطکاک  بحرانی 
مختلف می تواند معیاری از مقاومت لغزشی روسازی ارائه دهد. در این حالت 
خودروها  حرکت  راستای  در  شاخص  این  اگر  بحرانی،  شاخص  محاسبه  با 
در خط عبوری راه ها باشد، ایمنی راه موردنظر از منظر مشخصات روسازی 
در  و  بوده  کمتر  روسازی  بافت  عمق  راستا  آن  در  زیرا  بود.  خواهد  کمتر 
نتیجه نوع قرارگیری سنگ دانه ها پتانسیل مقاومت در برابر لغزش روسازی و 
مؤلفه های آن را تحت تأثیر قرار داده و اصطکاک روسازی کمتر خواهد بود. 
شکل 7 واقعیت ذکر شده در مورد تأثیر عمق بافت بر مؤلفه های پس افت 
به  مربوط  اصطکاک  پس افت  مؤلفه  می دهد.  نمایش  را  بافت  چسبندگی  و 
پتانسیل مستهلک کردن انرژی لاستیک در حال حرکت توسط سنگ دانه های 

روسازی است. در این حالت سنگ دانه های هر نوع روسازی باعث تغییر شکل 
لاستیک های خودرو می شوند. بدیهی است که این تغییر حالت موقتی بوده و 
لاستیک سعی در حفظ حالت طبیعی خود دارد. در نتیجه پس از عبور از هر 
سنگ دانه روسازی، لاستیک دوباره به حالت قبلی خود بازمی گردد؛ اما این 
تغییر حالت ها موجب استهلاک انرژی چرخ می شود. هرچه این تغییر شکل 
بزرگ تر باشد تلاش لاستیک برای اندرکنش با سطح جهت حفظ ساختار خود 
بیشتر بوده و چسبندگی و اصطکاک بین لاستیک و سطح روسازی بیشتر 
خواهد بود. همان طور که مشاهده می شود چگونگی قرارگیری سنگ دانه ها در 
مقدار و زاویه اندرکنش بین چرخ و سطح مؤثر است که این قرارگیری کاملًا 
متأثر از عمق بافت روسازی است. همچنین وجود ریزبافت مناسب در سطح 
روسازی موجب زبر شدگی بافت می شود که این زبری بافت عامل مهمی 
باتوجه به مدل سازی  البته  در تأمین اصطکاک سطحی روسازی خواهد بود. 
سه بعدی بادقت بالا توسط این روش امکان برداشت بافت ریز میسر بوده؛ 
اما این مؤلفه تأثیری بر عمق بافت روسازی ندارد. سیستم ارائه شده توانایی 
برداشت پیوسته راه را دارد که با استفاده از آن می توان راستای بحرانی را 
در طول مسیر برای یک شبکه راه برداشت کرد و معیاری از مناسب بودن یا 

نبودن بافت روسازی از منظر زهکشی و اصطکاک سطحی ارائه داد.
شکل 8 کاربرد روش ارائه شده در ارزیابی زهکشی سطحی بافت روسازی 
را ارائه می دهد. در این حالت وجود عمق بافت بیشتر در هر جهت نشان دهنده 
وجود کانال های خروج آب در جهت عمود بر آن راستا و پتانسیل زهکشی 

 
 

 یروساز یاصطکاک سطح یابیکاربرد روش ارائه شده در ارز: 6شکل 

Fig.6: The application of the presented method in the evaluation of pavement surface friction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 6. کاربرد روش ارائه شده در ارزیابی اصطکاک سطحی روسازی

Fig. 6. Ehe application of the presented method in the evaluation of pavement surface friction
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 عمق بافت روسازی در اصطکاک بین سطح روسازی و لاستیک خودرو ریتأث: 7شکل 

Fig.7: Effect of pavement texture depth on friction between pavement surface and car tires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 7. تأثیر عمق بافت روسازی در اصطکاک بین سطح روسازی و لاستیک خودرو

Fig. 7. Effect of pavement texture depth on friction between pavement surface and car tires

 
 

 یوسازبافت ر یسطح یزهکش یابیکاربرد روش ارائه شده در ارز: 8شکل 

Fig.8: The application of the presented method in evaluating pavement surface drainage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 8. کاربرد روش ارائه شده در ارزیابی زهکشی سطحی بافت روسازی

Fig. 8. The application of the presented method in evaluating pavement surface drainage

بیشتر است. بدیهی است که این جهت بایستی در جهت خروج آب از سطح 
راه باشد و با بررسی جهت بحرانی زهکشی می توان معیاری از مناسب بودن 
شرایط آن برای مقاطع روسازی موردمطالعه ارائه داد که در این سیستم با 
بهره گیری از روش استخراج جهتی بافت که در بخش های قبل توضیح داده 

شد قابلیت انجام آن وجود دارد.
انجام شده  از بررسی  ارائه شده جدول 1 نمونه ای  باتوجه به توضیحات 
توسط سیستم ارائه شده در 4 مقطع روسازی به صورت نمونه نشان می دهد. 
میانگین  درجه  راستای صفر  دوم  مقطع  در  می شود  مشاهده  که  همان طور 
عمق بافت بیشتری دارد. این موضوع نشان می دهد که اصطکاک در راستای 
حرکت وسیله نقلیه بیشتر خواهد بود. همچنین این موضوع نشان دهنده وجود 

کانال های آب در جهت عمود بر راستای حرکت و خروج آب از کناره روسازی 
است که این شرایط مناسبی از نظر زهکشی سطحی خواهد بود. 

ایمنی  سنجش  برای  معیاری  بارانی  شرایط  در  روسازی  بافت  ارزیابی 
بالاترین حد است. وجود آب  پتانسیل تصادف در  این شرایط  راه است. در 
برای  مناسبی  ارائه روش های  را کاهش می دهد.  اصطکاک سطح روسازی 
ارزیابی وضعیت کاهش اصطکاک در قالب شاخص های عددی اهمیت زیادی 
دارد. جدول 2 شاخص های مختلف و مشخصه مورد ارزیابی آنها را نمایش 

می دهد.
در سیستم ارائه شده در این کار، علاوه بر ارائه یک دستگاه منحصربه فرد 
جهت اندازه گیری بافت روسازی، یک سیستم کاهش اصطکاک نیز ارائه شده 



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 56، شماره 4، سال 1403، صفحه 441 تا 456

45 

جدول 1. نتایج روش ارائه شده در ارزیابی بافت جهتی روسازی

Table 1. The results of the presented method in pavement directional texture evaluation

 یروساز یبافت جهت یابیروش ارائه شده در ارز جینتا:  1جدول 

Table1: The results of the presented method in pavement directional texture evaluation 

 عمق بافت

 درجه 09

 عمق بافت

 درجه 54

 عمق بافت

 درجه 09

 عمق بافت

 درجه 9

 تصویر مقطع روسازی

03/9 90/9 0/9 09/9 

 
90/9 00/9 0/9 03/9 

 
04/9 05/9 04/9 0/9 

 
00/9 04/9 09/9 90/9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2. شاخص ها و مشخصه مورد ارزیابی

Table 2. Indicators and characteristic to be evaluated

 و مشخصه مورد ارزیابی هاشاخص:  2جدول 

Table2: Indicators and characteristic to be evaluated 
 شاخص مشخصه مورد ارزیابی توضیحات

 بافتشتدربیانگر  ، این شاخصگیریاندازهبا توجه با ماهیت 
است. بافت  مؤثراصطکاک   افتپس مؤلفهدر روسازی است که 

به بهبود مقاومت در  یروساز یسطح یزهکش لیبا تسه درشت
 .کندمیکمک  یبارندگ طیبرابر لغزش در شرا

 میانگین عمق بافت بافتدرشت

 اصطکاک سطحی سطحیاصطکاک  افتپس یهامؤلفهبر  تأثیر 
عمق بافت  نیانگیم

 یخط یجهت

د مور در جهت هادانهسنگ نیآب در ب هیتخل هایکانالوجود  انگریب
 ارزیابی

 زهکشی سطحی
عمق بافت  نیانگیم

 ایصفحه یجهت
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است. شکل 9 روند کاهش سطح آب و افزایش اصطکاک روسازی را در یک 
بخش روسازی نشان می دهد که توسط دستگاه پیشنهادی گرفته شده است. 
اصطکاک  پتانسیل  بر  متغیری  تأثیر  روسازی  در  آب  مختلف  سطوح  وجود 
می توان یک  توصیف شده،  از سه شاخص  استفاده  با  دارد.  روسازی  سطح 
اندازه گیری از پتانسیل اصطکاک روسازی در طی زهکشی آب سطحی ارائه 
کرد. در این راستا می توان یک روش ارزیابی بافت روسازی ارائه کرد. این 
روش مناطقی را که همچنان می توانند در ایجاد اصطکاک در هنگام بارندگی 
نقش داشته باشند، مشخص می کند. این رویکرد قسمت های متأثر از آب را 

حذف می کند و بافت را بر اساس شاخص های پیشنهادی ارزیابی می کند.
توسط  به دست آمده  روسازی  عمق  میانگین  شاخص های  بین  مقایسه 
ارائه شده  ماسه  استاندارد  روش  با  تجربی  اندازه گیری  و  ارائه شده  سیستم 
است. آزمایش ماسه بر روی 70 مقطع روسازی انجام شده است. سیستم ارائه 
شده نیز برای اندازه گیری MTD روسازی در همان مقاطع مورداستفاده قرار 
گرفته است. رابطه نتایج دو روش با استفاده از رگرسیون خطی ساده بررسی 
شده است. مراحل محاسبه معادله خطی رگرسیون مطابق با رابطه )2( است:
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پیشنهادی  سیستم  و  ماسه  روش  بیانگر  ترتیب  به   m و   s آن  در  که 
هستند.

شکل 10 همبستگی نتایج اندازه گیری روش ارائه شده را با روش ماسه 

روش  نتایج  می شود،  مشاهده  شکل  این  در  که  همان طور  می دهد.  نشان 
استاندارد  روش  یک  که  ماسه  روش  نتایج  با  بالایی  همبستگی  پیشنهادی 
تست  نتایج   5 و   4 و جداول  دو روش  نتایج  جزئیات   3 دارد. جدول  است، 
ارائه می دهند. ضریب  را  آماری ضرایب  ANOVA رگرسیون و اطلاعات 

همبستگی (R)  برابر 0/96 است. این موضوع نشان می دهد که یک رابطه 
مستقیم بسیار قوی بین میانگین عمق بافت های اندازه گیری شده وجود دارد. 
در  ازآنجایی که  است.  پیشنهادی  روش  کارایی  نشان دهنده  همبستگی  این 
این روش از داده های مبتنی بر ابر نقطه استفاده می شود که دقت بالایی در 
ثبت جزئیات دارد، می توان گفت که تفاوت جزئی در نتایج اندازه گیری بافت 
به دلیل دقت کمتر روش ماسه است. دخالت مهارت های انسانی در فرایند 
اندازه گیری و دقت پایین در برداشت ویژگی های ریزبافت دو نقص آزمایش 

ماسه است که موجب این اختلاف ناچیز شده است.

نتیجه4گیری-54
در این پژوهش سیستمی جدید جهت اندازه گیری عمق بافت روسازی 
ارائه شد. دستاورد اصلی این تحقیق ارائه روشی مبتنی بر برداشت دوبعدی 
تجهیزات  از  استفاده  با  بافت  سه بعدی  دقیق  جزئیات  به  دستیابی  جهت 
استفاده  با  داده سه بعدی خودکار  برداشت  است. یک سیستم  ارزان  و  ساده 
اساس  بر  شد.  ارائه  ساده  دیجیتال  دوربین  پنج  از  متشکل  مجموعه ای  از 
مدل های سه بعدی دقیق به دست آمده، شاخص عمق بافت روسازی در سه 
حالت مختلف محاسبه شد. علاوه بر توانایی محاسبه عمق بافت به روش 
جهتی  ارزیابی  است،  روسازی  درشت  بافت  ویژگی های  بیانگر  که  مرسوم 
صفحه ای  جهتی  ارزیابی  و  روسازی  سطحی  اصطکاک  از  معیاری  خطی 
این روش  توسط  که  روسازی هستند  از وضعیت زهکشی سطحی  معیاری 

 
 بافت در شرایط بارندگی برداشت وضعیت: 9شکل 

Fig.9: Texture evaluation in rainy conditions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 9. برداشت وضعیت بافت در شرایط بارندگی

Fig. 9. Texture evaluation in rainy conditions
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 : همبستگی نتایج روش ارائه شده با روش ماسه01شکل 

Fig.10: Correlation between the results of the presented method and the sand patch method 
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شکل 10. همبستگی نتایج روش ارائه شده با روش ماسه

Fig. 10. Correlation between the results of the presented method and the sand patch method

جدول 3. جزئیات نتایج دو روش

Table 3. Details of the methods results

 جزئیات نتایج دو روش: 3جدول 

Table3: Details of the methods results 
 روش ماسه  بعدیسه

 عدادت 39 39

 میانگین 0444/9 0450/9

 هنجاری 99/9 54/9
 :(α) یداریمعنسطح  94/9

 چولگی 084/9 009/9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA جدول 4. جدول

Table 4.  ANOVA table

 ANOVA: جدول 4جدول 

Table 4: ANOVA table 
منبع  درجه آزادی  مجموع مربعات میانگین مربعات محاسبه شده F نتیجه

 تغییرات
P=0 834 45/9 45/9 4 رگرسیون 

 خطا 38 5/9 9  

 کل 30 48/9 9  
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قابل محاسبه خواهند بود. سخت افزار پیشنهادی همچنین قابلیت شبیه سازی 
فرایند کاهش اصطکاک روسازی در اثر بارندگی را دارد. به کمک این قابلیت، 
روشی مناسب برای پایش و ارزیابی رفتار روسازی در شرایط بارانی ارائه شده 
است. مقایسه مقادیر میانگین عمق بافت محاسبه شده با استفاده از سیستم 
ارائه شده و اندازه گیری شده با آزمایش  ماسه، همبستگی بالایی را بین نتایج 

آنها نشان داد. ضریب همبستگی  0/96 به دست آورده شده است.
از مزایای سیستم پیشنهادی می توان به ارزیابی خودکار بافت روسازی در 
سه بعد سطحی، جهتی خطی و جهتی صفحه ای، حذف تأثیر مهارت و قضاوت 
انسان و امکان محاسبه تمامی شاخص های ارزیابی بافت روسازی در سه بعد 
بادقت بالا اشاره کرد. یکی از ویژگی های مهم سیستم پیشنهادی، توانایی 
استخراج رفتار روسازی در شرایط بارندگی و نحوه زهکشی آب های سطحی 
است. تأثیر بافت روسازی بر اصطکاک در مجاورت آب قابل اندازه گیری است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از روش مبتنی  در نهایت، 
بر تصویر با کمک دوربین های ساده و ترکیب آن با ابزارهایی که وضعیت 
کاهش اصطکاک را شبیه سازی می کنند، منجر به ارائه روشی مناسب برای 
ارزیابی وضعیت روسازی شده است؛ بنابراین باتوجه به عدم امکان استفاده از 
روش استانداردی مانند آزمایش ماسه در سطح شبکه، اجرای این روش در 
روسازی  بافت  به جزئیات  دستیابی  به  منجر  روسازی  مدیریت  سیستم های 
بادقت بالا و هزینه کم خواهد شد. این روش قابلیت ارزیابی بافت در شرایط 
کاهش  چگونگی  می تواند  و  دارد  را  آب  مختلف  سطوح  حضور  و  خشک 
اصطکاک را در انواع روسازی ارزیابی کند. تأثیر حضور آب در انواع روسازی 
روسازی  هر  در  اصطکاک  کاهش  این  اصطکاک می شود.  کاهش  به  منتج 
متفاوت است. این روش می تواند این کاهش را در انواع روسازی محاسبه کند 
و رویه هایی که کاهش اصطکاک کمتری داشته باشند به عنوان رویه مناسب 

از نظر اصطکاک و مقاومت لغزشی معرفی می شوند.
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