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ABSTRACT: In this research, the effect of waste polybutadiene rubber (PBR) has been investigated in 
the performance evaluation of asphalt mixtures containing RAP. Different percentages of RAP, including 
20, 30, and 50%, were selected to prepare the asphalt mixture. To prepare polymer-modified bitumen, 
bitumen 60/70 was mixed with 5% by weight of waste PBR polymer and then added to asphalt mixtures 
containing different percentages of RAP. In this study, four-point bending beam, modified Lottman and 
Hamburg Wheel-Track tests were performed to evaluate the fatigue behavior,  moisture susceptibility, 
and the rutting resistance of asphalt mixtures containing RAP, respectively. The results showed that 
the presence of utilized waste polymer significantly improved the fatigue behavior of asphalt mixtures 
containing 20 and 30% RAP compared to the control mixture. Also, the use of this polymer can be used 
in asphalt mixtures with a RAP percentage of less than 50% (about 40%) without any concern about 
reducing the fatigue resistance of asphalt. Furthermore, the results showed that by using waste PBR 
in asphalt mixtures containing RAP, the resistance of the mixtures against moisture susceptibility has 
increased significantly compared to the control mixture. The results of the Hamburg Wheel-track test 
also showed that the combination of RAP materials and used waste polymer could reduce the rut depth 
by 70% in comparison with the control mixture.
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1- Introduction
Reclaimed Asphalt Pavement (RAP)  are materials,  

produced by grinding asphalt pavements and stored and 
collected in deposit places[1]. One of the problems of adding 
RAP materials to hot mix asphalt (HMA) is reducing its 
resistance to fatigue cracking[2]. This is because, with the 
addition of RAP materials, the asphalt mixture becomes 
harder and becomes more brittle at intermediate temperatures 
due to the loads caused by the fatigue phenomenon[3]. 
Various strategies have been introduced to increase the 
fatigue resistance of asphalt mixtures containing RAP, such 
as the use of rejuvenators, bitumen with high penetration 
degree, polymers, etc. [1, 4-7]. Today, due to the large amount 
of polymer waste, their use in the modification of asphalt 
binder used in pavement has been proposed as a task among 
researchers[8]. Mansourkhaki et al. investigated the effect of 
PBR polymer on the chemical and rheological properties of 
bitumen specimens containing recycled bitumen from RAP 
and found that there are good statistical correlations between 
the chemical and rheological properties of these specimens[9].

According to previous research, it can be pointed out that 
in these studies, the combined effect of rejuvenator and waste 
PBR waste polymer on bitumen containing recycled bitumen 

and asphalt mixtures containing RAP was investigated. Also, 
many researches have focused on the effect of waste polymers 
only on HMA asphalt mixture. Therefore, this research tried 
to investigate the effect of waste polymer alone on asphalt 
mixtures containing RAP. This research aimed to determine 
whether this waste polymer can have a positive effect on the 
intermediate temperature behavior or the fatigue life without 
having a negative effect on other functional parameters such 
as moisture sensitivity and rutting resistance.

One of the characteristics of this research is that the PBR 
polymer waste can be placed as an environmentally friendly 
option next to the use of small asphalt materials, which itself 
is a recycled material. Considering that little research has 
been done on the effect of waste PBR on asphalt mixtures 
containing different percentages of RAP, in this research the 
effect of this residue on the performance characteristics of 
asphalt mixtures containing different percentages of RAP (0, 
20, 30, and 50%) takes place.

2- Materials and methodology
The type of aggregates selected in this research was 

limestone aggregates that were prepared from the Asbcheran 
mine located in Rodehen City, Iran. The RAP materials were 

*Corresponding author’s email: D.daryae@malayeru.ac.ir
                                  
                                  Copyrights for this article are retained by the author(s) with publishing rights granted to Amirkabir University Press. The content of this article                                                  
                                 is subject to the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC 4.0) License. For more information, 
please visit https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.

https://dx.doi.org/10.22060/ceej.2024.22226.7933
https://orcid.org/0000-0002-7288-5456
https://orcid.org/0000-0003-0957-2913


D. Daryaee and M. Vamegh, Amirkabir J. Civil. Eng., 57(1) (2025) 25-44, DOI: 10.22060/ceej.2024.22226.7933

26

collected from one of Tehran’s highways. The bitumen was 
extracted from the RAP materials in accordance with the 
ASTM D2172 method and then recovered using the rotatory 
evaporator (ASTM D5404).

Considering that the gradation curve of RAP materials 
was not within the allowable range of standard gradation, 
the gradation of RAP materials was modified by adding 4% 
filler. In this research, bitumen with a penetration degree of 
60-70 was selected as control bitumen. The bitumen used was 
obtained from the Tehran Refinery. PBR waste was prepared 
from polybutadiene rubber wastes (PBR1220) obtained from 
the Arak Petrochemical Factory.

To prepare  waste polymer modified bitumen (WPMB), 
control bitumen (70/60 bitumen) with 5% by weight of PBR 
waste in a high shear speed mixer ( 6000 rpm) was mixed 
for 60 min at 160 °C. In this research, four types of asphalt 
mixture designs were evaluated:
• The first mixture: control asphalt mixture without RAP 

(unmodified),
• the second mixture: asphalt mixture with 20% RAP and 

80% new  materials (20%RAP+WPMB)
• the third mixture: asphalt mixture containing 30% RAP 

and 70% new materials (30%RAP+WPMB)
• the fourth mixture: asphalt mixture containing 50% RAP 

and 50% new materials (50%RAP+WPMB)

In this research, from each mixing design, three cylindrical 
samples were used for the Hamburg Wheel Track test and six 
samples were used for the Indirect Tensile Test (ITS) using a 
Superpio rotary compactor. To perform the four-point beam 
fatigue test, using a Prism Shear Box Compactor, samples 
with dimensions of 150x160x450 mm with a void percentage 
of 4% were prepared. 

3- Discussion and Results
The results of average fatigue life (Nf50) were obtained for 

different asphalt mixtures with different percentages of RAP 
at three strain levels of 500, 700, and 800 microstrains and 
are compared with each other in Figure 1. As seen in Figure 
1, by comparing the fatigue life of 30% RAP + WPBR and 
50% RAP + WPBR mixtures with 30% RAP and 50% RAP 
respectively, it can be concluded that the addition of waste 
polymer in asphalt mixtures containing 30% RAP has been 
able to increase the fatigue life in strain levels of 500 and 700 
microstrains by 85% and 38%, respectively, and in asphalt 
mixtures containing 50% of RAP, it has been able to increase 
the fatigue life in strain levels of 500 and 700 microstrains by 
50% and 68%, respectively, compared to mixtures containing 
RAP without polymer.

Figure 2 shows the TSR value of all asphalt mixtures. As 
can be seen in the figure, with the increase in the percentage 
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Figure 3 shows the average rut depth of asphalt 
mixtures containing different percentages of RAP 
mixed with polymer bitumen compared to the control 
mixture. Based on the obtained results, with the increase 
of RAP percentage, the rut depth of the asphalt mixture 
has decreased. Therefore, the combination of RAP 
materials and bitumen modified with WPBR has had a 
positive performance in increasing the rutting 
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of RAP, the amount of TSR has increased. Therefore, the 
combination of bitumen modified with WPBR along with 
RAP materials has a positive effect on reducing the moisture 
susceptibility of asphalt mixtures compared to the control 
mixture. In Figure 2, by comparing the results of TSR in 
asphalt mixtures containing 30% and 50% RAP, in two cases 
without waste polymer and with PBR waste polymer, the 
effect of PBR additive in improving moisture susceptibility 
can be clearly seen.

Figure 3 shows the average rut depth of asphalt mixtures 
containing different percentages of RAP mixed with polymer 
bitumen compared to the control mixture. Based on the 
obtained results, with the increase of RAP percentage, the 
rut depth of the asphalt mixture has decreased. Therefore, 
the combination of RAP materials and bitumen modified 
with WPBR has had a positive performance in increasing the 
rutting resistance, so that with the addition of 50% RAP, the 
rut depth of the mixture has decreased by 70% compared to 
the rut depth of the control mixture. 

4- Conclusions
The main results obtained from this study are:

• The presence of PBR waste polymer improved the 
fatigue performance of asphalt mixtures containing more 
than 30% (approximately 40%) compared to the control 
mixture without RAP.

• By comparing the test results of modified Latman and 
bending beam fatigue tests in asphalt mixtures containing 
30% and 50% RAP, in two cases without waste polymer 

and with PBR waste polymer, it was found that the 
addition of PBR waste polymer to asphalt mixtures 
containing RAP increases fatigue and moisture resistance 
of asphalt mixtures up to 50% RAP.

• The obtained results of the rut depth in asphalt mixtures 
showed that the use of bitumen modified with the waste 
polymer along with RAP materials still had a decreasing 
effect on the rut depth (improving rutting resistance) of 
the mixtures.
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ارزیابی عملکردی مخلوط های آسفالتی حاوی درصدهای مختلف مصالح خرده آسفالتی اصلاح 
شده با پلیمر پسماند پولی بوتادین رابر

، مصطفی وامق2 داریوش دریایی1* 
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خلاصه: در این تحقیق اثر پلیمر پسماند پولی بوتادین رابر )PBR(، در ارزیابی عملکردی مخلوط های آسفالتی حاوی مصالح خرده 
آسفالتی  )RAP( بررسی شده است. درصدهای مختلف RAP  شامل 20، 30 و 50 درصد برای تهیه مخلوط آسفالتی انتخاب شدند. 
برای تهیه قیر پلیمری، قیر 60/70   با 5 درصد وزنی از پلیمر پسماند PBR مخلوط شده و به عنوان قیر تازه در مخلوط های آسفالتی 
حاوی RAP اضافه شد. در این مطالعه آزمایش های تیرچه خمشی چهار نقطه ای برای ارزیابی رفتار خستگی مخلوط ها، آزمایش لاتمن 
اصلاح شده برای ارزیابی حساسیت رطوبتی و آزمایش ویل تراک هامبورگ برای ارزیابی مقاومت شیارشدگی مخلوط های آسفالتی 
حاوی RAP استفاده شد. نتایج نشان داد که وجود پلیمر ضایعاتی مورداستفاده باعث شده که مقاومت خستگی مخلوط های آسفالتی 
حاوی 20 و 30 درصد RAP نسبت به مخلوط کنترل افزایش قابل توجهی داشته باشد. همچنین استفاده از این پلیمر می تواند در 
مخلوط های آسفالتی با درصد RAP کمتر از 50 درصد )حدوداً 40 درصد( بدون هیچ گونه نگرانی از کاهش مقاومت خستگی آسفالت 
استفاده کرد. همچنین نتایج نشان داد که با استفاده از قیر پلیمری در مخلوط های آسفالتی حاوی RAP ، مقاومت مخلوط ها در برابر 
حساسیت رطوبتی افزایش قابل توجهی نسبت به مخلوط کنترل داشته است. نتایج آزمایش ویل تراک هامبورگ هم نشان داد که 

ترکیب مصالح RAP و قیر پلیمری توانسته است، عمق شیار را تا 70 درصد نسبت به مخلوط کنترل کاهش دهد.
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مقدمه-  
مصالح خرده آسفالتی (RAP1)، مصالحی هستندکه از تراشیدن آسفالت 
در  و  تولید  کننده  آسیاب  دستگاههای  توسط  شده  مضمحلل  روسازیهای 
و  سالخورده  قیر  از  مصالح  این  شوند]1[.  می  اوری  جمع  و  دپو  محلهایی 
سنگدانه های قدیمی تشکیل می شوند. امروزه با هدف نگهداری از منابع 
 RAP بازیافت سرد و گرم آسفالت از مصالح تجدید ناپذیر در پروژه های 
استفاده می شود]2[. به دلیل اکسیداسیون و از بین رفتن مواد فرار قیر موجود 
آن  پارامترهای  از  بسیاری  و  شده  پیر  و  سالخورده  قیر   ،RAP مصالح  در 
دچار   .... و  ویسکوزیته  نفوذ،  درجه  فاز،  زاویه  مختلط،  برشی  مدول  مانند 
 RAP تغییر می شود]3[. محققین همیشه در استفاده از درصدهای مختلف
در تهیه مخلوط آسفالت داغ  سعی داشتند تا بتوانند مخلوطی در حد مخلوط 
که  مشکلاتی  از  یکی  کنند]3-5[.  تولید   RAP مصالح  بدون  داغ  آسفالت 

1  Reclaimed Asphalt Pavement

افزودن مصالح RAP به آسفالت داغ دارد، کاهش مقاومت آن در برابر پدیده 
 ،RAP افزودن مصالح  با  که  است  بدین خاطر  امر  این  است]6[.  خستگی 
مخلوط آسفالتی سخت تر شده و در دمای متوسط برابر بارهای وارده ناشی 
از پدیده خستگی شکننده تر می شود]7[. راهکارهای مختلفی برای افزایش 
مقاومت خستگی مخلوط های آسفالتی حاوی RAP معرفی شده است مانند 

استفاده از جوانسازها، قیرهای با درجه نفوذ بالا، پلیمرها و ]1, 5, 8-10[.
قیر  خصوصیات  احیا  باعث  جوانسازها  افزودن  که  داد  نشان  تحقیقات 
پارامترهای عملکردی  دیگر  و  مقاومت خستگی  و می تواند  سالخورده شده 
قیر و مخلوط های آسفالتی حاوی RAP را نسبت به مخلوط کنترل )همان 
و  عامری  ببخشد]7[.  بهبود   )RAP مصالح  بدون  داغ  آسفالتی  مخلوط 
همکارانش نشان دادند که افزودن جوانساز های نفتی باعث بهبود مقاومت 
 .]11-12[ RAP می شوند  درصد  تا 100  آسفالتی  خستگی مخلوط های 
مقاومت  می تواند  جوانساز  و  پلیمر  ترکیبی  اثر  که  داد  نشان  تحقیقات 
خستگی مخلوط آسفالتی حاوی 50 درصد RAP را به طور چشمگیری بالا 
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RAP دارای مقاومت شیارشدگی  ازآنجاییکه مخلوط های حاوی  ببرد]13[. 
بر  دینامیکی  خزش  آزمایش  نتایج  از  استفاده  با  محققین  هستند،  مناسبی 
روی مخلوط های حاوی 50 درصد RAP دریافتند که افزایش پلیمر پسماند 
PBR اثر منفی بر مقاومت شیار شدگی مخلوط های حاوی RAP ندارد]13[.

امروزه به دلیل مقدار زیاد پسماندهای پلیمر، استفاده از آنها در اصلاح 
محققین  بین  در  وظیفه  یک  به عنوان  روسازی  در  مورداستفاده  قیرهای 
 )  SBR1( استایرن-بوتادین-رابر  از  و همکاران  لی  است]14[.  مطرح شده 
دریافتند  آنها  کرد.  استفاده   RAP مخلوط  به  جدید  افزودنی  یک  به عنوان 
که SBR توانایی افزایش مقاومت مخلوط آسفالتی در برابر ترک خوردگی 
همچنین  داراست.  را  بالا  دما  در  شیارشدگی  مقاومت  و  پایین  دمای  در 
حساسیت مخلوط ها را نسیت به رطوبت کاهش می دهد]5[. کیم و همکاران 
پلیمر  پیو  سوپر  غیرمستقیم  کشش  آزمون های  از  استفاده  با  که  دریافتند 
استایرن-بوتادین-استایرن(SBS2) می تواند مقاومت خستگی و شیارشدگی 
با مخلوط های  را در مقایسه   RAP مخلوط های آسفالتی حاوی 35 درصد 

شاهد بدون RAP بهبود بخششد]15[.
 SBR بر اساس تحقیقاتی که بر روی افزودن پلیمرهای ضایعاتی نظیر
بر روی مخلوط های آسفالتی HMA شده است، نتایج نشان داده که استفاده 
ترک خوردگی  مقاومت  افزایش  در  قابل توجهی  نقش  افزودنی ها  این  از 
 HMA آسفالتی  مخلوط های  شیارشدگی  مقاومت  و   خستگی  مقاومت  و 

داشته اند]16-17[. 
اصلاح  قیر  و  کننده  جوان  از  ترکیبی  که  دریافتند  همکاران  و  موگاور 
معمولی  با مخلوط  مقایسه  در  را  بالا   RAP پلیمری عملکرد مخلوط  شده 
  LAS3 بهبود می بخشد]1[. در سال 2021 محققین با انجام آزمایش های
و MSCR4 دریافتند که ترکیب پلیمر پسماند PBR5 و جوانساز می تواند 
مقاومت خستگی و مقاومت شیارشدگی قیرهای حاوی قیر بازیافتی را بهبود 
بر خصوصیات  را   PBR پلیمر   اثر  و همکارانش  منصورخاکی  بخشد]14[. 
شیمیایی و رئولوژیکی قیرهای حاوی قیربازیافتی بررسی کردند و دریافتند 
خوبی  آماری  ارتباط  قیرها  این  رئولوژیکی  و  شیمیایی  بین خصوصیات  که 

برقرار است]18[. 
 MSCR منصورخاکی و همکارش در سال 2020 با انجام آزمایش های
پسماند  پلیمر  حاوی  که  بازیافتی  قیرهای  روی  بر  بالا  دمای  در   DSR و 

1. Styrene-Butadiene-Rubber
2. Styrene-Butadiene-Styrene
3. Linear Amplitude Sweep
4. Multiple Stress Creep Recovery
5. Poly-Butadiene-Rubber

R و  پارامتر  افزایش  باعث   PBR پلیمر  افزودن  بودند، دریافتند که   PBR

کاهش Jnr می شود که این امر نشان دهنده افزایش مقاومت شیارشدگی این 
نوع قیرها بود]19[.

عامری و همکارانش در سال 2019 اثرات پلیمر پسماند PBR را بر روی 
 time)آزمایش جاروب زمان انجام  با  آنها  بررسی کردند.  بازیافتی  قیرهای 
sweep) بر روی این قیرها متوجه شدند که قیرهای حاوی 30 درصد قیر 

بازیافتی که با پلیمر پسماند اصلاح شده بودند، دارای مقاومت بسیار بالایی 
در برابر پدیده خستگی می باشند]12[.  

در سال 2022، با استفاده از آزمایش pull-off مقاومت چسبندگی نمونه 
های قیری حاوی درصد های مختلف قیر بازیافتی بررسی شد. نتایج نشان 
داد که با افزایش درصد قیر بازیافتی به دلیل پیوستگی که از قبل بین مصالح 
های  نمونه  مقاومت چسبندگی  است،  داشته  وجود  سالخورده  قیر  و  سنگی 
نتایج  بین  خوبی  نسبتا  آماری  رابطه  همچنین  یابد.  می  افزایش  نیز  قیری 
آزمایش pull-off و نتایج آزمایش لاتمن اصلاح شده برای این نوع قیرها 

معرفی گردید]20[.
 PBR پلیمر  پسماند  که  است  این  تحقیق  این  ویژگی های  از  یکی 
می تواند به عنوان یک گزینه دوستدار محیط زیست در کنار استفاده از مصالح 

خرده آسفالتی که خود یک مصالح بازیافتی است، قرار گیرد.
باتوجه به تحقیقات قبل و مطالعات پیشین می توان به این نکته اشاره کرد 
که در این مطالعات بیشتر اثر ترکیبی جوان ساز و پلیمر پسماند PBR  بر 
روی قیرهای حاوی قیر بازیافتی و مخلوط های آسفالتی حاوی RAP بررسی 
شده بود. همچنین بسیاری از تحقیقات اثر پلیمرهای پسماند را فقط بر روی 
مخلوط آسفالتی HMA بر سی کرده بودند؛ بنابراین در این تحقیق سعی 
حاوی  آسفالتی  مخلوط های  بر  به تنهایی   PBR پسماند  پلیمر  اثر  فقط  شد 
RAP  بررسی شود. هدف از این تحقیق این بود که آیا این پلیمر ضایعاتی 

می تواند تاثیر مثبتی بر رفتار دمای میانی یا همان عمر خستگی داشته باشد 
بدون اینکه اثر منفی بر دیگر پارامترهای عملکردی نظیر حساسیت رطوبتی 

و مقاومت شیارشدگی داشته باشد.
 PBR پسماند  اثر  زمینه  در  کمی  تحقیقات  تاکنون  اینکه  باتوجه به   
 RAP مختلف  درصدهای  حاوی  آسفالتی  مخلوط های  روی  بر  به تنهایی 
انجام شده است، در این تحقیق تأثیر این پسماند بر خصوصیات عملکردی 
 50 و   30  ،20  ،0(  RAP مختلف  درصدهای  حاوی  آسفالتی  مخلوط های 
چهار  خمشی  تیرچه  آزمایش  از  تحقیق  این  در  گیرد.  می  صورت  درصد( 
آزمایش کشش غیر  از  ارزیابی مقاومت خستگی مخلوط ها،  برای  نقطه ای 
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مستقیم لاتمن اصلاح شده برای ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط ها و از 
آزمایش ویلتراک هامبورگ1  برای ارزیابی مقاومت شیارشدگی مخلوط های 

آسفالتی استفاده شده است.

مصالح مورداستفاده -  
2 -1 -RAP مصالح سنگی و

مصالح سنگی تازه مورداستفاده در ساخت مخلوط های آسفالتی در این 
راههای  آسفالتی  روسازی  نامه  آیین   4 شماره  دانه بندی  اساس  بر  تحقیق 

1. Hamburg Wheel-Track

ایران )نشریه 234( دانه بندی شده و در شکل)1( نشان داده شده است]21[. 
از  انتخابی در این تحقیق، سنگدانه های آهکی بود که  نوع سنگدانه های 
معدن اسب چران  واقع در شهرستان رودهن تهیه گردید. خصوصیات  مصالح 

سنگی مورد استفاده در جدول 1 آورده شد.
از  یکی  به  مربوط  تهران   شهرداری  دپوی  از  نیز   RAP مصالح   
بزرگراه های تهران تهیه شد.  قیر موجود در مصالح RAP با استفاده از روش 
 ASTM استاندارد  اساس  بر  و سپس  شده  مستخرج   ASTM D2172

D5404 بازیابی گردید. آزمایش های درجه نفوذ و  نقطه نرمی بر روی قیر 

جدول 1. خصوصیات مصالح سنگي مورد استفاده

Table 1. Characteristics of used aggregate
 خصوصيات مصالح سنگي مورد استفاده  - 1جدول 

Table 1-  Characteristics of used aggregate 
 

 شرح
نتايج 
 آزمايش

حدود مجاز طبق نشريه 
 استاندارد آزمايش 432

 رويه آستر

 AASHTO T96 34 24 3/44 )درصد( آنجلسلسحداکثر سايش به روش 
 BS 812 42 34 61 حداکثر ضريب تورق )درصد(

 ASTM  D5821 34 04 33 )درصد( 2شکستگي در دو جبهه روي الک شماره حداقل 
 AASHTO  T85 2/4 2/4 4/4 دانه(حداکثر درصد جذب آب )مصالح درشت

 AASHTO  T84 2/4 0/4 2/4 حداکثر درصد جذب آب )مصالح ريزدانه(
 ASTM C127 - - 23/4 دانه( مصالح سنگي درشتgr/cm3وزن مخصوص واقعي )

 ASTM C128 - - 34/4 ( مصالح سنگي ريزدانهgr/cm3مخصوص واقعي )وزن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RAPتازه و  یمصالح سنگ یبنددانه: 1 شکل

Fig. 1- Gradation of virgin aggregate and RAP 
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بازیابی شده )قیر سالخورده( صورت گرفت و نتایج نشان داد که قیر سالخورده  
موجود در مصالح RAP دارای درجه نفوذ 30 دهم میلیمتر و نقطه نرمی 57 

درجه سانتیگراد بوده است.
 با انجام آزمایش تعیین درصد قیر موجود در مصالح RAP با استفاده از 
روش سوزاندن مطابق استاندارد  ASTM D6307-19، درصد قیر موجود 
در مصالح  RAP در حدود 5/5 درصد وزنی مخلوط بدست آمد. سپس برای 
ساخت نمونه  های مخلوط بتن آسفالتی با ترکیب  های مختلف  RAP بایستی 
از  بعد  بندی  دانه  که همان  تراشه  واقعی مصالح سنگی مصالح  بندی  دانه 
اینکه دانه بندی مصالح  به  با توجه  استخراج قیر است، در نظر گرفته شود. 
با افزودن 4  RAP در محدوده دانه بندی شماره 4 آیین نامه قرار نداشت، 

درصد فیلر دانه بندی مصالح RAP اصلاح شد. درشکل 1، دانه بندی مصالح 
RAP  نیز نشان داده شده است.

قیر- 2- 2
در این تحقیق قیر با درجه نفوذ 70-60 به عنوان قیر کنترلی انتخاب شد. 
قیر مورداستفاده از پالایشگاه تهران تهیه شد. خصوصیات قیر مورداستفاده در 

جدول 2 آورده شده است. 

پلیمر ضایعاتی PBR )پسماند(- 3- 2
قیر  تهیه  برای   )WPBR( رابر1  بوتادین  پولی  این تحقیق، پسماند  در 
پسماند  شد.  استفاده   RAP مصالح  به  افزودن  جهت  شده  اصلاح  پلیمری 
PBR از دورریزهای پولی بوتادین رابر )PBR1220( تهیه شده از کارخانه 

1. Waste poly butadiene Rubber

پتروشیمی اراک تهیه شد )شکل 2(. مشخصات PBR1220 در جدول 3 
آورده شده است.  پسماند پلیمر PBR به دلیل هزینه کم، دردسترس بودن و 
خاصیت دمای انتقال شیشه ای )Tg( پایین در این تحقیق استفاده شده است. 

آماده سازی نمونه ها- 3
برای تهیه قیر اصلاح شده پلیمری )WPMB( که قرار است به عنوان 
قیر تازه در مخلوط های آسفالتی حاوی 20، 30 و 50 درصد افزوده شود، قیر 
کنترلی )قیر 60/70( با 5 درصد وزنی پسماند PBR در یک همزن با سرعت 
درجه   160 دمای  در  دقیقه   60 مدت  به  دقیقه(  در  دور   6000( بالا  برشی 

سانتیگراد مخلوط شد. 
حاوی  بازیافتی  قیرهای  روی  بر   2019 سال  در  که  تحقیقی  باتوجه به 
از  استفاده  با  قیر  نمونه  تصویر  است،  گرفته  صورت   PBR پسماند  پلیمر 
آزمایش AFM نشان می دهد که پدیده فلوکوله شدن در قیر بازیافتی حاوی 

جدول 2. مشخصات قیر مورداستفاده 60/70

Table 2. Characteristics of used 60/70 bitumen

 07/07 مورداستفاده: مشخصات قير 2جدول 

Table 2- Characteristics of used 60/70 bitumen 

 
 مقدار  (ASTM)دارد ناستا ویژگی

 D99 430 نقطه اشتعال )درجه سانتیگراد(

 644بیشتر از  D113 درجه )سانتیمتر( 42در دماي  پذيريشکل

 D36 23 نقطه نرمي )درجه سانتیگراد(

 D5 12 درجه )دهم میلیمتر( 42دماي  درجه نفوذ در

 D70 461/6 درجه 42چگالي ويژه در دماي 

 D4402 312 درجه )میلي پاسکال ثانیه( 632در دماي  ويسکوزيته چرخشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضایعاتی PBR: 2 شکل

Fig. 2- Waste PBR 
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Fig. 2. Waste PBR
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پلیمر PBR رخ نمی دهد. همانطور که در شکل3 مشاهده می شود، در این 
نمونه قیر فقط ذرات با ساختار زنبوری شکل (bee structure) آن هم به 
دلیل وجود قیر بازیافتی )قیر سالخورده( و ذرات بسیار ریز پوسته پوسته شکل 

به دلیل وجود پلیمر پسماند دیده می شود]16[. 
و50   30 حاوی  قیر  نمونه های  روی  بر  ذخیره سازی  پایداری  آزمایش 
طبق  بودند،  شده  ترکیب   PBR پسماند  پلیمر  با  که  بازیافتی  قیر  درصد 
و  بالا  قسمت  در  نرمی  نقطه  گرفت.  صورت   PP5 شماره  آشتو  استاندارد 
پایین نمونه های قیری انجام شد. همانطور که در جدول4 مشاهده می شود، 

چون تفاوت نقطه نرمی بین قسمت بالا و پایین نمونه های قیری کمتر از 
2/5 درجه سانتیگراد است، می توان نتیجه گرفت که نمونه های قیری حاوی 

پلیمر پسماند PBR دارای پایداری ذخیره سازی می باشند. 
در این تحقیق چهار نوع طرح مخلوط آسفالتی مورد ارزیابی قرار گرفت: 
مخلوط اول: مخلوط آسفالتی کنترلی که بدون RAP قیر خالص 60/70 
)اصلاح نشده(، مخلوط دوم: مخلوط آسفالتی با 20 درصد RAP و 80 درصد 
مصالح سنگی جدید و قیر اصلاح شده، مخلوط سوم: مخلوط آسفالتی که 
حاوی 30 درصد RAP و 70 درصد مصالح سنگی جدید و قیر اصلاح شده 

PBR 1220 جدول 3. مشخصات پلیمر

Table 3. Characteristics of PBR 1220

 PBR1220: مشخصات پليمر 3 جدول

Table 3- Characteristics of PBR 1220 

 
 مقدار  (ASTM)دارد ناستا ویژگی

 ML 1+4 @100°C) ویسکوزیته مولکولی

(MU)) 
D1664 5±55 

 55/0حداکثر  D1416 درصد وزنی() مواد فرار
 5/0حداکثر  D1416 درصد وزنی() درصد خاکستر

 69 حداقل - Cisدرصد 
 050 - نقطه ذوب )درجه سانتیگراد(

 90-> - درجه سانتیگراد() یاشهیشدمای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [16]پسماند PBR یحاو یافتیباز ریمربع( ق کرومتریم 04*04) AFM ی: عکس توپوگراف3شکل 

Fig. 3- AFM topography photo (40 x 40 square micrometers) of recycled bitumen containing waste PBR [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 3. عکس توپوگرافی AFM )40*40 میکرومتر مربع( قیر بازیافتی حاوی PBR پسماند]16[

Fig. 3. AFM topography photo (40 x 40 square micrometers) of recycled bitumen containing waste PBR [16]
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و مخلوط چهارم: مخلوط آسفالتی که حاوی 50 درصد RAP و 50 درصد 
مصالح سنگی جدید و قیر اصلاح شده .

برای تعیین درصد قیر بهینه در هر مخلوط آسفالتی از روش طرح اختلاط 
 5 جدول  شد]22[.  استفاده   ASTM D-1559 استاندارد  مطابق  مارشال 

نتایج طرح اختلاط را برای هر مخلوط نشان می دهد.
تازه و قیر 60/70  برای آماده سازی نمونه های آسفالتی، مصالح سنگی 
و قیر اصلاح شده پلیمری در دماي 150 درجه سانتیگراد به ترتیب به مدت 
4 ساعت و 2 ساعت قبل از شروع مرحله مخلوط کردن حرارت داده شدند.  
برای بهتر مخلوط شدن مصالح RAP و مصالح تازه، 2 ساعت قبل از شروع 
شده)در  داغ  تازه  سنگی  مصالح  به   RAP مصالح  کردن،  مخلوط  عملیات 

دمای 150 درجه سانتیگراد( اضافه شد. 
برای  استوانه ای  شکل  نمونة  سه  اختلاط،  طرح  هر  از  تحقیق  این  در 
آزمایش ویل تراک هامبورگ و شش نمونه برای آزمایش کشش غیرمستقیم 
 Superpave) با استفاده از دستگاه متراکم کننده چرخشی سوپرپیو (ITS)

سرعت  کیلوپاسکال،   600 تنش  سطح  با   (Gyratory Compactor

چرخش  30 دور در دقیقه  و زاویه چرخش 1/25 درجه با درصد فضای خالی 

4 درصد برای آزمایش ویل تراک هامبورگ و با درصد فضای خالی 7 درصد 
برای آزمایش کشش غیرمستقیم )ITS( تهیه شدند. 

سوپرپیو  چرخشی  متراکم کننده  دستگاه  با  که  نهایی  نمونه های  برای 
اندازه گیری  با  Gmm نمونه ها در دستگاه،  با ثبت مقدار  ساخته شده است 
مقدار  به  دستگاه  رسیدن  و  آسفالت  مخلوط  حجمی  خصوصیات  لحظه ای 
درصد فضای خالی موردنظر تراکم  متوقف خواهد شد که برای تست ویل 
تراک 4 درصد و برای تست مقاومت کششی غیرمستقیم )ITS( 7 درصد در 

نظر گرفته شده است.
دستگاه  از  استفاده  با  نقطه ای  تیر چهار  آزمایش خستگی  انجام  برای   
متراکم کننده برشی (Prism Shear Box Compactor) نمونه های دالی 
درصد   4 خالی  فضای  درصد  با  میلیمتر   450*160*150 ابعاد  به  شکل 
 Prism Shear Box با  دالی شکل که  نهایی  نمونه های  برای  تهیه شد.  
در  آسفالتی  مخلوط  خصوصیات  ثبت  با  است  شده  ساخته   Compactor

متراکم کننده دال، دستگاه با رسیدن به درصد فضای خالی  4 درصد عمل 
نشان  را  برشی  کننده  متراکم  دستگاه   4 شکل  شد.  خواهد  متوقف  تراکم 

می دهد.

جدول 4. نتایج آزمایش پایداری ذخیره سازی

Table 4. Storage stability test results

 : نتایج آزمایش پایداری ذخيره سازی4جدول 

Table 4- Storage stability test results 
 و پايین نمونه قیر )درجه( تفاوت بین نقطه نرمي در بالا هانمونه

 PBR 3/6درصد قیر بازيافتي اصلاح شده با پلیمر  24قیر حاوي 
 PBR 7/6درصد قیر بازيافتي اصلاح شده با پلیمر  34قیر حاوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 5. نتایج آزمایش مارشال برای مخلوط های مختلف

Table 5. Results of Marshall test for different mixtures

 مختلف هایمخلوط: نتایج آزمایش مارشال برای 5جدول 

Table 5- Results of Marshall test for different mixtures 

 

 Gmm Gmb Air Voids ازیموردندرصد قیر 
(%) 

VMA 
(%) 

 نوع مخلوط درصد قیر بهینه

0/2  (60/70) 270/4 30/4 2 2/62 0/2 Control(0%RAP) 
40/2  (WPMB) 206/4 304/4 2 2/62 32/2 20%RAP+WPBR 

72/3 (WPMB) 20/4 30/4 6/2 3/62 32/2 30%RAP+WPBR 

72/4  (WPMB) 271/4 374/4 4/2 4/62 2/2 50%RAP+WPMB 
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از  که  میلیمتر  ابعاد 150*160*450  به  شده  متراکم  دال  تهیه  از  بعد 
دستگاه متراکم کننده برشی بدست آمده بود، با استفاده از تیغه دوار دالها به 6  
تیرچه به ابعاد50*63*380 برش داده می شوند. شکل 5، تعدادی از تیرچه 

های برش خورده را نشان می دهد.

 درصد فضای خالی بتن آسفالتی برای هر تیرچه 0/2± 4 درصد بود. 
تیر چهار  آزمایش  با  ارزیابی  مورد  تیرچه  نمونه  برای هر سطح کرنش سه 
نقطه ای خستگی قرار گرفت و میانگین آن ها به عنوان عمر خستگی در سطح 

کرنش موردنظر معرفی شد. 

 
 Prism Shear Box Compactor یدستگاه متراکم کننده برش ری: تصو0شکل 

Fig. 4-  Image of the Prism Shear Box Compactor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prism Shear Box Compactor شکل 4. تصویر دستگاه متراکم کننده برشی

Fig. 4. Image of the Prism Shear Box Compactor

 
 یخستگ شیآزما یبرا خورده برش یها رچهیت: 5شکل 

Fig. 5- used beams for fatigue testing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 5. تیرچه های برش خورده برای آزمایش خستگی

Fig. 5. Used Beams For Fatigue Testing



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، 57، شماره 1، سال 1404، صفحه 25 تا 44

36

برنامه4آزمایش4ها-44
آزمایش تیر خمشی چهار نقطهای برای ارزیابی رفتار خستگی- 1- 4

خستگی  عملکرد  ارزیابی  برای  آزمایش ها  قابل اطمینان ترین  از  یکی 
آزمایش  است.  نقطه ای  چهار  خمشی  تیر  آزمایش  آسفالتی،  مخلوط های 
تیر چهار نقطه ای خستگی بر اساس استاندارد AASHTO T321 انجام 
می شود ]24-23[. قبل از هر آزمایش، نمونه های تیرچه در دمای 20 درجه 
سانتی گراد به مدت 4 ساعت در محفظه آزمایش قرار داده شدند. شکل 6، 
نمونه های تیرچه و دستگاه آزمایش تیر چهار نقطه ای خستگی  مورداستفاده 

در این مطالعه را نشان می دهد.
در این تحقیق، تیرچه های خستگی در معرض بارگذاری نیمه سینوسی 
آزمایش  گرفتند.  قرار  سانتیگراد  درجه    20 دمای  در  هرتز   10 فرکانس  با 
خستگی با استفاده از روش کنترل کرنش درسه سطح کرنش 500 ، 700 و 

800 میکرواسترین صورت گرفت. 
قبلی  تحقیقات  با  عمر خستگی  نتایج  مقایسه  به منظور  تحقیق  این  در 
از روش کنترل کرنش استفاده شده است. مقدار عمر خستگی در سه سطح 
کرنش 500، 700 و 800 میکرو استرین  تعیین شده است. دلیل انتخاب این 
سطوح کرنش، قرار گرفتن عمر خستگی مخلوط های اسفالتی در محدوده 

10000 تا 1000000 سیکل است که توصیه اکثر استاندارد هاست. 
 عمر خستگی در هر نمونه بر اساس تعداد سیکل هایی که باعث کاهش 
50 درصدی در سختی اولیه نمونه شود محاسبه شده است. سختی اولیه هر 

نمونه مقدار سختی آن در سیکل پنجاهم آزمایش بوده است.

آزمایش4کشش4غیر4مستقیمITS1(4(4لاتمن4اصلاح4شده44-24-44
برای4ارزیابی4حساسیت4رطوبتی

آزمایش کشش غیرمستقیم برای ارزیابی مقاومت مخلوط های آسفالتی 
گرفته  کار  به   AASHTO T283 استاندارد  مطابق  رطوبت  برابر  در 
می شود]27-25[. برای انجام این آزمایش برای هر طرح اختلاط شش نمونه 
استوانه ای شکل تهیه می شود. سه تا از نمونه ها در شرایط سیکلهای ذوب 
و یخبندان قرار گرفته و سه تای دیگر بدون قرار گرفتن در شرایط خاصی 
در دمای 25 درجه سانتیگراد قرار می گیرند. همه نمونه ها تحت با فشاری 
بار قابل  تغییر شکل 50 میلیمتر در دقیقه قرار می گیرند و حداکثر  با نرخ 
تحمل )P( اندازه گیری می شود. شکل 7، تعدادی از نمونه ها و طریقه انجام 
آزمایش کشش غیر مستقیم را در این تحقیق نشان می دهد. مقاومت کششی 

غیر مستقیم نمونه ها )ITS( از رابطه )1( بدست می آید]25-28[ :

1. Indirect Tensile Strength

 
 

 یخستگ یخمش یانقطهچند  ریت شی: شکل دستگاه آزما6 شکل

Fig. 6- The image of four-point bending beam fatigue testing device 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 6. شکل دستگاه آزمایش تیر چند نقطه ای خمشی خستگی

Fig. 6. The image of four-point bending beam fatigue testing device
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(1)𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 2𝑃𝑃
𝜋𝜋.𝑡𝑡.𝐷𝐷                                                                                                                                     (1) 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇 =
ITSاشباع
ITSخشک

× 100                                                                                                                    (2) 
 

 

که در آن، ITS مقاومت کششی بر حسب کیلوپاسکال، P حداکثر بار بر 
حسب نیوتن، D قطر نمونه ها و t ضخامت نمونه ها بر حسب میلیمتر است. 
مقاومت رطوبتی نمونه های آسفالتی با استفاده از پارامتری به نام TSR یا 

نسبت مقاومت کششی کنترل می شود که از رابطه زیر قابل محاسبه است:

(2)

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 2𝑃𝑃
𝜋𝜋.𝑡𝑡.𝐷𝐷                                                                                                                                     (1) 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇 =
ITSاشباع
ITSخشک

× 100                                                                                                                    (2) 
 

 

است که تحت  نمونه هایی  مقاومت کششی  اشباع،   ITS از  منظور  که 
شرایط ذوب و یخ بندان قرار گرفته اند و منظور از ITS خشک یا غیراشباع، 
بر  اند.  گرفته  قرار  سانتیگراد  درجه  دمای 25  در  فقط  که  است  نمونه هایی 
طبق استاندارد حداقل مقدار TSR بایستی 80 درصد باشد تا معیار حساسیت 

رطوبتی مخلوط های آسفالتی کنترل گردد]25-28[.

آزمایش ویلتراک هامبورگ برای ارزیابی مقاومت شیارشدگی مخلوط - 3- 4
های آسفالتی

از  ناشی  می شود  شناخته  هم  شیارشدگی  نام  با  که  دائمی  تغییر شکل 
لایه های  در  محوری  بارهای  تکرار  تحت  نشده  بازیابی  تغییر شکل  تجمع 
مقاومت  تعیین  آزمایش  می باشد]29[.  آسفالتی  لایه  در  بخصوص  روسازی 
ویل  شیارافتادگي  دستگاه  توسط  مختلف  آسفالتی  نمونه  های  شیارشدگی 
تراک هامبورگ و مطابق استاندارد AASHTO T324 بر روی نمونه  های 
استوانه  ای انجام پذیرفت]30[. در این دستگاه، چرخ بارگذاري با بار ثابت بر 
روي سطح نمونه به صورت رفت و برگشتي حرکت مي کند و نمونه در شرایط 
خشک یا غرقاب مورد آزمایش قرار می  گیرد. چرخ بارگذاري دستگاه به قطر 

20 سانتي  متر و پهنای 5 سانتي  متر مطابق شکل 8 است.
برای انجام آزمایش؛ نمونة آسفالتی در شرایط خشک، دمای 55 درجه 
سانتیگراد، بار چرخ 700 نیوتن و سرعت حرکت رفت وبرگشتي 50 عبور در 
دقیقه، تحت 10000 رفت وبرگشت چرخ تحت بارگذاري دستگاه شیارافتادگی 
قرار گرفت]30[. مقدار عمق شیار در هر نمونه بر حسب میلیمتر اندازه گیری 

و گزارش شد. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  ITS نییو دستگاه تع یمخلوط آسفالت یاستوانه ا ی: نمونه ها7 شکل

Fig. 7- Cylindrical samples of asphalt mixture and ITS device  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ITS شکل 7. نمونه های استوانه ای مخلوط آسفالتی و دستگاه تعیین

Fig. 7. Cylindrical samples of asphalt mixture and ITS device 
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نتایج4و4بحث-54
نتایج آزمایش تیر خمشی چهارنقطه ای خستگی:- 1- 5

نتایج متوسط عمر خستگی 50 درصد )Nf50( برای نمونه های مختلف 
و   700  ،500 کرنش  سه سطح  در   RAP مختلف  درصدهای  با  آسفالتی 
اند.  با همدیگر مقایسه شده   9 آمد و در شکل  800 میکرواسترین بدست 
این نتایج در دمای 20 درجه سانتیگراد و توسط دستگاه خمش چهارنقطه 
ای صورت گرفته است. همانطور که ار نتایج پیداست، مخلوط های آسفالتی 
دارای 20 و 30 درصد RAP  حاوی قیر اصلاح شده با WPBR دارای 
خستگی  عمر  می باشند.  کنترل  مخلوط  به  نسبت  بالاتری  خستگی  عمر 
با  شده  اصلاح  قیر  حاوی    RAP درصد   50 دارای  آسفالتی  مخلوط 
WPBR نسبت به مخلوط کنترل کاهش پیدا کرده است. با توجه به روند 

نتیجه  می توان   ،9 شکل  در  آسفالتی  مخلوط های  خستگی  عمر  تغییرات 
آسفالتی  مخلوط های  در  پسماند  رابر  بوتادین  پولی  از  استفاده  که  گرفت 
را    RAP حاوی  مخلوط های  خستگی  مقاومت  کاهش  مشکل  می تواند 
 40 )حدودا  50 درصد  از  و کمتر  30 درصد  از  بیش   RAP تا درصدهای 
درصد( حل کند. این در حالیست که بسیاری از محققین دریافته بودند که 
مخلوط  به  نسبت  خستگی  مقاومت  آسفالت،  به   RAP مصالح  افزودن  با 

ضایعات  از  استفاده  طرفی  از  کند.  می  پیدا  کاهش   )RAP کنترل)بدون 
ویژگی  دلیل هزینه کم،  )به  مناسب  راهکار  به عنوان یک  PBR می تواند 

محیط  حفظ  و  پلیمرها  نوع  این  زیاد  تولید ضایعات  مکانیکی خوب،  های 
حاوی درصد  افزایش مقاومت خستگی مخلوط های آسفالتی  زیست( برای 

RAPکمتر از 50 درصد معرفی شود. 

به منظور تاثیر عملکرد پلیمر پسماند PBR به صورت مجزا بر مخلوط های 
نتایج مربوط به عمر خستگی مخلوط های آسفالتی   ،RAP آسفالتی حاوی 
حاوی 30 و 50 درصد RAP را بدون هیچ گونه افزودنی به دست آورده و در 

شکل 9 افزوده شده است. 
عمر خستگی  مقایسه  با  می شود،  مشاهده  در شکل 9   که  همان گونه 
مخلوط های RAP+WPBR%30 و RAP+WPBR%50 به ترتیب 
پلیمر  افزودن  که  گرفت  نتیجه  می توان   50%RAP و   30%RAP با 
پسماند در مخلوط های آسفالتی حاوی 30 درصد RAP توانسته است عمر 
خستگی را در کرنشهای 500 و 700 به ترتیب 85 درصد و 38 درصد و در 
خستگی  عمر  است  توانسته   RAP درصد   50 حاوی  آسفالتی  مخلوط های 
به  نسبت  درصد   68 و  درصد   50 ترتیب  به   700 و   500 کرنشهای  در  را 

مخلوط های حاوی RAP بدون پلیمر PBR افزایش دهد.

 
 

 هامبورگ  لتراکیو یارافتادگی: شکل دستگاه ش8 شکل

Fig. 8- Image of the  Hamburg wheel track rutting machine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 8. شکل دستگاه شیارافتادگی ویلتراک هامبورگ 

Fig. 8. Image of the  Hamburg wheel track rutting machine
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نتایج آزمایش کشش غیر مستقیم برای ارزیابی حساسیت رطوبتی- 2- 5
سنگ دانه ها و قیر اجزای اصلی مخلوط های آسفالتی هستند و ویژگی های 
شیمیایی و فیزیکی آنها مستقیماً بر حساسیت رطوبتی تأثیر می گذارد. رطوبت 
به دو صورت بر روی مخلوط های آسفالتی تاثیر منفی دارد. اولین حالت اثر بر 
روی قیر موجود در مخلوط است که قیر در اثر رطوبت مقداری از استحکام 
چسبندگی )cohesive( خود را از دست می دهد. ثانیاً آب به فضاهای بین 
فیلم نازک بین قیر و سنگ دانه ها نفوذ کرده و باعث از بین رفتن مقاومت 
می شود.  قیر  از  سنگ دانه ها  جداشدن  نهایت  در  و   )adhesion(چسبندگی
مقاومت چسبندگی، یکی از ویژگی های ضروری مخلوط های آسفالتی است 
بنابراین  تأثیر می گذارد؛  بر کیفیت و دوام روسازی  قابل توجهی  به طور  که 
در این تحقیق سعی شده است که با آزمایش لاتمن اصلاح شده این مورد 

بررسی گردد]20[.

شکل 10، متوسط نتایج آزمایش کشش غیر مستقیم  نمونه های مختلف 
مخلوط های آسفالتی مورداستفاده در این تحقیق را در دو شرایط اشباع و غیر 
در شکل  که  همانطور  می دهد.  نشان  سانتیگراد  درجه   25 دمای  در  اشباع 
آسفالتی حاوی  نمونه های  مقاومت کششی غیر مستقیم  مشاهده می شود، 
مقاومت کششی مخلوط  از  بیشتر    WPBR با  قیر اصلاح شده  و   RAP

از آنجاییکه مقاومت کشش  کنترل در دو شرایط اشباع و غیر اشباع است. 
غیر مستقیم هم در دمای متوسط نشان دهنده رفتار خستگی مخلوط های 
توانسته   WPBR وجود  که  گرفت  نتیجه  می توان  پس  می باشد،  آسفالتی 
اثر منفی حضور  مصالح RAP را در کاهش مقاومت خستگی مخلوط های 

آسفالتی خنثی کند. 
  RAP افزایش پلیمر پسماند در مخلوط های آسفالتی حاوی 30 درصد
باعث بیشترین مقاومت کشش غیر مستقیم شده است. این امر نشان دهنده 

 
 درجه 04 یدر دما یآسفالت یهامخلوط یعمر خستگ جی: نتا9شکل 

C °Fatigue life results of asphalt mixtures at 20 -9 Fig. 
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شکل 9. نتایج عمر خستگی مخلوط های آسفالتی در دمای 0  درجه

Fig. 9. Fatigue life results of asphalt mixtures at 20°C 
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مقاومت کششی مناسب در دمای میانی می باشد. از طرفی با مقایسه با نتایج 
که  می شود  مشاهده  نیز  )شکل)9((  خستگی  ای  نقطه  چهار  تیر  آزمایش 
مخلوط آسفالتی حاوی 30 درصد RAP که با پلیمر  پسماند PBR ترکیب 
شده است دارای عمر خستگی نسبتا بالایی می باشد. بنابراین می توان نتیجه 
گرفت که افزودن پلیمر پسماند PBR به مخلوط های آسفالتی تا 30 درصد 
RAP نقش بسزایی در افزایش قابل توجه مقاومت خستگی  در دمای میانی 

دارد.
به عنوان یک  است  اشاره شده  آن  به   ،)2( معادله  در  TSR که  نسبت 
برده  کار  به  آسفالتی  های  مخلوط  رطوبتی  حساسیت  ارزیابی  برای  پارامتر 
می شود. هرچه مقدار TSR بیشتر باشد، نشان دهنده عملکرد بهتر مخلوط 
در برابر رطوبت می باشد. شکل 11، مقدار TSR همه مخلوط های آسفالتی 
را نشان می دهد. همانطور که در شکل ملاحظه می شود، با افزایش درصد 
شده  اصلاح  قیر  ترکیب  بنابراین  است.  شده  بیشتر   TSR مقدار   RAP

WPBR به همراه مصالح RAP  اثر مثبتی بر کاهش حساسیت رطوبتی 

مخلوط های آسفالتی در مقایسه با مخلوط کنترل داشته است. 
در مخلوط های آسفالتی حاوی RAP، با افزایش درصد قیر بازیافتی به 
دلیل پیوستگی که از قبل بین مصالح سنگی و قیر سالخورده وجود داشته 

است، مقاومت چسبندگی نمونه های قیری نیز افزایش می یابد. اما در این 
تحقیق با افزودن پلیمر پسماند به مخلوط های آسفالتی حاوی RAP مشاهده 
شده که نسبت TSR نسبت به مخلوط های حاوی RAP بدون پلیمر پسماند  
بر  پلیمر  نوع  این  مثبت  اثر  دهنده  نشان   امر  این  و  است  داشته  افزایش 
بنابراین در  RAP می باشد.  حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی حاوی 
شکل 11، با مقایسه نتایج TSR در مخلوط های آسفالتی حاوی 30 درصد و 
  PBR در دو حالت بدون پلیمر پسماند و با پلیمر پسماند ،RAP 50 درصد

می توان اثر افزودنی )PBR( را در بهبود حساسیت رطوبتی به وضوح دید.

نتایج آزمایش ویلتراک هامبورگ برای ارزیابی مقاومت شیارشدگی:- 3- 5
درصدهای  حاوی  آسفالتی  مخلوط های  شیار  عمق  متوسط   ،12 شکل 
با مخلوط  را در مقایسه  اند  پلیمری ترکیب شده  قیر  با  RAP که  مختلف 
توسط  و  سانتیگراد  درجه   55 دمای  در  نتایج   این  می دهد.  نشان  کنترل 
آزمایش ویلتراک هامبورگ بدست آمده است. همانطور که از نتایج پیداست، 
با افزایش درصد RAP، عمق شیار مخلوط آسفالتی کاهش پیدا کرده است. 
بنابراین ترکیب مصالح RAP و قیر اصلاح شده با WPBR عملکرد مثبتی 
افزدون 50 درصد  با  است، طوریکه  داشته  مقاومت شیارشدگی  افزایش  در 
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Fig. 10- ITS results of  the different asphalt mixtures in conditioned and unconditioned samples  
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Fig. 11- TSR results of  the different asphalt mixtures 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control mixture 20%RAP+WPBR 30%RAP+WPBR 50%RAP+WPBR 30%RAP 50%RAP
TSR 76 82 84 86 82 84

60

70

80

90
T

SR
 (%

)

شکل 11. نتایج نسبت کشش غیر مستقیم مخلوط های آسفالتی مختلف. 

Fig. 11. TSR results of  the different asphalt mixtures.
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Fig. 12- Rut depth of different asphalt mixtures and their coefficient of variation 
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Fig. 12. Rut depth of different asphalt mixtures and their coefficient of variation



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، 57، شماره 1، سال 1404، صفحه 25 تا 44

4 

RAP، عمق شیار مخلوط به مقدار 70 درصد  نسبت به عمق شیار مخلوط 

کنترل کاهش پیدا کرده است. 

نتیجه4گیری-64
در این تحقیق، استفاده از یک پلیمر ضایعاتی به نام PBR )باتوجه به 
یک راهکار مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست( در مخلوط های آسفالتی 
حاوی RAP مورد ارزیابی قرار گرفته است. رفتار مخلوط های آسفالتی حاوی 
0، 20، 30 و 50 درصد RAP  در برابر پدیده خستگی، حساسیت رطوبتی 
و مقاومت شیارشدگی مورد ارزیابی قرار گرفت. با انجام آزمایش های تیرچه 
زیر  نتایج  ویلتراک هامبورگ  و  نقطه ای، کشش غیر مستقیم  خمشی چهار 

بدست آمد:
• باتوجه به نتایج آزمایش خستگی تیر چهار نقطه ای مشخص شد 	

که وجود پلیمر  ضایعاتی PBR باعث بهبود عملکرد خستگی در مخلوط های 
با مخلوط  )تقریباً 40 درصد( در مقایسه  از 30 درصد  آسفالتی حاوی بیش 

کنترل آسفالت داغ بدون RAP شد. 
• نتایج آزمایش کشش غیرمستقیم نشان داد که مقاومت کششی 	

  WPBR و قیر اصلاح شده با RAP غیرمستقیم نمونه های آسفالتی حاوی
بیشتر از مقاومت کششی مخلوط کنترل در دو شرایط اشباع و غیراشباع است. 

• در 	 مخلوط ها  مقاومت  نشان دهنده  که   TSR مقادیر  مقایسه  با 
برابر نفوذ آب است، مشخص شد که ترکیب قیر اصلاح شده با WPBR به 
همراه مصالح RAP باعث افزایش نسبت TSR و در نتیجه اثر مثبتی بر 
کاهش حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی در مقایسه با مخلوط کنترل 

داشته است.
• نتایج عمق شیار به دست آمده در مخلوط های آسفالتی نشان داد 	

 ،RAP که استفاده از قیر اصلاح شده با پلیمر ضایعاتی مذکور در کنار مصالح
همچنان اثر کاهشی در عمق شیار مخلوط ها داشته است. 

• کرد 	 عنوان  می توان  آزمایش ها  از  به دست آمده  نتایج  اساس  بر 
عملکرد مخلوط های آسفالتی حاوی مصالح بازیافتی )RAP و پلیمر پسماند( 
بسیار مطلوب است و باتوجه به اثرات مثبت زیست محیطی و اقتصادی این 
نوع مخلوط ها، از آنها می توان در بخش زیادی از راه های کشور استفاده نمود. 

• بر 	 به تنهایی   PBR پسماند  پلیمر  اثر  فقط  تحقیق  این  در 
آزمایش  نتایج  مقایسه  با  شد.  بررسی   RAP حاوی  آسفالتی  مخلوط های 
تیرچه خمشی خستگی و لاتمن اصلاح شده در مخلوط های آسفالتی حاوی 
با پلیمر  30 درصد و 50 درصد RAP، در دو حالت بدون پلیمر پسماند و 

بر  به تنهایی   PBR پلیمر پسماند  افزودن  PBR، مشخص شد که  پسماند 
مخلوط های آسفالتی حاوی RAP باعث افزایش مقاومت خستگی و بهبود 
حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی تا 50 درصد RAP شده و تاثیر منفی 

هم بر مقاومت شیارشدگی مخلوط های آسفالتی حاوی RAP ندارد.
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