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)دریافت: 1392/6/20، پذیرش: 1393/8/7(

در این پژوهش، لجن ضایعات سنگی بدست آمده از برش سنگ در کارخانجات سنگبری برای تثبیت خاک رس همراه با 
آهک مورد استفاده قرار گرفت. پودر ریزدانه لجن سنگ با خاک رس و آهک ترکیب و تأثیرهای استفاده از پودر ضایعات سنگی 
و آهک در تثبیت خاک ریزدانه رسی )CL( در آزمایشگاه بررسی شد. نمونه های خاک در حالت طبیعی و زمانی که با درصدهای 
مختلف آهک و پودر ضایعات سنگی ترکیب شدند، برای آزمون های آزمایشگاهی شامل آزمایش حدود آتربرگ، آزمایش دانه بندی، 
بدست  نتایج  قرار گرفتند.  استفاده  مورد  کالیفرنیا  باربری  نسبت  آزمایش  و  مقاومت فشاری  آزمایش  استاندارد،  تراکم  آزمایش 
آمده کاهش معناداری در پلاستیسیته و تغییر در رطوبت بهینه و وزن واحد حجم بیشینه خاک رس را با افزایش مقادیر پودر 
ضایعات سنگی و آهک نشان می دهد. نتایج آزمایش های مقاومت فشاری و نسبت باربری کالیفرنیا نشان می دهند که در زمان های 
عمل آوری مختلف، افزودن پودر ضایعات سنگی و آهک سبب افزایش مقدار مقاومت فشاری تا 6 درصد پودر ضایعات سنگی و 7 
درصد آهک و افزایش مقدار نسبت باربری کالیفرنیا تا 6 درصد پودر ضایعات سنگی و 9 درصد آهک شده است و برای درصدهای 

بیشتر، مقادیر مقاومت فشاری و نسبت باربری کالیفرنیا کاهش می یابد.

کلمات کلیدی:
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مقدمه-11
تثبیت خاک روشی است که در گذشته هاى دور با هدف بهبود خاک 
براى پژوهش هاى مهندسی خاص معرفی شده است. همچنین خاک رس 
یکی از مصالح پیچیده و بی ثبات است. اما به دلیل قابلیت و هزینه پایین 
آن، غالباً در اکثر ساخت وسازها مورد استفاده قرار می گیرد؛ هرچند که در 
بخش هاى خاص، ممکن است خاک رس براى هدف مورد نظر مناسب 
نباشد. در برخی موارد نیز این امکان وجود دارد تا مشخصات خاک رس با 
مقدارى افزودنی به خاک مانند آهک تغییر کند. همچنین رفتار خاک رس 
تنها به مقدار و نوع مصالح سیمانی افزوده شده به خاک بستگی نداشته و 
به ترکیب شیمیایی و کانی شناسی خاک نیز وابسته است. یکی از مهمترین 
موادي که خاک را با استفاده از آن تثبیت می کنند، آهک است. استفاده از 
آهک در تثبیت خاک ها به عنوان روشی اقتصادي به صورت گسترده مورد 
استفاده قرار می گیرد. اضافه کردن آهک به خاک رس سبب به وجود آمدن 
واکنش هایی که منجر به بهبود در خواص اولیه خاک می شوند، می گردد.

مورد  ریزدانه  خاک هاي  کردن  پایدار  براي  معمولًا  که  آهک هایی 
شکفته  آهک  یا  کلسیم  هیدروکسید  از:  عبارتند  می گیرند،  قرار  استفاده 
زنده  آهک   ،)CaO( زنده  آهک  یا  و  زودگیر  آهک   ،)Ca)OH(2(
از  زنده  آهک  آن ها،  بین  در  که   )Ca)OH(2.MgO( دولومیتی1 
از طرفی دیگر،  اروپا است ]1[.  پرکاربردترین نوع آهک براى تثبیت در 
آهک زنده اثر بهتري را در مقایسه با آهک هیدراته دارد. اما خطر آن براي 
محیط زیست و انسان ها زیاد است. واکنش هاي آهک زنده با آب، با تولید 
گاز دى اکسید کربن )CO2( و گرما همراه بوده که براي سلامتی انسان 

زیان آور است. بنابراین، کار کردن با آهک هیدراته ایمن تر است.
علاوه بر این، زمانی که آهک زنده به صورت دوغاب به خاک اضافه 
پودر  به صورت  آهک  که  زمانی  به  نسبت  را  بالاترى  مقاومت  می شود، 
اضافه شود، خواهد داشت. از این رو، تثبیت خاک با آهک در بزرگراه ها، 
راه آهن و ساخت و ساز فرودگاه براى بهبود اساس و زیر اساس مورد استفاده 
قرار می گیرد. همچنین از آهک در ساخت و ساز سدها، دیوارهاى حائل و 

غیره نیز استفاده می شود.
در سال هاى اخیر، مسائل زیست محیطی سبب تمایل بیشتر به استفاده 
از محصولات و ضایعات صنعتی به عنوان ماده جایگزین براى ساخت و ساز 
شده است. همچنین تثبیت صنعتی با محصولاتی از قبیل خاکستر بادى، 
سرباره، خاکستر پوسته برنج، پسماندهاى معدنی و پودر ضایعات سنگی 
ژئوتکنیکی2  خواص  بهبود  براى  سیمان  و  آهک  با  مخلوط  صورت  به 
خاک هاى مشکل ساز و خواص مهندسی مواد تثبیت کننده پوزولانی3 به 
از سی سال است که محققان مطالعاتی  آمده است. بیش  خوبی بدست 
را درباره کاربرد خاکستر پوسته برنج به عنوان یک ماده تثبیت کننده در 
بهبود خاک انجام داده اند ]2[ که برخی از این تحقیق ها، نشان می دهندکه 
یا  آهک  با  تثبیت خاک  براى  امیدبخش  ماده  برنج یک  پوسته  خاکستر 

1 Dolomitic Limestone
2 Geotechnical Properties
3 Pozzolanic Stabilizer

سیمان بوده است ]3-5[.

مروری1بر1استفاده1از1پودر1ضایعات1سنگی1در1ساخت1و1ساز21-1
و1مصالح1ساختمانی

تثبیت کننده  مواد  مهندسی  خواص  روى  بر  کمی  بسیار  اطلاعات 
پوزولانی با استفاده از پودر ضایعات سنگیWSP( 4( به عنوان یک ماده 
افزودنی منتشر شده است. احمد و یوگاى5 ]8[ تحقیقاتی را بر روى گچ 
بازیافتی که از ضایعات گچ تخته اى بدست می آید، انجام دادند. ضایعات 
بهبود  براى  ژاپن  در  تازگی  به  که  است  ضایعاتی  جمله  از  تخته اى  گچ 
بزرگراه ها توسط کامی6  از جمله سدها و  زمین در پژوهش هاى مختلف 
]9[، یوگاى ]10[، احمد ]11،12[ و همکارانشان مورد بررسی قرار گرفته 
است. اما استفاده از آن در بهبود زمین، مشکلاتی جدى را به همراه دارد 

که مربوط به حلالیت گچ است.
مرمر8  سنگ  گردوغبار  ضایعات  از  استفاده  اثرهاى   ]13[ دمیرل7 
)WMD( را به عنوان ماسه ریزدانه بر روى خواص مکانیکی بتن مورد 
مطالعه قرار داد. مشاهده شد که افزودن ضایعات گردوغبار سنگ مرمر به 
عنوان جایگزین مصالح ریزدانه، تأثیرهاى بسزایی را در مقاومت فشارى 
از تولید سنگ مرمر حاصل می شود و  آن ها دارد. گردوغبار سنگ مرمر 
در مقیاس بزرگ، ایجاد آلودگی زیست محیطی می کند. بنابراین، می توان 
براى جلوگیرى از آلودگی محیط زیست )به خصوص در مناطق با تولید 
بیش از حد سنگ مرمر و براى مصرف منابع طبیعی کمتر(، از این ضایعات 
براى دانه هاى بسیار  به عنوان یک جایگزین  با مقاومت طبیعی  بتن  در 

ریز استفاده نمود.
بهبود  بر  علاوه  بازیافتی  مواد  و  ضایعات  از  استفاده  کلی،  طور  به 
خصوصیات فیزیکی و مکانیکی زمین در مقابل بارهاى وارده، به عنوان 
زیست  محیط  آلودگی هاى  از  جلوگیرى  و  کنترل  در  بهینه  روش  یک 

محسوب شده و صرفه جویی هاى اقتصادى را نیز دربر خواهد داشت.
اصولًا استفاده از ضایعات و مواد بازیافتی در پروژه هاى خاکی، اغلب 
داراى چالش هایی مربوط به جنبه هاى زیست محیطی و دوام آن ها را دربر 
مواد  و  از ضایعات  استفاده  ارزیابی  براى  حیاتی  تابع  دوام یک  می گیرد. 
بازیافتی در برنامه هاى بهبود زمین است. به طور کلی می توان گفت که 
دوام خاک تثبیت شده با ضایعات بر اثر شرایط زیست محیطی در مناطق 
سرد و داراى بارندگی می تواند تأثیرهایی اساسی را در عملکرد خود داشته 
باشد. به همین دلیل، براى ارزیابی عملکرد خاک تثبیت شده با ضایعات، 

اثر شرایط محیطی باید در نظر گرفته شود.
در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی و حالت هاى خشک و اشباع، 
خاکی  سازه هاى  به  می تواند  که  است  اقداماتی  مخرب ترین  از  یکی 

4 Waste Stone Powder
5 A. Ahmed and K. Ugai
6 T. Kamei et al.
7 B. Demirel
8 Waste Marble Dust
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تثبیت شده مانند پیاده رو و یا سازه هاى خاکریزى شده آسیب جدى برساند 
.]14[

در  مؤثر  عامل  یک  عنوان  به  آب و هوایی  فصلی  تغییرات  بنابراین، 
محیط داراى پتانسیل لازم براى تغییر خواص مهندسی خاک تثبیت شده 
با پودر ضایعات سنگی محسوب می شود. با این وجود و با توجه به دانش 
نویسندگان، مطالعات قبلی در ارتباط با بررسی رفتار خاک تثبیت شده با 
بنابراین  است.  نگرفته  صورت  حال  به  تا  آهک  و  سنگی  ضایعات  پودر 
در  سنگ  برش  از  آمده  بدست  سنگی  ضایعات  لجن  پژوهش،  این  در 
کارخانجات سنگبرى به منظور آزمون هاى آزمایشگاهی اولیه براى تثبیت 

خاک رس با آهک به شرح زیر بازیافت شد.

مراحل1آزمایشگاهی-31
برنامه آزمایشگاهی در این تحقیق، شامل مراحل زیر است:

الف( آزمون هاى آزمایشگاهی اولیه شامل دانه بندى، حدود آتربرگ1 
و آزمایش هاى تراکم استاندارد

باربرى  نسبت  و  محدودنشده  فشارى  آزمایش  آزمون هاى  ب( 
کالیفرنیاCBR( 2( در مقادیر مختلف آهک و پودر ضایعات سنگی

مصالح1مصرفی-41
سه نوع از مصالح گوناگون در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته 
است که عبارتند از: خاک رس کائولینیت3، آهک و پودر ضایعات سنگی. 
علامت  یک  با  ترکیب  هر  پژوهش،  این  آزمایش هاي  براي  همچنین 
اختصاري به صورت C-L-WSP مشخص شده است. به این ترتیب 
آهک  درصد  بیانگر   L مصرفی،   )Clay( رس  خاک  بیانگر   C که 
)Lime( موجود در ترکیب و WSP بیانگر درصد پودر ضایعات سنگی 

موجود در ترکیب است.

خاک1رس-41-11
خاک رس داراى طیف گسترده اى از ترکیبات کانی شناسی بوده که 
از ابعاد و انواع مختلفی از کانی هاى رسی تشکیل شده که مهمترین آن ها 

شامل کائولینیت، ایلیت4 و مونتموریلونیت5 است.
و  بوده  کائولینیت  نوع رس  از  مصرفی  خاک رس  تحقیق،  این  در 
ترکیبات شیمیایی کائولینیت و آهک مصرفی در آزمایش هاى این تحقیق 
مطابق با جدول )1( است. همچنین طبقه بندى خاک رس مورد استفاده 
در این مطالعه با استفاده از نمودار خمیرى کاساگرانده6 رس غیر آلی با 
خمیرى متوسط شناخته شد و بر اساس سیستم طبقه بندي متحد خاک7 

1 Aterberg Limit
2 California Bearing Ratio
3 Kaolinite
4 Illite
5 Montmorillonite
6 Casagrande
7 The Unified Soil Classification System

)USCS( رس از نوع CL است. منحنی توزیع دانه بندى خاک رس نیز 
با استفاده از استاندارد ASTM D-422 در شکل )1( نشان داده شده 

است.

آهک1و1پودر1ضایعات1سنگی-41-21
در این تحقیق، آهک زنده به عنوان عامل تثبیت کننده مورد استفاده 
قرار گرفته بوده و عامل شیمیایی اصلی آهک مورد استفاده اکسید کلسیم 
پودر  نام  به  دیگرى  تثبیت کننده  ماده  آهک،  بر  علاوه  است.   )CaO(
ضایعات سنگی )WSP( نیز بکار رفته و پودر ضایعات سنگی مصرفی در 
این تحقیق، از کارخانجات سنگبرى حاصل از برش سنگ مرمر بدست 
آمده است. این ضایعات سبب آلودگی زیست محیطی زیادى می شوند که 
با بازیافت و استفاده مجدد از آن به عنوان یک ماده افزودنی براى تغییر 
در مشخصات ژئوتکنیکی خاک، کمک بزرگی به اقتصاد و محیط زیست 

جدول1)1(:1ترکیبات1شیمیایی1خاک1رس1و1آهک1مصرفی1در1آزمایش1های1
انجام1شده

درصد وزنی ترکیبات شیمیایی
موجود در خاک

درصد وزنی 
موجود در آهک

SiO255/72/23
Al2O326/60/71
Fe2O30/540/26

Alkali (K2O, Na2O)0/750/08
CaO0/579/8
TiO20/09-
MgO-0/66
15/8216/26سایر

شکل1)1(:1نمودار1توزیع1دانه1بندی1خاک1رس
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از  تحقیق،  این  در  استفاده شده  سنگی  ضایعات  پودر  همچنین  می شود. 
برداشت شده است. در  بروجرد  واقع در شهرستان  کارخانجات سنگبرى 
نهایت، آهک و پودر ضایعات سنگی به صورت پودر با خاک رس مخلوط 

شدند.

آماده1سازی1نمونه1ها1و1فرایند1آزمایشگاهی-51
با مقادیر از پیش تعیین شده آهک و پودر ضایعات  ابتدا خاک رس 
مقدار  دوباره  و  شد  ترکیب  کامل  صورت  به  خشک،  صورت  به  سنگی 
آب مورد نظر براى هر نمونه به خاک اضافه گردید و براى مدت زمان 
درآیند.  همگن  صورت  به  تا  شدند  ترکیب  دست  با  نمونه ها  دقیقه،  دو 
سپس هر نمونه به سرعت در کیسه هاى پلاستیکی مربوط به خود ریخته 
توسط  لرزش  با عمل  این حالت، کیسه هاى پلاستیکی  در  دوباره  و  شد 
نیز  نهایت  در  و  می شوند  داده  تکان  دقیقه  دو  زمان  مدت  براى  دست 
با خارج کردن هواى درون پلاستیک، کیسه هاى پلاستیکی را مطابق با 
کیسه هاى  آن،  از  پس  شوند.  آن ها حفظ  رطوبت  تا  زده  گره   )2( شکل 
نگهدارى  اتاق  در دماى طبیعی  زمان 24 ساعت  براى مدت  پلاستیکی 
شدند. بعد از زمان 24 ساعت، نمونه هاى موجود در کیسه هاى پلاستیکی 
را قبل از استفاده در آزمایش هاى مورد نظر با عمل لرزش توسط دست 
تکان داده تا به صورت کامل ترکیب شوند. مقادیر آهک و پودر ضایعات 
سنگی براى انجام آزمایش هاى حدود آتربرگ و تراکم استاندارد معادل با 

صفر، 3، 6، 9 و 11 درصد وزنی نسبت به خاک خشک هستند.

آزمایش1حدود1آتربرگ-51-11
رس  خاک  ترکیب  همچنین  و  رس  خاک  روي  بر  آزمایش ها  این 
استاندارد  طبق  بر  سنگی  ضایعات  پودر  و  آهک  مختلف  درصدهاى  با 
ASTM D-4318-93 انجام شده است. نتایج آزمایش حدود آتربرگ 

شکل1)2(:1نمونه1های1خاک1ترکیب1شده1در1کیسه1های1پلاستیکی

جدول1)2(:1حدود1آتربرگ1خاک1رس1مصرفی

LL PL PI

39/265 19/525 19/74

شکل1)31(:1تأثیرهای1افزودن1آهک1و1پودر1ضایعات1سنگی1بر1حد1خمیری1
و1حد1روانی1خاک1رس

شکل1)4(:1تأثیرهای1افزودن1آهک1و1پودر1ضایعات1سنگی1بر1دامنه1
خمیری1خاک1رس
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بر روى نمونه هاى خاک در حالت طبیعی به صورت جدول )2( و در زمانی 
که با درصدهاى مختلف آهک و پودر ضایعات سنگی ترکیب شوند، در 

شکل هاى )3( و )4( نشان داده شده است.
حد  افزایش  و  روانی  حد  کاهش  به  می توان  آزمایش  این  نتایج  از 
افزایش مقادیر آهک و پودر ضایعات سنگی اشاره نمود.  اثر  خمیرى در 
همچنین دامنه خمیرى تمایل به کاهش را از خود نشان داده است. علت 
کاهش مشخصات پلاستیسیته خاک در اثر افزودن آهک و پودر ضایعات 
سنگی، ترد و شکننده شدن خاک است که به موجب آن، قابلیت اجرایی 

آن بهبود می یابد.
نتایج بدست آمده از شکل )3( نشان می دهد که افزایش آهک به 
خاک رس استفاده شده در این آزمایش، منجر به کاهش حد روانی خاک 
شده است. همچنین با افزودن پودر ضایعات سنگی، مقدار حد روانی باز 
مقدار  بیشترین  در  روانی  حد  مقدار  که  صورتی  به  می یابد؛  کاهش  هم 
براى خاک رس به تنهایی برابر با 39/3 بوده و کمترین مقدار حد روانی 
براى نمونه C+11%L+11%WSP است که مقدار آن هم برابر با 32/6 
بوده که در واقع یک کاهش 6/6 درصدى رطوبت حد روانی را به همراه 
نیز برمی آید، مقدار حد خمیرى  از شکل )3(  داشته است. همان طور که 
به  افزایش،  روند  این  که  می یابد  افزایش  آهک  مقادیر  افزودن  با  خاک 
صورت نسبی با افزودن پودر ضایعات سنگی نیز دیده می شود و در برخی 
از ترکیب ها، با کاهش حد خمیرى همراه است و با توجه به خاک در نظر 
آهک،  درصد  افزایش  برابر  در  کاهش  به  روانی  حد  تمایل  و  گرفته شده 

منجر به کاهش دامنه خمیرى شده است.
ممکن است که حد روانی خاک رس با افزایش درصد آهک، کاهش 
با  برندل در سال 1981 دریافت که حد روانی خاک تحت ترکیب  یابد. 
آهک با توجه به بالاترین مقدار رس کلوئیدى موجود در خاک منجر به 
کاهش مقدار مشخصی می گردد ]15[. این در حالی است که حد روانی 
همچنین  دارد.  افزایش  به  تمایل  آهک  افزودن  با  رسی  خاک هاى  اکثر 
داراى  فیزیکی  اختلاط  از  بعد  بلافاصله   PL و   LL به  مربوط  مقادیر 
بافت خاک کاملًا  افزایش می یابد و  از آن، مقاومت  اهمیت بوده و پس 
متفاوت می شود و مقاومت خاک پس از گذشت زمان هاى عمل آورى نیز 

مهم خواهد بود.
نتایج حاصل از شکل )4( نشان می دهد که افزودن آهک به خاک 
دامنه  مقدار  دامنه خمیرى خاک شده و همچنین  به کاهش  رس منجر 
خمیرى با افزودن پودر ضایعات سنگی دوباره کاهش می یابد؛ به طورى که 
 C+0%L+3%WSP مقدار دامنه خمیرى در بیشترین مقدار براى نمونه
نمونه  براى  نیز  خمیرى  دامنه  مقدار  کمترین  و  بوده   16/45 با  برابر 
C+9%L+11%WSP است که مقدار آن برابر با 4/5 بوده که کاهش 

11/9 درصدى رطوبت دامنه خمیرى را به همراه داشته است.

آزمایش1تراکم1استاندارد-51-21
این آزمایش براي تعیین وزن واحد حجم خشک بیشینه و رطوبت 

بهینه خاک رس و نمونه هاى ترکیب شده با درصدهاى مختلف آهک و 
 ASTM D-698-78 شماره  استاندارد  طبق  بر  سنگی  ضایعات  پودر 
تراکم خاک در شکل )5( نشان می دهد که  آزمایش  انجام شد. منحنی 
درصد رطوبت بهینه برابر با 17/3 درصد و چگالی خشک بیشینه برابر با 

1/987 کیلو نیوتن بر مترمکعب است.
درصدهاى  با  ترکیب شده  نمونه هاى  براى  تراکم  آزمایش  نتایج 
 )6( شکل  گراف هاى  صورت  به  سنگی  ضایعات  پودر  و  آهک  مختلف 
آورده شده است. همان طور که مشاهده می شود، نمونه هاى ترکیب شده 
با آهک و پودر ضایعات سنگی منجر به تغییراتی در رطوبت بهینه و مقدار 
پودر ضایعات  و  افزودن مقدار آهک  با  و  بیشینه می شود  چگالی خشک 
سنگی، رطوبت بهینه افزایش می یابد. همچنین چگالی خشک بیشینه با 
افزودن آهک و نیز افزودن مقدار پودر ضایعات سنگی به ترتیب کاهش 

و افزایش می یابد.
هنگامی که آهک به خاک افزوده می شود، واکنش آنی تبادل کاتیونی 
رخ می دهد و ذرات خاک رس با یکدیگر لخته می شوند. این فرایند منجر 
به تشکیل حفره هاى هوا در میان ذرات شده و سبب ایجاد یک محیط 
متخلخل با کمترین وزن واحد حجم خشک بیشینه می شود. علاوه بر این، 
آب بیشترى نیز براى پر کردن حفرات لازم است؛ به صورتی که رطوبت 
بهینه افزایش می یابد. اثرهاى ذکر شده براى خاک ترکیب شده با آهک و 

پودر ضایعات سنگی در شکل )7( نشان داده شده است.

آزمایش1مقاومت1فشاري1محدود1نشده-51-31
در این تحقیق، آزمایش مقاومت فشارى محصور نشده بر روى خاک 
رس، ترکیب خاک رس همراه با آهک و نیز ترکیب خاک رس همراه با 

آهک و پودر ضایعات سنگی انجام شده است.
تمامی نمونه ها توسط قالب پلاستیکی با رطوبت بهینه بدست آمده از 
آزمایش تراکم تهیه شدند. این آزمایش تحت کرنش ثابت 1/5 میلی متر بر 
دقیقه بر اساس استاندارد ASTM D-2166 انجام شد. براي آزمایش 

شکل1)5(:1منحنی1آزمایش1تراکم1برای1خاک1طبیعی
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و  خشک  صورت  دو  به  نمونه ها  تمامی  نشده،  محدود  فشاري  مقاومت 
اشباع انجام شده است. براي این آزمایش، از هر ترکیب از مواد چهار نمونه 
ساخته شد که دو مورد از نمونه ها براى زمان عمل آوري 7 روزه و 28 روزه 
خشک و دو مورد مشابه دیگر از نمونه ها نیز براى زمان عمل آوري 7 روزه 
و 28 روزه مرطوب ساخته شد. با توجه به این توضیحات، نهایتاً صد نمونه 

براي آزمایش مقاومت فشارى تک محورهUCS( 1( ساخته شده است.
خواص و ویژگی هاى خاک رس بهبود یافته با آهک و پودر ضایعات 
سنگی به طور قابل توجهی به نوع خاک، مقدار افزودنی، انواع افزودنی و 
شرایط عمل آورى )از جمله زمان و رطوبت( بستگی دارد. در این مطالعه، 

1 Unconfined Compressive Strength

خاک رس و نمونه هاى تهیه شده با مقادیر مختلف آهک و پودر ضایعات 
سنگی براى مدت زمان 7 و 28 روزه و هر کدام در دو حالت خشک و 
اشباع عمل آورى شدند. در حالت اشباع و پس از تراکم، تمامی نمونه ها در 
سلفون پیچیده شدند و با توجه به زمان عمل آورى 7 و 28 روزه، مطابق با 

شکل )8( درون آب نگهدارى شدند.
در شکل هاي )9( تا )12(، مقایسه بین مقاومت فشاري محدود نشده 
براى نمونه هاي داراي آهک و پودر ضایعات سنگی در دو زمان عمل آوري 
است.  پذیرفته  صورت  مرطوب  و  خشک  حالت  دو  در  و  روزه   28 و   7
تفاوت در زمان عمل آورى  این شکل ها دیده می شود،  همان طور که در 
به همراه افزودن آهک و پودر ضایعات سنگی منجر به افزایش مقاومت 

شکل1)61(:1منحنی1آزمایش1تراکم1برای1خاک1ترکیب1شده1با1درصدهای1مختلف1پودر1ضایعات1سنگی1و1الف(131درصد1آهک،1ب(161درصد1آهک،1ج(191
درصد1آهک1و1د(1111درصد1آهک
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تک محورى تا 6 درصد پودر ضایعات سنگی و 7 درصد آهک شده است 
و پس از این مقادیر نیز با کاهش مقاومت تک محورى همراه خواهد شد.

از مهمترین عوامل  آمده، عمل آورى یکی  نتایج بدست  به  با توجه 
مؤثر بر تثبیت خاک با آهک و پودر ضایعات سنگی است که این اثرها، 
که  همان طور  رطوبت هستند.  مانند  شرایط عمل آورى  و  زمان  از  تابعی 
حالت  در  عمل آورى  زمان  افزایش  با  می شود،  دیده  نیز   )13( شکل  در 
خشک، مقاومت تک محورى افزایش می یابد و در حالت اشباع، مقاومت 

تک محورى کاهش می یابد.

آزمایش1نسبت1باربری1کالیفرنیا-51-41
در این تحقیق، آزمایش نسبت باربرى کالیفرنیا بر روى خاک رس، 
ترکیب خاک رس همراه با آهک و همچنین ترکیب خاک رس همراه با 
  CBR آهک و پودر ضایعات سنگی انجام شده است. تمامی آزمایش هاي

به دو صورت خشک و اشباع انجام گرفت. براي آزمایش هاي CBR، از 
هر ترکیب از مواد سه نمونه ساخته شد که دو مورد از نمونه ها براى زمان 
زمان  براى  نیز  نمونه ها  از  روزه خشک و یک مورد  عمل آوري 7 و 28 
عمل آوري 96 ساعته اشباع ساخته شد. در نهایت 54 نمونه براي آزمایش 

CBR مطابق با استاندارد ASTM D-1557 ساخته شد. شکل1)7(:1الف(1تغییرات1وزن1واحد1حجم1خشک1بیشینه1و1ب(1تغییرات1
رطوبت1بهینه1با1تغییر1درصد1آهک1و1پودر1ضایعات1سنگی

شکل1)8(:1پوشاندن1نمونه1ها1با1سلفون1و1قرارگیری1آن1ها1دورن1آب

شکل1)9(:1مقایسه1نمونه1های1آزمایش1مقاومت1فشاری1محدود1نشده1در1
حالت171روزه1خشک
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شکل1)10(:1مقایسه1نمونه1های1آزمایش1مقاومت1فشاری1محدود1نشده1
در1حالت171روزه1اشباع

شکل1)11(:1مقایسه1نمونه1های1آزمایش1مقاومت1فشاری1محدود1نشده1
در1حالت1281روزه1خشک

شکل1)12(:1مقایسه1نمونه1های1آزمایش1مقاومت1فشاری1محدود1نشده1
در1حالت1281روزه1اشباع

شکل1)13(:1مقایسه1زمان1عمل1آوری1در1مقاومت1فشاری1محصورنشده1
نمونه1با1درصدهای1مختلف1پودر1ضایعات1سنگی1و131درصد1آهک1در1

حالت1خشک1و1اشباع

شکل1)14(:1منحنی1مقاومت1CBR1برای1نمونه1های1961ساعته1اشباع
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اشباع نمونه هاى خاک درون آب قبل از انجام آزمایش CBR، در 
واقع شبیه سازى یکی از بدترین شرایطی است که در آن، خاک تثبیت شده 

ممکن است در معرض بارندگی قرار بگیرد.
در این آزمایش پس از سپري شدن زمان عمل آوري، بلافاصله نمونه 
بیان  ادامه  در  آمده  بدست  نتایج  و  گرفت  قرار   CBR آزمایش  تحت 
براى   CBR مقاومت  نمودار   ،)16( تا   )14( شکل هاي  در  است.  شده 
نمونه هاى ترکیب شده با درصدهاى مختلف آهک و پودر ضایعات سنگی 
براي نمونه هاي 7 روزه خشک، 28 روزه خشک و 96 ساعته اشباع رسم 

شده است.
با توجه به نمودارهاي مقاومت CBR، مشاهده می شود که افزودن 
مقدار درصد آهک تا 9 درصد وزنی در تمامی نمونه ها افزایش مقاومت 
را به همراه داشته و پس از آن و با افزودن مقدار بیشترى آهک، کاهش 
مقاومت رخ خواهد داد. بنابراین، می توان این گونه نتیجه گرفت که مقدار 
افزودن  با  و  نوع خاک رس مصرفی 9 درصد است  این  بهینه در  آهک 
مقاومت  افزایش  وزنی،  درصد   6 تا  صفر  از  سنگی  ضایعات  پودر  مقدار 

نمونه مشاهده می شود و پس از آن، با افزودن این ماده کاهش مقاومت 
رخ خواهد داد. در واقع می توان نقطه عطف و مقدار بهینه پودر ضایعات 

سنگی را 6 درصد بیان نمود.
بنابراین، علت کاهش مقاومت براى خاک رس تثبیت شده با آهک و 
پودر ضایعات سنگی بیشتر را می توان این گونه توجیه نمود که وجود آهک 
و پودر ضایعات سنگی اضافه، به صورت آزاد در واکنش پوزولانی شرکت 
ندارد و سبب کاهش مقاومت می شود. بنابراین در درصدهاى بالاتر، روند 

تغییرات مقاومت سیرى نزولی را طی می کند.
مقدار CBR با افزودن آهک و پودر ضایعات سنگی افزایش می یابد 
و این افزایش مقاومت تا نقطه تثبیت ادامه می یابد. نقطه تثبیت در این 
تحقیق، براى آهک برابر با 9 درصد و براى پودر ضایعات سنگی برابر با 

6 درصد بدست آمده است.

نتیجه1گیری-61
با  را  مفیدى  تأثیرهاى  تحقیق،  این  در  تجربی  آزمایش هاى  نتایج 
افزودن آهک و پودر ضایعات سنگی به خاک رس نشان داد. با توجه به 
این مسئله، مشخصات ژئوتکنیکی خاک رس ترکیب شده با آهک و پودر 

ضایعات سنگی منجر به نتایج زیر شده است:
- افزودن آهک و پودر ضایعات سنگی به خاک منجر به افزایش حد 

خمیرى، کاهش حد روانی و کاهش دامنه خمیرى می شود.
- ترکیب خاک با آهک و پودر ضایعات سنگی سبب تغییر در مقدار 

رطوبت بهینه و وزن واحد حجم خشک بیشینه نمونه ها می شود.
به  سنگی  ضایعات  پودر  و  آهک  افزودن  با  بهینه  رطوبت  - مقدار 

خاک افزایش می یابد.
- مقدار وزن واحد حجم خشک بیشینه، با افزودن آهک کاهش و با 

افزودن پودر ضایعات سنگی افزایش می یابد.
مختلف  درصدهاى  با  مخلوط شده  رس  خاک  فشارى  - مقاومت 

آهک، روندى افزایشی را داشته است.
- مقدار آهک بهینه در آزمایش CBR معادل با 9 درصد وزنی بوده 

و مقدار پودر ضایعات سنگی بهینه تقریباً معادل با 6 درصد وزنی است.
وزنی  درصد   7 با  معادل   UCS آزمایش  در  بهینه  آهک  - مقدار 
بوده و مقدار پودر ضایعات سنگی بهینه مشابه با آزمایش CBR و تقریباً 

معادل با 6 درصد وزنی است.
- استفاده از پودر ضایعات سنگی در خاک رس بر روى مؤلفه هاى 
مقاومتی مانند مقادیر CBR و UCS تأثیرگذار است. براى مثال، مقدار 
CBR رس تثبیت شده با 3 درصد آهک و 6 درصد پودر ضایعات سنگی، 
معادل با رس تثبیت شده با 9 درصد آهک است که از رس تثبیت شده با 3 

درصد آهک به تنهایی، 52 درصد مقاومت بیشتر را نشان می دهد.
زیست  آلودگی  زیادى  مقدار  ایجاد  سبب  سنگی  ضایعات  - پودر 
محیطی می شود که با بازیافت و استفاده مجدد از آن به عنوان یک ماده 
به  بزرگی  کمک  خاک،  ژئوتکنیکی  مشخصات  در  تغییر  براى  افزودنی 

شکل1)16(:1منحنی1مقاومت1CBR1برای1نمونه1های1281روزه1خشک

شکل1)15(:1منحنی1مقاومت1CBR1برای1نمونه1های171روزه1خشک
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ارائه شده، دستاوردهاى  نتایج  به  توجه  با  و محیط زیست می کند.  اقتصاد 
استفاده از پودر ضایعات سنگی بسیار مفید و حائز اهمیت خواهد بود.
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