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خلاصه: مطالعه گزارشات خرابی لرزه ای مخازن در زلزله های گذشته نشان می دهد که یکی از آسیب های عمده در مخازن 
بتنی که معمولا برای ذخیره آب استفاده می شوند، ترک خوردگی و نشت مایع درون آن می باشد. از این رو، در مقاله 
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ای بتنی با نسبت ارتفاع به قطر متغیر انجام شده است. سپس، منحنی های شکنندگی مخازن برای عرض ترک بحرانی 
بر اساس توصیه نشریه 123 استخراج گردیده است. این منحنی ها با نتایج تحقیقات قبلی که در حالت خطی و بدون 
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بدست آمده با تحلیل خطی از اعتبار کمی برخوردار است. به طور کلی با افزایش نسبت ارتفاع به قطر مخازن مورد بررسی 
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1- مقدمه
مخازن ذخیره سیالات در مجموعه های صنعتی مانند مجموعه های 
نفتی، پتروشیمی، سیستم های تصفیه و انتقال آب مورد استفاده قرار 
می گیرند. از همین رو اطمینان از ایمنی و پایداری مخازن در شرایط 
بسیار  بالا  لرزه خیزی  با  مناطق  در  به ویژه  دینامیکی،  و  استاتیکی 
حائز اهمیت است. از مخازن فولادی برای نگهداری سیالاتی همچون 
نفت و مشتقات آن و مخازن بتنی بیشتر برای ذخیره آب، پسماندهای 
استفاده  نفتی  مشتقات  ذخیره  برای  محدودی  موارد  در  و  فاضلاب 
می شود. نظر به اهمیت مباحث لرزه ای در مخازن ذخیره مایع و نقش 
کلیدی این سازه ها در خدمات رسانی پس از زلزله، تهیه منحنی های 

استوانه ای  مخازن  لرزه ای  آسیب پذیری  ارزیابی  برای  شکنندگی 
بتنی می تواند در بررسی سطح خطر زلزله و احیای شبکه های مرتبط 

با شریان های حیاتی بسیار مؤثر باشد.
بررسی های  بیشتر  تاکنون،  شده  انجام  پژوهش های  اساس  بر 
منحنی های  و  بوده  فلزی  مخازن  به  معطوف  مخازن  آسیب پذیری 
شکنندگی )آسیب پذیری( برای حالات خرابی مختلف این نوع مخازن 
از قبیل انواع کمانش جداره مانند کمانش الماسی و پافیلی، آسیب به 
جداره سقف فولادی در اثر تلاطم و ... تهیه شده است. از مهم ترین 
و    SYNER-G نرم افزارهای  کتابخانه  می توان به  زمینه  در  مراجع 
آن  در  بتنی  مخازن  منحنی های  فقدان  که  کرد  اشاره   HAZUS

منحنی های  توسعه  دلیل،  همین  به  ]1و2[.  است  محسوس  کاملا 

https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode
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شکنندگی این نوع مخازن ضروری به نظر می رسد.

1-1- تاریخچه ادبیات
همان طور که اشاره شد، اهم تحقیقات صورت گرفته در رابطه با 
مخازن فولادی می باشد. در این زمینه، بهارگاوا و همکاران ]3[ در 
سال 2005 در مقاله ای تحت عنوان پاسخ لرزه ای و آنالیز شکنندگی 
لرزه ای مخزن کروی حاوی  در مخازن ذخیره سیال، آسیب پذیری 
سیال را مورد ارزیابی قرار دادند. در این مطالعه تحلیل تنش بر روی 
صورت  لرزه ای  بارهای  و  استاتیکی  بار  از  استفاده  با  ذخیره  مخزن 
گرفت و بر اساس نتایج به دست  آمده، محتمل ترین حالات خرابی 
محاسبه  بر  علاوه  آن ها  گرفت.  قرار  ارزیابی  مورد  زمین لرزه  اثر  در 
نرخ نشت سیال از مخزن و زمان متوسط تخلیه مخزن، پارامترهای 
مختلف ترک مانند عرض ترک و فاصله ترک ها در مکان موردنظر را 
ارزیابی کردند. تعیین عرض ترک و میانگین فاصله ی ترک ها در این 
 2000 BIS تحقیق، با استفاده از روابط ارائه شده در آئین نامه های
شکنندگی  منحنی های  انتها  در  است.  شده  انجام   1990  ACI و 
لرزه ای را به صورت توابع احتمالاتی شرطی بر اساس حداکثر شتاب 
زلزله)PGA(، ترسیم کردند. در این مطالعه تنش ها برمبنای تئوری 

الاستیک خطی محاسبه شده اند.
رزاقی و عشقی ]4[ در مقاله ای با استفاده از روش تحلیلی به ارائه 
پرداختند.  نفت  فولادی  مخازن  در  لرزه ای  شکنندگی  منحنی های 
آن ها همچنین منحنی های به دست آمده را با منحنی های شکنندگی 
مطالعه،  این  در  دادند.  قرار  مقایسه  مورد  موجود  تجربی  و  قضاوتی 
قطر  به  ارتفاع  نسبت  با  مخزن   5 روی  بر  زمانی  تاریخچه  تحلیل 
مختلف و 5 حجم ذخیره مختلف از سیال، انجام شده است. مخازن 
بر روی فونداسیون صلب قرار گرفته اند. منحنی های ترسیم شده در 
بیانگر  که  شده اند  ارائه  زمین  شتاب  حداکثر  اساس  بر  مطالعه  این 
و  به ویژگی های هندسی مخازن  بالای شکنندگی مخازن  وابستگی 
حجم سیال ذخیره  شده دارد. در انتها منحنی های شکنندگی تحلیلی 
در  تجربی  شکنندگی  منحنی های  با  تحقیق  این  در  به دست آمده 
قرار  مقایسه  مورد  نیز   O’Rourke مطالعه  و   HAZUS آیین نامه 

گرفت.
تقاضای  مدل  عنوان  تحت  تحقیقی  در   ]5[ بهنام فر  و  برهمن 
احتمالاتی و تخمین شکنندگی برای مودهای بحرانی شکنندگی در 

مخازن فولادی مهارنشده، به ارائه منحنی های شکنندگی احتمالاتی 
در مخازن فولادی در پالایشگاه صنعت نفت پرداختند. در این مطالعه، 
پارامترهای  ارزیابی  برای   Bayesian شده  به  روزرسانی  رویکرد  از 
مخازن  همچنین  است.  شده  استفاده  تقاضا  مدل  ناشناخته ی 
به صورت 90 درصد پر در نظر گرفته شده اند، زیرا زلزله های گذشته 
نشان داده اند که سطح بالاتر آب در مخزن آسیب های بیشتری را 
در  را  قطعیت ها  عدم  به خوبی   Bayesian رویکرد  می کند.  ایجاد 
مدل در نظر می گیرد. آن ها منحنی های شکنندگی به دست آمده در 
یک مخزن خاص را برای دو مود خرابی کمانش را با 21 مخزن موجود 
 )ALA( American Library Association در بانک اطلاعاتی

مورد مقایسه قرار دادند.
روی  بر  را  خود  کار  دیگری  مطالعه ی  در   ]6[ محبی  و  رزاقی 
مخازن  لرزه ای  عملکرد  پیش بینی  به  و  دادند  ادامه  فلزی  مخازن 
مصنوعی  عصبی  شبکه های  مدل  از  استفاده  با  استوانه ای،  فولادی 
پرداختند. آنها به منظور توسعه این مدل، 240 اطلاعات لرزه ای از 
ادبیات فنی مربوطه را جمع آوری کرده و 50 مورد از این اطلاعات 
مورد  و 190  آزمایشی  مجموعه  یک  به عنوان  تصادفی  به صورت  را 
در  استفاده شده  اطلاعات  کردند.  استفاده  مدل  ایجاد  برای  را  دیگر 
مدل شبکه عصبی مصنوعی، به شش پارامتر ورودی مرتب شده اند. 
این پارامترها شامل حداکثر شتاب زمین، قطر مخزن، ارتفاع مخزن، 
ارتفاع تلاطم سیال در حین زلزله و درصد پرشدگی مخزن است. پنج 
نظر گرفته شده  HAZUS در  تقسیم بندی  از خرابی مطابق  حالت 
است. حالت های خرابی به دست آمده در هر شتاب طیف با استفاده از 
روش ارائه شده در تحقیق مذکور، با خرابی های واقعی مخازن که در 

HAZUS گزارش شده مورد مقایسه قرار گرفته است.

کولومبو و المازان ]7[ نیز اخیراً به ارائه منحنی های شکنندگی 
از  استفاده  با  آبمیوه سازی،  در صنعت  موجود  پایه دار  مخازن  برای 
مختلف،  زلزله های  طی  در  پرداختند.  مخازن  لرزه ای  جداسازی 
لیتر   3000 حدود  که  مخازن  این  خرابی  از  زیادی  گزارش های 
ظرفیت دارند و از جنس فولاد ضدزنگ هستند، ارائه شده است. آن ها 
به  صورت عددی مدل سازی  را  این مخازن  منحنی های شکنندگی 
نتایج  کردند.  ارائه  جداساز  سیستم  بدون  و  با  حالت  دو  در  و  کرده 
آنالیزهای لرزه ای شکنندگی نشان دادند که سیستم جداساز لرزه ای 
در کاهش احتمال رسیدن به حالت حدی سازه و خرابی مخزن بسیار 
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مؤثر بوده و تا 90 درصد باعث کاهش آن می شود.
یزدآباد و همکاران ]8[ در سال 2018، در مقاله ای تحت عنوان 
ارائه منحنی های آسیب پذیری برای مخازن بتنی استوانه ای آب، به 
ارائه منحنی های شکنندگی پرداخته اند. در این تحقیق سه نوع مخزن 
با نسبت ارتفاع به قطرهای مختلف، در دسته بندی های بلند، متوسط 
و کوتاه مورد بررسی قرار گرفته  است. منحنی های شکنندگی برای 
ظرفیت خمشی مقطع دیوار، سرریز سیال و عرض ترک بحرانی قائم 
ارائه شده است. عرض ترک بر مبنای نتایج تحلیل های خطی مورد 

محاسبه قرار گرفته است. 
کار خود  با  در  در سال 2019،   ]9[ همکاران  و  حاجی مهرابی 
بتنی  مخازن  برای  لرزه ای  شکنندگی  منحنی های  ارائه  موضوعیت 
بافل دار  مخازن  بررسی  به  مایعات،  ذخیره  بافل دار  استوانه ای 
و  متوسط  کوتاه،  نوع  در سه  مخازن  هم  پژوهش  این  در  پرداختند. 
بلند مورد تحلیل قرار گرفته اند و منحنی های شکنندگی برای لنگر 
و  دیواره  مقطع  دیواره مخزن، ظرفیت خمشی  پای  در  واژگونی کل 
عرض ترک بحرانی قائم برای مخازن مجهز به تیغه های افقی برای 

کاهش تلاطم سیال  ارائه شده است. 
مخازن  با  رابطه  در  که  دید  می توان  قبلی،  تحقیقات  بررسی  با 
منحنی های  تهیه  خصوص  در  مفصلی  نسبتاً  تحقیقات  فولادی 
شکنندگی صورت گرفته است. اما در خصوص مخازن بتنی تحقیقات 
به  آنالیزهای خطی  حوزه ی  در  آنها  همه   و  بوده  کمتر  شده  انجام 
تحلیل تنش ها پرداخته اند. این در حالی است که مخازن بتنی در 
لذا  می دهند.  نشان  خود  از  خطی  غیر  رفتار  و  خورده  ترک  عمل 
اثر  و  بتن  واقعی  تحلیل های  است که حوزه  تحقیق حاضر کوشیده 
رفتار غیر خطی آن بر منحنی های شکنندگی مخازن را تا حد ممکن 

تبیین نماید.  

1-2- ملاحظات پژوهش
آن گونه که اشاره شد، آنجایی که رفتار بتن پس از ترک خوردگی 
غیرخطی می باشد، با تحلیل خطی نمی توان مقدار دقیق عرض ترک 
را محاسبه کرد. از این رو پس از بررسی ادبیات فنی مربوط به این 
در  قطر مختلف  به  ارتفاع  نسبت  و  ابعاد  با  تیپ مخزن  موضوع، سه 
 ) / 0.5H D = متوسط)  ،) / 0.25H D = ( کوتاه  اندازه های 
محاسبه  و  طرح  معیارهای  و  ضوابط  مطابق   ) / 1H D = ( بلند  و 

مخازن آب زمینی )بازنگری  نشریه 123 که از این به بعد به اختصار 
توجه  با  است.  شده  طراحی   )]11[ می شود  خطاب   123 نشریه 
هندسی،  حیث  از  مخازن  در  که  سازه ها  تحلیل  در  تقارن  اصل  به 
بارگذاری و خصوصیات مصالح برقرار است، می توان نصف مخازن را 
برای تحلیل های عددی ، در شبیه سازی رایانه ای در نظر گرفت. از 
 ANSYS این رو نصف مخازن استوانه ای در نرم افزار اجزا محدود 
مدل سازی شده است. مدل سازی نصف مخازن به جای کل آن، این 
مزیت را داشته که زمان های تحلیل های کامپیوتری بدون کم شدن 
دقت، کاهش یابد. موضوع کاهش زمان های تحلیل با توجه به ازدیاد 
 Incrimental( تحلیل های مورد نیاز برای تحلیل دینامیکی فزاینده
لرزه ای  شکنندگی  منحنی های  تهیه  و   )Dynamic Analysis

بسیار کاربردی می باشد. در این پژوهش سیال درون مخزن به دلیل 
در  تحلیل ها  زمان  طولانی شدن  و  تحلیل  همگرایی  عدم  مشکلات 
بار  و  هیدرواستاتیک  بار  و  است  نشده  گرفته  نظر  در  سازی  شبیه 
شده  توزیع  مخزن  دیواره  روی  بر  سیال  از  ناشی  هیدرودینامیک 
است. بر اساس پیشنهاد هازنر )Hausner( که مبنای کار آیین نامه 
ACI350-3 و بازنگری نشریه 123 می باشد، سیال درون مخزن را 

می توان با حداقل دو جرم و فنر معادل جایگزین کرد ]10و11[. با 
فاصله و مکانیزم گسل های  اساس  بر  زلزله که  از 7 رکورد  استفاده 
اطراف مخازن موجود در تهران انتخاب شده و مقیاس کردن آن ها 
انجام شده  انتخابی  بر روی مخازن   IDA با گام های g1/0، تحلیل 
نتایج حدود 210 عدد تحلیل غیرخطی زمان بر،   با  است. در نهایت 

منحنی های شکنندگی مخازن حاصل شده است. 

2- طراحی مخازن پژوهش
امریکا، در  و  اروپا  در  استوانه ای ساخته  شده  بتنی  اکثر مخازن 
نسبت ارتفاع به قطر 0/2 تا 0/8 ساخته می شوند ]8[. اوضاع در کشور 
پارامتریک عددی، سه  انجام مطالعات  برای  لذا،  است.  نیز چنین  ما 
مدل مخزن استوانه ای بتنی با نسبت ارتفاع سیال به قطر مختلف در 
سه تیپ کوتاه، متوسط و بلند در این تحقیق در نظر گرفته شده است. 
نسبت ارتفاع سیال به قطر در مخزن کوتاه برابر 0/25، مخزن متوسط 
و  متوسط  کوتاه،  عبارت های  است.   1 با  برابر  بلند  مخزن  در  و   0/5
و هیچ  دارند  نسبی  معنای  مطالعه، صرفاً  این  در  شده  استفاده  بلند 
برای این گونه طبقه بندی مخازن بتنی در مراجع معتبر  ضابطه ای 
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ذکر نشده است. در تحلیل و طراحی این مخازن فرض شده است که 
آن ها تا 90 درصد از سیال پرشده اند. در جدول 1 مشخصات هندسی 

مخازن مورد بررسی در این مطالعه ارائه شده است.  
این تحقیق سیال موجود در مخازن آب در نظر گرفته شده  در 
است. ویژگی مصالح استفاده شده )آب و بتن( در جدول 2 ارائه شده 

است.
از  تناوب هریک  بازنگری نشریه 123، زمان  از روابط  استفاده  با 
است  ذکر  به  لازم  است.  شده  ارائه   3 جدول   در  و  محاسبه  آن ها 

بازنگری نشریه 123  لرزه ای لازم در روابط  که در محاسبه ضرایب 
با خطر  منطقه  در  مخازن  آیین نامه2800  اساس  بر  که  فرض شده 
لرزه ای نسبی خیلی زیاد و بر روی خاک تیپ دو واقع شده اند. پس 
از محاسبه ی نیروهای دینامیکی ایجاد شده در مخازن، توزیع آن ها 
محاسبه  نشریه 123  بازنگری  روابط  از  استفاده  با  پلان  و  ارتفاع  در 
نیروهای دینامیکی و هیدرواستاتیک  از محاسبه ی  بعد  شده  است. 
 SAP  سیال در هر تراز ارتفاعی، تحلیل مخازن با استفاده از نرم افزار
استفاده   Shell المان  از  برای مدل سازی مخزن  و  2000انجام شده 

 
 استفاده: خصوصیات هندسی مخازن مورد 1 جدول

 ضخامت 
() 

نسبت  
 𝐇𝐇/𝐃𝐃

 ارتفاع سیال 
() 

 ارتفاع 
() 

 قطر 
() 

 مخزن 

4/0  بلند 10 10 9 1 
4/0  5/0  9 متوس 20 10

 ط
3/0  25/0  5/4  کوتاه 20 5 

 

جدول 1. خصوصیات هندسی مخازن مورد استفاده
Table 1. Geometric properties of the used tanks

خصوصیات مصالح: 2 جدول
چگالی مقاومت مشخصه فشاری نوع مصالح 

 
 2400 30 بتن 
 1000 آب

 

جدول 2. خصوصیات مصالح
Table 2. Properties of materials

 
 پایه مخازن : مقادیر پارامترهای موردنیاز برای محاسبه برش  3 جدول

 نوع مخزن  مخزن کوتاه  مخزن متوسط  مخزن بلند 
 

بخش ضربانی   88/752 03/2154 49/857
 3/2159453 3/27083907 9/19821633  

1252/00560/0 0387/0  
5 5 5 

 بخش مواج  31/1121 01/1384 16/144
07/519 52/2322 11/1375 

31/3 85/4 67/5 
5/0 5/0 5/0 

 
 

جدول 3. مقادیر پارامترهای موردنیاز برای محاسبه برش پایه مخازن
Table 3. The values of the parameters required to calculate the tanks base shear
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شده است. در طراحی اولیه آرماتورهای حلقوی و قائم مخزن، نیروهای 
داخلی پوسته مخزن در قالب لنگر و نیروی محوری مورد استفاده قرار 

گرفته است ]12[. 
هر جزیي از سازه ي مخازن باید طوري طرح شود که بتواند به 
آنها  تأثیر  امکـان  کـه  بارهایي  ترکیب  تمام  مقابل  در  مطمئن  طور 
ترکیب  نماید.  ایستادگي  دارد،  وجود  مخازن  بهره برداري  عمر  در 
بارگذاري های معمـول در روش طراحي به روش حالات حدي، همراه 
ساختمان  ملی  مقررات  نهم  مبحث  اساس  بر  مربوطه  بار  ضرایب  با 
نهایت  قرار گرفته است. در  بازنگری نشریه 123 ملاک کار  و  ایران 
مشخصات آرماتورهای مورد نیاز برای هر مخزن با استفاده از روابط 

ACI318 محاسبه و در جدول 4 ارائه شده است.

ANSYS 3- مدل سازی مخزن در نرم افزار
با توجه به زمان بر بودن تحلیل های غیرخطی و همین طور تعداد 

زیاد تحلیل ها که به صورت تحلیل دینامیکی فزاینده )IDA( صورت 
گرفته ، تصمیم بر مدل کردن نصف مخزن بر اساس اصل تقارن گرفته 
شد )شکل 2(. در این شکل باید دقت کرد که محور تقارنی که مخزن 
را به دو نیمه تقسیم کرده است، موای با جهت اعمال زلزله در نظر 
گرفته شده است تا هم بارگذاری و هم هندسه نسبت به این محور 
در تقارن باشند. از این رو با استفاده المان SOLID65 که قابلیت 
مدل سازی بتن را به صورت خطی و غیرخطی فراهم می کند، مخازن 
به صورت نیم استوانه  مدل شده اند. پایه مخازن به صورت گیردار با 
کف مخزن بسته شده است. به عبارت دیگر، درجات آزادی انتقالی و 

دورانی نقاط را توضیح دهید. 
المان امکان مدل سازی بتن با و یا بدون آرماتور تقویتی را فراهم 
المان قابلیت ترک خوردن در کشش و خرد شدن در  می کند. این 
فشار را داشته و توانایی تحلیل غیرخطی مصالحی چون بتن را به شکل 
مطلوبی فراهم کرده  است. این المان علاوه بر توانایی درک ترک و 

: مقادیر آرماتورهای حلقوی و قائم محاسبه شده  4 جدول
مساحت آرماتور   مخازن 

حلقوی برای  
عرض  واحد  

 دیوار 

مساحت آرماتور  
قائم برای عرض  

واحد   دیوار 

82/19 بلند  20/19  
33/20 متوسط   20/19
20/13 کوتاه  20/13  

 

جدول 4. مقادیر آرماتورهای حلقوی و قائم محاسبه شده
Table 4. The values of radius and vertical reinforcements are calculated

1 
 

 

 
 SOLID65المان  هندسه:  

 
  

SOLID65 شکل 1. هندسه المان
Fig. 1. SOLID65 element geometry



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 53، شماره 1، سال 1400، صفحه 71 تا 88

76

تغییرشکل  محاسبه  به  قادر  متعامد،  جهت  سه  در  بتن  شدن  خرد 
پلاستیک و خزش نیز می باشد. آرماتورها توانایی تحمل تنش های 
کششی و فشاری را داشته و توانایی تحمل نیروی برشی را ندارند. در 
شکل 1 هندسه این المان آورده شده و همین طور به زاویه هایی که 

آرماتور با جهات مختلف می سازد، اشاره شده است. 
همین طور جهت های قراردادی برای لحاظ آرماتور مدل بر اساس 
شکل 2 در نظر گرفته شده است. به منظور افزایش دقت مدل سازی، 
شامل  که   3 شکل  در  اعمال شده  تغییرات  با  شده  طراحی  مقاطع 
آرماتورهای  درصد  با  قسمت  چهار  به  مخزن  جداره  شدن  تقسیم 

در  آرماتور  درصد  مقادیر  شده اند.  گرفته  نظر  در  مختلف می باشد، 
راستاهای مختلف مخزن در جدول 5 آورده شده است. در بخش هایی 
min  و در سایر  0 / 003ρ = از جداره مخزن که آرماتور وجود ندارد،
لایه های جداره درصد آرماتور موجود در هر جهت مطابق جدول 5 

لحاظ شده است. 
این  در  که  ویلیام-وارنکی  رفتاری  مدل  به  مربوط  پارامترهای 
پژوهش استفاده شده در جدول 6 آورده شده است ]13و14[. ضریب 
انتقال برش عددی بین صفر و یک است که مقدار آن بسته به سازه 

متغیر است. 

2 
 

 

 
 س یانس افزارنرم در  یقرارداد یهاجهت : 

  

3 
 

  
 

 

 

 
مخزن کوتاه، متوسط و بلند    یبرا بی ستون چپ به راست به ترت از شده  مدل  یبندشبکه و  یبررس  مورد مخزن  پیت سه  یگذارآرماتور اتیجزئ:  

   افزارنرم مقطع و سطر سوم مقطع مدل شده در   یدر سطر اول برش قائم مقطع، در سطر دوم برش افق 
 

  

شکل 2.  جهت های قراردادی در نرم افزار انسیس
Fig. 2. Coordinate directions in Ansys software

شکل 3. جزئیات آرماتور گذاری سه تیپ مخزن مورد بررسی و شبکه بندی مدل  شده از ستون چپ به راست به ترتیب برای مخزن کوتاه، متوسط و بلند 
در سطر اول برش قائم مقطع، در سطر دوم برش افقی مقطع و سطر سوم مقطع مدل شده در نرم افزار 

Fig. 3. Reinforcement rebar details of the three types of studied tanks shown from left to the right for short, medium, and 
long tanks
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عدد صفر نشان گر ترک صاف و عدد یک نشان گر ترک زبر است. 
داده  انتقال  ترک  دولبه  بین  برش  زبر  ترک  برخلاف  صاف  ترک  در 

نمی شود. 
V ضریب پواسون بتن،

مدول الاستیسیته بتن،  cE  

tß ضریب انتقال برش در ترک های باز

ßc ضریب انتقال برش در ترک های باز،

cbf حداکثر تنش فشاری دومحوره،

تنش محصورشدگی هیدرواستاتیک،  hσ

مقاومت فشاری نهایی بتن در حالت دو محوره، 1f

مقاومت فشاری بتن در حالت تک محوره، 2f

مقاومت کششی حداکثر نهایی یا مدول گسیختگی بتن  fr

fc مقاومت فشاری حداکثر بتن 

برای کالیبره کردن این پارامترها و انتخاب مقدار دقیق آن ها برای 

 مختلف های  : درصدهای آرماتور ورودی به مدل در جهت 5 جدول

جهت  
آرماتور

 

مخزن بلند 
-لایه )
–یرونیب

 وسط( لایه

 مخزن متوسط 
-لایه )
–یرونیب

 وسط( لایه

 مخزن کوتاه 
– لایه بیرونی)

 لایه وسط( 

خاموت در  
  راستای  
آرماتور 

حلقوی در 
راستای 

𝟕𝟕∗𝟑𝟑.𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 =
𝟏𝟏. 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟕𝟕∗𝟑𝟑.𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 =
𝟏𝟏. 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎  

𝟕𝟕∗𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 =
𝟏𝟏. 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  

آرماتور 
حلقوی در 
راستای  

𝟕𝟕∗𝟑𝟑.𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 =
𝟏𝟏. 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟕𝟕∗𝟑𝟑.𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 =
𝟏𝟏. 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎  

𝟕𝟕∗𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 =
𝟏𝟏. 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  

 
 

شده : پارامترهای غیرخطی بتن برای اعمال در مدل رفتاری در نظر گرفته  6 جدول
 پارامتر مقدار اتخاذ شده

  0.2V =  0.15 0.25V = −  
  30cf MPa=  cf  

  25.74cE GPA=    4700c cE f=

  0.35tß =    0.35 0.4   tß usual for concrete= −

   0.9cß =  ( )   2 4  c tß ß= −

  36cbf MPA=   1 .2cb cf f=

 20h MPA =    0.67h cf =

1 43.5f MPA=  1  1 .45 cf f=  
2 51.75f MPA=  2  1 .725 cf f=  

 4rf MPA=( )  0.08 0.15   0.62r c cf f or f= −

 

 

جدول 5. درصدهای آرماتور ورودی به مدل در جهت های مختلف
Table 5. Percentages of input reinforcement to the model in different directions

جدول 6. پارامترهای غیرخطی بتن برای اعمال در مدل رفتاری در نظر گرفته شده
Table 6. Nonlinear parameters of reinforced concrete
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مدل، از نتایج یک تیر مدل  شده در نرم افزار با همین مدل که عیناً در 
آزمایشگاه ساخته و آزمایش شده، استفاده شده است.

 در ادامه برای محاسبه و توزیع بار دینامیکی ناشی از سیال بر روی 
جداره مخزن بر اساس شکل 4 از روابط )1( و )2( استفاده شده است. 
در رابطه )1( بر اساس برش پایه محاسبه شده در هر لحظه زلزله برای 
مجموع جرم لرزه ای ضربه ای و مواج، نیروی دینامیکی سیال حساب 
شده است. با لحاظ اثر توزیع نیروی دینامیکی در پلان و اثر توزیع 
در ارتفاع رابطه نهایی محاسبه و توزیع نیروی هیدرودینامیکی سیال 

درون مخزن مطابق رابطه )2( حاصل شده است.

( ) ( )
2

0 0
2. . . .

Hw

baseshearV t Pd t Rd dh cos
π

θ θ= ∫ ∫   )1(

( ) ( )
2

2
3 . . . 1

2 .R. baseshear
w w

hPd t V t cos
H H

θ
π

 
= − 

 
  )2(

از آنجا که برش پایه به صورت تاریخچه زمانی بر حسب رکوردهای 

لحظه  هر  در  سیال  هیدرودینامیک  نیروی  است،  شده  حاصل  زلزله 
در  تحلیل شده  مخزن  مدل  نمونه  یک   5 در شکل  بدست می آید. 

ANSYS و توزیع تنش روی آن آورده شده است.

4- صحت سنجی
مدل  به  ورودی  برش پایه  صحت  از  اطمینان  برای  ابتدا  در 
آیین نامه ای  و  تئوری  روابط  با  شده  محاسبه  پایه  برش  نرم افزاری، 
مورد  آزمایشگاهی  مخزن  یک  از  شده  برداشت  واقعی  پایه  برش  و 
یک  شده،  ساخته   آزمایشگاهی  مخزن  گرفته  است.  قرار  مقایسه 
مخزن به قطر یک متر که تا ارتفاع 90 سانتی متری از آب بوده  است 
این  برای  و  kocaeli برش پایه   kobe  زلزله )شکل 6(. تحت دو 
مخازن اندازه گیری شده است. مقایسه برش پایه ایجاد شده در مخزن 
آزمایشگاه و برش پایه محاسباتی در زلزلهkobe  در شکل 7 نشان 
داده شده است. مقایسه برش پایه برای زلزله kocaeli نیز در شکل 
8 آورده شده است. علت اختلاف بین مقادیر دو برش پایه در اختلاف  4 

 

 

 
(a)                                  (b) 

 
(c) 

  (c)  ،در پلان و ارتفاع کینامیدرودیبار ه ع یتوز (b)  ،در پلان و ارتفاع ک یاستات درویبار ه ع یتوز (a): مخزن بر الیس یکینامید  یروین عی توز:  
 ک ینامیدرودیه یرو ین از هی پابرش محاسبه انتگرال یریگ المان

 
  

 )c( ،توزیع بار هیدرودینامیک در پلان و ارتفاع )b( ،توزیع بار هیدرو استاتیک در پلان و ارتفاع )a( .شکل 4. توزیع نیروی دینامیکی سیال بر مخزن
المان گیری انتگرال محاسبه برش پایه از نیروی هیدرودینامیک

Fig. 4. Distribution of fluid dynamic force on the tank (a) Distribution of hydrostatic load in plan and height (b) Distribu-
tion of hydrodynamic load in plan and height (c) Integral sampling Calculation of base shear
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5 
 

 

 
 آن   یرو تنش عی توز و  سده لیتجل  مخزن مدل  کی: 

 
  

شکل 5. یک مدل مخزن تحلیل شده و توزیع تنش روی آن
Fig. 5. A tank model analyzed and its stress distribution
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 شگاه ی آزما در استفاده مورد  مخزن:  

  
شکل 6. مخزن مورد استفاده در آزمایشگاه
Fig. 6. Used tank in the laboratory
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 kobeزلزله   یبرا یو تئور یشگاه یآزما  ه یپا برش سهیمقا:  
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kobe شکل 7.  مقایسه برش پایه آزمایشگاهی و تئوری برای زلزله
Fig. 7. Comparison of laboratory shear base and theory for Kobe earthquake
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بین محتوای شتاب و  PGAرکورد دو زلزله می باشد.

IDA 5- انتخاب رکورد و تحلیل
در  نیاز  مورد  آنالیزهای  برای  مناسب  رکوردهای  انتخاب  جهت 
این تحقیق، زلزله های ایران و جهان که به نوعی به سازه ها و به ویژه 
مخازن ذخیره آسیب وارد نموده اند، مدنظر قرار گرفته است. در عین 
حال برای تنوع رکوردهای انتخابی از نظر فاصله مکان مخازن تا گسل، 
محتوای فرکانسی، شتاب ماکزیمم و مدت زمان مؤثر، تعداد 7 زلزله 
واقعی مطابق جدول 7 انتخاب شده است ]15[. لیست مراکزی که 
در شهر تهران دارای مخازن بتنی اند یا احتمال احداث مخزن بتنی در 

آن ها در آینده وجود دارد. مطابق جدول 8 است. 
تهران  این پژوهش در شهر  بررسی  آنجایی که مخازن مورد  از   
از  زلزله ها  بزرگی  است،  زیاد  نسبی خیلی  دارای خطر  و  واقع شده 
حدود 6/5 تا 7/5 و بیشینه شتاب از 0/08 تا 0/51 انتخاب شد. در 
کیلومتر   15 شعاع  به  دایره هایی  مراکز  در  مخازن  مکان   13 شکل 
قوی ترین  و  مخازن  اطراف  همین طور گسل های  شده،  داده   نشان 
زلزله ی محتمل محاسبه شده بر اساس رابطه  Wellsنیز نشان داده 

شده  است ]16[. 
موقعیت مخازن در اطراف گسل های تهران و بیشینه زلزله محتمل 
وقوع بر اساس رابطه Wells برای شعاع 15 کیلومتری در شکل 9  8 

 

  
 

 
 kocaeliزلزله   یبرا یو تئور یشگاه یآزما  ه یپا برش سهیمقا : 
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kocaeli شکل 8.  مقایسه برش پایه آزمایشگاهی و تئوری برای زلزله
Fig. 8. Comparison of laboratory shear base and theory for Kocaeli earthquake

 
 های انتخابی : مشخصات زلزله 7 جدول

بیشینه شتاب زمین بزرگا  زلزله
 

سرعت موج  فاصله از گسل  
 نوع گسل  

 93/6  08/09/19  77/488   
53/6  21/0  69/12  69/348   

 69/6  47/0  39/11  6/325   
9/6  23/0  85/24  256  
37/7  51/0  55/12  5/724   
35/7  11/0  07/24  24/573   
51/7  14/0  74/3162/347   

 
  

جدول 7. مشخصات زلزله های انتخابی
Table 7. Selected earthquakes
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آورده شده است. همان طور که در شکل 10 مشاهده می گردد، برخی 
)بر اساس رتبه بندی  بر روی خاک تیپ  3  بررسی  از مخازن مورد 
آیین نامه 2800 معادل با سرعت موج برشی 175تا375متر بر ثانیه 
در 30 متر لایه خاک( و تعدادی هم بر روی خاک تیپ 2 )بر اساس 
رتبه بندی آیین نامه 2800 معادل با سرعت موج برشی 375 تا 750 
متر بر ثانیه در30 متر لایه خاک( واقع شده اند، که از این رو این امر 

در انتخاب رکورد زلزله لحاظ شده  است.
تحلیل دینامیکی فزاینده )IDA( به عنوان یک تحلیل غیرخطی 
این  قرار می گیرد.  استفاده  مورد  سازه ها  لرزه ای  دقیق  ارزیابی  در 

روش اولین بار توسط Vamvatsikos و همکاران معرفی و گسترش 
به  زلزله ها  تک تک  شتاب نگاشت  ابتدا  در   .]18[ است  شده  داده 
منحنی  که  این  به  توجه  با  سپس  است.  شده  مقیاس   1   gمقدار
محاسبه   )PGA( زلزله  بیشینه شتاب  برای  پژوهش  این  شکنندگی 
شده اند، رکوردها در بازه 0/1gتاg 2 با گام های 0/1g مقیاس شده 
این  در  است.  اعمال شده  به مخازن  دینامیکی  تحلیل  انجام  برای  و 
با  افقی  مولفه ی  و  شده  صرف نظر  زلزله  قائم  مؤلفه ی  از  پژوهش 
PGA بیشتر مبنای کار قرار گرفته  است ]19[. بنابر توصیه بازنگری 

نشریه 123 برای عرض ترک مجاز برای مخازن دو عرض ترک بحرانی 

 
 های زلزله: اسامی مخازن موردنظر در انتخاب رکورد 8 جدول

 شماره مخزن  نام مخزن یا مجموعه
 1 مخزن آب مشیریه

خانه شهر جدید هشتگرد تصفیه  2 
شهرک صنعتی خانه تصفیه  3 

خانه فاضلاب جنوب تهرانتصفیه  4 
خانه فاضلاب غرب تهرانتصفیه  5 

خانه شهر قدستصفیه  6 
خانه سوهانکتصفیه  7 

خانه فاضلاب قیطریهتصفیه  8

 

جدول 8. اسامی مخازن موردنظر در انتخاب رکورد های زلزله
Table 8. The name of considered tanks

9 
 

 

 
 wells رابطه اساس بر یلومتر یک 15 شعاع  وقوع محتمل زلزله نهیشیب و  مخازن تیموقع :  

  
wells شکل 9.  موقعیت مخازن و بیشینه زلزله محتمل وقوع شعاع 15 کیلومتری بر اساس رابطه

Fig. 9. Tank locations and maximum earthquake probability of 15 km radius based on wells relationship
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با عرض های 0/1 و 0/3 میلی متر به عنوان دو حالت حدی خرابی 
به  بعد  به  این  از  است که  نظر گرفته شده  در   )Damage State(
    0.1CCW mm= حالت حدی خرابی عرض ترک 0/1 میلی متر،
میلی متر،  0/3 ترک  عرض  برای  و   )Critical Crack Width(

0.3CCW به اختصار اطلاق خواهد  شد. mm=

در بازنگری نشریه 123 بسته به شرایط محیطی مخزن، حداکثر 
عرض ترک، تحت بارگذاری بهره برداری مشخص شده  است. مقادیر 
حداکثر عرض ترک مجاز برای مخازن در شرایط محیطی مختلف 0/1 

تا 0/3میلی متر مجاز دانسته شده  است ]11[. 
با  که  است  این  جاری  فلسفه  موجود،  نامه های  آیین  اساس  بر 
در  حرارتی،  شکل های  تغییر  و  زلزله  نیروهای  بودن  گذرا  به  توجه 
طراحی سازه ی مخازن و برای تمامی حالت های بارگذاری که شامل 
این نیروها می باشند، می توان کل سازه را در شرایط محیطی متوسط 
این  رو در  این  از   .]11[ نظر گرفت  لحاظ کنترل عرض ترک در  از 
شکنندگی  منحنی  میلی متر   0/3 و   0/1 ترک  عرض  برای  تحقیق، 
تهیه شده است. در روش پیشنهادی بازنگری نشریه 123 که ملاک 
محاسبه عرض ترک این پژوهش بوده، برای محاسبه عرض ترک از 

رابطه )3( استفاده شده است. 

( )
( ) ( )( )

cr m

cr

4.5 a    
(1 2.5 a c / h x

W
ε

+ −
=

−
                              )3(

در این رابطه پارامتر: 
، نشانگر کرنش در تراز موردنظر برای محاسبه عرض ترک با   mε

در نظر گرفتن اثر سخت کنندگی بتن ناحیه کششی،
acr پارامتر مرتبط با کاور و فاصله میلگردها از هم،

h ارتفاع کلی مقطع،

x ارتفاع تار خنثی،

c مقدار پوشش خالص بتن  
w عرض ترک بر حسب میلی متر است.

6- ارائه منحنی های شکنندگی
گروه  برای سه  که  منحنی های شکنندگی  ارائه  به  بخش  این  در 
شد.  خواهد  پرداخته  شده،  استخراج  بلند(  و  متوسط  )کوتاه،  مخزن 
است،  بوده   ) /H D ( قطر  به  ارتفاع  نسبت  مخازن  نامگذاری  مبنای 
/ مربوط  0.5H D = / مربوط به مخزن کوتاه،  0.25H D = که 
/ مربوط به مخزن بلند می باشد. تابع  1H D = به مخزن متوسط و 
شکنندگی برای این پژوهش را می توان به صورت رابطه )4( تعریف کرد.

10 
 

  
 

 
 ]17[خاک تهران  یبندپهنه زی : نقشه ر 

 
  

شکل 10.  نقشه ریز پهنه بندی خاک تهران ]17[
Fig. 10. Micro-zoning map of Tehran soil [17]
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                 [ | ]Fragility P CW CCW PGA= >                                  )4(

یک توزیع logNormal آماری برای پارامتر تقاضای مهندسی 
CW( در هر بیشینه شتاب حرکت زمین )PGA( در  عرض ترک )
نظر گرفته می شود. برای ارزیابی احتمال فراگذشت از یک حد مرزی 
CWW خاص)که در اینجا عرض ترک بحرانی 0/1یا 0/3 میلی متر)
CW ( می باشد(، میانگین و انحراف معیار هر یک از عرض ترک ها )

( برای اثر مجموع شتاب نگاشت های زلزله محاسبه می شود. سپس با 
استفاده از تابع توزیع logNormal  تجمعی، احتمال فراگذشت هر 
یک از عرض ترک ها از عرض ترک بحرانی محاسبه می شود. روابط 
تجمعی  توزیع  با  شکنندگی  منحنی های  تهیه  برای  استفاده  مورد 
θ میانه و  logNormal بر اساس روابط )5( تا )7( بوده که در آن 

 β13 انحراف معیار استاندارد می باشند ]19[.
 

  یمنحن   مهر میلی  3/0  و  1/0  ترک  عرض  برای   تحقیق،  این  در  رو  این  از.  ]11[  گرفا   نظر  در  ترک  عرض  کنهرع  لحااظ  از  مهوساااط
  محاساته  برای   بوده، پژوهش این  ترک عرض  محاساته ملاک که  123 نشاریه  بازنگری   پیشانهادی   روش  در.  شاده اسا  یهته  یشاکنندگ

 ( اسهااده شده اس . 3) رابطه از  ترک عرض
(3   )                                                                                               ( )

( ) ( )( )
cr m

cr

4.5 a    
(1 2.5 a c / h x

W


+ −
=

−
 

  :پارامهر رابطه  این در
 m، کششی، ناحیه بهن کنندگی سخ  اار گرفهن نظر در با ترک عرض محاسته برای  موردنظر تراز در کرنش نشانگر 

acr از هم، یلگردهاپارامهر مرتتط با کاور و فا له م 
h مقطع، یارتاا  کل 
x ی،ارتاا  تار خنث 
 c مقدار پوشش خال  بهن 

w اس  مهر یلیعرض ترک بر حسب م. 
 
 ی شکنندگ یها  یمنحن ارائه -6

. شاد خواهد پرداخهه شاده، اساهخرا (  بلند و  مهوساط)کوتاه،  مخزن  گروه ساه  ی برا  که  یشاکنندگ  ی ها یمنحن  ارائه  به  بخش  نیا در
H/)  قطر به ارتاا   نسات  مخازن  ی نامگذار  ی متنا D) اسا ، که    بوده/ 0.25H D /مربوط به مخزن کوتاه،   = 0.5H D مربوط   =

/به مخزن مهوسااط و  1H D ( 4) رابطه  ااور   به  توان یپژوهش را م نیا ی برا  ی. تابع شااکنندگباشااد یمربوط به مخزن بلند م =
 .کرد  فیتعر

(4                 )                                                                            [ | ]Fragility P CW CCW PGA=                    

 نظر در(  PGA)  نیزم  حرک  شاهاب  نهیشایب هر  در( CWعرض ترک )  یمهندسا ی پارامهر تقاضاا  ی برا ی آمار  ormallogN عیتوز  کی
( CWW)مهر یلیم 3/0 ای1/0  یبحران  ترک عرض نجایا در)که خاا  ی مرز حد کی از فراگذشا  احهماع یابیارز ی برا.  شاود یم  گرفهه

. ساس،  شاود یم  محاساته زلزله  ی ها نگاشا  شاهاب مجمو   اار ی برا( CW) ها ترک عرض  از کی هر  اریمع  انحراف و  نیانگیم(،  باشاد یم
 روابط.  شود یم  محاسته  یبحران ترک  عرض از  ها ترک  عرض از  کی  هر  فراگذش   احهماع ،یتجمع   logNormal عیبا اسهااده از تابع توز

 و   انهیم  آن  در  که بوده( 7) تا( 5) بر اساا  روابط  ormallogN  یتجمع عیبا توز  یشاکنندگ ی ها یمنحن  هیته ی برا  اساهااده مورد
 .]19[ باشند یاسهاندارد م اریانحراف مع
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acr از هم، یلگردهاپارامهر مرتتط با کاور و فا له م 
h مقطع، یارتاا  کل 
x ی،ارتاا  تار خنث 
 c مقدار پوشش خال  بهن 

w اس  مهر یلیعرض ترک بر حسب م. 
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( CWW)مهر یلیم 3/0 ای1/0  یبحران  ترک عرض نجایا در)که خاا  ی مرز حد کی از فراگذشا  احهماع یابیارز ی برا.  شاود یم  گرفهه

. ساس،  شاود یم  محاساته زلزله  ی ها نگاشا  شاهاب مجمو   اار ی برا( CW) ها ترک عرض  از کی هر  اریمع  انحراف و  نیانگیم(،  باشاد یم
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پژوهش های  با  پژوهش  این  منحنی  شکنندگی  بررسی  از  پس 
قبلی برای مخازن کوتاه، کاهش میانه منحنی های شکنندگی کاملًا 
مشهود بوده  است )مطابق شکل 12(. برای مثال، میانه PGA منحنی 
در پژوهش یزدآباد و همکاران ]1/3g ]8، در تحقیق حاجی مهرابی و 
همکاران ]1/2g ]9 و در این پژوهش 1/1g برای عرض ترک بحرانی 

11 
 

 

 
 ]logNormal ]19 احتمال یچگالتابع    (ب logNormal یتجمع   عیتوزتابع   (الف logNormal عی توز:  

    
  

]19[ logNormal ب( تابع چگالی احتمال logNormal الف( تابع توزیع تجمعی logNormal شکل 11.  توزیع
Fig. 11. LogNormal distribution a) Cumulative logNormal cumulative distribution function b) logNormal probability den-

sity function [19]

12 
 

 
 ]9،8[  گذشته یهاپژوهش یمنحن  با کوتاه  مخزن یشکنندگ  یمنحن   سهیمقا:  

  
شکل 12.  مقایسه منحنی شکنندگی مخزن کوتاه با منحنی پژوهش های گذشته ]8،9[

Fig. 12. Comparison of short tank fragility curve with previous research curve [8,9]
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0/1 میلی متر و 1/3g برای عرض ترک بحرانی 0/3 میلی متر بدست 
آمده  است. منحنی مخازن متوسط و بلند و مقایسه آن ها با مقالات 
استاندارد  انحراف معیار  و  میانه  و مقادیر  اشکال 13 و 14  قبلی در 

مخزن در جدول 9 آورده شده  است. 
تیپ  سه  با  پژوهش  این  از  حاصل  شکنندگی  منحنی های 
( میلی متر   0/1 ترک  عرض  برای  بلند  و  متوسط  کوتاه،  مخزن 

شده اند.  مقایسه  یکدیگر  با   15 شکل  در   ) 0.1CCW mm=

( قطر  به  ارتفاع  نسبت  کاهش  با  می شود  مشاهده  که  همان طور 
معیار  انحراف  و  یافته  افزایش  منحنی ها  میانه  مقدار   ) /H D

( کاهش یافته  است. β استاندارد یا عدم قطعیت آن ها )
 0/1 بحرانی  ترک  عرض  برای  شکنندگی  منحنی های  مقایسه 
میلی متر در شکل 16 منحنی های شکنندگی سه تیپ مخزن کوتاه، 

13 
 

  

 
 ]9،8[ گذشته یهاپژوهش   یمنحن  با متوسط  مخزن یشکنندگ  یمنحن   سهیمقا:  

  
شکل 13. مقایسه منحنی شکنندگی مخزن متوسط با منحنی پژوهش های گذشته ]8،9[

Fig. 13. Comparison of medium tank fragility curve with previous research curve [8,9]

14 
 

  

 
 ]9،8[  گذشته یهاپژوهش   یمنحن با بلند مخزن یشکنندگ  یمنحن   سهیمقا:  

  
شکل 14. مقایسه منحنی شکنندگی مخزن بلند با منحنی پژوهش های گذشته ]8،9[

Fig. 14. Comparison of tall tank fragility curve with previous research curve [8,9]

 : مقادیر میانه و انحراف معیار استاندارد به دست آمده مخازن  9 جدول
 Ө  مخزن  حالت خرابی 

  0.1CCW mm=کوتاه 
  0.3CCW mm= 

0.1CCW mm= متوسط 
0.3CCW mm= 
0.1CCW mm=بلند 
0.3CCW mm= 

جدول 9. مقادیر میانه و انحراف معیار استاندارد به دست آمده مخازن
Table 9. The mean and standard deviation of tanks
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0.3CCW mm= متوسط و بلند برای عرض ترک 0/3 میلی متر )
( با یکدیگر مقایسه شده اند. همان طور که از شکل مشاهده می شود 
با کاهش نسبت ارتفاع به قطر میانه PGA زلزله ها افزایش یافته و 
انحراف معیار و عدم قطعیت رخداد کاهش یافته  است. برای حالت 
خرابی عرض ترک بحرانی 0/3 میلی متر انحراف معیار و عدم قطعیت 
بیشتر بوده و در نتیجه نمودارها پهن تر شده اند. هرچه رفتار سازه به 

محدوده غیرخطی وارد شود پاسخ آن به زلزله های مختلف متفاوت تر 
( در  β خواهد بود. از این رو، علت افزایش انحراف معیار استاندارد )
( را می توان تفاوت  0.3CCW mm= عرض ترک بحرانی بیشتر )
مختلف  زلزله های  اثر  در  سازه ها،  غیرخطی  ناحیه  در  نتایج  بیشتر 
دانست. این موضوع در شکل 17 که نتایج یک تحلیل IDA نمونه 
برای ساختمان است، به خوبی مشهود می باشد. همان طور که مشاهده 

15 
 

 
 

  
0.1CCWمتر ) یلیم  0/ 1 ترک عرض  یبرا بلند و متوسط  کوتاه، مخزن پیسه ت یشکنندگ یهایمنحن   سهیمقا:   mm=) 

 
  

16 
 

 

 
 ( CCW=0.3mm)  متری لیم 0/ 3 یبحران ترک عرض  یبرا بلند و متوسط  کوتاه، مخزن پیسه ت یشکنندگ یهایمنحن   سهی: مقا 

  

) 0.1CCW mm= شکل 15.  مقایسه منحنی های شکنندگی سه تیپ مخزن کوتاه، متوسط و بلند برای عرض ترک 0/1 میلی متر )
Fig. 15. Comparison of fragility curves of three types of short, medium and long tans for critical crack width of 0.1 mm 

(CCW = 0.1mm)

)CCW=0.3mm( شکل 16.  مقایسه منحنی های شکنندگی سه تیپ مخزن کوتاه، متوسط و بلند برای عرض ترک بحرانی 0/3 میلی متر
Fig. 16. Comparison of fragility curves of three types of short, medium and long tans for critical crack width of 0.3 mm 

(CCW = 0.3mm)

17 
 

  
 

 
 ( :a)    لیتحل کیمثالIDA  یساختمان برا کی  زشی فرور یبرا IMمتفاوت  یمختلف تحت رکوردها ی ها ، (b)  [20] یشکنندگ ی منحن 

 
شکل a(  .17( مثال یک تحلیلIDA برای فروریزش یک ساختمان برای IMهای مختلف تحت رکوردهای متفاوت، )b( منحنی شکنندگی ]20[

Fig. 17. (a) Example of IDA analysis for building collapse for diverse IM affected by different records (b) Fragility curve[20]
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می شود، هر چه سازه بیشتر به محدوده غیرخطی وارد شود پاسخ آن 
رو  این  از  داشت.  خواهد  بیشتری  تفاوت  مختلف،  زلزله های  تحت 
بیشتر، که سازه در محدوده ی  بحرانی  در حالت حدی عرض ترک 
عرض  نتایج  در  پراکندگی  داشته،  بیشتری  پیشروی  خود  غیرخطی 

ترک بیشتر مشاهده می شود.

6- نتیجه گیري
  در این پژوهش، منحنی شکنندگی مخازن بتنی با در نظر گرفتن 
و  است  استخراج شده  بتن  ترک خوردگی  به  مربوط  اثرات غیرخطی 
نتایج آن با منحنی های شکنندگی مربوط به تحلیل های خطی بدون 
در نظر گرفتن اثر ترک خوردگی مقایسه شده است. نتایج حاکی از این 
است که اثر ترک خوردگی در آنالیز مخازن، می تواند به طور معناداری 
به  نسبت  مخازن  شکنندگی  به  مربوط  منحنی های  در  تغییر  باعث 
حالت آنالیزهای خطی بدون ترک بتن گردد. برای حد خرابی متناسب 
با عرض ترک 0/3 میلی متر، مقدار انحراف معیار استاندارد بیشتر از 
حد خرابی متناسب با عرض ترک  0/1 میلی متر حاصل شده است. 
همچنین نتایج حاکی از آن است که پاسخ سازه ها )عرض ترک( در 
ناحیه غیرخطی نسبت به حالت خطی تفاوت بیشتری دارند. به طور 
کلی با افزایش نسبت ارتفاع به قطر مخازن مورد بررسی پژوهش از 
مخزن کوتاه به متوسط 25% و از مخزن متوسط به بلند 50% احتمال 

آسیب پذیری مخازن بر اساس منحنی شکنندگی افزایش می یابد.
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